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Kurzfassung 

In dieser Arbeit werden verschiedene Aktuierungsarten von einkristallinen Ni-

Mn-Ga Legierungen vorgestellt. Sie werden im folgenden als magneto-mecha-

nische, magneto- thermische und thermo-mechanische Aktuierung bezeichnet. 

Diese Aktuierungsprinziepien basieren auf dem magnetischen Formgedächt-

niseffekt (MSM-Effekt) und der Kopplung zwischen den magnetischen, me-

chanischen und thermischen Eigenschaften von Ni-Mn-Ga Legierungen. Wo-

bei die besondere Eigenschaft von der Ni-Mn-Ga Legierung ist der MSM-

Effekt, bei dem eine plastische Verformung durch die magnetisch induzierte 

Umorientierung der Kristallstruktur (MIR) entsteht. Die magnetische Dehnung 

kann dabei bis zu 10 % erreichen.  

Zwei Arten von Ni-Mn-Ga Proben werden in dieser Arbeit verwendet. Bei der 

ersten Art handelt es sich um dünne Folien, die durch mechanisches Schneiden 

und darauffolgendes Polieren aus einem einkristallinen Volumenmaterial her-

gestellt werden (Top-Down Methode). Die zweite Art der untersuchten Ni-

Mn-Ga Proben werden durch Kathodenzerstäubung als dünne Filme herge-

stellt (Bottom-Up Methode). Die verschiedenen Herstellungsmethoden führen 

zur Entstehung unterschiedlicher Zwillingsstrukturen: 10M Martensit in Ni-

Mn-Ga Folien und Volumenkristallen, sowie NM und 14M Martensit in Ni-

Mn-Ga Filmen.  

Die Ni-Mn-Ga Folien und Volumenkristallproben zeigen eine relativ kleine 

Zwillingsspannung von etwa 0,7-1,5 MPa und einen ausgeprägten MSM-Ef-

fekt mit der magnetischen Dehnung von bis zu 5,8 %. Die Ni-Mn-Ga Filme 

zeigten aufgrund einer höheren Zwillingsspannung von 20-25 MPa  keinen 

MSM-Effekt. 

Bei der magneto-mechanischen Aktuierung wird die Ni-Mn-Ga Probe im ers-

ten Schritt magnetisch durch den MSM-Effekt deformiert und im zweiten 

Schritt durch eine mechanisch induzierte Dehnung zum Anfangzustand zu-

rückgestellt. Eine reproduzierbare globale Dehnung von 5,4 % wird bei der 

Aktuierung mit den Volumenkristallproben erreicht. Die dünnste Ni-Mn-Ga 
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Folie mit einer Dicke von 50 µm zeigt bei der Aktuierung eine reproduzierbare 

globale Dehnung von 1,9 %. 

Die magneto-thermische Aktuierung basiert auf einer reversiblen Bewegung 

einer einzelnen Phasengrenze zwischen Probenbereichen in dem martensiti-

schen und austenitischen Zustand. Diese Bewegung kann durch ein äußeres 

magnetisches Feld von 150 mT und einen Temperaturgradient von wenigen 

Grad Celsius kontrolliert werden. Beim Phasenübergang wird eine reprodu-

zierbare Dehnung bis zu 3,9 % erreicht. Diese Ergebnisse sind für die Entwick-

lung miniaturisierter Film und Folienaktoren von großer Bedeutung, da das 

Aktorprinzip in kleinen Dimensionen große Arbeitsdichten verspricht. Zu-

gleich eröffnet das vorgestellte Aktorprinzip neue Möglichkeiten zur Mikro-

Positionierung, weil die Bewegung und die Position der Phasengrenze mit ei-

ner Genauigkeit von 0,12 % kontrolliert werden kann.   

Bei den Filmen wird die thermo-mechanische Aktuierung eingesetzt. In die-

sem Fall wird die Aktuierung nicht durch hohe Zwillingsspannung blockiert. 

Die Dehnung wird dabei durch die thermisch induzierte Phasenumwandlung 

unter einer mechanischen Belastung reversibel erzeugt. Eine reversible ther-

mische Dehnung von 4,5 % wird bei der Zugbelastung von 2 MPa gemessen. 

Ein weiteres wichtiges Ergebnis in Hinblick der Aktuierung ist, dass die unter-

suchten Ni-Mn-Ga Filme nach einer Zugbelastung von mindestens 20 MPa 

eine thermisch induzierte Dehnung von 10 % aufweisen. Das ist die höchste 

thermische Dehnung, die bis jetzt in Ni-Mn-Ga Filmen gemessen wurde.   

Auf Basis der erzielten Messergebnisse konnte in dieser Arbeit gezeigt werden, 

dass die Ni-Mn-Ga Folien und Filme großes Potential für den Einsatz als aktive 

Elemente im Bereich der Mikroaktorik haben.  
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Abstract 

In this work, different actuation principles of single-crystal Ni-Mn-Ga alloys 

based on the magnetic shape memory effect (MSM-effect) and the coupling 

between their magnetic, mechanical and thermal properties, are investigated. 

The MSM effect is generated by the magnetically induced reorientation of the 

crystal structure. Thereby, a high magnetic strain up to 10 % can be reached.  

Ni-Mn-Ga samples of two types are used in this work. The first type are thin 

foils, which are produced by mechanical cutting and subsequent polishing from 

a single-crystal bulk material (top-down method). The second type of investi-

gated Ni-Mn-Ga samples are prepared by sputtering as thin films (bottom-up 

method). The different production methods lead to the formation of different 

twin structures: 10M martensite in Ni-Mn-Ga foils and bulk crystals, and NM 

and 14M martensite in Ni-Mn-Ga films. 

The Ni-Mn-Ga foils and bulk material samples have a relatively small twining 

stress of about 0.7-1.5 MPa. They exhibit the MSM-effect with a magnetic 

strain of up to 5.8 %. In the Ni-Mn-Ga films, the MSM effect was not observed 

due to a relatively high twinning stress of 20-25 MPa.  

Three different actuation types are considered in this work, which are reffered 

to as magneto-mechanical, magneto-thermal and thermo-mechanical actua-

tion. The magneto-mechanical and magneto-thermal actuations are applied in 

Ni-Mn-Ga foils and bulk material samples, whereas the films are used for 

thermo-mechanical actuation. 

During the magneto-mechanical actuation, the Ni-Mn-Ga sample is magneti-

cally deformed by the MSM-effect in the first step and returned to its initial 

state by a mechanically induced strain in the second step. A reproducible actu-

ation stroke of 5.4 % is achieved in bulk material samples. The Ni-Mn-Ga foils 

with the smallest thickness of 50 μm exhibit a reproducible actuation stroke of 

1.9 %. 
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Magneto-thermal actuation is based on the formation and reversible motion of 

a single phase boundary between the martensitic and austenitic states. The 

propagation of the phase boundary is controlled by an external magnetic field 

of 150 mT and a temperature gradient of a few degree Celsius. During the 

phase transition a reproducible elongation up to 3,9 % is achieved. These re-

sults are of great importance for further developments of miniaturized foil and 

film actuators, since the actuator principle promises large work densities in 

small dimensions. The presented actuator principle opens up new possibilities 

for micro positioning. 

The thermo-mechanical actuation is used in films. In this case, high twinning 

stress cannot block the actuation. The strain is reversibly generated by the ther-

mally induced phase transformation under mechanical stress. A reversible ther-

mal strain of 4.5 % is achieved at a tensile load of 2 MPa. The thermal strain 

is increased up to 10 % after a tensile loading of the film by at least 20 MPa. 

This is the highest thermal strain ever measured in Ni-Mn-Ga films.  

On the basis of the obtained measurement results, it can be shown that the Ni-

Mn-Ga foils and films can be used as active elements in the field of micro-

actuation. 
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1 Einleitung 

Die in dieser Arbeit untersuchten magnetischen Ni-Mn-Ga Formgedächtnis-

legierungen gehören zur Gruppe der aktiven Materialien, die sich beim Anle-

gen eines äußeren magnetischen Feldes quasi-plastisch verformen. Die Ver-

formung entsteht aufgrund des magnetischen Formgedächtnis Effektes (MSM-

Effekt im Englischen: Magnetic Shape Memory Effect), der durch die magne-

tisch induzierte Umorientierung der Kristallstruktur (MIR) erzeugt wird. Die 

Kristallstruktur bei den MSM-Legierungen besteht in der martensitischen Tief-

temperaturphase aus Zwillingsvarianten, die eine tetragonale oder orthorhom-

bische Symmetrie besitzen. Beim Anlegen eines magnetischen Feldes bewe-

gen sich Zwillingsgrenzen durch die MSM-Probe, was zur Entstehung einer 

makroskopischen Dehnung führt. Die MIR verläuft nur in der martensitischen 

Phase und benötigt keine Temperaturänderung. Deswegen können die MSM-

Materialien deutlich schneller verformt werden als die klassischen Formge-

dächtnislegierungen, wo für die quasi-plastische Verformung eine Phasenum-

wandlung benötigt wird. Die magnetische Verformung hängt dabei von der 

Schaltfrequenz des magnetischen Feldes ab und kann mit Frequenzen bis zu 

250 Hz erzeugt werden [Aal10]. Abhängig von der kristallographischen 

Anisotropie der Kristallstruktur der MSM-Legierung kann die magnetische 

Dehnung bis zu 12 % erreichen [Soz13]. 

Auf Grund der hohen magnetischen Dehnungen sind MSM-Legierungen im 

Bezug auf mögliche technische Anwendungen sowohl im Bereich der Aktorik 

als auch für die Grundlageforschung äußerst interessant. Weil die auf dem 

MSM-Effekt basierende Dehnung eine intrinsische Eigenschaft ist, die berüh-

rungslos beim Anlegen eines magnetischen Feldes ohne zusätzliche Antrieb-

selemente erzeugt werden kann, kann die MSM-Aktuierung in Proben mit Ab-

messungen im Mikrometerbereich verwendet werden, wo der Einbau 

zusätzlicher Antriebselemente unmöglich wäre. Somit zeigen die MSM-Legie-

rungen ein hohes Anwendungspotenzial im Bereich der Mikrosystemtechnik.  
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Im Jahre 1996 konnte der MSM-Effekt in einer einkristallinen Ni-Mn-Ga Le-

gierung nachgewiesen werden, die als eine magnetisch induzierte Dehnung 

von 0,19 % bei der Temperatur von 265 K gemessen wurde [Ull96]. Seitdem 

stehen diese Materialien im Fokus der anwendungsorientierten Forschung. Zur 

Gruppe der MSM-Materialien gehören noch weitere Legierungen wie Fe-Pd, 

Fe-Pt, Ni-Mn-Z (Z=Ga, In, Sn, Sb) und Co-Ni-Al [Liu09]. Allerdings wurde 

die höchste magnetische Dehnung von 12 % bis jetzt nur in Ni-Mn-Ga Legie-

rungen gemessen [Soz13]. 

Im Vergleich zu anderen aktiven Materialien wie piezokeramische, magne-

tostriktive und klassische Formgedächtnismaterialien, die bereits einen Einsatz 

in der Industrie gefunden haben, zeigen Ni-Mn-Ga-Legierungen deutliche 

Vorteile, was die plastische Dehnung, maximale Frequenz der Verformung 

und Lebensdauer angeht. 

In den piezokeramischen Materialien kann eine elastische Verformung der 

Kristallstruktur durch Anlegen einer elektrischen Spannung erzeugt werden, 

was zur makroskopischen Längenänderung führt. Dies kann mit einer Fre-

quenz bis zu einigen hundert Hz durchgeführt werden [Jaf71], [Def11]. Aller-

dings beträgt die Dehnung, die bei der elektrischen Verformung entsteht, bei 

den meisten piezokeramischen Materialien deutlich weniger als 0,1 %. Trotz 

der langen Lebensdauer von mehreren Millionen Aktuierungszyklenund hohen 

Frequenzen ist ihr Einsatz in technischen Anwendungen auf Grund der relativ 

kleinen Dehnung beschränkt. 

Magnetostriktive Materialien stellen eine weitere Gruppe der aktiven Materia-

lien dar. Ihr Funktionsprinzip basiert auf einer elastischen magnetisch indu-

zierten Materialverformung, die mit der Änderung der Magnetisierung verbun-

den ist, d.h. ihre Länge kann elastisch durch Anlegen eines magnetischen 

Feldes verändert werden. Typische Vertreter sind Ni, Co, Fe, Fe3O4, Tb0.5Zn0.5, 

Terfenol-D und FeSiBC [Chi97], [Du93], [Ola08]. Die maximale Dehnung, 

die bis jetzt durch den magnetostriktiven Effekt erreicht wurde, beträgt nur 

etwa 0,24 % [Ola08].  

Das Funktionsprinzip von klassischen Formgedächtnismaterialien (FGL) wie 

Au-Cd und Ni-Ti basiert auf einer martensitischen Phasenumwandlung. Bei 
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der Phasenumwandlung ändert sich die Kristallstruktur von einer hochsym-

metrischen Form in der Hochtemperaturphase Austenit zu einer niedersym-

metrischen Kristallstruktur in der Tieftemperaturphase des Martensits. Die da-

bei entstehende Dehnung kann mehrere Prozent erreichen [Sab84]. Die Erzeu-

gung der Phasenumwandlung ist mit einer Temperaturänderung verbunden, 

deswegen kann die Verformung bei FGL nur mit relativ kleinen Frequenzen 

erzeugt werden. 

Mit hohen Dehnungen und schnellen Verformungsgeschwindigkeiten vereinen 

somit die MSM-Legierungen auf der Basis von Ni-Mn-Ga die Vorteile klassi-

scher FGL und piezokeramischer Materialien. 

Neben dem MSM-Effekt zeigen die Ni-Mn-Ga Legierungen auch den thermi-

schen Formgedächtniseffekt, der durch martensitische Phasenumwandlung er-

zeugt werden kann. Die Höhe der bei der Phasenumwandlung entstehenden 

Dehnung kann dabei durch Anlegen eines magnetischen Feldes oder einer me-

chanischen Belastung beeinflusst werden, was durch eine Kopplung zwischen 

magnetischen, mechanischen und thermischen Eigenschaften hervorgerufen 

wird und zu einer erhöhten Funktionalisierung der Ni-Mn-Ga Legierung führt. 

Basierend auf dieser Kopplung können magneto-mechanische, thermo-magne-

tische und thermo-mechanische Aktorprinzipien entwickelt werden. Die drei 

Kopplungsmechanismen werden schematisch in Abb. 1.1 dargestellt. Auf alle 

drei Aktorprinzipien wird in dieser Arbeit eingegangen. 

Die Multifunktionalisierung kann vor allem dann eine wichtige Rolle spielen, 

wenn die reine MIR-Aktuierung nicht erzeugt werden kann. Dies kann in po-

lykristallinen oder unreinen Ni-Mn-Ga Proben der Fall sein, wo die MIR durch 

Korngrenzen oder Gitterdefekte blockiert wird. Auf Grund der Kopplung zwi-

schen thermischen und mechanischen Eigenschaften kann die thermo-mecha-

nische Aktuierung in diesem Fall trotzdem erzeugt werden.   

Um die Vorteile der MSM-Legierungen im Bereich der Mikroaktorik einzu-

setzen, muss ein Konzept für die Miniaturisierung entwickelt werden. Momen-

tan werden zwei Ansätze verwendet, um die MSM-Materialien im µm Bereich 

zu strukturieren.  
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Abbildung 1.1: Eigenschaften der MSM Legierungen und ihre mögliche Kopplungen. Durch die 

Kopplung unterschiedlicher Eigenschaften der aktiven Materialien kann ihre 

Funktionalität in technischen Anwendungen erhöht werden. Die möglichen 

Kopplungen in den aktiven Materialien werden schematisch dargestellt 

Der erste Ansatz basiert auf der so genannten Top-Down Methode, bei der die 

Ni-Mn-Ga Proben in Form dünner Folien aus einem Volumenkristall durch 

mechanisches Schneiden und darauffolgendes Polieren hergestellt werden. Die 

minimale Dicke, die mit dieser Methode erreicht werden kann, beträgt etwa 

40 µm [Kohl09]. Der zweite Ansatz basiert auf der Bottom-Up Methode, bei 

der die Ni-Mn-Ga Legierung durch Kathodenzerstäubungs-Methode (englisch 

Magnetronsputtern) als epitaktische dünne Filme hergestellt werden. Ihre Di-

cke kann bei der Herstellung mit der Genauigkeit von einigen nm kontrolliert 

werden [Bac10].  

Die in dieser Arbeit verwendeten Ni-Mn-Ga Folien wurden in der Firma Adap-

taMat Ltd durch die oben beschriebene Top-Down Methode hergestellt. Die 

epitaktischen Filme wurden im Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoff-

forschung (IFW) Dresden mit Hilfe der Kathodenzerstäubungs-Methode her-

gestellt [Bac10].  

Das Ziel dieser Arbeit ist es, den magnetischen Formgedächtniseffekt, die me-

chanisch induzierte Umorientierung der Kristallstruktur und die thermisch in-
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duzierte martensitische Phasenumwandlung in einkristallinen Ni-Mn-Ga Fo-

lien und Filmen zu untersuchen. Basierend auf diesen Eigenschaften und ihren 

möglichen Kopplungen, die in Abb. 1.1 dargestellt sind, sollen verschiedene 

Aktuierungsprinzipien entwickelt werden. In diesem Zusammenhang steht 

eine Reihe von Fragen im Vordergrund. 

 Wie hoch ist die magnetisch induzierte Dehnung und bei welchen 

Feldstärken kann sie erzeugt werden?  

 Welchen Einfluss hat die martensitische Zwillingsstruktur und die 

Größe der Ni-Mn-Ga Probe auf die magneto-mechanische Aktuie-

rung? 

 Kann der MSM-Effekt in epitaktischen einkristallinen Ni-Mn-Ga Fil-

men auftreten?  

 Wie wirken sich die Stärke und die Richtung des magnetischen Feldes 

auf die thermo-magnetische Aktuierung aus?  

 Welchen Einfluss hat die Größe der mechanischen Belastung auf die 

thermo-mechanische Aktuierung? 

Nach der Einleitung werden im zweiten Kapitel die theoretischen Grundlagen 

des thermischen und magnetischen Formgedächtniseffekts und die Kristall-

strukturen von Ni-Mn-Ga Legierungen beschrieben. Im dritten Kapitel wird 

auf die experimentellen Methoden eingegangen. Zuerst werden die Herstel-

lungs- und Strukturierungsverfahren von Ni-Mn-Ga Proben beschrieben, die 

bei den Bottom-Up und Top-Down Methoden verwendet werden. Dann werden 

Untersuchungs- und Trainingsmethoden vorgestellt. Auf die mechanischen 

und magnetischen Eigenschaften der Ni-Mn-Ga Folien wird im vierten Kapitel 

eingegangen. Im fünften Kapitel wird die MIR-Aktuierung unter Druck-/Zug-

belastung in Ni-Mn-Ga Proben mit unterschiedlichen Größen untersucht. Ein 

Prototyp-Modell des auf dem MSM-Effekt basierten Aktors wird dabei vorge-

stellt. Im sechsten Kapitel wird der Einfluss der äußeren Bedingungen wie An-

legen eines äußeren magnetischen Feldes und eines Temperaturgradienten auf 

die martensitische Phasenumwandlung untersucht. Ein Aktorprinzip, das auf 

der Kopplung der magneto-thermischen Eigenschaften in der Ni-Mn-Ga Le-

gierung basiert, wird vorgestellt. Im siebten und achten Kapitel werden die Er-
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gebnisse der Untersuchungen an Ni-Mn-Ga Filmen beschrieben. Auf die me-

chanischen Eigenschaften und die Ergebnisse der Trainingsmethoden wird im 

siebten Kapitel eingegangen. Im achten Kapitel wird die thermo-mechanische 

Aktuierung der Ni-Mn-Ga Filmen vorgestellt, die auf der thermisch induzier-

ten Phasenumwandlung unter einer mechanischen Belastung basiert. 



7 

2 Theoretische Grundlagen  

Im Vergleich zu herkömmlichen Materialien und Legierungen, in denen nach 

der mechanischen Belastung über die Elastizitätsgrenze hinaus die plastische 

Deformation erhalten bleibt, kann die ursprüngliche Form in klassischen 

Formgedächtnismaterialien durch Erwärmung wiederhergestellt werden 

[Bue63], [Ots98]. 

In magnetischen Formgedächtnislegierungen kann die Formänderung durch 

Anlegen eines äußeren magnetischen Feldes erzeugt werden [Ull96]. Die For-

mänderung hängt dabei von Stärke und Richtung des magnetischen Feldes ab. 

Weil in diesem Fall keine Temperaturänderung notwendig ist und das magne-

tische Feld mit hohen Frequenzen geschaltet werden kann, ist eine deutlich 

schnellere Formänderung als beim klassischen Formgedächtniseffekt möglich. 

Die magnetische Dehnung kann dabei bis zu 12 % erreichen [Soz13]. 

In diesem Kapitel werden zuerst die Grundlagen der Phasentransformation und 

des klassischen Formgedächtniseffekt am Beispiel des einkristallinen 10 M 

Systems von Ni-Mn-Ga beschrieben. Dann wird auf den magnetischen Form-

gedächtniseffekt und die martensitischen Kristallstrukturen von            Ni-Mn-

Ga Legierungen eingegangen. Im letzten Abschnitt wird das Konzept des adap-

tiven Martensits beschrieben [Kau10] und [Niem12].  

2.1 Die martensitische Phasenumwandlung 
und der klassische Formgedächtniseffekt  

Das physikalische Prinzip des Formgedächtniseffekts (FG-Effekt) basiert auf 

der Phasenumwandlung, bei der die Kristallstruktur von einer Tieftemperatur-

phase (Martensit) zu einer Hochtemperaturphase (Austenit) übergeht. Die Git-

terstruktur wandelt sich dabei von einer niedersymmetrischen Form (z.B. tet-

ragonal oder orthorombisch) im Martensit zu einer hochsymmetrischen 

kubischen Form im Austenit um. Die Phasenumwandlung zwischen Martensit 
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und Austenit ist ein reversibler Vorgang, der auf einer Verschiebung von 

Atomlagen basiert. Diese Verschiebung ist diffusionslos, d.h. sie ist kleiner als 

der Abstand benachbarter Atome. Die chemische Zusammensetzung wird da-

bei nicht verändert. 

In Abb. 2.1a wird die Umwandlung der Kristallstruktur beim Übergang zwi-

schen Martensit und Austenit in Abhängigkeit der Temperatur schematisch 

dargestellt. Bei der Temperatur TAf befindet sich die FGL in der austenitischen 

Phase. Die Abkühlung der FGL unter die Martensitstarttemperatur, die als TMs 

bezeichnet wird, führt zur Entstehung der martensitischen Phase. Die Um-

wandlung verläuft im Temperaturbereich zwischen TMs und TMf, in dem beide 

Phasen gleichzeitig existieren. Sie sind durch eine oder mehrere Phasengren-

zen voneinander getrennt. Aufgrund der Verzerrung zwischen der austeniti-

schen und martensitischen Kristallstruktur entstehen an der Grenzfläche zwi-

schen den beiden Phasen mechanische Spannungen. Um diese abzubauen, 

bilden sich im Martensit periodische Domänen mit unterschiedlich ausgerich-

teten Kristallachsen, die als martensitische Varianten bezeichnet werden. Die 

Grenzen zwischen unterschiedlichen Varianten werden als Zwillingsgrenzen 

bezeichnet. In den Mikroskop-Aufnahmen können sie als ein Muster von auf-

einander folgenden Streifen erkannt werden, siehe z.B. Abb. 2.1b. 

Die Phasenumwandlung ist abgeschlossen, wenn die Martensit-endtemperatur 

TMf  erreicht ist. Die Kristallstruktur der FGL befindet sich dann vollständig in 

der martensitischen Phase. Wenn durch Heizen die Austenitstarttemperatur TAs 

überschritten wird, bildet sich die austenitische Phase wieder. Sie breitert sich 

im Temperaturbereich zwischen TAs und TAf aus, bis die FGL bei der Austeni-

tendtemperatur TAf vollständig zur austenitischen Phase zurück umgewandelt 

wird. Wie man aus Abb. 2.1a sehen kann, zeigt die Phasenumwandlung zwi-

schen Austenit und Martensit eine Hysterese.  
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                                      (a)                                                                            (b) 

Abbildung 2.1:     (a) Schematische Darstellung der Phasenumwandlung zwischen dem niedersym-

metrischen Martensit und dem hochsymmetrischen kubischen Austenit. Durch 

grüne und blaue Bereiche der martensitischen Kristallstruktur werden die mar-

tensitischen Varianten markiert. Der Austenitanteil in der Probe wird als eine 

Funktion der Temperatur dargestellt. (b) Optische Aufnahmen einer Ni-Mn-Ga 

Folienoberfläche bei der Phasenumwandlung. Die martensitische Phase kann an-

hand der Zwillingsgrenzen auf der linken Seite der gezeigten Oberfläche erkannt 

werden.  

Um den Hystereseeffekt zu erklären, wird die Abhängigkeit der freien Gibbs-

Energie sowohl der austenitischen Phase GA (rote Linie) als auch der marten-

sitischen Phase GM (blaue Linie) von der Temperatur schematisch in Abb. 2.2 

dargestellt [Ots98]. Bei der Gleichgewichtstemperatur T0 haben die beiden 

Phasen die gleiche freie Gibbs-Energie. Um die Phasenumwandlung zu erzeu-

gen, muss die Temperatur zuerst so verändert werden, dass der Unterschied in 

der freien Gibbs-Energie ΔG zwischen den beiden Phasen die für die Phasen-

umwandlung benötigte Energie ΔEU überschreitet. Diese Energie kann als 

Summe der Änderungen in der chemischen Energie ΔEch, der elastischen Ener-

gie ΔEel und der Oberflächenenergie ΔEof, die durch die Änderung der Kristall-

struktur bei der Phasenumwandlung entstehen, dargestellt werden. 

Δ G ≥ ΔEU = ΔEch + ΔEel + ΔEof      (2.1) 

Diese Situation entsteht, wenn die Phasenumwandlungstemperatur TMs oder 

TAs erreicht ist. D.h. damit sich Austenit in der martensitischen Phase bilden 

kann, muss der entsprechende Energiebetrag ΔGAM durch Überhitzung 
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(ΔT=TAS-T0) zunächst aufgebracht werden. Die Umwandlung von Martensit 

zum Austenit verläuft endotherm, die Energie ΔEU muss dabei der FGL zuge-

führt werden. Beim Übergang vom Austenit zum Martensit muss die Probe 

entsprechend zuerst unterkühlt werden (ΔT=T0-TMS). Diese Umwandlung ist 

exotherm. Die Energie ΔEU wird dabei von der FGL freigesetzt. Durch Einwir-

kung äußerer Kräfte können die Umwandlungstemperaturen verschoben wer-

den [Vas99], [Ots98]. 

 

Abbildung 2.2:     Abhängigkeit der freien Gibbs-Energie von der Temperatur für die martensiti-

sche (GM) und austenitische (GA) Phase. TMs und TAs entsprechen den Umwand-

lungstemperaturen [Ots98]. 

Die Austenit-Martensit-Umwandlung kann nicht nur thermisch induziert wer-

den, sondern auch durch Anlegen einer mechanischen Belastung. Diese soge-

nannte spannungsinduzierte martensitische Phasenumwandlung kann bei Tem-

peraturen höher als TAf stattfinden [Che03]. In Abb. 2.3 wird die Spannungs-

Dehnungs-Charakteristik (S-D-Charakteristik) einer mechanisch induzierten 

Phasenumwandlung schematisch dargestellt. Im Bereich kleiner Zugbelastung 

steigt die Dehnung zuerst linear. Der Anstieg entspricht dem Elastizitätsmodul 
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des Austenits. Wenn die Zugbelastung einen kritischen Wert erreicht hat, be-

ginnt die spannungsinduzierte Phasenumwandlung, die durch die Entstehung 

eines Spannungsplateaus in der S-D-Charakteristik erkannt werden kann. Die 

kubische austenitische Kristallstruktur geht dabei in die niedersymmetrische, 

martensitische Struktur über, mit der Orientierung der längeren Kristallachsen 

in Zugrichtung. Die Kristallstruktur in der martensitischen Phase wird bei die-

sem Beispiel als tetragonal angenommen. 

 

Abbildung 2.3:     Dehnungsverlauf bei der spannungsinduzierten Phasenumwandlung. Die Deh-

nung zeigt ein superelastisches Verhalten. Die Kristallstruktur in der martensiti-

schen Phase wird bei diesem Beispiel als tetragonal angenommen. Die maximale 

Dehnung im Plateau hängt von der Höhe der Verzerrung zwischen austeniti-

schen und martensitischen Kristallstrukturen ab. 

Die maximal erreichbare Dehnung entspricht dem Unterschied in der Verzer-

rung zwischen den Kristallachsen in Austenit und Martensit. Nach der voll-

ständigen Umwandlung zum Martensit steigt die Spannung gemäß dem E-Mo-

dul in der martensitischen Phase wieder. Wird die mechanische Zugspannung 

zurückgefahren, wandelt der Martensit in den Austenit zurück. Die Probe zeigt 

ein superelastisches Verhalten. Die spannungsinduzierte Phasenumwandlung 
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kann nur in einem Temperaturbereich TAs<TFGL<Tk beobachtet werden. Ist eine 

bestimmte kritische Temperatur Tk überschritten, wird die plastische Verfor-

mung des Austenits energetisch günstiger. 

Kommt es zu einer mechanischen Belastung unterhalb der Martensit-endtem-

peratur TMf, dann verläuft die Dehnung vollständig nur in der martensitischen 

Phase. Übersteigt die angelegte mechanische Belastung einen kritischen Wert, 

kommt es zu einer Umorientierung der martensitischen Varianten, mit einer 

Ausrichtung der längeren Kristallachsen in Zugrichtung. Diese Eigenschaft der 

FGL, sich durch Umorientierung der Varianten quasi-plastisch auszudehnen, 

wird als Pseudoplastizität (Superplastizität) bezeichnet. 

Das pseudoplastische Verhalten ist am Beispiel einer einkristallinen Probe mit 

der tetragonalen martensitischen Kristallstruktur schematisch in Abb. 2.4 dar-

gestellt [Liu09], [Pin12]. Am Anfang befindet sich die FGL in einem marten-

sitischen Einvariantenzustand, bei dem alle kurzen Achsen entlang der länge-

ren Probenkante ausgerichtet sind. Wird eine Zugspannung in Längsrichtung 

angelegt, so ist zunächst ein linearer Anstieg in der Spannung zu beobachten, 

der dem Elastizitätsmodul des Martensits entspricht. Ab einem kritischen Be-

lastungswert, wird ein Teil der Gitterzellen umorientiert. Die Probe beginnt 

sich plastisch auszudehnen, was zur Entstehung eines Spannungsplateaus in 

der S-D-Charakteristik führt. Ein kleiner Spannungseinbruch vor dem Plateau 

deutet auf die Entstehung einer Zwillingsgrenze hin, die bereits umorientierte 

Variante von den nicht umorientierten trennt. Die mechanische Spannung, die 

für die Bewegung der Zwillingsgrenzen notwendig ist, wird als Zwillingsspan-

nung benannt. Sie wird durch das Spannungsplateau definiert und durch σZWG 

bezeichnet. Für die zur Umorientierung der Gitterzellen benötigte mechani-

sche Energie Emech  gilt dann: 

Emech = σZWG*ε0   (2.2) 

ε0 entspricht dabei der plastischen Dehnung, die bei der Umorientierung der 

Gitterzelle entsteht. Sie ergibt sich aus dem Unterschied zwischen kurzer und 

langer Kristallachse im Martensit. Nach vollständiger Umorientierung der 

Kristallstruktur steigt die Spannung wieder linear. Verschwindet die angelegte 
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Spannung, bleibt die plastische Dehnung im Vergleich zum pseudoelastischen 

Effekt jedoch erhalten.  

 

Abbildung 2.4:     Dehnungsverlauf bei der spannungsinduzierten Umorientierung der martensiti-

schen Varianten am Beispiel einer einkristallinen Probe mit tetragonaler marten-

sitischer Kristallstruktur. Die Umorientierung kommt zu Stande, wenn die ange-

legte Zugspannung höher als die Zwillingsspannung ist. Die Umorientierung 

verläuft durch die Bewegung der Zwillingsgrenze, die zwei Varianten voneinan-

der trennt. Die plastische Dehnung ergibt sich aus dem Längenunterschied zwi-

schen den Gitterachsen der martensitischen Kristallstruktur. Bei den blau mar-

kierten Varianten sind die kurzen Kristallachsen in die Zugrichtung ausgerichtet. 

In den umorientierten Varianten, die hier grün markiert sind, werden die länge-

ren Kristallachsen in die Zugrichtung ausgerichtet. 

Nach der plastischen Ausdehnung in der martensitischen Phase kann die FGL 

durch Heizen wieder in die ursprüngliche austenitische Form gebracht werden 

[Ots98]. Diese Formwiederherstellung wird als thermischer Einweg-Effekt be-

zeichnet. Er wird schematisch im linken Teil der Abb. 2.5 dargestellt. Er ge-

stattet nur eine Formwiederherstellung in der austenitischen Phase. Erneutes 

Abkühlen bewirkt eine intrinsische Gitteränderung vom Austenit zum verzwil-
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lingten Martensit. Die kalte ursprüngliche entzwillingte Form in der martensi-

tischen Phase kann dabei nicht wieder hergestellt werden. Um den Einweg-

Effekt in der Aktorik einzusetzen, muss die FGL in der martensitischen Phase 

mit Hilfe von Rückstellelementen in ihre ursprüngliche Form zurückgebracht 

werden.  

 
Abbildung 2.5:     Schematische Darstellung des Formgedächtniseffekts. Im linken Teil wird der 

Einweg- Effekt gezeigt. In diesem Fall kann nur die austenitische Form (heiße 

Form) wieder hergestellt werden. Im rechten Teil wird der Zweiweg-Effekt ge-

zeigt. In diesem Fall können zwei unterschiedliche Formen eingeprägt werden: 

eine in der martensitischen Phase (kalte Form) und eine in der austenitischen 

Phase (heiße Form). Die Einprägung der kalten Form wird durch ein Trainings-

verfahren realisiert.  

Bei manchen FGL ist es jedoch möglich, zwei Formen einzuprägen: eine bei 

höheren Temperaturen im Austenit und eine bei niedrigeren Temperaturen im 

Martensit. Zur Prägung einer Form in der martensitischen Phase ist ein thermo-

mechanischer Behandlungszyklus notwendig [Ots98]. Durch zyklisches Trai-
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ning werden Spannungsfelder im Material erzeugt, die die Bildung von bevor-

zugten martensitischen Varianten beim Abkühlen fördern [Ots98]. Damit wird 

es möglich, abhängig von der Phase und Temperatur zwei unterschiedliche 

Formen anzunehmen. Dieser Effekt wird als thermischer Zweiweg-Effekt be-

zeichnet. Er ist schematisch im rechten Teil der Abb. 2.5 dargestellt. Bei der 

Abkühlung kann die FGL ihre ursprüngliche Form nur dann wieder annehmen, 

wenn die äußeren entgegenwirkenden Kräfte kleiner als die internen elasti-

schen Kräfte sind. Aus diesem Grund kann die FGL beim Abkühlen nur so viel 

Arbeit verrichten, wie das interne Spannungsfeld ermöglicht. 

2.2 Magnetischer Formgedächtniseffekt 

Im Vergleich zum klassischen Formgedächtniseffekt, bei dem die Formände-

rung durch den Übergang zwischen der austenitischen und martensitischen 

Phase erzeugt wird, wird die Form beim magnetischen Formgedächtniseffekt 

(MSM-Effekt) durch eine magnetisch induzierte Reorientierung (MIR) der 

Kristallstruktur in der martensitischen Phase verändert. Die MIR verläuft 

durch eine kollektive diffusionslose Bewegung der Zwillingsgrenzen [Ull96], 

[Hec00], [Soz02], [Lik00], [Lik04]. Sie kann mit Frequenzen bis zu 250 Hz 

Bereich erzeugt werden, womit sie deutlich schneller verläuft als die thermisch 

induzierte martensitische Phasenumwandlung [Aal10]. Auf Grund der niedri-

gen Symmetrie der martensitischen Kristallstruktur führt ihre Umorientierung 

zur Änderung in den Probenabmessungen. Die bei der MIR maximal erzeug-

bare Dehnung wird durch den Unterschied zwischen den Gitterkonstanten der 

martensitischen Kristallstruktur bestimmt. Abhängig von der Richtung und 

Stärke des angelegten magnetischen Feldes können MSM-Materialien unter-

schiedliche Formen annehmen, die nach dem Ausschalten des Feldes erhalten 

bleiben. 

Der MSM-Effekt wird bei den ferromagnetischen Formgedächtnis-legierun-

gen mit einer starken magnetischen Anisotropie beobachtet [Tic99], [Str03]. 

Die magnetische Anisotropie entspricht der Eigenschaft der ferromagnetischen 

Materialien, eine Vorzugsrichtung oder Vorzugsebene für die magnetischen 

Momente aufweisen zu können. In den kristallinen Körpern führt magnetische 
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Anisotropie zur Kopplung der magnetischen Momente an eine der kristallo-

graphischen Achsen oder Ebenen. Ausdiesem Grund wird sie oft als magneto-

kristalline Anisotropie bezeichnet. Die entsprechenden Kristallachsen bzw. 

Kristallebenen werden als leichtmagnetisch bezeichnet. Die Kristallachsen und 

Ebenen, die senkrecht zu den magnetischen Momenten ausgerichtet sind, wer-

den entsprechend als schwermagnetisch bezeichnet. Die Arbeit, die dabei be-

nötigt wird, um die magnetischen Momente von der leichtmagnetischen Rich-

tung in eine andere Richtung zu drehen, wird als magnetische 

Anisotropieenergie bezeichnet. Die physikalische Ursache der magnetokristal-

linen Anisotropie ist die Spin-Bahn-Wechselwirkung [Enk02]. 

Damit die MIR erzeugt werden kann, muss die magnetische Anisotropieener-

gie Ema hoch genug sein, um die für die Umorientierung der Kristallstruktur 

notwendige elastische Energie zu überschreiten.  

Ema≥ ΔEel = ε0 * σZWG    (2.3) 

ε0 = (1-a/c) entspricht der martensitischen Verzerrung, σZWG ist die kritische 

Spannung, die angelegt werden muss, um die Reorientierung der Kristallstruk-

tur zu erzeugen (Zwillingsspannung). Wenn die elastische Energie höher als 

die maximale Anisotropieenergie ist, kann die Kristallstruktur nicht mehr mag-

netisch umorientiert werden. In diesem Fall führt Anlegen des magnetischen 

Feldes unabhängig von der Stärke und Richtung nur zur Rotation der magne-

tischen Momente. Die mechanische Spannung, bei der die MIR nicht mehr er-

zeugt werden kann, wird als Blockierspannung σblock bezeichnet. Die höchste 

Blockierspannung, die bis jetzt in der Ni-Mn-Ga Legierung gemessen wurde, 

beträgt etwa 5 MPa [Kar06]. Bei den in dieser Arbeit untersuchten Proben, 

beträgt sie etwa 2,2 MPa. Deswegen ist es von großer Bedeutung, bei der Her-

stellung der MSM-Materialien eine möglichst kleine Zwillingsspannung zu er-

reichen.  

Die schematische Darstellung des MSM-Effekts ist in Abb. 2.6 am Beispiel 

der martensitischen modulierten tetragonalen Kristallstruktur einer stöchio-

metrischen Ni-Mn-Ga Legierung gezeigt [Liu09]. Die tetragonale Verzerrung 

beträgt hier etwa 6 %, entsprechend ist die durch die MIR erzeugte Dehnung 
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auch auf 6 % begrenzt. Die magnetischen Momente sind mit einer kristallogra-

phischen Richtung verbunden, die in diesem Fall parallel zur kurzen c-Achse 

liegt. Die langen a-Achsen, die senkrecht zu den magnetischen Momenten aus-

gerichtet sind, entsprechen den schwermagnetischen Achsen. Die Bereiche 

gleich ausgerichteter Kristallachsenstellen die martensitischen Varianten dar. 

Diese sind durch Zwillingsgrenzen getrennt und werden in Abb. 2.6 durch 

grüne und blaue Farben hervorgegeben. 

Ausgangspunkt der dargestellten Ni-Mn-Ga Probe in Abb. 2.6a ist ein Einva-

riantenzustand. Das äußere magnetische Feld wird senkrecht zur längeren Pro-

benkante angelegt und kontinuierlich erhöht. In den blaumarkierten Varianten, 

wo die leichtmagnetischen c-Achsen senkrecht zum Feld ausgerichtet sind, er-

zeugt die Felderhöhung eine leichte graduelle Rotation der magnetischen Mo-

mente.  

Sie rotieren dabei zum Teil von der leichtmagnetischen Kristallachse in Feld-

richtung. Eine parallele Ausrichtung der magnetischen Momente mit der Feld-

richtung wird dabei durch die magnetische Anisotropie erschwert. Die Rota-

tion der Magnetisierung führt zu einem leichten Anstieg in der 

Magnetisierungskennlinie, die in Abb. 2.6b durch eine blaue Linie dargestellt 

ist. 

Auf Grund der unterschiedlich ausgerichteten magnetischen Momente zwi-

schen den beiden Varianten, führt die Erhöhung der Feldstärke zum Anstieg 

der Differenz in der Zeemanenergie zwischen den beiden Varianten. Dieser 

Energieunterschied (ΔE=ΔM*H) stellt einen magnetischen Druck auf die 

Zwillingsgrenze dar [Lik04]. Ab einer bestimmten kritischen Feldstärke über-

steigt der Unterschied in der Zeemanenergie die elastische Umorientierungs-

energie (2.4). 

Ema≥ ΔM*Hk≥ ΔEel = ε0 * σZWG   (2.4) 
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Abbildung 2.6:     (a) Schematische Darstellung des MSM-Effekts am Beispiel der stöchiometri-

schen Ni-Mn-Ga-Legierung mit tetragonaler Kristallstruktur. Die magnetischen 

Momente sind in den jeweiligen Varianten durch Pfeile markiert. Bei kleineren 

Feldstärken kommt es zur leichten Rotation der magnetischen Momente. Bei hö-

heren Feldstärken werden sie durch die MIR parallel zur Feldrichtung ausgerich-

tet. (b) MIR kann durch eine sprungartige Veränderung in der Magnetisierungs-

kennlinie erkannt werden. Die Umorientierung der Kristallstruktur führt 

gleichzeitig zu einer geometrischen Formänderung der Probe, die als globale 

Dehnung im Teil (c) dargestellt ist [Liu09].  

In diesem Fall ist es energetisch günstiger, die Änderung in der Ausrichtung 

der magnetischen Momente durch eine Umorientierung der Kristallstruktur zu 

erzeugen, als durch weitere Rotation der magnetischen Momente selbst, was 

zur Entstehung des MIR-Effektes führt. 

Die Umorientierung der Kristallstruktur in den blau markierten Varianten führt 

zu einer Veränderung in der globalen Dehnung und gleichzeitig zu einer sig-

nifikanten Erhöhung der Magnetisierung ∆M, da sie in umorientierten Varian-

ten parallel zur Feldrichtung ausgerichtet wird (Abb.2.6 b,c). Der Anteil der 

energetisch bevorzugten Varianten (grün markiert), wächst mit steigender 

Feldstärke auf Kosten der energetisch ungünstig ausgerichteten Varianten 
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(blau markiert), bis die Probe vollständig in einem Einvariantenzustand vor-

liegt. Eine weitere Erhöhung des Feldes wird zu keiner Veränderung in der 

magnetischen Dehnung führen. Wird das Feld ausgeschaltet, bleibt die neue 

Form der Probe erhalten. Ein wiederholtes Anlegen des Feldes in die gleiche 

Richtung erzeugt keine MIR, da alle Varianten bereits umorientiert sind. Die 

Erhöhung des Feldes führt nur zum klassischen (fast linearen) Verlauf in der 

Magnetisierung, so wie in Abb. 2.6b durch die grüne Kennlinie gezeigt. Die 

Fläche zwischen den beiden Magnetisierungskennlinien entspricht der für die 

Umorientierung benötigten magnetischen Energie.  

 

Abbildung 2.7:     Die magnetische Dehnung, die durch MIR zu Stande kommt, wird als Funktion 

des magnetischen Feldes für zwei Feldrichtungen Hx und Hy dargestellt. Nach 

der vollständigen Umorientierung kann die MSM-Probe abhängig von der Feld-

richtung zwei Formen wiederholbar annehmen. 

Um die Probe im Magnetfeld wieder zusammenzuziehen, muss die Richtung 

des magnetischen Feldes um 90° gedreht werden. Das Magnetfeld wird dabei 

in Längsrichtung der Ni-Mn-Ga Probe angelegt. Die Gitterzellen werden dabei 

so umorientiert, dass die kurzen leichtmagnetischen c-Achsen entlang der 

Probe in die Feldrichtung ausgerichtet werden. Eine weitere Veränderung der 
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Richtung des Feldes um 90° führt zur erneuten Ausdehnung. In Abb. 2.7 ist 

gezeigt, dass die MSM-Probe abhängig von der Feldrichtung zwei unterschied-

liche Formen wiederholbar annehmen kann, die nach Ausschalten des Feldes 

jeweils erhalten bleiben. 

Im Jahr 1996 konnte der MSM-Effekt erstmalig in einer einkristallinen Ni-Mn-

Ga Legierung nachgewiesen werden. Bei einer Temperatur von 265 K wurde 

eine magnetisch induzierte Dehnung von 0,19 % gemessen [Ull96]. Seitdem 

stehen diese Materialien im Fokus der anwendungsorientierten Forschung. Die 

höchste bisher gemessene magnetische Dehnung in einer Ni-Mn-Ga Legierung 

beträgt etwa 12 % [Soz13]. Zur Gruppe der MSM-Materialien gehören noch 

weitere Legierungen wie Fe-Pd, Fe-Pt, Ni-Mn-Z (Z=Ga, In, Sn, Sb) und Co-

Ni-Al [Jam98], [Kak00], [Wut01], [Pon08]. 

Um den MIR-Effekt (MSM-Effekt) zu zeigen, werden an das MSM-Material 

unabhängig von der Zusammensetzung folgende Anforderungen gestellt: 

1) Das MSM-Material muss ferromagnetisch sein und eine hohe magne-

tische Anisotropie aufweisen. 

2) Seine Kristallstruktur befindet sich in der martensitischen Phase mit 

einer niedrigen Zwillingsspannung. Für die untersuchten Ni-Mn-Ga 

Legierungen soll sie kleiner als 2,2 MPa sein. 

3) Die Curie-Temperatur und die Phasenumwandlungstemperaturen 

müssen möglichst hoch sein, damit die MSM Probe in der realen Um-

gebung eine martensitische Kristallstruktur aufweist und ferromagne-

tisch bleibt.  

4) Um eine hohe magnetische Dehnung bei der MIR zu erreichen, muss 

die martensitische Verzerrung möglichst groß sein. 

5) Die Sättigungsmagnetisierung muss möglichst hoch sein, um einen 

höheren Unterschied in der Zeemanenergie zwischen den zwei unter-

schiedlich ausgerichteten Varianten zu erreichen. 

Bei manchen technischen Anwendungen ist es nicht immer möglich, zur For-

mänderung einer MSM-Probe das angelegte magnetische Feld zu rotieren. Da 

die martensitische Kristallstruktur auch mechanisch umorientiert werden kann, 

erfolgt in diesem Fall die Rückstellung zum Anfangszustand durch Anlegen 
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einer mechanischen Kraft und eine Rotation des magnetischen Feldes ist nicht 

mehr nötig. Die MSM-Probe wird dabei unter mechanischer Belastung in eine 

Richtung magnetisch gedehnt und nach dem Ausschalten des Feldes durch me-

chanische Umorientierung der Kristallstruktur in den Anfangszustand zurück-

gebracht. Als Rückstellelement kann beispielweise eine Feder oder ein kon-

stantes Gewicht verwendet werden [Kre12]. Damit die MIR bei einer externen 

mechanischen Belastung erzeugt werden kann, muss die magnetische Aniso-

tropieenergie höher sein als die mechanische Energie (Formel 2.5), die sich aus 

der Summe aus externer Spannung und Zwillingsspannung ergibt.  

Ema ≥ ε0 * σZWG+ ε0 * σext   (2.5) 

Es gibt aber zwei Möglichkeiten die magneto-mechanische Aktuierung einer 

MSM Probe zu erzeugen. Entweder erfolgt die Aktuierung durch die Verände-

rung der magnetischen Feldstärke unter einer konstanten mechanischen Belas-

tung, die höher als die Zwillingsspannung ist. Oder ein konstantes, ausreichend 

starkes magnetisches Feld wird entlang der Probe angelegt und die mechani-

sche Belastung wird variiert. In dieser Arbeit wird bei der MSM-Aktuierung 

die erste Variante verwendet. 

Neben dem magnetischen Formgedächtniseffekt zeigen die MSM-Legierun-

gen zusätzlich auch einen thermischen Formgedächtniseffekt. Diese Eigen-

schaft führt zur Möglichkeit, die MSM-basierten Aktoren sowohl thermisch 

als auch magnetisch zu kontrollieren. Durch Kopplung der thermischen und 

magnetischen Eigenschaften der MSM-Legierungen können neuartige Aktor-

prinzipien entwickelt werden [Pin14]. Die Möglichkeit in den MSM-Legierun-

gen bei der thermisch induzierten martensitischen Phasenumwandlung die an 

der Phasengrenze entstehende Dehnung und die Ausrichtung der Kristallstruk-

tur im Martensit magnetisch zu beeinflussen, wird in diesem Fall als magneto-

thermische Kopplung bezeichnet. Ein Aktorprinzip basierend auf der magneto-

thermischen Kopplung der Ni-Mn-Ga Legierung wird im Kapitel 6 vorgestellt.  

Die maximale magnetische Dehnung, die in der Ni-Mn-Ga Legierung durch 

den MIR-Effekt erzeugt werden kann, hängt von der martensitischen Mikro-

struktur ab. Im folgenden Teil dieses Kapitels wird auf die unterschiedlichen 
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Arten der Mikrostruktur von einkristallinen Ni-Mn-Ga Legierungen eingegan-

gen. 

2.3 Mikrostrukturelle Eigenschaften der Ni-
Mn-Ga Systeme 

In diesem Kapitel werden die häufigsten Arten der martensitischen Kristall-

strukturmodulierung in Ni-Mn-Ga Legierungen beschrieben. Einer Übersicht 

über die Modulierungsarten und ihrer Abhängigkeit von der chemischen Zu-

sammensetzung folgt eine Beschreibung der vorkommenden Zwillingsstruktu-

ren in Ni-Mn-Ga Legierungen.  

2.3.1 Ni-Mn-Ga Kristallstruktur  

Die Kristallstruktur der stöchiometrischen Ni2MnGa Legierung in der austeni-

tischen Phase entspricht einer kubischen flächenzentrierten Heusler-Struktur, 

die als L21 eingeordnet wird [Web84], [Ove99]. Sie ist in Abb. 2.8 schematisch 

dargestellt. Bei Raumtemperatur beträgt die Länge der Kristallachse etwa 

0,5825 nm [Ma00], [Bro02]. Fällt ihre Temperatur unter 200 K, wandelt die 

Kristallstruktur in eine martensitische Phase mit tetragonaler Struktur um. Die 

Längen der tetragonalen Gitterachsen sind entsprechend a=b=0,5925 nm und 

c= 0,5563 nm [Ma00], [Bro02]. 

Bei nicht stöchiometrischen Ni-Mn-Ga Legierungen hängen Phasenumwand-

lungstemperatur, Modulierung und Form der martensitischen Kristallstruktur 

von der Zusammensetzung ab.  

So steigt die Phasenumwandlungstemperatur von 200 K bei einer Ni- Konzent-

ration von 50 % auf 330 K, bei einer Ni-Konzentration von 55 % [Vas03], 

[Kho05]. Eine weitere Erhöhung des Ni-Anteils führt zur Verschiebung der 

Umwandlungstemperatur über die Curie-Temperatur, so dass die Phasenum-

wandlung in der paramagnetischen Phase stattfindet. Die Curie-Temperatur 

selbst ist schwach von der Ni-Konzentration abhängig, und zeigt einen leichten 

Abfall mit Erhöhung des Ni-Anteils [Liu09]. Eine Substitution von Ga- durch 
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Mn-Atome führt ebenso zu einer Erhöhung der Umwandlungstemperatur. Auf 

der anderen Seite wird eine sinkende Umwandlungstemperatur beobachtet, 

wenn die Ni-Atome durch Ga-Atome ersetzt werden [Ent08]. Die Abhängig-

keit der Phasenumwandlungstemperatur von der Zusammensetzung wird in 

[Ent08] zusammengefasst. 

 

Abbildung 2.8:     Der schematische Aufbau der Kristallstruktur der stöchiometrischen Ni2MnGa 

Legierung in der austenitischen Phase [Ayu99]. 

Abhängig von der Zusammensetzung können unterschiedliche Arten der mar-

tensitischen Phasenmodulierung vorkommen. In diesem Kapitel werden die 

drei häufigsten Modulierungsarten betrachtet. Sie werden entsprechend der be-

stehenden Literatur als fünf-lagig modulierter Martensit mit einer tetragonalen 

Struktur (10M), sieben-lagig modulierter Martensit mit einer orthorhombi-

schen Struktur (14M) und nicht modulierter Martensit mit einer tetragonalen 

Struktur (NM) bezeichnet. Die Nummer deutet auf die Periodizität der Atom-

lagen in der Kristallstruktur hin.  
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In der 10M Phase hat die Kristallstruktur eine Periodizität von fünf Atomlagen. 

Die Gitterkonstanten der tetragonalen Struktur haben dabei folgende Verhält-

nisse:a=b≠c und c/a=0,94 [Jia04], [Pon05]. Die durch Umorientierung der 

martensitischen Varianten maximal erreichbare Dehnung beträgt in diesem 

Fall etwa 6 %. 

 

Abbildung 2.9:     Schematische planare Darstellung des Überganges von der kubischen austeniti-

schen Struktur zur tetragonalen martensitischen 10M Struktur. In der 10M Phase 

werden die Atomlagen in einer (32)-Stapelung angeordnet. 

Die kurze Kristallachse c ist die leichtmagnetische Achse. Die Struktur wurde 

erstmals vom Webster in einer stöchiometrischen Ni2MnGa Legierung ent-

deckt [Web04]. Der schematische Aufbau der Kristallstruktur wird in Abb. 2.9 

und 2.10 dargestellt. In diesem Fall sind die Atomlagen in einer (32)-Stapelung 

angeordnet, so dass drei Atomlagen in eine und zwei Atomlagen in die entge-

gengesetzte Richtung verschoben sind. Auf Grund der Periodizität der Stape-

lung von Atomebenen nach jeweils 5 Atomlagen wird diese Modulierungsart 

oft 5M genannt. Weil aber die erste und die fünfte Atomlagen doch nicht iden-

tisch sind, ist die richtige Bezeichnung 10M. Dieser Typ der Kristallstruktur 

wurde bei den in dieser Arbeit untersuchten Ni-Mn-Ga Folien festgestellt, die 

mit der Top-Down Methode hergestellt worden waren. Die Herstel-

lungsmethoden werden detailliert im nächsten Kapitel beschrieben.  
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Abbildung 2.10:   Eine Reihe der Atomlagen, die eine volle Periode in der 10M Phase bilden wird 

in (a) planar und in (b) 3D darstellt (c) Die elementare Gitterzelle, die zur Be-

schreibung der 10M Phase verwendet wird. 

 

Abbildung 2.11:   Schematische planare Darstellung des Überganges von der kubischen austeniti-

schen Struktur zur orthorhombischen martensitischen 14M Struktur. In der 14M 

Phase werden die Atomlagen in einer (52)-Stapelung angeordnet. 
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Abbildung 2.12:   Eine Reihe der Atomlagen, die eine volle Periode in der 14M Phase bilden wird 

in (a) planar und in (b) 3D darstellt (c) Die elementare Gitterzelle, die zur Be-

schreibung der 14M Phase verwendet wird. 

Die martensitische 14M Struktur wurde zuerst von Martynov und Kokorin ent-

deckt [Mar92]. Die Kristallstruktur in der 14M Phase ist orthorombisch mit 

folgenden Verhältnissen zwischen den Gitterkonstanten: a≠b≠c, c/a=0,89 

[Soz02]. Die kurze Kristallachse c ist die leichtmagnetische Achse, die a Achse 

entspricht der schwermagnetischen Achse und die b Achse ist die mittelmag-

netische Achse. In diesem Fall werden fünf Atomlagen in eine und zwei Atom-

lagen in die entgegengesetzte Richtung verschoben. Die maximale Dehnung, 

die durch Umorientierung der martensitischen Varianten erzeugt werden kann, 

beträgt etwa 10 % [Soz02]. Der schematische Aufbau der Kristallstruktur ist 

in Abb. 2.11 und Abb. 2.12dargestellt. Diese Art der Modulierung wurde bei 

den in dieser Arbeit untersuchten Ni-Mn-Ga Filmen beobachtet, die mit der 

Bottom-Up Methode hergestellt wurden.  
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In der nicht modulierten Phase zeigt die Kristallstruktur keine bestimmte Peri-

odizität. Diese Modulierungsart wurde zuerst von Martynov und Kokorin ent-

deckt [Mar92]. Die Gitterzellen sind tetragonal mit dem Achsenverhältnis 

a=b≠c und c/a=1,22 [Pon05], [Jia04]. In diesem Fall ist die c-Achse schwer-

magnetisch, die a-Achsen sind leichtmagnetisch. Die höchse bisher experi-

mentell erzeugte magnetische Dehnung beträgt etwa 12 % [Soz13]. Diese Mo-

dulierungsphase ist auf Grund der höchsten magnetischen Dehnung aus Sicht 

der technischen Anwendungen besonders interessant. 

Die Abhängigkeit der martensitischen Kristallstruktur von der Zusammenset-

zung wird in Abb.2.13dargestellt [Ent08]. Die Messergebnisse zeigen, dass die 

martensitische Kristallstruktur abhängig von den Ga und Mn Konzentrationen 

in der tetragonalen (10M), orthorhombischen (14M) oder gemischten Form 

existieren kann. So dominieren bei Mn-Konzentrationen von weniger als 29 % 

und Ga-Konzentrationen von höher als 21 % tetragonale Strukturen. Eine Er-

höhung der Mn-Konzentration und eine Verringerung der Ga-Konzentration 

führt zum Anstieg der 14M-Phase, so dass zuerst beide Strukturen gleichzeitig 

vorkommen, dann wird nur die orthorhombische Struktur dominiert. 

Die Valenzelektronenkonzentration steht im direkten Zusammenhang mit der 

chemischen Zusammensetzung. Die Abhängigkeit wird durch die Beziehung 

(2.6) ausgedrückt [Che99]. Bei stöchiometrischen Legierungen beträgt die Va-

lenzelektronenkonzentration etwa e/a=7,5. Eine Erhöhung der Valenzelektro-

nenkonzentration führt zur Dominanz der nicht modulierten Phase, so dass ab 

einem Wert von e/a=7,71 nur nicht modulierte Strukturen vorkommen 

[Lan04]. 

 

10* 7* 3
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Abbildung 2.13:   Abhängigkeit der martensitischen Phasenmodulierung von der Zusammenset-

zung [Ent08]. 

2.3.2 Magnetische Eigenschaften 

Die Ni-Mn-Ga Legierungen zeigen unterhalb der Curie-Temperatur ausge-

prägte ferromagnetische Eigenschaften. Ihre Curie-Temperatur ist kaum von 

der Zusammensetzung abhängig. Sie beträgt bei der stöchiometrischen Legie-

rung Ni2MnGa etwa 376 K [Web84]. Durch Neutronenbeugungsexperimente 

wurde festgestellt, dass die magnetischen Momente in Ni-Mn-Ga hauptsäch-

lich durch Mn Atome getragen werden [Web84], [Bro02], [Bro99]. Die ge-

samte auf eine Elementarzelle bezogene Magnetisierung beträgt etwa 4,03 µB. 

Der Magnetisierungsanteil von Mn Atome ist dabei etwa eine Größenordnung 

höher als die der Ni Atome und etwa zwei Größenordnungen höher als die der 

Ga Atome. Deswegen spielen Mn Atome eine dominierende Rolle für das fer-

romagnetische Verhalten der Ni-Mn-Ga Legierung. In der reinen Form zeigt 

Mn dagegen antiferromagnetische Eigenschaften. Dies wird auf Grund der in-

teratomaren Abstände erklärt. Die Abstände zwischen den einzelnen Mn Ato-

men in der Kristallstruktur der Ni-Mn-Ga Legierung sind höher als beim reinen 

Mn. D.h. mit der Erhöhung der interatomaren Abstände geht die magnetische 



2.3  Mikrostrukturelle Eigenschaften der Ni-Mn-Ga Systeme 

29 

Mn-Mn Wechselwirkung von der antiferromagnetischen zur ferromagneti-

schen Form über [Enk02]. 

Eine hohe magnetische Anisotropie, wie es bereits oben beschrieben wurde, ist 

eine wichtige Voraussetzung für die Erzeugung des MSM Effekts. In Ni-Mn-

Ga wird sie hauptsächlich durch das Untergitter der Ni Atome erzeugt [Enk02]. 

In einkristallinem Ni zeigt der Magnetisierungsverlauf eine Abhängigkeit von 

der kristallographischen Richtung. In der [111] Richtung erreicht die Magne-

tisierung ihre Sättigung bei kleineren Feldstärken im Vergleich zu den anderen 

Richtungen. Aus diesem Grund wird diese Richtung als leichtmagnetisch be-

zeichnet. In Ni-haltigen Legierungen kann die leichtmagnetische Richtung ab-

hängig von der Zusammensetzung geändert werden. So werden bei den Ni-

Mn-Ga Legierungen in der austenitischen Phase die leichtmagnetischen Ach-

sen in {001} Richtungen ausgerichtet. Die magnetokristalline Anisotropie 

hängt dabei von der Phase, Temperatur und Zusammensetzung ab [Tic99], 

[Str03]. In der martensitischen Phase liegt die Anisotropiekonstante im Be-

reich von 105 J/m3, somit ist sie um zwei Größenordnungen höher als in der 

austenitischen Phase. Die Veränderung der Anisotropiewerte wird dabei auf 

Grund der Gitterverzerrung der martensitischen Kristallstruktur erklärt 

[Tic99], [Str03]. In den 10M und 14M Phasen liegen die magnetischen Mo-

mente entlang den kurzen kristallographischen c-Achsen, die parallel zur [001] 

Richtung ausgerichtet sind. Sie entsprechen den leichtmagnetischen Achsen. 

Bei der NM Phase liegen die magnetischen Momente in der (a-a) Ebene senk-

recht zur c-Achse (senkrecht zur [001] Richtung). In diesem Fall wird die 

ganze Ebene als leichtmagnetisch bezeichnet. In Abb. 2.14 werden Magneti-

sierungskennlinien für drei Modulierungsphasen 10M, 14M und NM in Ab-

hängigkeit von der Feldstärke und der kristallographischen Richtung darge-

stellt [Liu09]. Aus den Graphen folgt, dass abhängig von der Modulierung der 

martensitischen Phase die Anisotropiekonstante unterschiedliche Werte an-

nehmen kann. In der 10M Phase (Abb. 2.14a) ist die c-Achse leicht magne-

tisch, deswegen erreicht die Magnetisierung ihre Sättigung entlang der c-

Achse in einem relativ schmalen Feldbereich. Der Magnetisierungsverlauf ent-

lang der schwermagnetischen Achse zeigt dagegen einen gradualen annähernd 

linearen Charakter in einem breiten Feldbereich. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Abbildung 2.14:  Magnetisierungskennlinien der Ni-Mn-Ga Proben mit unterschiedlicher Modu-

lierung (a) 10M, (b) 14M und (c) NM [Hec03]. 
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Die Anisotropiekonstante kann durch die Fläche zwischen den beiden Magne-

tisierungskennlinien bestimmt werden. Sie entspricht der magnetischen Ener-

gie, die notwendig ist, um die Magnetisierung von der leichtmagnetischen c-

Achse zur schwermagnetischen a-Achse zu drehen. Weil die a- und b- Achsen 

in der 10 M Phase einen fast gleichen Magnetisierungsverlauf zeigen, kann in 

diesem Fall nur eine uniaxiale Anisotropiekonstante Kc (Kc=Kac≈Kbc) einge-

führt werden. Die Anisotropiekonstante von den schwermagnetischen Achsen 

Kab wird vernachlässigt, weil sie im Verhältnis deutlich kleiner als Kc sind 

(Kab/Kc= 0,04) [Söd05]. Typische Werte, die Kc in den 10 M Volumenkristal-

len bei Raumtemperatur erreichen kann, liegen im Bereich (1,2-2,0)*105 J/m3. 

Die Anisotropieenergie wird abhängig von der Magnetisierungsrichtung durch 

die Relation (2.7) beschrieben [Söd05]: 

Ema= Kcsin2Ɵ   (2.7) 

Ɵ entspricht dabei dem polaren Winkel zwischen der Magnetisierungsrichtung 

und der c-Achse. In der 14 M Phase existiert neben der leichtmagnetischen c-

Achse und der schwermagnetischen a-Achse noch eine mittelmagnetische b-

Achse [Str03], [Str04]. Der Magnetisierungsverlauf entlang dieser Achse wird 

in Abb. 2.14 durch eine schwarze Kennlinie dargestellt [Hec03]. Um die 

Anisotropieenergie in diesem Fall zu beschreiben, müssen dementsprechend 

zwei Anisotropiekonstanten bezüglich der leichtmagnetischen und mittelmag-

netischen Achsen berücksichtigt werden. Sie werden als Kc und Kb bezeichnet. 

(Die Anisotropiekonstante bezüglich der schwermagnetischen a-Achse nimmt 

einen relativ kleinen Wert an, und kann in diesem Fall auch vernachlässigt 

werden). Die Anisotropieenergie wird dann durch die Relation (2.8) beschrie-

ben: 

Ema= Kccos2Ɵ+Kbsin2Ɵsinϕ   (2.8) 

Für die Volumenkristalle mit der 14 M Phase beträgt Kc etwa -1,7*105 J/m-3 

und Kb etwa -0,9*105 J/m-3 [Str04]. Die Sättigungsmagnetisierung ist eine wei-

tere Eigenschaft, die neben der magnetischen Anisotropie für die Erzeugung 

der MIR notwendig ist. Je höher die Sättigungsmagnetisierung ist, desto höher 

ist der Unterschied in der Zeemanenergie zwischen den benachbarten unter-

schiedlich ausgerichteten Varianten im extern angelegten magnetischen Feld. 
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Durch diesen Energieunterschied wird ein magnetischer Druck auf die Zwil-

lingsgrenze erzeugt, die diese Varianten voneinander trennt. D.h. je höher die 

Sättigungsmagnetisierung ist, desto höher ist dieser Druck bei gegebenem 

magnetischem Feld. Dementsprechend kann die Erhöhung in der Sättigungs-

magnetisierung zur Verkleinerung des für die MIR benötigten magnetischen 

Feldes führen [Liu09]. 

2.3.3 Zwillingsgrenzen in Ni-Mn-Ga  

Die Zwillingsgrenzen bilden sich aus, um die mechanischen Spannungen in 

der martensitischen Kristallstruktur zu reduzieren. Die Zwillingsgrenzen ent-

stehen bereits beim Kristallwachstum. Sie können aber auch gezielt mit einer 

bestimmten Ausrichtung, thermisch durch eine martensitische Phasenum-

wandlung unter einem Temperaturgradienten oder mechanisch durch eine von 

außen angelegte Spannung, erzeugt werden. Am Beispiel der tetragonalen mar-

tensitischen Kristallstruktur werden in Abb. 2.15 sechs möglichen Zwillings-

grenzen, die durch austenitische {110} Ebenen beschrieben werden, dargestellt 

[Liu04], [Pon05], [Kha91]. Auf Grund der höheren Symmetrie wird die kubi-

sche Einheitszelle des Austenits für die Darstellung der Zwillingsebenen als 

Referenzsystem angenommen [Liu04]. 

Die Zwillingsgrenzen teilen die Kristallstruktur in zwei Varianten, bei denen 

die kurzen c-Achsen in unterschiedliche Richtungen ausgerichtet sind. Um die 

Gitterstruktur der beiden Varianten an der Zwillingsebene anzupassen, muss 

eine Variante rotiert werden. Der Rotationswinkel ist dabei durch die tetrago-

nale Verzerrung festgestellt: 

c/a = tan(45°-2α)  (2.9) 

Die Zwillingsgrenzen werden anhand folgender Eigenschaften wie Zwillings-

spannung, geometrische Abmessungen und Orientierung der Zwillingsebene, 

charakterisiert. So werden die Zwillingsgrenzen mit einer besonders niedrigen 

Zwillingsspannung (σZWG < 0,2 MPa) als Typ Zwei bezeichnet, die restlichen 

"normalen" Zwillingsgrenzen entsprechen dem Typ Eins [Str11], [Chu13], 

[Soz11].  
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In dieser Arbeit werden die Zwillingsgrenzen bezüglich der Orientierung der 

Zwillingsebene als diagonal Abb. 2.15a, senkrecht Abb. 2.15 b und parallel 

Abb. 2.15c, bezeichnet. Im vierten Kapitel wird gezeigt, wie jede der oben 

dargestellten Ausrichtungen der Zwillingsgrenzen in 10M Ni-Mn-Ga Folien 

gezielt erzeugt werden kann.  

 
(a) Diagonale Zwillingsgrenzen 

 

 
(b) Senkrechte Zwillingsgrenzen 
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(c) Parallele Zwillingsgrenzen 

Abbildung 2.15:   Sechs Ausrichtungen der Zwillingsgrenzen einer einkristallinen Ni-Mn-Ga Le-

gierung mit den tetragonalen Gitterzellen (a) diagonale, (b) senkrechte und (c) 

parallele Zwillingsgrenzen 

2.4 Adaptiver Martensit 

Das Konzept des adaptiven Martensits wurde erstmals von Kachaturyan ein-

geführt, um die Entstehung der fein verzwillingten martensitischen Struktur 

bei einer Phasenumwandlung zu beschreiben [Kha91]. Dabei wird angenom-

men, dass die elastische Energie zwischen Martensit und Austenit, die auf 

Grund der martensitischen Verzerrung entsteht, viel höher ist als die Zwillings-

grenzen energie. Die martensitische Mikrostruktur, die sich bei der Phasenum-

wandlung durch unterschiedliche Ausrichtung der Varianten an der Phasen-

grenze ergibt, wird als adaptive martensitische Phase bezeichnet. Sie wird 

dabei so geformt, dass die Eigenwerte der Austenit-Martensit Dehnungsmatrix 

möglichst genau 1 entsprechen [Niem12]. D.h. die gesamte Dehnung entlang 

der Phasengrenze muss möglichst klein sein bzw. komplett verschwinden. 

Dies führt zum Abbau der elastischen Energie an der Phasengrenze, die elasti-

sche Energie wird also auf Kosten der Zwillingsgrenzenenergie kompensiert. 

In Abb. 2.16 wird die Entstehung und Entwicklung der adaptiven martensiti-

schen Phase mit einer tetragonalen Kristallstruktur am Beispiel der Phasenum-

wandlung zwischen NM Martensit und Austenit schematisch gezeigt.  
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Abbildung 2.16:   (a) Die Einheitszelle des kubischen Austenits wandelt in die Einheitszelle des 

tetragonalen Martensits um, die entlang drei Orientierungen ausgerichtet werden 

kann. (b) Austenit wird vom verzwillingten adaptiven Martensit durch die Pha-

sengrenze getrennt, die auf Grund von Gitterdefekten und Versetzungen eine 

endliche Breite aufweist. (c) Die hohe Zwillingsgrenzendichte an der Phasen-

grenze führt zur Erhöhung der gesamten Zwillingsgrenzenenergie. Um dieser 

Erhöhung entgegen zu wirken, kommt es mit steigender Entfernung von der Pha-

sengrenze zu Vereinigungen der Zwillingsgrenzen (d) Die Breite der Varianten 

kann dabei von einigen Atomlagen bis zu einigen mm wachsen [Niem12], 

[Kau10].  

Für die Ausrichtung der tetragonalen Gitterzellen gibt es drei Möglichkeiten 

sich auszurichten. Wenn keine Kraft von außen angelegt wird, sind alle drei 

Ausrichtungen energetisch identisch. Die Dehnung in der martensitischen 

Phase wird dabei durch die geometrischen Abmessungen der austenitischen 

Phase mit der Gitterkonstante aA beschränkt. Auf Grund der Volumenerhaltung 

und der diffusionslosen Phasentransformation muss die Anzahl der martensi-

tischen und austenitischen Gitterzellen auf beiden Seiten der Phasengrenze 

identisch sein. Da die martensitischen Gitterkonstanten von den austenitischen 

abweichen, würde die Bildung einer einzigen martensitischen Variante zur 

Entstehung einer hohen mechanischen Spannung und damit einer hohen elas-

tischen Energie führen. Richten sich die martensitischen Varianten jedoch ab-

wechselnd mit den langen und kurzen Achsen entlang der Phasengrenze aus, 
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so kann diese Spannung abgebaut werden [Niem12], [Kau10]. Die Zwillings-

periodizität wird dabei durch die Formel (2.10) beschrieben. 

d1/d2 = (aNM-aA)/(aA-cNM)   (2.10) 

Die Breite der einzelnen Varianten beschränkt sich dabei auf einige Gitterzel-

len und liegt somit im Nanometer-Bereich. Die Orientierung und die Schärfe 

der Phasengrenze auf atomarer Ebene kann durch Kristalldefekte wie Gitter-

versetzungen beeinflusst werden. Dies führt zur Verbeiterung (Unschärfe) der 

Phasengrenze, die durch einen grauen Bereich in der Abbildung dargestellt ist. 

Auf der anderen Seite gilt je feiner die Zwillingsgrenzen und je größer ihre 

Dichte, desto höher ist die gesamte Zwillingsgrenzenenergie. Um diese zu mi-

nimieren, kommt es mit steigendem Abstand von der Phasengrenze zur Verei-

nigung und Vergröberung einzelner Varianten. Ihre Breite wächst mit jedem 

Vereinigungsschritt, und kann somit mehrere hundert Mikrometer erreichen. 

Das Verhältnis der verschiedenen Varianten bleibt dabei mit der wachsenden 

Breite erhalten.  

S. Kaufman hat in seiner Arbeit das Konzept des adaptiven Martensits über-

nommen, um die Bildung der 14M Phase auf Basis der NM Phase bei einer 

thermischen Phasenumwandlung am Beispiel eines epitaktisch gewachsenen 

Ni-Mn-Ga Filmes zu erklären [Kau10]. Ausgehend von den ermittelten Gitter-

konstanten der martensitischen und austenitischen Phase wurde die Zwillings-

periode zu d1/d2 = (aNM-aA)/(aA-cNM) = 0.417 bestimmt. Ein ähnlicher Wert 

ergibt sich, wenn in die Formel (2.10) Zwillingsperiodizität der 14M Phase 

eingesetzt wird (d1/d2 = 2/5 = 0,4). Es kann also davon ausgegangen werden, 

dass sich die Gitterzellen der NM Phase in einer (52) Reihenfolge ausrichten, 

die der 14 M Struktur entspricht. D.h. Die 14M Phase besteht aus den Baustei-

nen der NM Phase, wie schematisch in Abb. 2.17 gezeigt. 
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Abbildung 2.17:   Die adaptive Beschreibung der orthorhombischen 14 M- Elementarzelle zeigt 

die (52)2 Stapelung von NM-Atomlagen, die durch Zwillingsgrenzen miteinan-

der verbunden sind. Die Elementarzelle des tetragonalen NM-Martensit ist grau 

hinterlegt, die NM Zwillingsgrenzen sind als grüne Linien dargestellt. Die Ver-

schiebung der Atomlagen zueinander ist gelb gezeichnet [Kau10]. 
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3 Experimentelle Methoden 

In diesem Kapitel werden grundlegende experimentelle Methoden dargestellt, 

die für die Herstellung, Strukturierung und Charakterisierung der zu untersu-

chenden Ni-Mn-Ga Proben verwendet werden.  

Am Anfang des Kapitels wird auf die Herstellungsmethoden der Ni-Mn-Ga 

Folien und Filme eingegangen.  

Im zweiten Abschnitt werden die Messanordnungen und Charakterisierungs-

methoden von Ni-Mn-Ga Proben beschrieben. Folgende Eigenschaften werden 

dabei untersucht: Kristallstruktur, Oberflächentopographie, thermische, me-

chanische und magnetische Eigenschaften.  

3.1 Herstellung 

Bei der Herstellung der in dieser Arbeit untersuchten Ni-Mn-Ga Proben wur-

den zwei unterschiedliche Methoden eingesetzt, die entsprechend als Top-

Down und Bottom-Up benannt werden. Bei der ersten Methode, die als Top-

Down bezeichnet wird, werden dünne Ni-Mn-Ga Streifen, die in dieser Arbeit 

als Folien bezeichnet werden, aus Volumenkristallen geschnitten und danach 

auf die gewünschte Dicke poliert. Die minimale erreichbare Dicke der Folien, 

bei denen der MSM-Effekt nachgewiesen wurde, beträgt etwa 40 µm 

[Kohl09]. Die Dicke der in dieser Arbeit untersuchten Folien liegt im Bereich 

zwischen 50 und 200 µm.  

Die andere Herstellungsmethode wird hier als Bottom-Up bezeichnet. Die Ni-

Mn-Ga Proben werden dabei in der Form von dünnen Schichten durch eine 

Gasphasenabscheidung (magnetfeldunterstützte Kathodenzerstäubung) auf ei-

nem Substrat hergestellt. Diese Art von Proben wird im Folgenden als Ni-Mn-

Ga Filme bezeichnet. Nach der Herstellung werden sie vom Substrat abgelöst 

und in der Streifenform nasschemisch strukturiert. 
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Um den MSM-Effekt zu zeigen, müssen die Ni-Mn-Ga Folien einkristallin 

sein, weil der MSM-Effekt hauptsächlich nur in einkristallinen ferromagneti-

schen Formgedächtnislegierungen nachgewiesen wurde. Bei den Polykristal-

len wird die Bewegung der Zwillingsgrenzen durch die Korngrenzen verhin-

dert, was zu einer höheren Zwillingsspannung führt, die nicht mehr mit der 

magnetischen Energie überwunden werden kann.  

3.1.1 Herstellung der einkristallinen Ni-Mn-Ga Folien 
mit Top-Down Methode  

Für die Herstellung einkristalliner Legierungen werden zwei Methoden ver-

wendet, die als Bridgman und SLARE Methoden bezeichnet werden [Wil73]. 

Bei der Bridgman Methode wird eine polykristalline Legierung in einem ko-

nusförmigen Tiegel über ihre Schmelztemperatur erhitzt (Abb. 3.1). Der Heiz-

vorgang verläuft in einem Ofen unter Edelgasatmosphäre. Die Ofentemperatur 

wird um 100 K höher als die Schmelztemperatur der zu verschmelzenden po-

lykristallinen Legierung eingestellt. Nachdem die Legierung komplett ge-

schmolzen ist, wird der Tiegel langsam mit der konusförmigen Spitze aus dem 

Ofen gezogen. Entlang des Tiegels entsteht ein Temperaturgradient. Die Kris-

tallisation startet am kältesten Punkt in der Konusspitze und setzt sich bei der 

Verschiebung des Tiegels in die vertikale Richtung (y-Richtung) fort. Im zent-

ralen Teil des Tiegels kann der Temperaturgradient nicht genau kontrolliert 

(eingestellt) werden, deswegen entstehen in diesem Teil unerwünschte Tem-

peraturschwankungen, die zu einer größeren Defektdichte in der Kristallstruk-

tur der Legierung führen können. Die Edelgasatmosphäre im Ofen vermindert 

die Reaktion zwischen dem Tiegel und der kristallisierenden Legierung. Nach-

dem die Probe vollständig aus dem Ofen gezogen ist, befindet sie sich in einem 

gemischten Zustand, bei dem ein Teil der Probe einkristalline, ein anderer po-

lykristalline Struktur aufweist. Um den einkristallinen Anteil der Probe zu er-

höhen, kann der ganze Vorgang in mehreren Zyklen durchgeführt werden. 

Eine detaillierte Information über die Bridgman Methode kann der Referenz 

[Wil73] entnommen werden. 
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Abbildung 3.1:     Schematische Darstellung der Bridgman Methode. Die zu schmelzende Legie-

rung (1) wird in einen konusförmigen Tiegel eingebracht (2). Der Tiegel befindet 

sich in einem keramischen Zylinder (3), der mit einem Edelgas gefüllt wird. Der 

Heizvorgang verläuft in einem vertikal gebauten Ofen [Wil73].  

Die SLARE Methode unterscheidet sich von der Bridgman Methode dadurch, 

dass sich die Legierung beim Schmelzen und bei der Kristallisation in einem 

flüssigen Medium befindet. Die Temperatur der Legierung wird dabei nicht 

durch die Verschiebung des Tiegels aus dem Ofen gesenkt, sondern durch Ver-

ringerungen der Ofentemperatur. Das flüssige Medium wird inert bezüglich 

der zu schmelzenden Legierung ausgewählt. Diese muss auch eine niedrigere 

Dichte und eine niedrigere Kristallisationstemperatur aufweisen. Im Vergleich 

zur Bridgman Wachstumsmethode, bietet die SLARE Methode eine Herstel-

lungsmöglichkeit der Ni-Mn-Ga Proben mit einem höheren einkristallinen An-

teil. Eine detaillierte Information über die SLARE Methode kann der Referenz 

[Mec05] entnommen werden. 
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Abbildung 3.2: Herstellung von einkristallinen Ni-Mn-Ga Folien aus einem Volumenkristall 

Um aus den einkristallinen Ni-Mn-Ga Volumenproben dünne Folien herzu-

stellen, müssen folgende Schritte durchgeführt werden. Die Folien werden aus 

den Volumenkristallproben durch Erodieren oder Funkerosion in die [100] 

Richtung geschnitten (Abb. 3.2). Beim Schneiden bilden sich auf der Folien-

oberfläche diverse Defekte, die den MSM-Effekt verhindern können. Um diese 

Defekte zu beseitigten, wird die Folienoberfläche in einer Lösung von Ethanol 

und HNO3 elektropoliert. 

Tabelle 3.1: Zusammenfassung aller in dieser Arbeit untersuchten Ni-Mn-Ga Folien 

Bezeichnung 
Dicke 

(µm) 
Länge (mm) Breite (mm) 

Herstel-

lungsdatum 

Ni-Mn-Ga-200a 
200 15 3 2009 

Ni-Mn-Ga-100b 100 15 3 2011 

Ni-Mn-Ga-80b 80 15 3 2011 
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Ni-Mn-Ga-70b 70 15 3 2011 

Ni-Mn-Ga-50b 50 15 3 2011 

Ni-Mn-Ga-200c 200 12 2 2012 

Ni-Mn-Ga-150c 150 12 2 2012 

Ni-Mn-Ga-100c 100 12 2 2012 

Ni-Mn-Ga-v1 3000 25 3 2012 

Ni-Mn-Ga-v2 1000 6 3 2012 

 

Die kleineren Defekte, die nach der elektrischen Politur verblieben sind, kön-

nen zum Teil durch mechanisches Polieren weiter beseitigt werden. Die mini-

male Dicke der Ni-Mn-Ga Folien, bei denen der MSM-Effekt nachgewiesen 

wurde, beträgt etwa 30 µm. Die Dicke der Folien, die in dieser Arbeit verwen-

det wurden, lag im Bereich zwischen 50 µm und 200 µm. Alle hergestellten 

Proben, die in dieser Arbeit verwendet wurden, sind in der Tabelle 3.1 zusam-

mengefasst.  

3.1.2 Herstellung der Ni-Mn-Ga Filme 

Die einzelnen Atomlagen der Ni-Mn-Ga Legierung werden auf einem Substrat 

aus der Gasphase abgeschieden. Weil die Dicke der abzuscheidenden Schicht 

von einzelnen Atomlagen bis in den µm-Bereich wächst, wird diese Methode 

als Bottom-Up bezeichnet. Der schematische Aufbau einer Kathodenzerstäu-

bungsanlage ist in Abb. 3.3 gezeigt. In einer geschlossenen Kammer mit Edel-

gasatmosphäre (Ar) wird das abzuscheidende Ni-Mn-Ga Legierungs-Target an 

einer Kupferkathode fixiert. Das Anlegen einer konstanten Hochspannung 

zwischen Kathode und Anodenring führt zur Ionisierung des Edelgases und 

Entstehung eines Plasmas. Die ionisierten Ar-Atome werden in Richtung Ka-
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thode beschleunigt und kollidieren mit der Oberfläche des auf der Kathode fi-

xierten Targets. Ihre kinetische Energie kann abhängig von der angelegten 

Spannung zwischen 100 und 1000 eV erreichen. Sie ist somit hoch genug, um 

die Bindungsenergie der Targetatome zu überschreiten und aus dem Target-

material rauszuschlagen. Die Anzahl der herausgeschlagenen Targetatome 

kann erhöht werden, indem in der Kammer ein radial gerichtetes magnetisches 

Feld, wie in Abb. 3.3 gezeigt, angelegt wird. Die bei der Ionisation freiwer-

denden Elektronen werden durch die Lorenzkraft in spiralförmigen Bahnen zur 

Targetoberfläche geführt. Auf Grund des Überschusses der freiwerdenden 

Elektronen an der Targetoberfläche wird die Spannung zwischen Target und 

Anodenring erhöht, was zu einer Steigerung der Ionisationsrate des Ar-Gases 

und dementsprechend der Abtragung des Targets führt.  

Die Targetatome, die nach dem Ionenbeschuss frei geworden sind, bewegen 

sich diffusiv durch die Kammer zum Substrat. Ihre kinetische Energie wird auf 

Grund der Kollisionen mit den Edelgasatomen ständig verändert. Die Abtra-

gungsrate hängt vom Arbeitsdruck ab, der durch die Konzentration des Edel-

gases in der Kammer eingestellt werden kann. Mit Erhöhung des Arbeitsdrucks 

erhöht sich die Anzahl der freigesetzten Targetatome, jedoch verringert sich 

dabei ihre effektive freie Weglänge. Aufgrund dessen bekommen ihre Bewe-

gungen einen diffusiven Charakter, wodurch die Abscheidungsrate sinkt. Des-

wegen muss beim Schichtwachstum ein optimaler Arbeitsdruck eingestellt 

werden. Sobald die freigewordenen Targetatome das Substrat erreichen, kon-

densieren sie auf dessen Oberfläche. Um die kondensierten Atome möglichst 

homogen zu verteilen und ein epitaktisches Wachstum zu ermöglichen, wird 

das Substrat homogen beheizt und exzentrisch rotiert. 
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Abbildung 3.3:     Schematische Darstellung der magnetfeldunterstützten Kathodenzerstäubung. 

Durch Anlegen einer Hochspannung wird zwischen Anode und Target ein 

Plasma gezündet. Die Targetatome werden durch beschleunigte Ar-Ionen aus 

der Targetoberfläche gelöst und adsorbieren auf dem gegenüberliegenden Sub-

strat. 

Die in dieser Arbeit untersuchten Filme wurden am Leibniz-Institut für Fest-

körper -und Werkstoffforschung (IFW) Dresden von Anja Backen hergestellt 

[Bac10]. 

Die Bezeichnungen und Dicken von diesen Ni-Mn-Ga Filmen, die in dieser  

Tabelle 3.2:  Zusammenfassung aller in dieser Arbeit untersuchten Ni-Mn-Ga Filme 

Probenbezeichnung Dicke (µm) 

Ni-Mn-Ga-ab225 4-5 

Ni-Mn-Ga-ab227 3-5 
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3.1.3 Strukturierung der Ni-Mn-Ga Filme  

Um nach der Herstellung das Aktorverhalten der aufgewachsenen Filme zu 

untersuchen, müssen sie zuerst vom Substrat gelöst werden. Weil das Substrat 

die Bewegung von Zwillingsgrenzen verhindert, ist die Bewegung der Ni-Mn-

Ga Filme, solange sie ans Substrat gebunden sind, verhindert. 

Um die Filme von der Substratoberfläche zu trennen, ohne dabei die Filmober-

fläche zu beschädigen, muss entweder ein lösliches Substrat ausgewählt wer-

den, oder eine Opferschicht zwischen Substrat und Filmoberfläche eingebracht 

werden. An das Substrat und die Opferschicht werden die gleichen Anforde-

rungen gestellt. Sie müssen selektiv geätzt werden können, ohne dabei die 

Filmoberfläche zu beeinflussen, und ihre Kristallstruktur muss eine möglichst 

gleiche Gitterkonstante mit der aufgewachsenen Filmschicht aufweisen.  

Als lösliches Substrat kann ein NaCl Kristall verwendet werden. Er hat eine 

relativ kleine Gitterverzerrung von etwa 3,2 % bezüglich der kubischen auste-

nitischen Kristallstruktur von Ni-Mn-Ga [Eic09], [Tho09]. Dieses Substrat 

kann leicht im Wasser gelöst werden, ohne die Filmoberfläche zu beschädigen. 

Allerdings gibt es zwei Nachteile: Erstens zeigt sich bei der Erhitzung eine 

chemische Wechselwirkung zwischen Ni-Mn-Ga und NaCl, was durch eine 

starke Veränderung der Filmoberfläche erkannt werden kann [Eic09]. Der 

zweite Nachteil ist der Unterschied in der thermischen Ausdehnung bei NaCl 

und Ni-Mn-Ga. Es führt zur Entstehung von Spalten und Verbiegungen auf der 

Filmoberfläche. Deswegen war es bis jetzt nicht möglich, einkristalline 

Schichten auf dem NaCl Substrat aufwachsen zu lassen. Aus diesen zwei 

Gründen wurde auf den Einsatz von NaCl als Substrat in dieser Arbeit verzich-

tet. Das MgO Substrat, das für die Filmherstellung in dieser Arbeit verwendet 

wurde, zeigt dagegen eine kleinere Gitterverzerrung von 2,2 % bezüglich der 

kubischen Kristallstruktur von Ni2MnGa in der austenitischen Phase [Bac10]. 

Es hat auch eine vergleichbare thermische Ausdehnung. Der große Nachteil 

von diesem Substrat ist, dass es nicht selektiv geätzt werden kann. Deswegen 

muss in diesem Fall eine Opferschicht zwischen dem Substrat und dem Ni-

Mn-Ga Film abgeschieden werden. Die Opferschicht muss dabei folgende Ei-

genschaften aufweisen: Sie muss epitaktisch aufwachsen, möglichst kleine 
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Gitterverzerrung mit der darauf wachsenden Schicht und eine vergleichbare 

thermische Ausdehnung aufweisen und selektiv abgelöst werden. Diesen An-

forderungen entspricht eine einkristalline Cr Schicht, deren Gitterverzerrung 

bezüglich Ni-Mn-Ga im Bereich von 1,2 % liegt [Bac10]. Ein einkristallines 

Wachstum der Cr Schicht auf dem MgO Substrat ist auch möglich [Bac10].  

Nach der Filmherstellung können die Cr-Schichten mit einer kommerziell er-

hältlichen Ätzlösung geätzt werden. Allerdings wird mit dieser Ätzlösung au-

ßer Cr auch Ni abgetragen. Deswegen wird die Dicke der Opferschicht von 

etwa 100 nm entsprechend ausgewählt, damit die Ni-Mn-Ga Schicht beim Cr-

Ätzen möglichst unbeeinflusst bleibt. Weil das Ätzmittel die Cr-Schicht nur an 

der Seite erreichen kann, nimmt ein Ätzvorgang, um Ni-Mn-Ga Filme mit ei-

ner Abmessung von 10x10 mm2 vom Substrat vollständig abzulösen, mehrere 

Stunden in Anspruch. Auch wird die Ni-Mn-Ga Filmoberfläche zum Teil an-

gegriffen. Der abgelöste Film muss danach in die gewünschte Geometrie durch 

mechanisches Schneiden gebracht werden.  

Allerdings kann die Strukturierung und der Ätzvorgang deutlich beschleunigt 

werden, wenn die gewünschte Geometrie schon beim Ätzen erzeugt wird. Da-

für kann die Filmoberfläche mittels optischer Lithographie und nasschemi-

schen Ätzens bis zu Cr-Schicht streifenweise durchgeätzt werden.  

Somit entsteht die Möglichkeit für das Cr-Ätzmittel, die Cr-Schicht an mehre-

ren Stellen anzugreifen und die Ni-Mn-Ga Filme in der Streifenform abzulö-

sen. Der Prozess wird in der Abb. 3.4 gezeigt und nachfolgend das Ätzproto-

koll beschrieben.  
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Abbildung 3.4:    Die Strukturierung der Ni-Mn-Ga Filmschichten mittels optischer Lithographie 

und nasschemischem Ätzen. 

Im ersten Schritt wird die Filmoberfläche mit dem Fotolack AZ 4533 beim 

5000 U/min für 60 s per Spincoaten aufgebracht. Danach wird die beschichtete 

Probe für 5 min auf eine Temperatur von 95 °C erhitzt, um den Lack zu trock-

nen. Der Fotolack wird anschließend über eine streifenförmige Maske mit UV-

Licht (200 mJ/10,7 MW/cm2) belichtet. Im nächsten Schritt wird der Fotolack 

in einer Lösung von 1:4 AZ400 und DI-Wasser 60 s lang entwickelt. An den 

nicht belichteten Stellen bleibt der Lack erhalten. Im anschließenden Ätzschritt 

wird eine Mischung aus Flusssäure, Salpetersäure und DI-Wasser verwendet. 

Die gemessene Ätzrate von Ni-Mn-Ga beträgt 2 µm/min. Die Fotolackstreifen 

werden dabei deutlich langsamer angegriffen. Bevor die Probe aus dem Lö-

sungsmittel entnommen werden darf, muss geprüft werden, ob die Probe an 

den belichteten Stellen komplett durchgeätzt ist. Bei einem wiederholten Ein-

tauchen der Probe in die Ätzlösung könnte sich der Fotolack ablösen und die 

Filmoberfläche an unerwünschten Stellen angegriffen werden. Zuletzt wird die 

Probe in die Cr-Ätzlösung eingetaucht. Nachdem diese die Cr-Schicht kom-

plett entfernt hat, liegt Ni-Mn-Ga Film in Form von freiliegenden Streifen vor.  
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3.2 Messanordnungen und Messtechniken 

3.2.1 Thermische Charakterisierung: Bestimmung der 
Phasenumwand-lungstemperaturen  

In diesem Abschnitt werden zwei Messmethoden vorgestellt, die für die Er-

mittlung der Phasenumwandlungstemperaturen in den Ni-Mn-Ga Proben ver-

wendet werden. Die erste wird als dynamische Differenzkalorimetrie bezeich-

net.  

Die zweite Methode basiert auf der Messung des Widerstandes der Ni-Mn-Ga 

Probe in Abhängigkeit von der Temperatur.  

3.2.1.1  Dynamische Differenzkalorimetrie 

Die dynamische Differenzkalorimetrie (englische Abkürzung DSC) ist ein 

Messverfahren, das verwendet wird, um den Wärmefluss durch eine Probe 

beim Aufheizen, Abkühlen oder einem isothermen Prozess zu messen. Bei der 

DSC werden zwei verkapselte Behälter, einer mit der zu untersuchenden Probe 

und einer ohne Probe (Referenz) zusammen in einem Wärmebad dem gleichen 

Temperaturänderungsprogramm ausgesetzt. Wenn das Wärmebad erhitzt oder 

gekühlt wird, so fließt die Wärme durch Probe und Referenzbehälter, wo die 

Temperatur mit einem Temperaturfühler abgenommen wird. Der Wärmefluss 

durch den Probenbehälter ändert sich, wenn eine Phasenumwandlung zwi-

schen Martensit und Austenit in der Probe stattfindet. Die Phasenumwandlung 

korreliert mit einer Änderung der freien Gibbs-Energie der Probe, die entweder 

in Form von Wärme in das Außensystem freigesetzt wird, oder von dem äuße-

ren System entnommen wird. Durch die Änderung im Wärmfluss können da-

mit Rückschlüsse auf die Umwandlungstemperaturen gezogen werden.  
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Abbildung 3.5: Das dynamische Differenzialkalorimeter von der Firma Netzsch. 

Das Bild einer Anlange von der Firma Netzsch, mit der die DSC-Messungen 

durchgeführt wurden, ist in Abb. 3.5 gezeigt. Für die Messung wird die Tem-

peraturrate auf 10 K/min eingestellt. Die Temperatur wird dabei im Bereich 

zwischen -20 und 160 °C variiert. 

Das Ergebnis der DSC-Messung der Ni-Mn-Ga-100c Folie wird in Abb. 3.6 

dargestellt. Die rote Wärmeflusskurve wird beim Heizen aufgenommen. Wenn 

die Temperatur des Wärmeflusses einen Wert von 60 °C erreicht hat, findet die 

Phasenumwandlung zwischen Martensit und Austenit statt. Die Wärme wird 

dabei von der Probe aufgenommen, was zur Entstehung einer endothermen 

spitzenförmigen Veränderung in der Wärmeflusskurve führt. Die Umwand-

lungstemperaturen, die aus dem Anfang und Ende der Messkurvenspitze er-

mittelt werden, sind in der Abb. 3.6 entsprechend als TAs (Austenit-Starttem-

peratur) und TAf (Austenit-Endtemperatur) markiert. Beim weiteren Heizen, 

wenn die Temperatur des Wärmeflusses den Wert von 100 °C erreicht hat, 

wird eine kleinere endotherme stufenförmige Veränderung in der Wärmefluss-

kurve beobachtet. Sie kommt durch den Übergang vom ferromagnetischen 

zum paramagnetischen Zustand der Probe zustande. Die Temperatur, bei der 

dieser Übergang startet, wird als Tc (Curietemperatur) bezeichnet. Beim Küh-

len finden die beiden Vorgänge wieder statt. Die Phasenumwandlungstempe-

raturen zwischen Austenit und Martensit, die entsprechend in Abb. 3.6 durch 



3.2  Messanordnungen und Messtechniken 

51 

TMs und TMf bezeichnet sind, sind im Vergleich zu TAs und TAf auf Grund der 

thermischen Hysterese zu niedrigen Temperaturen verschoben. Die Wärme 

wird dabei von der Probe freigesetzt, was zur Entstehung einer exothermen 

spitzenförmigen Veränderung in der Wärmeflusskurve führt. Nach der DSC-

Messung wurden folgende Werte ermittelt: TMs = 50 °C, TMf = 48 °C, TAs = 

60 °C und TAf = 62 °C. 

 

Abbildung 3.6:     DSC-Messung der Ni-Mn-Ga-100c. Die Wärmeflusskurve wird beim Heizen 

durch eine rote Linie und beim Kühlen durch eine blaue Linie dargestellt. Auf 

Grund der Phasenumwandlung entstehen eine endotherme Reaktion beim Hei-

zen und eine exotherme Reaktion beim Kühlen. Die beiden Reaktionen können 

anhand der spitzenförmigen Veränderungen in den Wärmeflusskurvenn erkannt 

werden. 
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3.2.1.2  Elektrische Widerstandsmessung in Abhängigkeit von der 

Temperatur 

Die zweite Methode basiert auf der Messung des elektrischen Widerstandes 

der Ni-Mn-Ga Probe in Abhängigkeit von der Temperatur. Ausgehend von der 

Widerstandscharakteristik können Rückschlüsse auf die Umwandlungstempe-

raturen gezogen werden. Der schematische Aufbau der Versuchsanordnung ist 

in der Abb. 3.7 dargestellt. Die Probe wird an vier Stellen elektrisch kontak-

tiert. An den zwei äußeren Kontakten wird eine bestimmte Spannung angelegt, 

damit fließt ein Strom entlang der Probe. Mit den zwei inneren Kontakten wird 

der Spannungsabfall entlang der Probe gemessen und daraus der Widerstand 

errechnet. Diese Methode wird als Vier-Draht-Messmethode bezeichnet. Sie 

erlaubt eine genauere Messung des elektrischen Wiederstandes als eine direkte 

Widerstandsmessung nur an zwei Messpunkten entlang der Probe. Bei der 

Vier-Draht-Messmethode haben die Kontaktwiderstände keinen Einfluss auf 

die Messcharakteristik. Die an den vier Stellen kontaktierte Probe wird in einen 

Kryostaten der Firma CryoVac eingebaut. Um die Probe zu kühlen und tiefere 

Temperaturen bis zu -70 °C erreichen zu können, wird flüssiger Stickstoff ver-

wendet. Die Messung wird in einem Temperaturbereich zwischen -70 und  

200 °C durchgeführt. 

 

Abbildung 3.7:     Schematischer Messaufbau der Widerstandsmessung in Abhängigkeit von der 

Temperatur. 

 



3.2  Messanordnungen und Messtechniken 

53 

Die Temperatur wird dabei schrittweise mit der Genauigkeit von 0,2 °C pro 

min verändert. Diese Zeit ist ausreichend, damit der Widerstand bei der jewei-

ligen Temperatur ein Gleichgewicht erreichen kann. Die Temperatur wird mit 

einem Halbleitersensor gemessen. Das entsprechende Messergebnis ist in Abb. 

3.8 dargestellt. Bei niedrigen Temperaturen befindet sich die Probe im marten-

sitischen multivarianten Zustand. Die angelegte Spannung erzeugt den Elekt-

ronenstrom entlang der Probe. Die Elektronen werden dabei an den Ionen der 

Kristallstruktur gestreut. In der martensitischen Phase können die tetragonalen 

Gitterzellen unterschiedlich zu einander ausgerichtet werden. Die unterschied-

liche Ausrichtung der Gitterzellen erhöht die Streuung der Elektronen und 

führt zum höheren Widerstand der Probe im Martensit im Vergleich zum Aus-

tenit, wo die Kristallstruktur eine höhere Symmetrie hat und die Ionen durch 

die gleichen Abständen voneinander entfernt sind.  

 

Abbildung 3.8:     Widerstandscharakteristik in der Abhängigkeit von der Temperatur. Die Um-

wandlungstemperaturen können anhand der Veränderung im Widerstands-ver-

lauf bestimmt werden. Sie werden entsprechend als TAs, TAf  und TMs, TMf bezeich-

net. 
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Bei der Temperaturerhöhung wird eine für Metalle typische Widerstandserhö-

hung beobachtet. Wenn die Phasenumwandlungstemperatur erreicht ist, wan-

delt sich die Kristallstruktur von der tetragonalen zur kubischen Form um, was 

zur Verkleinerung der Elektronenstreuung und dementsprechend zur Verklei-

nerung des Widerstandes führt. D.h. die Austenitstarttemperatur kann an der 

Verkleinerung des Widerstandes erkannt werden. Je größer der umgewandelte 

Anteil der austenitischen Phase, desto kleiner wird der Widerstand. Ein lokales 

Minimum in der Widerstandscharakteristik ist erreicht, wenn die ganze Probe 

vollständig im Austenit umgewandelt ist und die Austenitendtemperatur er-

reicht ist. Die weitere Erhöhung der Temperatur führt zur Steigerung des Wi-

derstandes. Wenn die Probe ausgehend vom Austenit wieder gekühlt wird, 

sinkt der Widerstand, bis die martensitische Phasenumwandlung stattfindet. 

Bei der martensitischen Phasenumwandlung zeigt die Widerstandscharakteris-

tik einen Anstieg. Wenn die Probe vollständig zum Martensit umgewandelt ist, 

sinkt der Widerstand wieder. Wie bei der oben gezeigten DSC-Messung wird 

in diesem Fall auch eine thermische Hysterese beobachtet. Die Umwandlungs-

temperaturen, die Anhand der Widerstandskurve beim Heizen und Kühlen ge-

messen werden, zeigen einen Unterschied von etwa 6-8 °C. 

3.2.2 Kristallstrukturanalyse: Röntgenbeugungs-
Messungen 

Informationen über die Phase und Ausrichtung der Kristallstruktur in den Ni-

Mn-Ga Proben können durch die Röntgenbeugung ermittelt werden. Ausge-

hend von der Beugung monochromatischer Röntgenstrahlung kann die Struk-

turanalyse durchgeführt werden. Die Röntgenuntersuchungen werden mit ei-

ner kommerziellen Anlage Philips Xpert durchgeführt. Im Spektrum der 

erzeugten Röntgenstrahlung dominiert der Anteil der CuKl1 Linie mit der Wel-

lenlänge von 1,54 Å.  
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Abbildung 3.9:    Schematische Darstellung des Funktionsprinzips der Anlage von Philips Expert 

für die Röntgenmessungen. 

Die zu untersuchende Probe wird im Zentrum der Anlage auf einem bewegli-

chen Probentisch eingebaut. Die Strahlungsquelle ist auf der rechten Seite fi-

xiert und bleibt während der Messung unbeweglich. Der Strahlungsdetektor 

kann um die Probe rotiert werden. Damit wird es möglich die reflektierte Strah-

lung bei unterschiedlichen Winkeln zu detektieren. Das Funktionsprinzip der 

Anlage wird schematisch in der Abb. 3.9 dargestellt. Bei der Messung wird der 

Detektor in einem Winkelbereich zwischen 20 und 80° mit einer Geschwin-

digkeit von 1° pro Minute. Der Winkel zwischen dem Detektor und der Quelle 

wird durch 2Ɵ bezeichnet. Wenn Ɵ die Bragg-Bedienung erfüllt, die durch 

Formel (3.1) beschrieben wird, entsteht eine konstruktive Interferenz zwischen 

einfallendem und ausfallendem Strahl. Sie führt zur Entstehung der Intensi-

tätsmaxima bei der detektierten ausfallenden Charakteristik.  

2d*sin(Ɵ) = n*λ  (3.1) 

λ steht für die Wellenlänge der Röntgenstrahlung, d bedeutet der Abstand zwi-

schen den Atomebenen in der Kristallstruktur. Diese Geometrie erlaubt eine 

Untersuchung der Atomebenen, die parallel zur Probenoberfläche ausgerichtet 

sind. Um die Abstände und die Kristallstruktur in den unterschiedlich bezüg-

lich der Probenoberfläche ausgerichteten Atomebenen zu untersuchen, muss 
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die Probe auch um die eigene Achse rotiert werden. Bei polykristallinen Pro-

ben, in denen unterschiedlich ausgerichtete martensitische Varianten vorkom-

men, können die Intensitätsmaxima bei mehreren Winkeln beobachtet werden. 

Falls in der Intensitätscharakteristik nur ein Maximum beobachtet wird, so wie 

in der Abb. 3.10 gezeigt ist, kann man davon ausgehen, dass die Probe einkris-

tallin ist und sich in einem Einvariantenzustand befindet.  

 

Abbildung 3.11:   Messergebnis der Röntgenuntersuchung an einer einkristallinen Ni-Mn-Ga Fo-

lie. Die charakteristische Spitze entsteht, wenn der Winkel, unter dem die Rönt-

genstrahlen auf die Kristallstruktur der Folie einfallen, die Braggbedingung er-

füllt. Die einzige gemessene Spitze entspricht einem Einvariantenzustand der 

martensitischen 10M Phase in (004)-Richtung. 

3.2.3 Untersuchungsmethoden der 
Oberflächentopographie  

Mesoskopische und makroskopische Zwillingstrukturen, deren Abmessungen 

von einigen µm bis mm erreichen, können mit den Methoden der optischen 

Mikroskopie untersucht werden. Die Zwillingstrukturen bilden auf der Proben-

oberfläche Unebenheiten, die zur Veränderung in der Lichtreflektion führen 
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können. Die einzelnen Zwillingsgrenzen trennen martensitische Varianten, die 

auf Grund der verschiedenen Ausrichtung das einfallende Licht unterschied-

lich reflektieren. In den optischen Mikroskopaufnahmen (Abb. 3.11a,b) kön-

nen die Zwillingsgrenzen als Trennlinien zwischen helleren und dunkleren Be-

reichen erkannt werden.  

 
(a) 

 
 (b) 

Abbildung 3.11:   (a) Mehrere Zwillingsgrenzen können auf der Ni-Mn-Ga Folienoberfläche bei 

der optischen Analyse mit einer Keyence Kamera (Auflösung 2,2 µm per Pixel) 

durch eine streifenartige Oberflächentopographie erkannt werden. (b) Auf der 

untersuchten Folienoberfläche wird nur eine Zwillingsgrenze beobachtet. Sie 

trennt zwei unterschiedlich ausgerichtete Varianten, die auf Grund der 

unterschiedlichen Reflexion (dunklerer und hellerer Bereich), erkannt weden 

können.  
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Die optischen Untersuchungen wurden mit einer hochauflösenden Hochge-

schwindigkeitskamera der Firma Keyence durchgeführt. Die gewünschte Auf-

lösung wird manuell eingestellt. Abhängig von der optischen Verstärkung 

kann sie von 10 µm pro Pixel (50-fache optische Vergrößerung) bis 1 µm pro 

Pixel (500-fachen optische Vergrößerung) variiert werden. In manchen Ni-

Mn-Ga Proben (vor allem Filmen), können Zwillingsstrukturen vorkommen, 

deren Abmessungen in nm Bereich (Nanoskopische Zwillingsgrenzen) liegen 

und damit die Auflösung der optischen Mikroskopie deutlich unterschreiten 

und daher nicht mehr mit optischer Mikroskopie untersucht werden können. In 

diesem Fall wird die Rasterelektronenmikroskopie (REM) verwendet.  

 

Abbildung 3.12:   Oberflächentopographie eines Ni-Mn-Ga Filmes, die mit der REM Methode 

abgebildet wurde. Die Breite der einzelnen Varianten, die durch hellere und 

dunkere Bereiche dargestellt sind, beträgt einige hundert nm. 

Die REM ist eine Art der Elektronenmikroskopie, bei der ein durch eine Glü-

hemission erzeugter Elektronenstrahl über die abzubildende Probenoberfläche 

geführt (gerastert) wird und die Wechselwirkungen der Elektronen mit der 

Probe zur Erzeugung eines Oberflächenprofils genutzt werden. In einem Fall 

können die einfallenden Elektronen elastisch von der Kristallstruktur der un-

tersuchten Probe reflektiert werden, sie sind hochenergetisch und werden als 
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gestreute Primärelektronen bezeichnet. In anderem Fall können sie weitere 

Elektronen aus der Kristallstruktur herausschlagen, die niedrige kinetische 

Energie aufweisen und als Sekundärelektronen bezeichnet werden. Weil Se-

kundärelektronen von oberen Atomlagen, die nur wenige nm tief sind, detek-

tiert werden können, kann anhand ihres energetischen Spektrums die Oberflä-

chenstruktur mit der Genauigkeit von wenigen nm abgebildet werden. Ein 

typisches REM-Bild von einer Ni-Mn-Ga Filmoberfläche ist in der Abb. 3.12 

dargestellt. Die unterschiedlich ausgerichteten Varianten können durch hellere 

und dunklere Streifen erkannt werden. 

3.2.4 Digitale Bildkorrelation 

Die Veränderungen in der Kristallstruktur, die mit der Umorientierung der 

martensitischen Varianten oder mit der Umwandlung der Kristallstruktur ver-

bunden sind, führen zur Entstehung der lokalen Dehnungen, die mit der opti-

schen digitalen Bildkorrelationsmethode (DIC-Methode engl. „digital image 

correlation“) ausgewertet werden können. Für die optische Analyse wird eine 

CCD-Kamera der Firma Matrix Vision BlueFox mit der Auflösung 2,2 µm/pi-

xel verwendet. Der schematische Messaufbau ist in Abb. 3.13a gezeigt.  

Die Kamera wird auf die zu untersuchende Probenoberfläche gerichtet. Die 

Probe wird dann entsprechend durch die mechanisch oder magnetisch erzeugte 

Umorientierung der martensitischen Varianten deformiert. In manchen Versu-

chen wird die Deformation thermisch durch die Phasenumwandlung erzeugt.  

Um die mittlere lokale Dehnung auf der Probenoberfläche zu untersuchen, 

wird eine Reihe von Bildern während der Deformation aufgenommen. Durch 

die Beschichtung der Probenoberfläche mit einer Graphitschicht können uner-

wünschte Reflektionen vermieden werden. Bei den dünnen Proben, deren Ab-

messungen nur wenige µm betragen, so wie bei den  
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(a) 

 

(b) 
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(c) 

Abbildung 3.13:   (a) Schematische Darstellung der DIC Methode. Ein Teil der Probenoberfläche 

wird während der Deformation optisch aufgenommen. (b) Die Entwicklung der 

lokalen Dehnung kann anhand von aufgenommenen Bildern mit Matlab analy-

siert und ausgewertet werden. (c) Die Ergebnisse werden in der Form von farbi-

gen Dehnungsprofilen gezeigt 

Ni-Mn-Ga Filmen, wird die Graphitschicht mit Isopropanol verdünnt, um den 

Einfluss der Beschichtung auf das Dehnungsverhalten zu minimieren. Nach 

der Messung werden die aufgenommenen Bilder mit einem Matlab Programm 

bearbeitet. Die Quellcode wurde von C. Eberl entwickelt [Ebe10]. 

Bei der Auswertung der Bilder wird auf das erste Bild ein Netz von Markern 

gesetzt, die mit bestimmten Pixeln verbunden sind. Die Position der Marker 

wird von Bild zu Bild verfolgt (Abb. 3.13b). Wenn auf der untersuchten Fläche 

eine lokale Dehnung auftritt, ändert sich der Abstand zwischen den einzelnen 

Markern. 

Diese Abstandsänderung wird vom Programm als lokale Dehnung ermittelt. 

Die lokale Dehnung wird in den entsprechenden durch Matlab berechneten 

Dehnungsprofilen farbig markiert. Die Messergebnisse werden nach der Aus-

wertung mit Matlab als farbige Dehnungsprofile dargestellt, siehe Abb. Abb. 

3.13c Die gedehnten Probenbereiche werden hier entsprechend mit roter Farbe 

gezeigt. Ausgehend von der ermittelten lokalen Dehnung können Rück-

schlüsse auf die lokale mesoskopische Veränderung in der Kristallstruktur ge-

zogen werden. Die zugrunde liegende Theorie der DIC-Methode ist in der Li-

teratur [Sut86] beschrieben. Um die globale Dehnung, die über die ganze Probe 
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gemittelt wird, zu messen, wird ein Ende der untersuchten Probe optisch ver-

folgt (Bei allen Messungen, wo die Deformation mechanisch, magnetisch oder 

thermisch erzeugt wurde, war nur ein Ende beweglich, das andere Ende war 

immer fixiert). Ausgehend von der Verschiebung seiner Position geteilt durch 

die Probenlänge wird die globale Dehnung ermittelt. Bei den zu schnell ver-

laufenden Deformationen, wo die Bildrate der CCD-Kamera von 15 Bildern 

pro Sekunde nicht mehr ausreicht, wird eine Hochgeschwindigkeitskamera der 

Firma Keyence eingesetzt. 

3.2.5 Mechanische und Magnetische 
Charakterisierungen 

Um die mechanischen Eigenschaften der Ni-Mn-Ga Proben wie Zwillings-

spannung und plastische Dehnung, die durch eine Bewegung von Zwillings-

grenzen erzeugt wird, zu ermitteln, werden die Ni-Mn-Ga Proben mit einer 

Zugprüfmaschine der Firma Zwick ausgedehnt. Weil die meisten untersuchten 

Proben Dicken im µm Bereich hatten, wurde in dieser Arbeit auf Durchführung 

der Druckmessungen verzichtet. Die Druckbelastung bei den kleinen Dicken 

würde zum Knicken der Probe führen. Die Zugmaschine verfügt über zwei 

Kraftaufnehmer mit den maximalen Belastungskräften von 5 N und 50 N. Die 

Zugmessungen werden dehnungskontrolliert mit den Dehnungsraten von 

0,02 mm/min und 0,04 mm/min durchgeführt. Der Aufbau von Zugmaschine 

wird in der Abb. 3.14 gezeigt. Die Kraftauflösung der Maschine beträgt etwa 

0,02 N bei dem 5 N Kraftaufnehmer. Um die zu untersuchende Probe beim 

Einbau in die Zugmaschine durch die metallischen Zuggreifer nicht zu beschä-

digen, wird die zu untersuchende Probe an beiden Seiten auf keramische Pro-

benhalter geklebt. 
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                                    (a)                                                (b) 

Abbildung 3.14:   (a) Zugmaschine der Firma Zwick. Die Zugmessungen werden mit einem 5N 

Kraftaufnehmer dehnungskontrolliert durchgeführt. (b): (1) Die zu untersu-

chende Probe, (2) keramische Probenhalter (3) metallische Zuggreifer. 

Um die Ni-Mn-Ga Proben magnetisch zu charakterisieren und die mit der MIR 

verbundenen Dehnung zu bestimmen, werden die Proben zwischen zwei Elekt-

romagnete eingebaut. Der Versuchsaufbau ist in Abb. 3.15 gezeigt.  
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Abbildung 3.15:   Die zu untersuchende Probe (1) wird zwischen zwei mit Wasser gekühlten Elekt-

romagneten (2) eingebaut. 

Die Elektromagneten werden aktiv mit Wasser gekühlt. Damit wird es mög-

lich, eine relativ hohe Stromstärke anzulegen und Magnetfelder bis zu 2 T zu 

erzeugen. Die Stromquelle ist über ein GPIB Kabel an einen Computer ange-

schlossen und kann über ein LabView-Programm gesteuert werden. Die mag-

netische Feldstärke kann schrittweise mit der Genauigkeit von bis zu 0,02 T 

geändert werden. Die Proben werden entweder parallel oder senkrecht zur 

Feldrichtung eingebaut. Um das Feld möglichst homogen anzulegen, werden 

die Proben im Zentrum des Elektromagneten eingebaut und der Abstand zwi-

schen den Eisenkernen wird möglichst klein gehalten (maximal 5-6 cm). 

3.3 Training der Ni-Mn-Ga Proben 

Eine wiederholte Umorientierung der martensitischen Varianten unter einer 

zyklischen mechanischen oder magnetischen Belastung wird als Training be-

zeichnet. Ziel des Trainings ist eine Reduzierung der Zwillingsspannung, die 

für die Umorientierung der martensitischen Varianten notwendig ist und eine 

Erhöhung der pseudoplastischen magnetischen Dehnung. Je niedriger die 

Zwillingsspannung ist, und je kleiner das kritische magnetische Feld, bei dem 

die Umorientierung der martensitischen Varianten stattfinden kann, desto ge-

ringer ist die für den Betrieb eines Aktors benötigte Energie.  



3.3  Training der Ni-Mn-Ga Proben 

65 

Das physikalische Prinzip des Trainingseffekts kann auf folgende Weise er-

klärt werden: vor dem Training zeigen die meisten Ni-Mn-Ga Proben eine mul-

tivariante Zwillingsstruktur mit Gitterdefekten, die bei der Herstellung nicht 

ausgeschlossen werden können. Manche Zwillingsgrenzen können dabei ener-

getisch ungünstig orientiert und mit den Gitterdefekten verhaftet sein, so dass 

sie die magnetfeldinduzierte Bewegung der anderen Zwillingsgrenzen blockie-

ren und damit die maximale magnetische Dehnung reduzieren. Durch die zyk-

lische Belastung können die ungünstig orientierten Zwillingsgrenzen einheit-

lich mit anderen Zwillingsgrenzen in die energetisch günstige Richtung, die 

von der äußeren Belastung gefordert wird, orientiert werden [Chm11], 

[Chm08]. 

Abhängig von der Belastungsart unterscheidet man zwischen mechanischem 

und magnetischem Training, bzw. durch die Kombination der Belastungen 

können magneto-mechanisches oder im Zusammenhang mit einer gleichzeiti-

gen Temperaturbehandlung thermo-mechanisches, thermo-magnetisches oder 

thermo-magneto-mechanisches Training durchgeführt werden. 

Abhängig von den erzielten Ergebnissen werden die Trainingsmethoden als 

„effektiv“ oder „ineffektiv“ bezeichnet [Chm08]. Ein ineffektives Training be-

deutet, dass nach mehreren Belastungszyklen die martensitische Zwillings-

struktur immer noch eine multivariante Form hat, die an äußere Randbedin-

gungen (externe Spannungen, die durch die Messanordnung eingeführt 

werden) und interne Gitterdefekte angepasst ist. Die maximale magnetfeldin-

duzierte Dehnung liegt in diesem Fall deutlich unter 1 % [Chm08]. Bei einem 

effektiven Training wird die Kristallstruktur der Probe in einen Einvarianten-

zustand gebracht. Die maximale magnetfeldinduzierte Dehnung ist in diesem 

Fall deutlich höher als 1 %, und liegt in der Nähe des theoretischen Limits, das 

durch den Längenunterschied zwischen der einzelnen Kristallachsen begrenzt 

ist [Chm08]. Im Vergleich zum ineffektiven Training werden dabei höhere Be-

lastungen angelegt, was zur höheren Materialermüdung und schnellerem Zu-

sammenbruch der Probe führt [Chm08]. Die Effektivität der jeweiligen Trai-

ningsmethode hängt von der Kristallqualität der untersuchten Proben ab. Trotz 

der hohen magnetischen Dehnung wurde bei den effektiv trainierten Proben 

eine relativ kurze Lebensdauer von bis zu 105 Arbeitszyklen gemessen. Die 
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ineffektiv trainierten Proben zeigen dagegen eine relativ hohe Lebensdauer 

von bis zu 3*107 magneto-mechanischen Arbeitszyklen, was auf eine kleinere 

Ermüdung des Materials hindeutet [Chm08]. Deswegen können für praktische 

Anwendungen, wo eine längere Lebensdauer mit einer kleineren magnetischen 

Dehnung gefragt wird, ineffektiv trainierte Proben von Vorteil sein [Chm08].  

3.3.1 Mechanisches Training 

Beim mechanischen Training wird die Probe zyklischen Druck- und Zugbelas-

tungen ausgesetzt. Die Belastung wird dabei so lange erhöht, bis der pseudo-

plastische Bereich komplett abgeschlossen wird und die Deformation in die 

elastische Phase übergeht. Dabei wird es möglich, die Probe in einen Einvari-

antenzustand zu bringen. Unter Druckbelastung werden die kurzen Achsen in 

die Druckrichtung entlang der längeren Probenkante ausgerichtet. Bei der da-

rauffolgenden Zugbelastung werden die Gitterzellen um 90° rotiert und die 

langen Achsen in Zugrichtung eingestellt. Die schematische Darstellung des 

mechanischen Trainings ist in Abb. 3.16 gezeigt. Allerdings kann bei Proben 

mit kleineren Dicken (µm Bereich), so wie bei den in dieser Arbeit untersuch-

ten Ni-Mn-Ga Folien und Filmen keine Druckbelastung angelegt werden, weil 

sie zum Knicken der Proben führen würde.  

 
(a) 
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(b) 

Abbildung 3.16:   Schematische Darstellung des mechanischen Trainings. (a) Am Anfang wird die 

Ni-Mn-Ga Probe durch eine Druckbelastung zu einem Einvariantenzustand ge-

bracht, bei dem die kurzen c-Achsen entlang der Probe ausgerichtet sind. (b) 

Beim zweiten Schritt wird die Probe mechanisch gezogen. Die langen a-Achsen 

richten sich dabei in die Zugrichtung aus. Die Probe wird ausgedehnt. 

Diese Proben können nur mechanisch gezogen werden. Das Zusammenziehen 

kann nur im magnetischen Feld, durch den MIR-Effekt, erzeugt werden. Des-

wegen können diese Proben magnetisch oder magneto-mechanisch trainiert 

werden. In letztem Fall wird die Kontraktion magnetisch und die Ausdehnung 

mechanisch erzeugt. 

3.3.2 Magnetisches Training 

Bei dem magnetischen Training wird die Probe durch den MIR-Effekt ausge-

dehnt und zusammengezogen. Zum Kontrahieren wird das magnetische Feld 

parallel zur längeren Kante der Probe (x-Richtung) angelegt, wie schematisch 

in der Abb. 3.17 gezeigt. Die Feldstärke wird von 0 bis 1 T variiert, die kurzen 

magnetischen c-Achsen werden dabei entlang der Feldrichtung ausgerichtet, 

die Probe zieht sich zusammen. Nachdem die Probe zusammengezogen ist, 

wird das magnetische Feld in y-Richtung angelegt. Es fördert die Umorientie-

rung der Gitterzellen um 90°, so dass die kurzen magnetischen c-Achsen ent-

lang der Feldrichtung und senkrecht zur längeren Folienkante ausgerichtet 

sind. Die Probe dehnt sich dabei aus. 
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(a) 

 
(b) 

Abbildung 3.17:   Schematische Darstellung des magnetischen Trainings. (a) Im ersten Schritt wird 

die Ni-Mn-Ga Probe durch den MIR-Effekt zusammengezogen. (b) Im zweiten 

Schritt wird das Feld in die y-Richtung angelegt. Die Probe wird dabei magne-

tisch ausgedehnt. Beim magnetischen Training werden die beiden Schritte in 

mehreren Zyklen durchgeführt.  

Weil eine relativ niedrige Zwillingsspannung von wenigen MPa den MIR-Ef-

fekt vollständig verhindert, kann das magnetische Training nur bei den Proben 

mit einer relativ kleinen Zwillingsspannung eingesetzt werden.  

Eine andere Möglichkeit für die Durchführung des magnetischen Trainings be-

steht in der Rotation der Probe um die y-Achse in einem konstanten magneti-

schen Feld, das nur in eine bestimmte Richtung angelegt wird. Damit das Trai-

ning effektiv verläuft, muss die Umdrehungsperiode deutlich langsamer sein 

als die Reaktionszeit der Kristallstruktur auf das angelegte magnetische Feld. 

Die Feldstärke muss dabei hoch genug sein, um den MIR-Effekt in der ganzen 

Probe zu erzeugen. Diese Methode erlaubt mehrere Trainingszyklen durchzu-

führen, ohne die Probe aus der Anlage auszubauen.  

 



3.3  Training der Ni-Mn-Ga Proben 

69 

3.3.3 Magneto-Mechanisches Training 

Manche Ni-Mn-Ga Proben können nur zum Teil magnetisch deformiert wer-

den. Die Bewegung der Zwillingsgrenzen wird an einigen Stellen geblockt. 

Um die magnetische Dehnung zu erhöhen, wird die Probe in diesem Fall nach 

einigen magnetischen Zyklen mechanisch ausgedehnt. Durch Anlegen der me-

chanischen Spannung können die restlichen Gitterzellen, die im magnetischen 

Feld nicht beeinflusst wurden, mechanisch umorientiert werden. Eine erneute 

Durchführung von magnetischen Zyklen ergibt in den meisten untersuchten 

Proben eine höhere Dehnung als vor der mechanischen Belastung. Eine Kom-

bination an den magnetischen Zyklen und mechanischer Belastung wird als 

magneto-mechanisches Training bezeichnet. Bei den dünnen Proben sowie Fo-

lien und Filmen wird eine Zugbelastung und bei den dickeren Volumenkris-

tallproben meistens eine Druckbelastung angelegt. Die Ni-Mn-Ga Proben kön-

nen auch beim angelegten magnetischen Feld mechanisch belastet werden, so 

wie in Abb. 3.18 für die Volumenkristallproben und in Abb. 3.19 für die Folien 

gezeigt ist. 

 
                             (a)                                     (b)                                    (c) 

Abbildung 3.18:   Schematische Darstellung des magneto-mechanischen Trainings der Ni-Mn-Ga 

Volumenkristallproben. (a) Das angelegte magnetische Feld fördert die 

Ausrichtung der Gitterzellen mit kurzen c-Achsen in x-Richtung. (b) Bei jeder 

Druckbelastung wird die Probe in einen Einvariantenzustand gebracht, bei dem 

die kurzen c-Achsen in y-Richtung ausgerichtet sind. (c) Wenn die 

Druckbelastung verschwindet, wird die Kristallstruktur um 90° umorientiert und 

die Ni-Mn-Ga Probe dehnt sich wieder aus 
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                     (a)                                          (b)                                          (c) 

Abbildung 3.19:  Schematische Darstellung des magneto-mechanischen Trainings der Ni-Mn-Ga 

Folien. (a) Das angelegte magnetische Feld fördert die Ausrichtung der 

Gitterzellen mit kurzen c-Achsen in y-Richtung. (b) Bei jeder Zugbelastung 

kann die Probe zum einen Einvariantenzustand gebracht, bei dem die kurzen c-

Achsen in x-Richtung ausgerichtet sind. (c) Wenn die Zugbelastung 

verschwindet, wird die Kristallstruktur um 90° umorientiert und die Ni-Mn-Ga 

Probe zieht sich zusammen 

Das konstant angelegte magnetische Feld fördert eine bestimmte Ausrichtung 

der Kristallstruktur durch den MIR-Effekt. Die magnetische Feldstärke wird 

dabei so hoch eingestellt, dass die Ni-Mn-Ga Probe magnetisch gesättigt ist. 

Eine senkrecht zum magnetischen Feld angelegte mechanische Belastung führt 

zur mechanisch induzierten Umorientierung der Kristallstruktur um 90°, die 

magnetischen Momente bleiben dabei trotzdem in die Feldrichtung ausgerich-

tet. Wenn die mechanische Belastung verschwindet, wird die Kristallstruktur 

durch den MIR-Effekt wieder zum Anfangszustand zurückgebracht.  

3.3.4 Thermo-magneto-mechanisches Training 

Eine weitere Möglichkeit die Ni-Mn-Ga Proben zu trainieren besteht in der 

Durchführung eines magnetischen oder magneto-mechanischen Trainings im 

Zusammenhang mit einer Veränderung der Probentemperatur. Die Probe wird 

dabei über die Austenitendtemperatur erhitzt und danach graduell unter die 

Martensitendtemperatur gekühlt. 
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Beim thermo-magnetischen Training wird das magnetische Feld während der 

Abkühlung bei der martensitischen Phasenumwandlung entlang der längeren 

Probenkante (x-Richtung) angelegt (Abb. 3.20). Das angelegte magnetische 

Feld fördert die Ausrichtung der Gitterzellen in der martensitischen 

Kristallstruktur mit den kurzen c-Achsen in die Feldrichtung. Somit kann der 

Einvariantenzustand erreicht werden, bei dem die Gitterzellen mit kurzen c-

Achsen entlang der Probe ausgerichtet sind. Der Vorteil des magneto-

thermischen Trainings im Vergleich zum magnetischen ist, dass die 

Zwillingsspannung bei der Phasenumwandlung einen deutlich niedrigeren 

Wert zeigt als bei Temperaturen deutlich unter der Martensitendtemperatur 

[Pin14]. Somit können die Proben mit den magnetisch nicht aktiven Bereichen, 

die auf Grund von Gitterdeffekten oder nicht mobilen Zwillingsgrenzen keinen 

MIR-Effekt aufweisen, nach dem thermo-magnetischen Training eher in einen 

Einvariantenzustand gebracht werden.  

 
                                               (a)                                                        (b) 

Abbildung 3.20:   Schematische Darstellung des thermo-magnetischen Trainings der Ni-Mn-Ga 

Folien. (a) Das angelegte magnetische Feld fördert bei der martensitischen 

Phasenumwandlung die Ausrichtung der Gitterzellen mit kurzen c-Achsen in x-

Richtung. Dadurch kann nach der Phasenumwandlung in der martensitischen 

Phase ein Einvariantenzustand erreicht werden (b) Eine Mikroskopaufnahme der 

Ni-Mn-Ga Folienoberfläche bei dem thermo-magnetischen Training. 
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Abbildung 3.21: Schematische Darstellung des thermo-magneto-mechanischen Trainings 

Wenn nach dem thermo-magnetischen Training der Einvariantenzustand 

immer noch nicht erreicht ist, kann zusätzlich zum magnetischen Feld eine 

mechanische Belastung angelegt werden. Die Belastungsrichtung sollte dabei 

die gleiche Ausrichtung der Kristallstruktur fördern, wie das angelegte 

magnetische Feld. Diese Art des Trainings wird als thermo-magneto-

mechanisches Training bezeichnet. Dieses ist schematisch in Abb. 3.21 

dargestellt. Die dabei angelegte Belastung sorgt dafür, dass bei der 

martensitischen Phasenumwandlung Gitterzellen mit langen a-Achsen 

bevorzugt in die Belastungsrichtung (y-Richtung) ausgerichtet werden. Das 

angelegte magnetische Feld richtet die kurzen c-Achsen in Feldrichtung (x-

Richtung) aus. Somit können beide Kräfte die Ausrichtung der Kristallstruktur 

unterstützen. Wenn zusammen mit dem magnetischen Feld eine Zugbelastung 

angelegt wird, muss die Feldrichtung und die Belastungsrichtung dabei so 

ausgewählt werden, dass beide Kräfte die gleiche Ausrichtung der 

martensitischen Varianten fördern und damit einander unterstützen.  
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3.4 Trainingsergebnisse 

In diesem Unterkapitel werden am Beispiel von Ni-Mn-Ga-Folien experimen-

telle Ergebnisse von magneto-mechanischen und thermo-magnetischen Trai-

ningsmethoden vorgestellt. Zuerst wird auf das magneto-mechanische Trai-

ning eingegangen, das sich bei einigen Proben als effektiv erwiesen hat. Bei 

anderen Proben werden bessere Ergebnisse mit dem thermo-magnetischen 

Training erzielt, das im zweiten Teil dieses Unterkapitels beschrieben wird. 

Bei allen untersuchten Ni-Mn-Ga Proben ist eine von beiden Methoden aus-

reichend, um den MIR-Effekt zu aktivieren und die magnetische Dehnung über 

5 % zu erreichen. Deswegen werden die weiteren Trainingsmethoden, die im 

Unterkapitel 3.3 vorgestellt sind, hier nicht verwendet. 

 

3.4.1 Das magneto-mechanische Training von Ni-Mn-
Ga Folien 

Zur Ermittlung der Zwillingsspannung werden die Ni-Mn-Ga Folien im unbe-

handelten Zustand mit einer Zugmaschine gezogen. Eine Spannungs-Deh-

nungscharakteristik für die Ni-Mn-Ga-70c Probe mit den Abmessungen 

0,07x3,1x15 mm3 ist in Abb. 3.22 dargestellt. Die Dehnungsrate, mit der die 

Probe während der Messung gezogen wird, beträgt 0,04 mm/min. Die Ausdeh-

nung verläuft zuerst im elastischen Bereich, in dem die Folie gleichmäßig bis 

auf 0,15 % in die Längsrichtung ausgedehnt wird. Wenn die Zugkraft höher 

als die Zwillingsspannung wird, kommt es zur mechanischen Umorientierung 

der martensitischen Varianten und die Folie geht in den plastischen Dehnungs-

bereich über.  

Die Zwillingsspannung beträgt am Anfang des plastischen Dehnungsbereiches 

(0,15 %) etwa 1,6 MPa und steigt kontinuierlich bis 3,5 MPa weiter, bis die 

Probe eine plastische Dehnung von 4,5 % erreicht hat. Danach folgt wieder der 

elastische Dehnungsbereich. Bei einer Spannung von 4,5 MPa wird der Ver-

such gestoppt, um einen Riss in der Folie zu vermeiden. Die während der Deh-

nung aufgenommen Bilder werden danach mit der DIC-Methode in Matlab 
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ausgewertet. Sie sind als lokale Dehnungskarten im oberen Teil der Abb. 3.22 

dargestellt. 

 

Abbildung 3.22:   Spannungs-Dehnungs-Charakteristik der Ni-Mn-Ga-70b Folie bei der ersten 

Zugmessung. Im oberen Teil der Abbildung sind lokale Dehnungskarten gezeigt, 

die durch die DIC-Auswertung optischer Aufnahmen gewonnen werden. Die ro-

ten Bereiche stellen die Fläche mit umorientierten Varianten dar. Die lokale plas-

tische Deformation beträgt hier etwa 6 %. Die Zwillingsspannung σZWG ist ange-

geben  

Aus den Dehnungskarten lässt sich erkennen, dass sich die plastische Defor-

mation in Form von lokalen Bändern ausbreitet, die diagonal zur Folienkante 

ausgerichtet sind (rote Flächen). Die lokale Dehnung in diesen Bändern beträgt 

etwa 6 %. Weil der Unterschied zwischen den Gitterkonstanten in der tetrago-

nalen 5M Kristallstruktur von Ni-Mn-Ga auch etwa 6 % beträgt, kann die Ent-

stehung der Dehnung in der untersuchten Fläche vollständig durch die Umori-

entierung der Kristallstruktur erklärt werden. Bei der Umorientierung werden 

die Gitterzellen mit den langen a-Achsen in die Zugrichtung ausgerichtet. Weil 

die Folie im Versuch an beiden Enden geklemmt ist, wird die Umorientierung 

der Gitterzellen an den Fixierungsstellen verhindert. Der Bereich an der Fixie-

rungsstelle wird dann während der gesamten Messung nicht umorientiert, wie 
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in den Dehnungskarten der Abbildung 3.22 anhand der grünen Farbe zu erken-

nen ist. 

Um die Zwillingsspannung so weit wie möglich zu reduzieren, wird das mag-

neto-mechanische Trainingsverfahren eingesetzt. Dafür wird die Folie nach 

der mechanischen Zugbelastung, wiederholt in einem äußeren magnetischen 

Feld durch den MIR-Effekt magnetisch gedehnt und nachfolgend mechanisch 

gezogen.  

 

Abbildung 3.23: Magnetisch induzierte Dehnung der Ni-Mn-Ga-70b Folie. Die Messanordnung 

ist schematisch dargestellt  

Die Messkurven im ersten magnetischen Zyklus mit dem entsprechenden 

Schemabild des Experiments sind in Abb. 3.23 dargestellt. Ein Ende der Folie 

wird dabei auf einen nichtmagnetischen Probenhalter geklebt, das andere Ende 

bleibt frei beweglich. Das Feld wird zuerst parallel zur langen Kante der Folie 

(x-Richtung) eingeschaltet und schrittweise mit einer Geschwindigkeit von 

5 mT/s zwischen 0 und 0,7 T variiert. Die maximale magnetische Feldstärke 

wird auf 0,7 T begrenzt, weil eine weitere Erhöhung der Feldstärke bei allen 

in dieser Arbeit untersuchten Proben zu keiner Veränderung in der magneti-

schen Dehnung geführt hat.  

Die durchgezogene Kennlinie entspricht der magnetischen Kontraktion, die als 

globale Dehnung in Abhängigkeit des magnetischen Feldes dargestellt wird. 
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Wenn das angelegte magnetische Feld den Wert von 0,2 T erreicht, kommt es 

zum MIR-Effekt. Die Folie zieht sich schrittweise in die Längsrichtung zusam-

men. Die Kontraktion verläuft dabei in mehreren Schritten in einem Feldbe-

reich zwischen 0,2 und 0,4 T. Die maximal magnetische Kotraktion beträgt nur 

etwa -4,7 %. Dies deutet auf eine nicht komplett umorientierte martensitische 

Struktur hin. Bei der Umstellung des Feldes in die senkrechte Richtung wird 

die Folie längs ausgedehnt. Die entsprechende Kennlinie ist in Abb. 3.23 ge-

strichelt dargestellt. In diesem Fall verläuft die MIR immer noch in mehreren 

Schritten, allerdings dehnt sich die Folie um etwa 5,2 % aus. 

 

Abbildung 3.24:   Lokale magnetisch induzierte Dehnung der Ni-Mn-Ga-70b. Sie wird durch Mit-

telung der lokalen Dehnung, die durch die DIC-Methode in der beobachteten 

Fläche berechnet wird, bestimmt. Die roten Bereiche in den eingefügten Deh-

nungsprofilen stellen die Fläche mit umorientierten Varianten dar. Die lokale 

durch die MIR erzeugte Deformation beträgt im roten Bereich etwa 6 % 

Um den Verlauf der magnetischen Dehnung lokal mit höherer Ortsauflösung 

zu untersuchen, wird ein Teil der Folienoberfläche mit der DIC-Methode ana-

lysiert. Das magnetische Feld wird dabei in die y-Richtung angelegt, wobei 

sich die Folie ausdehnt. Die Ergebnisse der DIC-Auswertung sind in Abb. 3.24 
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gezeigt. Die mittlere Ausdehnung über die untersuchte Fläche ist hier als Funk-

tion der magnetischen Feldstärke dargestellt. Der Dehnungsverlauf zeigt, dass 

die Folie in mehreren diskreten Schritten ausgedehnt wird. 

Jeder Schritt entspricht der Bewegung einer Zwillingsgrenze oder der Entste-

hung einer Neuen. Wie man an Hand der Bilder erkennen kann, bilden sich 

umorientierte Bereiche in der Form von Bändern, die diagonal zur Folienkante 

verlaufen. Sie entstehen an mehreren Stellen und verbreitern sich gleichzeitig 

in beide Richtungen. Die sechsprozentige lokale Dehnung ist dabei ein direkter 

Hinweis, dass die Ausdehnung durch magnetisch induzierte Umorientierung 

der martensitischen Varianten verläuft, so dass die langen a Achsen in die 

Längsrichtung der Folie (x-Richtung) und die kurzen c Achsen in die Feldrich-

tung (y-Richtung) ausgerichtet werden. Die diagonal ausgerichteten Grenzen, 

die umorientierte von den nicht umorientierten Bereichen trennen, sind die di-

agonalen Zwillingsgrenzen. Ein ähnliches Verhalten der Umorientierung mit 

mehreren Dehnungsbändern wurde bereits bei der mechanischen Zugbelastung 

beobachtet (Abb. 3.22). Die mittlere Ausdehnung in der untersuchten Fläche 

beträgt nach der Messung etwa 4,5 %. Einige Bereiche zeigen keinen MIR-

Effekt und bleiben während der gesamten Messung unverändert. 

Die Messergebnisse im ersten magnetischen Zyklus zeigen, dass die Ni-Mn-

Ga-70b Folie nach der mechanischen Zugbelastung einen MIR-Effekt mit der 

globalen magnetischen Dehnung von bis zu 5,2 % aufweist.  

Weitere magnetische Zyklen zusammen mit den darauffolgenden uniaxialen 

Zugbelastungen führen sowohl zur Verkleinerung der Zwillingsspannung als 

auch zur Erhöhung der magnetischen Dehnung. Die kleinste Zwillings-span-

nung, die nach mehreren Trainingszyklen in der Ni-Mn-Ga-70b Folie erreicht 

wurde, beträgt etwa 1,2 MPa. 
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Abbildung 3.25:   Die Spannungs-Dehnungs-Charakteristik der Ni-Mn-Ga-70b Folie. Die Zwil-

lingsspannung beträgt etwa 1,2 MPa. Im oberen Bereich sind die DIC-Profile 

dargestellt. In der untersuchten Oberfläche wird nur ein Dehnungsband beobach-

tet. Die lokale Dehnung beträgt 6 %. Die Fläche an der Fixierung bleibt unver-

ändert 

Die entsprechende Spannungs-Dehnung-Charakteristik ist in Abb. 3.25 darge-

stellt. Im Vergleich zur ersten Zugmessung wird hier eine deutlich kleinere 

Zwillingsspannung erreicht und in der untersuchten Fläche nur ein einziges 

Dehnungsband beobachtet. Wie vor dem Training zeigt das Dehnungsband die 

diagonale Orientierung bezüglich der x-Richtung und eine lokale Dehnung von 

6 %. Auf Grund der Fixierung der Folie zu Probenhaltern kann der maximal 

mögliche Dehnungswert von 6 % nicht erreicht werden, weil die Umorientie-

rung der Kristallstruktur in der Nähe von Fixierungsstellen verhindert wird. 

Deswegen bleiben diese Bereiche unausgedehnt.  

Die magnetische Dehnungsänderung, die nach dem Training erreicht wird, be-

trägt etwa 5,6 %. Die entsprechenden Dehnungskennlinien sind in Abb. 3.26 

dargestellt. Die kritische magnetische Feldstärke, bei der die MIR startet, be-

trägt jetzt etwa 0,16 T. Die MIR verläuft in einem schmäleren Feldbereich zwi-

schen 0,16 T und 0,3 T.  
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Abbildung 3.26:   Magnetisch induzierte Dehnung der trainierten Ni-Mn-Ga-70b Folie als Funk-

tion des magnetischen Feldes 

 

Abbildung 3.27:   Gemittelte magnetische Dehnungs-Kennlinie der Ni-Mn-Ga70b Folie. Sie wird 

durch die Mittelung der durch die DIC berechneten lokalen Dehnung in der be-

obachteten Fläche bestimmt. Die roten Bereiche in den eingefügten Dehnungs-

profilen stellen die Fläche mit umorientierten Varianten dar. Sie werden von den 

nicht umorientierten Varianten durch die diagonale Zwillingsgrenze getrennt. 

Die lokale durch die MIR erzeugte Deformation beträgt hier etwa 6 % 
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Die DIC-Auswertungen von den optischen Aufnahmen, die im mittleren Teil 

der trainierten Ni-Mn-Ga-70b Folie bei der magnetischen Ausdehnung durch-

geführt werden, sind in Abb. 3.27 dargestellt. In diesem Fall beobachtet man 

Bewegung nur einer diagonalen Zwillingsgrenze. Die untersuchte Fläche wird 

in einem Feldbereich zwischen 0,18 und 0,21 T vollständig umorientiert. Die 

mittlere lokale Dehnung, die dabei erreicht wird, beträgt etwa 5,7 %.  

Die Messergebnisse der Zugbelastungen und magnetischen Messungen vor 

und nach dem Training sind in Abb. 3.28 zusammengefasst. Anhand dieser 

Messergebnisse lässt sich erkennen, dass dieNi-Mn-Ga-70b Folie durch das 

magneto-mechanische Training einen verbesserten MIR-Effekt zeigt. Ihre 

mittlere Zwillingsspannung wird von 2,3 auf 1,2 MPa verkleinert. Die kriti-

sche magnetische Feldstärke, bei der die MIR zu Stande kommt, wird von 

0,19 T auf 0,14 T reduziert. Die magnetische Dehnungsänderung erreicht nach 

dem Training 5,6 %.  

 

(a) 
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(b) 

Abbildung 3.28:   Ergebnisse des magneto-mechanischen Trainings am Beispiel der Ni-Mn-Ga-

70b Folie. (a) Magnetische Dehnungscharakteristik vor und nach dem Training. 

(b) Mechanische Spannungs-Dehnungs-Kennlinie vor und nach dem Training. 

Die jeweilige Messanordnung ist schematisch dargestellt 

Das magneto-mechanische Training hat sich auch bei anderen Folien als effek-

tiv erwiesen. Allerdings wurde nicht bei allen Folien die Bewegung einer Zwil-

lingsgrenze im trainierten Zustand unter mechanischer Zugbelastung beobach-

tet. Öfters tritt der Fall auf, dass trotzt einer relativ niedrigen 

Zwillingsspannung (σTW < 1,2 MPa) nach dem Training, die Entstehung und 

Bewegung mehrerer Zwillingsgrenzen während der Zugmessung beobachtet 

wird. Die beste magnetische Dehnungscharakteristik, die nach dem magneto-

mechanischen Training erreicht wird, zeigte die Ni-Mn-Ga-100b Folie. Die 

magnetische Umorientierung verläuft in diesem Fall in einem Feldbereich zwi-

schen 0,140 T und 0,170 T (Abb. 3.29). In zwei bis vier Schritten wird die 

ganze Probe schlagartig umorientiert. Die magnetische Dehnungsänderung be-

trägt hier etwa 5,7 %. Im idealen Fall sollte eine trainierte defektfreie Probe 

eine schlagartige Veränderung in der magnetischen Dehnungscharakteristik 

aufweisen, wenn die für die MIR-benötigte magnetische Feldstärke erreicht ist. 
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Abbildung 3.29:   Magnetisch induzierte Dehnungscharakteristik der Ni-Mn-Ga-100b Folie nach 

dem magneto-mechanischen Training. Die magnetische Dehnung verläuft in ei-

nem schmalen Feldbereich zwischen 1,45 und 1,70 T 

3.4.2 Das thermo-magnetische Training von Ni-Mn-Ga 
Folien 

Durch die oben beschriebene magneto-mechanische Trainingsmethode können 

nicht bei allen in dieser Arbeit untersuchten Folien gute Ergebnisse erzielt wer-

den. Einige Folien zeigen nach mehreren magneto-mechanischen Trainings-

zyklen eine magnetische Dehnung nur von etwa 2-4 %. Die kleine magnetische 

Dehnung wird vor allem bei den Folien beobachtet, die unterschiedlich ausge-

richtete Zwillingsgrenzen enthalten. Eine optische Aufnahme einer Folien-

oberfläche mit unterschiedlich ausgerichteten Zwillingsgrenzen ist in Abb. 

3.30 dargestellt. Parallele Zwillingsgrenzen befinden sich im linken Teil der 

beobachteten Oberfläche. Um die parallelen Zwillingsgrenzen magnetisch zu 

bewegen, muss das magnetische Feld in der y-z-Ebene angelegt werden. Beim 

Anlegen des Feldes in y-Richtung wird die Folie auch in die y-Richtung zu-

sammengezogen. Das Anlegen des Feldes in z-Richtung wird dagegen zur 

Ausdehnung der Folie in die y-Richtung führen. Beim Anlegen des magneti-

schen Feldes in die x-Richtung bleiben die Zwillingsgrenzen inaktiv. 
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Abbildung 3.30:   Optische Aufnahme der Folienoberfläche, die unterschiedlich ausgerichtete 

Zwillingsgrenzen enthält. Die Zwillingsgrenzen werden entsprechend als paral-

lele, diagonale und senkrechte Zwillingsgrenzen bezeichnet. Wennunterschied-

lich ausgerichtete Zwillingsgrenzen einander treffen, kann ihre weitere Bewe-

gung verhindert werden 

Im rechten Teil der untersuchten Folienoberfläche können senkrechte Zwil-

lingsgrenzen beobachtet werden. Um sie magnetisch zu bewegen, muss die 

Feldrichtung in der x-z Ebene liegen.  

Die parallelen und senkrechten Zwillingsgrenzen werden durch eine diagonale 

Zwillingsgrenze voneinander getrennt. Sie ist im mittleren Teil der beobachte-

ten Folienoberfläche deutlich zu erkennen. Um die magnetische Bewegung der 

diagonalen Zwillingsgrenzen zu erzeugen, wird das magnetische Feld in der x-

y Ebene angelegt. Das Anlegen des Feldes in die x-Richtung führt zur Kon-

traktion der Folie in diese Richtung. Wenn das Feld in y-Richtung angelegt 

wird, wird die Folie in x-Richtung ausgedehnt.  

Das Anlegen des Feldes in die x-Richtung erzeugt die Bewegung von diago-

nalen und senkrechten Zwillingsgrenzen. Die parallelen Zwillingsgrenzen 

bleiben dabei unbeeinflusst und verhindern die Bewegung der beiden anderen. 

Beim Anlegen des magnetischen Feldes in die y-Richtung kann die Bewegung 

der parallelen und diagonalen Zwillingsgrenzen induziert werden. Die Bewe-

gung von senkrechten Zwillingsgrenzen bleibt dabei unbeeinflusst. D.h. wenn 

alle drei Arten der Ausrichtungen von Zwillingsgrenzen gleichzeitig in einer 
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Probe vorhanden sind, dann gibt es eine Art der Zwillingsgrenzen, die beim 

Anlegen des magnetischen Feldes inaktiv bleiben, und die Bewegung der rest-

lichen anders ausgerichteten Zwillingsgrenzen verhindern. 

Weil beim Anlegen sowohl des magnetischen Feldes als auch der mechani-

schen Zugbelastung eine Art der Zwillingsgrenzen immer unbeeinflusst bleibt, 

kann die im letzten Abschnitt beschriebene magneto-mechanische Trainings-

methode keinen Einvariantenzustand erzeugen. Um den Einvariantenzustand 

mechanisch zu erreichen, muss an die Folie eine Druckbelastung angelegt wer-

den. In diesem Fall wird ein Einvariantenzustand erzeugt, bei dem alle kurzen 

c-Achsen in die Belastungsrichtung ausgerichtet sind. Das Anlegen der Druck-

belastung würde allerdings zum unerwünschten Knicken der Folie führen und 

wird deswegen hier nicht eingesetzt. 

Am Beispiel der Ni-Mn-Ga-100c Folie wird gezeigt, dass die maximale mag-

netische Dehnungsänderung nach fünf magneto-mechanischen Trainingszyk-

len nicht über 3,4 % steigt (grau Kennlinie in Abb. 3.31). Um die magnetische 

Dehnung zu erhöhen, muss die Folie zuerst in einen Einvariantenzustand ge-

bracht werden. Dafür wird die magneto-thermische Trainings-methode einge-

setzt. Dabei wird die Folie durch Heizen in den austenitischen Zustand ge-

bracht. Dann wird ein magnetisches Feld von 0,7 T in Längsrichtung der Folie 

angelegt. Die Folie wird anschließend durch Abkühlung in den martensitischen 

Zustand überführt. Bei der Abkühlung werden Gitterzellen mit den kurzen 

magnetischen Achsen parallel zum angelegten Feld ausgerichtet. Ein Einvari-

antenzustand bildet sich in der ganzen Probe, so dass bei den weiteren mecha-

nischen oder magnetischen Belastungen die Bewegung der Zwillingsgrenzen 

nur mit einer einheitlichen Ausrichtung beobachtet werden konnte.  
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Abbildung 3.31:   Magnetische Dehnungscharakteristik vor dem magneto-thermischen Training 

(hellgrau) und nach dem magneto-thermischen Training (dunkelgrau) 

Die entsprechenden Kennlinien der magnetischen Dehnung, die nach dem 

magneto-thermischen Training gemessen sind, sind in Abb. 3.31 dargestellt. 

Nach dem Training ist die magnetische Dehnungsänderung von 3,4 % auf 

5,6 % erhöht. 

 
(a) 

 
(b) 

Abbildung 3.32:   (a) Folie mit unterschiedlich orientierten Zwillingsgrenzen vor dem magneto-

thermischen Training. (b) Die Folie nach dem magneto-thermischen Training 

zeigt keine sichtbaren Zwillingsstrukturen 
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Abb. 3.32 zeigt die Folie vor und nach dem magneto-thermischen Training. 

Hier ist zu erkennen, dass vor dem Training die Folie mehrere unterschiedlich 

orientierte Zwillingsgrenzen hat. Die thermisch induzierte martensitische Pha-

senumwandlung in einem äußeren magnetischen Feld führt zum Verschwinden 

der Zwillingsstrukturen auf der Folienoberfläche, was auf einen Einvarianten-

zustand hindeuten kann.  

Zusammenfassung: 

In diesem Kapitel werden eine magneto-mechanische und eine magneto-ther-

mische Trainingsmethode am Beispiel der Ni-Mn-Ga-70b und Ni-Mn-Ga-

100c Folien dargestellt. Die erste Trainingsmethode hat positive Ergebnisse 

vor allem bei den Folien gezeigt, deren Oberfläche keine multivariante Zwil-

lingsstruktur mit einander blockierenden Zwillingsgrenzen aufweist. Die un-

terschiedlich ausgerichteten Zwillingsgrenzen bleiben meistens auch nach dem 

magneto-mechanischen Training erhalten. Die MIR wird an den Stellen, wo 

diese Zwillingsgrenzen einander treffen, verhindert. Deswegen bliebt die mag-

netische Dehnung in diesen Folien deutlich kleiner als das theoretisch mögli-

che Maximum von 6 %. Um die Folie in einen Einvariantenzustand zu bringen, 

wird in diesem Fall das magneto-thermische Training eingesetzt, bei dem die 

martensitische Phasenumwandlung in einem äußeren magnetischen Feld er-

zeugt wird. Das angelegte Feld richtet alle Gitterzellen in der martensitischen 

Phase mit leichtmagnetischen Achsen in die Feldrichtung aus. Dadurch wird 

es möglich einen Einvariantenzustand zu erreichen, in dem bei der darauffol-

genden magnetischen oder mechanischen Belastung die Zwillingsgrenzen mit 

einer einheitlichen Ausrichtung erzeugt werden können. Die magnetische Deh-

nung lag nach dem magneto-thermischen Training bei allen untersuchten Fo-

lien höher als 5 %.  
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4 Mechanische und magnetische 
Eigenschaften von 
Ni-Mn-Ga Folien 

In diesem Kapitel werden die mechanischen und magnetischen Eigenschaften 

der Ni-Mn-Ga Folien mit der martensitischen 10M Struktur in Abhängigkeit 

von der Ausrichtung ihrer Zwillingsstruktur untersucht. Dafür werden unter-

schiedlich ausgerichtete Zwillingsgrenzen gezielt durch Anlegen eines magne-

tischen Feldes, einer mechanischen Spannung oder eines Temperaturgradien-

ten erzeugt. Die dabei entstehenden Zwillingsgrenzen werden im Folgenden 

abhängig von der Ausrichtung bezüglich der längeren Folienkante entspre-

chend als diagonal mit einer Orientierung zwischen 44 und 48 Grad, senkrecht 

mit einer Orientierung zwischen 80 und 94 Grad oder parallel mit einer Orien-

tierung zwischen 0 und 20 Grad bezeichnet. Alle drei Ausrichtungen der Zwil-

lingsgrenzen sind schematisch in Abb. 4.1 dargestellt. Die möglichen Orien-

tierungen der Zwillingsebenen in der martensitischen 10M Phase mit einer 

tetragonalen Kristallstruktur sind detailliert im Abschnitt. 2.3.3 beschrieben.  

 
                                   (a)                                   (b)                                     (c) 

Abbildung 4.1:     Die möglichen Ausrichtungen von Zwillingsgrenzen sind schematisch in drei 

Gruppen zusammengefasst. (a) diagonale Zwillingsgrenzen, (b) senkrechte 

Zwillingsgrenzen, (c) parallele Zwillingsgrenzen. 
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Jede Ausrichtung wird jeweils in einem Unterkapitel besprochen, in dem die 

mechanischen Spannungs-Dehnungs-Charakteristiken und magnetischen Deh-

nungskurven für Folien unterschiedlicher Dicke aber gleicher Ausrichtung der 

Zwillingsgrenzen zusammengefasst sind. Darauf aufbauend wird die Abhän-

gigkeit der Zwillingsspannung von der Ausrichtung der Zwillingsgrenzen und 

der Dicke der Folien untersucht. Bei jedem Experiment wird ein Teil der Foli-

enoberfläche optisch beobachtet. So wird es möglich zu untersuchen, ob die 

Ausrichtung der Zwillingsgrenzen bei der magnetisch oder mechanisch indu-

zierten Bewegung verändert wird. 

4.1 Diagonale Zwillingsgrenzen  

Als diagonal werden die Zwillingsgrenzen bezeichnet, deren Zwillingsebenen 

annähernd durch die (101) und (101) Kristallebenen (Abb. 2.15 im Kapitel 

2.3.3) dargestellt werden können. Auf der Folienoberfläche sind sie diagonal 

unter einem Winkel zwischen 44 und 48° bezüglich der langen Folienkante 

ausgerichtet. In den Folien, die in dieser Arbeit verwendet wurden, können die 

diagonalen Zwillingsgrenzen in einem Einvariantenzustand beim Anlegen des 

magnetischen Feldes in der x-y Ebene (in der Folienebene) oder einer uniaxi-

alen mechanischen Zugbelastung in die y-Richtung erzeugt werden. Im Ver-

gleich zu den zwei anderen Arten der Ausrichtung sind die diagonal ausgerich-

teten Zwillingsgrenzen magnetisch bevorzugt. Nur diese Art der 

Zwillingsgrenzen kann in den untersuchten Proben in einem Einvariantenzu-

stand durch Anlegen eines äußeren magnetischen Feldes erzeugt werden. D.h. 

andere Ausrichtungen können nur durch eine mechanische Deformation wie 

Verbiegung oder Erhitzen in einem Temperaturgradient erzeugt werden. 
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Abbildung 4.2:     Spannungs-Dehnungs-Charakteristik einer trainierten Ni-Mn-Ga-150c Folie. 

Die angelegte Zugspannung wird als Funktion der globalen Dehnung gezeigt. 

Im oberen Bereich sind die Dehnungskarten, die durch DIC berechnet werden, 

dargestellt. Die Entstehung und Bewegung mehrerer Zwillingsgrenzen, die dia-

gonal bezüglich der langen Folienkante ausgerichtet sind, wird in der untersuch-

ten Fläche beobachtet. Die lokale Dehnung in den Dehnungsbändern beträgt 

6 %. Die Ausrichtung der Zwillingsgrenzen bleibt bei der Bewegung erhalten 

Um die Bewegung der diagonalen Zwillingsgrenzen zu untersuchen, wird die 

Ni-Mn-Ga-150c Folie verwendet. Sie wird zuerst mechanisch belastet und 

dann magnetisch zusammengezogen und wieder ausgedehnt. Der mittlere Teil 

der Probe wird dabei optisch untersucht. Die Spannungs-Dehnungs-Charakte-

ristik der Folie wird zusammen mit den durch die DIC-Methode berechneten 

Dehnungsprofilen in Abb. 4.2 dargestellt. Die Durchführung der Zugmessung 

erfolgt nach dem magneto-mechanischen Training. Deswegen erreicht die 

Zwillingsspannung einen relativ niedrigen Wert von etwa 1,5 MPa. Die glo-

bale plastische Dehnung beträgt etwa 5,2 %. Die Dehnungsprofile zeigen, dass 

sich in der untersuchten Fläche mehrere Dehnungsbänder bilden. Sie breitern 

sich über die untersuchte Fläche aus. Ihre Orientierung bleibt dabei erhalten, 
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so dass sie alle diagonal unter einem gleichen Winkel bezüglich der Folien-

kante ausgerichtet sind. Dies kann man deutlich an einer der DIC-Auswertun-

gen, die in der vergrößerten Form in der Abb. 4.3 gezeigt ist, erkennen. 

 

Abbildung 4.3:     Ein DIC-Profil der untersuchten Fläche der Ni-Mn-Ga-150c Folie unter Zugbe-

lastung. Die diagonalen Zwillingsgrenzen werden durch schwarze Linien darge-

stellt. Sie sind diagonal zu Folienkante und parallel zu einander ausgerichtet. 

Die Kanten dieser Dehnungsbänder entsprechen den diagonalen Zwillings-

grenzen, die unterschiedlich ausgerichtete Varianten voneinander trennen. Die 

grün markierten Flächen, die noch nicht ausgedehnt sind, entsprechen der mar-

tensitischen Variante, bei der die kurze c-Achse in x-Richtung (Zugrichtung) 

ausgerichtet ist. Der ausgedehnte Bereich wird durch die rot markierte Fläche 

dargestellt. Sie entspricht der Variante mit der bereits umorientierten Kristall-

struktur, bei der die lange a-Achse bereits in die Zugrichtung ausgerichtet ist. 

Ausgehend von den DIC-Auswertungen kann man feststellen, dass die Bewe-

gung der Zwillingsgrenzen an der Fixierungsstelle der Folie verhindert wird. 

Deswegen bleibt der Bereich im linken unteren Teil der Dehnungskarte gelb-

grün und nicht rot so wie im restlichen Teil, wo die Umorientierung der Kris-

tallstruktur durch die Bewegung der diagonalen Zwillingsgrenze erzeugt 

wurde.  

Die Spannungsoszillationen, die in der Zugmessung deutlich zu sehen sind, 

entstehen bei der Bewegung oder Nukleation der Zwillingsgrenzen. Der Grund 

dafür sind Oberflächendefekte, die als Pinningzentren wirken und somit die 
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Bewegung der Zwillingsgrenzen verhindern, was zu lokalen Spannungserhö-

hungen führt. In Abb. 4.4 sind die optischen Aufnahmen dargestellt, die bei 

der magnetisch induzierten Kontraktion der Folie aufgenommen wurden. In 

der untersuchten Fläche konnte die Bewegung einer einzigen diagonalen Zwil-

lingsgrenze beobachtet werden. Ihre Orientierung bleibt in diesem Fall wie bei 

der mechanisch induzierten Bewegung auch erhalten. In Abb. 4.5 ist die mag-

netisch induzierte Bewegung der diagonalen Zwillingsgrenze schematisch dar-

gestellt. Die Kennlinien der magnetisch induzierten Ausdehnung und Kontrak-

tion sind in Abb. 4.6 gezeigt.  

 

(a)                                                           (b)

 
(c)                                                             (d) 

Abbildung 4.4:     Die Bildreihe zeigt die Oberfläche der Ni-Mn-Ga-150c Folie bei magnetischer 

Kontraktion. Bei der Bewegung wird nur eine Zwillingsgrenze beobachtet, die 

durch eine einzige Ebene dargestellt werden kann. Ihre diagonale Ausrichtung 

bezüglich der langen Folienkante bleibt bei der Bewegung erhalten. 
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Abbildung 4.5:     Schematische Darstellung der magnetisch induzierten Bewegung der diagonalen 

Zwillingsgrenze. Die diagonale Zwillingsgrenze kann durch eine einzige Zwil-

lingsebene dargestellt werden, die sich durch die ganze Folie bewegt. Die MIR 

verläuft in der xy-Ebene. 

 

Abbildung 4.6:     Magnetisch induzierte Dehnung der Ni-Mn-Ga-150c Folie als Funktion des 

magnetischen Feldes. 

Die Ausdehnung entspricht hier der gestrichelten Linie. Die Kontraktion wird 

entsprechend durch die durchgezogene Linie dargestellt. Sowohl bei der Kon-

traktion als auch bei der Ausdehnung werden signifikante Sprünge in der Cha-

rakteristik beobachtet. Bei der Kontraktion verläuft die MIR im Feldbereich 

zwischen 0,14 und 0,344 T. Bei der Ausdehnung steigt die kritische Feldstärke 

auf 0,17 T. Die MIR verläuft dabei im Feldbereich zwischen 0,18 und 0,330 T. 

Die magnetische Dehnungsänderung erreicht etwa 5,6 %. Die magnetisch in-

duzierte Bewegung der diagonalen Zwillingsgrenze führt zur gleichzeitigen 

Deformation der Folie in der x-y Ebene. Die gezeigte globale Dehnung wird 
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nur in die x-Richtung gemessen, die Bewegung der Folie in die y-Richtung 

wird dabei nicht berücksichtigt. 

Im Vergleich zur Zugmessung wird bei der magnetischen Messung eine um 

etwa 0,4 % höhere Dehnung erzielt. Die höhere magnetische Dehnung kann 

durch die einseitige Fixierung der Folie erklärt werden. In diesem Fall wird die 

Umorientierung der Kristallstruktur nur an einem Ende der Folie verhindert. 

Das andere Ende bleibt frei beweglich und kann vollständig umorientiert wer-

den. Bei der mechanischen Zugbelastung wird die Folie dagegen an beiden 

Enden fixiert, somit wird die Umorientierung an beiden Enden verhindert.  

Die Erzeugung der diagonalen Zwillingsgrenzen erfolgt auch bei anderen Fo-

lien im Einvariantenzustand durch Anlegen des magnetischen Feldes oder der 

uniaxialen mechanischen Zugbelastung. In manchen Folien wird die Bewe-

gung einer einzigen Zwillingsgrenze beobachtet, bei anderen mehrere. Die Er-

gebnisse der Zugmessungen an Folien, auf deren Oberfläche die Bewegung 

diagonaler Zwillingsgrenzen bei mechanischer und magnetischer Belastung 

beobachtet wird, sind für unterschiedliche Dicken in Abb. 4.7 zusammenge-

fasst. Die kleinste Zwillingsspannung von etwa 0,9 MPa wird bei der Ni-Mn-

Ga-100b Folie mit 100 µm Dicke gemessen. Die Folie Ni-Mn-Ga-50b mit 

50 µm Dicke hat die größte Zwillingsspannung von 1,6 MPa. In allen Fällen 

werden die Folien erst bis etwa 0,1-0,15 % elastisch gedehnt, dann folgt der 

quasi plastische Dehnungsbereich, wo sie bis 5,0-5,3 % gedehnt werden.  

Die magnetischen Dehnungscharakteristiken sind in Abb. 4.8 für unteschied-

liche Foliendicken zusammengefasst. Die kritischen magnetischen Feldstärken 

liegen im Bereich zwischen 0,14 und 0,18 T. Die absolute magnetische Deh-

nung von 5,7 % (sowol bei der Kotraktion als auch bei der Ausdehnung) wird 

bei der Folie Ni-Mn-Ga-100b mit einer Dicke von 100 µm gemessen. 
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Abbildung 4.7:    Mechanische Spannungs-Dehnungs-Kennlinien für Folien mit unterschiedlichen 

Dicken. 

 

Abbildung 4.8:    Magnetisch induzierte Dehnung von Ni-Mn-Ga Folien unterschiedlicher Dicke 

als Funktion des magnetischen Feldes. 
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Ausgehend von den in Abb. 4.7 und Abb. 4.8 gezeigten Messergebnissen wird 

festgestellt, dass die mechanischen und magnetischen Eigenschaften, die Zwil-

lingsspannung, die kritische magnetische Feldstärke und die maximale plasti-

sche Dehnung nicht signifikant von der Dicke der Ni-Mn-Ga Folie abhängen. 

Der Unterschied in der Zwillingsspannung und in magnetischen Dehnungsver-

läufen kann durch die unterschiedliche Qualität der Folien erklärt werden. Die 

Qualität der Folie bezüglich der MSM-Eigenschaften wird durch mikroskopi-

sche Gitterdefekte, oder makroskopische Unebenheiten und Kratzer auf der 

Folienoberfläche bestimmt. Je mehr Defekte die Folie enthält, desto stärker 

wird der MIR-Effekt verhindert. Die dünneren Folien haben noch dazu ein grö-

ßeres Folienoberfläche –zu Volumen-Verhältnis. Deswegen haben Oberflä-

chendefekte einen stärkeren Einfluss auf die Bewegung der Zwillingsgrenzen 

und das Dehnungsverhalten der Folie. Die Folien, deren Dicke kleiner als 

70 µm ist, verbiegen sich an den Fixierungsstellen unter ihrem Eigengewicht. 

Die Verbiegungen verhindern zusätzlich den MIR-Effekt und führen zur Re-

duzierung der magnetischen Dehnung. Deswegen zeigt die dünnste Folie hier 

die kleinste magnetische Dehnung. Allerdings ist der Unterschied von 0,2-

0,3 % im Vergleich zu den dickeren Folien nicht signifikant. Es war auch mög-

lich, einen MSM-Aktor auf Basis der Ni-Mn-Ga-50b Folie herzustellen. Er 

wird im fünften Kapitel vorgestellt.  

In diesem Unterkapitel wurde die mechanisch und magnetisch induzierte Be-

wegung der diagonalen Zwillingsgrenzen untersucht. Die Zwillingsspannung 

und die kritische magnetische Feldstärke, die für die Bewegung der Zwillings-

grenzen benötigt werden, hängen nicht signifikant von der Dicke der Folie ab, 

sondern werden im Wesentlichen von ihrer Kristallqualität und Rauigkeit der 

Oberfläche bestimmt. Bei der magnetisch und mechanisch induzierten Bewe-

gung der diagonalen Zwillingsgrenzen bleibt deren Orientierung erhalten.  

4.2 Senkrechte Zwillingsgrenzen 

Die senkrechten Zwillingsgrenzen können ungefähr durch die (101) und (101) 

Kristallebenen (Abb. 2.15 im Kapitel 2.3.3) dargestellt werden. Eine Möglich-
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keit, solche Zwillingsgrenzen zu erzeugen, besteht in der mechanischen Bie-

gung der Folie. Die Folie wird an beiden Enden geklemmt und in der Mitte aus 

der Ebene gebogen. Oberhalb einer bestimmten Belastungsgrenze entstehen an 

der Biegungsstelle Zwillingsgrenzen, die fast senkrecht zur Folienkante aus-

gerichtet sind. Ihre Orientierung zur längeren Folienkante beträgt etwa 82°-

94°. In Abb. 4.9a wird ein schematischer Aufbau der Kristallstruktur mit zwei 

senkrechten Zwillingsgrenzen dargestellt. In Abb. 4.9b ist eine optische Auf-

nahme der Folie nach der Biegung gezeigt. Unterschiedliche Varianten, die 

durch senkrechte Zwillingsgrenzen voneinander getrennt sind, sind hier blau 

und grün gezeichnet. 

Die Bewegungen der senkrechten Zwillingsgrenzen unter mechanischer Be-

lastung und in einem äußeren magnetischen Feld werden in diesem Abschnitt 

analysiert. 

 
(a) 

 
(b) 

Abbildung 4.9:     (a) Schematischer Aufbau der Kristallstruktur nach der Biegung. Die Zwillings-

grenze entsteht an der Stelle, wo zwei unterschiedliche Varianten (entsprechend 

mit Blau und Grün gezeigt) zusammenkommen. (b) Eine Aufnahme der Ni-Mn-

Ga-150c Folie nach der Biegung. 
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In Abb. 4.10 sind die Messergebnisse der Zugmessung zusammen mit DIC-

Auswertungen der Ni-Mn-Ga-150c Folie gezeigt. Die Zwillingsspannung be-

trägt hier etwa 1,1 MPa, was um 0,4 MPa niedriger im Vergleich zur Zugmes-

sung an der diagonalen Zwillingsgrenze ist. Aus den dazugehörigen Deh-

nungsprofilen folgt, dass sich die senkrechten Zwillingsgrenzen von der 

Verbiegungsstelle ausbreiten.  

 

Abbildung 4.10:  Mechanische Spannungs-Dehnungs-Charakteristik zusammen mit den dazuge-

hörigen DIC-Dehnungsprofilen nach einer Biegung der Ni-Mn-Ga-150c Folie. 

Ein typisches DIC- Profil ist in der vergrößerten Form in Abb. 4.11 dargestellt. 

Im Vergleich zu diagonalen Zwillingsgrenzen, die meistens nur eine Ebene 

zeigen, haben die senkrechten Zwillingsgrenzen eine deutlich kompliziertere 

Form. Sie können gleichzeitig aus mehreren Ebenen bestehen, die durch opti-

sche Mikroskopie deutlich zu erkennen sind. Die in Abb. 4.11 gezeigte Zwil-

lingsgrenze besteht aus drei Ebenen, die entsprechend nummeriert sind. Die 

Anzahl und die Größe der jeweiligen Zwillingsebenen bleiben bei der Bewe-

gung der senkrechten Zwillingsgrenze nicht konstant, so dass ihre makrosko-

pische Ausrichtung bezüglich der Folienkante bei der Bewegung verändert 
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wird. In anderen Arbeiten werden die Zwillingsgrenzen, die aus mehreren Ebe-

nen bestehen und fast senkrecht auf einer Seite zur Probenkante ausgerichtet 

sind, als Zwillingsgrenze vom Typ 2 bezeichnet. Die hier beobachtete niedri-

gere Zwillingsspannung steht im Einklang mit dem Ergebnis an Typ 2 Zwil-

lingsgrenzen in der Literatur [Chu13], [Str11].  

 

Abbildung 4.11:  Ein DIC-Profil der untersuchten Fläche der Ni-Mn-Ga-150c Folie unter Zugbe-

lastung. Die senkrechte Zwillingsgrenze wird durch die Linien (1,2,3) darge-

stellt.  

Die Ausrichtung der senkrechten Zwillingsgrenzen erlaubt ihnen, deutlich nä-

her an die Fixierungsstellen zu propagieren als diagonale Zwillingsgrenzen. In 

diesem Fall kann auch die Kristallstruktur in der Nähe von Fixierungen umori-

entiert werden, was zu einer höheren plastischen Dehnung führt. Die globale 

Dehnung in Abb. 4.10 ist allerdings kleiner als 6 %. Die kleinere Dehnung im 

Vergleich zum theoretischen Maximum kann auf Grund der plastischen Deh-

nung, die bereits bei der Verbiegung der Folie entsteht, und durch anders aus-

gerichtete Zwillingsgrenzen, die an den Fixierungsstellen vorhanden sind und 

daher die Bewegung der senkrechten Zwillingsgrenze verhindern, erklärt wer-

den. 
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Abbildung 4.12:   Magnetisch induzierte Deformation der Ni-Mn-Ga-150c Folie nach der Bie-

gung. Die Kontraktion wird durch die Bewegung der senkrechten Zwillings-

grenze erzeugt  

Nach der mechanischen Zugmessung wird die Folie magnetisch zusammenge-

zogen. Die entsprechende Kennlinie und der schematische Versuchsaufbau 

sind in Abb. 4.12 dargestellt. Die Folie beginnt sich bei der magnetischen Feld-

stärke von 0,15 T durch MIR zusammenzuziehen. Die Kontraktion verläuft in 

einem Feldbereich zwischen 0,15 T und 0,32 T und erreicht nach der Messung 

etwa -5,3 %. Der kleinere magnetische Dehnungsbetrag im Vergleich zum Ma-

ximum von 6 % deutet auf nicht komplett umorientierte Bereiche der Folie hin.  

Die Zwillingsgrenze bleibt nach der Messung im rechten Teil der Probe stehen. 

Dazu kommt noch ein Bereich in der Nähe der Fixierungsstelle, wo die Bewe-

gung der senkrechten Zwillingsgrenze an der diagonalen Zwillingsgrenze ver-

hindert ist. Bei weiteren darauffolgenden magnetischen Zyklen verschwindet 

die senkrechte Zwillingsgrenze komplett, so dass nur die diagonalen Zwil-

lingsgrenzen beobachtet werden.  
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(a)                                                                    (b) 

 
(c)                                                                  (d) 

Abbildung 4.13:   Aufnahmen der Folie im magnetischen Feld, während der Bewegung der senk-

rechten Zwillingsgrenze, die aus unterschiedlichen Ebenen (1,2,3,4) besteht 

Die Zwillingsgrenze bleibt nach der Messung im rechten Teil der Probe stehen. 

Dazu kommt noch ein Bereich in der Nähe der Fixierungsstelle, wo die Bewe-

gung der senkrechten Zwillingsgrenze an der diagonalen Zwillingsgrenze ver-

hindert ist. Bei weiteren darauffolgenden magnetischen Zyklen verschwindet 

die senkrechte Zwillingsgrenze komplett, so dass nur die diagonalen Zwil-

lingsgrenzen beobachtet werden.  

Die sprungartige Bewegung der senkrechten Zwillingsgrenze wird in 

Abb. 4.13 durch eine Reihe optischer Aufnahmen, die im mittleren Teil der 

Folienoberfläche bei der magnetischen Kontraktion aufgenommen wurden, ge-

zeigt. In Abb. 4.13b ist deutlich zu erkennen, dass die senkrechte Zwillings-

grenze aus vier unterschiedlichen Ebenen besteht. Beim Vergleich zwischen 
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Abb. 4.13b und 4.13c kann man feststellen, dass die Form der Zwillingsgrenze 

bei der Bewegung in diesem Abschnitt zuerst erhalten bleibt. Allerdings erfährt 

ihre Form eine Veränderung am Ende der untersuchten Oberfläche, wie in 

Abb. 4.13d gezeigt. Somit zeigen diese Aufnahmen, dass sich die Ausrichtung 

und die Form der senkrechten Zwillingsgrenzen bei der Bewegung verändern 

können. 

In Abb. 4.14 ist die magnetisch induzierte Bewegung der senkrechten Zwil-

lingsgrenze schematisch dargestellt. 

 

Abbildung 4.14:  Schematische Darstellung der magnetisch induzierten Bewegung der senkrech-

ten Zwillingsgrenze. Die senkrechte Zwillingsgrenze besteht aus unterschiedli-

chen Ebenen, die ihre Form bei der Bewegung ändern. 

 

Abbildung 4.15:   Schematischer Aufbau für die Erzeugung der senkrechten Zwillingsgrenzen 

durch die thermische Phasenumwandlung bei einer inhomogenen Temperaturän-

derung.  
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Eine andere Möglichkeit, senkrechte Zwillingsgrenzen zu erzeugen, besteht im 

inhomogenen Beheizen der Folie. Auf einer Seite berührt die Folie das Heiz-

element, der restliche Teil bleibt in der Luft frei beweglich. Der schematische 

Aufbau ist in Abb. 4.15 dargestellt. 

Die Folie wird solange erhitzt, bis die Kristallstruktur in die austenitische 

Phase umgewandelt wird. Der Übergang zur austenitischen Phase wird auf 

Grund einer signifikanten Oberflächenänderung festgestellt. In der austeniti-

schen Phase ist die Oberfläche glatt. Die Rauigkeit der Oberfläche, die durch 

martensitische Zwillingsstruktur zu Stande kommt, verschwindet in der auste-

nitischen Phase. Beim darauffolgenden Abkühlen der Folie entsteht eine Pha-

senumwandlungsfront, die auf Grund des Temperaturgradienten von der käl-

teren Seite zur wärmeren Seite propagiert. Die Zwillingsgrenzen in der 

martensitischen Phase richten sich dabei in die Gradientenrichtung aus. Eine 

optische Aufnahme, die bei der Phasenumwandlung gemacht wurde, ist in 

Abb. 4.16 dargestellt. Der obere Teil der Folie ist glatt. Er befindet sich in der 

austenitischen Phase. Der untere Teil ist bereits in die martensitische Phase 

umgewandelt, was durch die ausgeprägte Zwillingsstruktur zu erkennen ist. 

 

Abbildung 4.16:   Optische Aufnahme der Ni-Mn-Ga-150c Folie bei der Phasenumwandlung. 

Senkrechte Zwillingsgrenzen bilden sich in der martensitischen Phase parallel 

zur Gradientenrichtung. 
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Die Entstehung und Ausrichtung der Zwillingsgrenzen bei der Phasenum-

wandlung wird mit dem Modell des adaptiven Martensits im Kapitel 6 be-

schrieben. 

 

Abbildung 4.17:   Die Aufnahmen zeigen die Oberfläche der Ni-Mn-Ga-150c Folie während der 

magnetischen Kontraktion. Mehrere Zwillingsgrenzen, die durch thermische 

Phasenumwandlung erzeugt werden, bewegen sich gleichzeitig. Nach der Mes-

sung bleibt ein Teil der Folie nicht umorientiert.  

Nach der Umwandlung zur martensitischen Phase enthält die Folie am größten 

Teil der Oberfläche senkrechte Zwillingsgrenzen. Die Bereiche an den Fixie-

rungsstellen zeigen zum Teil anders ausgerichtete Zwillingsstrukturen. Nach 

der Phasenumwandlung wird die Folie in einem magnetischen Feld zusam-

mengezogen. Das Feld wird parallel zur längeren Folienkante (in x-Richtung) 

angelegt. Eine Reihe der Aufnahmen, die während der magnetischen Kontrak-

tion gemacht wurden, sind in Abb. 4.17 dargestellt.  

In diesem Fall kann man erkennen, wie sich mehrere Zwillingsgrenzen gleich-

zeitig bewegen. Dieses Verhalten führt zur Beobachtung in der magnetischen 

Dehnungscharakteristik (Abb. 4.18), die mehrere Kontraktionsschritte in ei-

nem Feldbereich zwischen 0,15 T und 0,39 T zeigt. Die magnetische Kontrak-

tion, die nach 0,6 T erreicht wird, beträgt etwa -4,2 %. Dieser Dehnungsbetrag 
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ist kleiner als das theoretische Maximum von 6 %, was durch den Multivari-

antenzustand der Probe, von dem die Messung startet, erklärt werden kann. 

Wie man an den Aufnahmen in Abb. 4.17 (0,6 T) sehen kann, bleibt die Probe 

nach der magnetischen Kontraktion immer noch in einem Multivariantenzu-

stand. 

 

Abbildung 4.18:   Magnetisch induzierte Kontraktion der Ni-Mn-Ga-150c Folie, die nach der ther-

mischen Phasenumwandlung erzeugt wird. Die Kontraktion kommt durch die 

Bewegung der senkrechten Zwillingsgrenzen zustande 
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Abbildung 4.19:   Mechanische Spannungs-Dehnungs-Charakteristik der Ni-Mn-Ga-150c Folie. 

Die senkrechten Zwillingsgrenzen werden durch thermische Phasenumwand-

lung erzeugt 

Nach der magnetischen Kontraktion wird die Folie mechanisch ausgedehnt. 

Die entsprechende Spannungs-Dehnungs-Kennlinie wird in Abb. 4.19 darge-

stellt. Die Folie dehnt sich zuerst elastisch aus. Wenn die Zugspannung von 

1 MPa erreicht ist, wird die Folie quasi-plastisch deformiert. 

Die Dehnungskarten zeigen, dass in diesem Fall genauso wie bei der magneti-

schen Kontraktion mehrere Zwillingsgrenzen entstehen, die als rot markierte 

Dehnungsbänder in den DIC-Dehnungskarten dargestellt werden. Die Zwil-

lingsgrenzen entstehen und bewegen sich in beiden Richtungen. Weil die Folie 

bei der magnetischen Messung nicht komplett zusammengezogen wird, beträgt 

die mechanische Dehnung etwa 5,7 %. Allerdings ist dieser Wert höher als bei 

der Zugmessung, wo die senkrechten Zwillingsgrenzen mechanisch durch die 

Verbiegung der Probe erzeugt werden. Dies kann durch einheitlich ausgerich-

tete Zwillingsgrenzen erklärt werden. Alle beobachteten Zwillingsgrenzen 

sind senkrecht, somit gibt es kaum anders ausgerichtete Zwillingsgrenzen, die 

ihre Bewegung verhindern können. Die gemessene Zwillingsspannung beträgt 

in beiden Fällen etwa 1 MPa. 
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4.3 Parallele Zwillingsgrenzen 

Die parallelen Zwillingsgrenzen können auch äquivalent zu den senkrechten 

Zwillingsgrenzen durch eine mechanische Verbiegung oder eine thermische 

Umwandlung der Folie erzeugt werden. Der schematische Versuchsaufbau für 

die thermische Erzeugung der parallelen Zwillingsgrenzen wird in Abb. 4.20 

gezeigt.  

 

Abbildung 4.20:   Schematischer Aufbau zur Erzeugung der parallelen Zwillingsgrenzen durch 

thermische Phasenumwandlung mit Temperaturgradient 

 

Abbildung 4.21:  Optische Aufnahme der Folie Ni-Mn-Ga-150c bei der Phasenumwandlung. Die 

glatte Oberfläche im linken Teil der untersuchten Fläche entspricht der austeni-

tischen Phase. Die martensitische Phase ist durch stark ausgeprägte Zwillings-

struktur zu erkennen. Die Zwillingsgrenzen sind fast senkrecht zur Phasengrenze 

ausgerichtet 

In diesem Fall wird die Folie nur an einem Ende zum Heizelement fixiert. Da-

bei bleibt die Folie außerhalb der Heizplatte frei beweglich. Der Temperatur-

gradient entsteht in diesem Fall entlang der Folie. Die Temperatur wird so 
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lange erhöht, bis die Folie in die austenitische Phase umgewandelt ist. Dann 

wird die Heizung ausgeschaltet, und die Folie in der Luft abgekühlt. Die Pha-

senfront entsteht am kühleren Ende und propagiert durch die ganze Folie, die 

Zwillingsgrenzen richten sich parallel zur Richtung des Temperaturgradienten 

aus. Unterhalb einer bestimmten Temperatur wandelt die Folie vollständig in 

den martensitischen Zustand um. 

Die bei der Phasenumwandlung aufgenommenen Bilder sind in Abb. 4.21 dar-

gestellt. Die martensitische Phase kann anhand mehrerer Zwillingsgrenzen er-

kannt werden. Die Oberfläche in der austenitischen Phase bleibt dagegen flach.  

 

Abbildung 4.22:   Magnetisch induzierte Kontraktion der Ni-Mn-Ga-150c Folie, die nach der ther-

mischen Umwandlung durchgeführt wird. Die Kontraktion kommt durch die Be-

wegung der parallelen Zwillingsgrenzen zustande. 

Um eine magnetische Kontraktion zu erreichen, wird das magnetische Feld 

senkrecht zur Folienkante eingeschaltet und von 0 T bis 0,7 T erhöht. Die ent-

sprechende Kennlinie und der schematische Versuchsaufbau sind in Abb. 4.22 

dargestellt. 
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Die ersten Bewegungen der Zwillingsgrenzen entstehen bei der magnetischen 

Feldstärke von 0,15 T. Die Folie beginnt sich in der Breite zu verengen. Die 

Kontraktion der Folie verläuft auf Grund der Bewegung mehrerer Zwillings-

grenzen in vielen kleinen Schritten. Die magnetische Kontraktionbleibt unter -

4 %. Der kleinere Dehnungsbetrag kann auf Grund eines multivarianten Zu-

standes erklärt werden. Die magnetisch induzierte Kontraktion der Folie lässt 

sich nach jeder Phasenumwandlung wiederholen. Die Folie wird dabei nach 

jeder magnetischen Kontraktion durch Heizen wieder zum austenitischen Zu-

stand gebracht. Bei der Phasenumwandlung dehnt sie sich in der Breite aus. 

Die Verbreiterung der Folie entsteht auf Grund der Differenz zwischen den 

kubischen Gitterzellen der austenitischen Phase und tetragonalen Gitterzellen 

in der martensitischen Phase, die bei der magnetischen Kontraktion mit den 

kurzen c-Achsen in der Breite ausgerichtet wurden. 

In Abb. 4.23 ist die magnetisch induzierte Bewegung der parallelen Zwillings-

grenze schematisch dargestellt. Eine Reihe der optischen Aufnahmen, die die 

Bewegung von mehreren parallelen Zwillingsgrenzen bei der magnetischen 

Kontraktion zeigen, sind in Abb. 4.24 dargestellt. 

 

Abbildung 4.23:   Schematische Darstellung der magnetisch induzierten Bewegung der parallelen 

Zwillingsgrenze. Die parallele Zwillingsgrenze besteht aus unterschiedlichen 

Ebenen, die ihre Form bei der Bewegung ändern können.  
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Abbildung 4.24:   Die Aufnahmen zeigen die Folienoberfläche während der magnetischen Kon-

traktion. Mehrere Zwillingsgrenzen, die durch thermische Phasenumwandlung 

erzeugt wurden, bewegen sich gleichzeitig. Das magnetische Feld wird in y-

Richtung angelegt 

Zusammenfassung: 

In diesem Kapitel wird am Beispiel der Ni-Mn-Ga-150c Folie gezeigt, wie 

Zwillingsgrenzen mit unterschiedlichen Ausrichtungen erzeugt und bewegt 

werden können. Magnetische und mechanische Eigenschaften der Folie wer-

den somit in Abhängigkeit von der Ausrichtung der Zwillingsgrenzen unter-

sucht. Die Messergebnisse sind in der Tabelle 4.1 zusammengefasst. Die ent-

sprechenden Dehnungs-Kennlinien, die bei der mechanisch und magnetisch 

induzierten Bewegung der unterschiedlich ausgerichteten Zwillingsgrenzen 

entstehen, sind in Abb. 4.25 dargestellt.  
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(a)                                               (b) 

Abbildung 4.25:   (a) Zusammenfassung der magnetisch induzierten Kontraktionen der Ni-Mn-Ga-

150c Folie mit den unterschiedlich ausgerichteten Zwillingsgrenzen. (b) Zusam-

menfassung der Zugmessungen (Spannungs-Dehnungs-Charakteri-stiken) der 

Ni-Mn-Ga-150c Folie, die bei den unterschiedlich ausgerichteten Zwillingsgren-

zen durchgeführt werden  

Tabelle 4.1: Zusammenfassung der Messergebnisse für die Ni-Mn-Ga150c Folie. 

Zwillingsgrenzen 

 

Diagonale 

 

Ni-Mn-Ga Folie 

 

Senkrechte 

 

Parallele 

 

Zwillingsspanung 
σ = 1,5 MPa σ = 1,1 MPa Nicht gemess. 

Kritische 

Feldstärke 

Hx = 0,14 T Hx = 0,15 T Hy = 0,15 T 

Magnetische 

Feldrichtung 

Hxy Hxz Hyz 

 

Alle drei Ausrichtungen der Zwillingsgrenzen sind schematisch in Abb. 4.26 

gezeigt. Diagonale Zwillingsgrenzen bestehen aus einer einzigen Zwillings-
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ebene. Bei der magnetisch oder mechanisch induzierten Bewegung der diago-

nalen Zwillingsgrenze bleibt die Ausrichtung der Zwillingsebene erhalten. Die 

Umorientierung der c-a Achsen verläuft dabei in der xy-Ebene 

Alle drei Ausrichtungen der Zwillingsgrenzen sind schematisch in Abb. 4.26 

gezeigt. Diagonale Zwillingsgrenzen bestehen aus einer einzigen Zwillings-

ebene. Bei der magnetisch oder mechanisch induzierten Bewegung der diago-

nalen Zwillingsgrenze bleibt die Ausrichtung der Zwillingsebene erhalten. Die 

Umorientierung der c-a Achsen verläuft dabei in der xy-Ebene.   

 
(a) 

 
(b) 
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(c) 

Abbildung 4.26:   Schematische Darstellung der in den untersuchten Ni-Mn-Ga Folien vorkom-

menden Zwillingsgrenzen: (a) diagonale, (b) senkrechte und (c) parallele. Dia-

gonale Zwillingsgrenzen bestehen aus einer einzigen Zwillingsebene. Senk-

rechte und parallele Zwillingsgrenzen bestehen aus mehreren Zwillingsebenen 

Senkrechte und parallele Zwillingsgrenzen bestehen aus mehreren Zwillings-

ebenen, die ihre Form und Ausrichtung bei der Bewegung der Zwillingsgrenze 

ändern können. Die Umorientierung der c-a Achsen verläuft bei der Bewegung 

der senkrechten Zwillingsgrenze in der xz-Ebene und bei parallelen Zwillings-

grenzen in der yz-Ebene.   

Ausgehend von der Zusammenfassung der Messergebnisse für die magneti-

sche Dehnung Abb. 4.25a kann man erkennen, dass MIR bei diagonalen Zwil-

lingsgrenzen in kleineren Feldstärken als bei senkrechten und parallelen Zwil-

lingsgrenzen stattfindet. Die magnetisch induzierte Umorientierung der 

martensitischen Varianten verläuft generell bei den in dieser Arbeit untersuch-

ten Folien in der xy-Ebene energetisch günstiger.  

Eine mögliche Ursache dafür ist die einfache Form der diagonalen Zwillings-

grenzen, die nur aus einer einzigen Ebene bestehen, im Vergleich zum kom-

plizierteren Verlauf der senkrechten und parallelen Zwillingsgrenzen, die aus 

unterschiedlichen Ebenen bestehen. Die Magnetisierung ändert daher ihre 
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Richtung entlang der Zwillingsgrenzen, die aus mehreren Ebenen bestehen 

[Str11]. Die Wirkung des magnetischen Feldes auf unterschiedliche Bereiche 

der Zwillingsgrenze, ist somit unterschiedlich je nach Ausrichtung der jewei-

ligen Zwillingsebene und der Magnetisierungsrichtung in diesem Bereich. Die 

Ausrichtung der Magnetisierung in manchen Bereichen ist energetisch günsti-

ger bezüglich der Feldrichtung für die MIR-Erzeugung als in den anderen Be-

reichen.  

Beim Anlegen der mechanischen Belastung spielen die Ausrichtungen der 

magnetischen Momente bezüglich der Belastungsrichtung keine Rolle. Die ge-

ometrische Ausrichtung der senkrechten Zwillingsgrenzen ist energetisch 

günstiger, weil sie fast senkrecht zur Belastungsrichtung ausgerichtet sind und 

nicht diagonal wie die diagonalen Zwillingsgrenzen.  

Die Möglichkeit, die Zwillingsgrenzen unterschiedlich auszurichten, kann bei 

technischen Anwendungen von Vorteil sein. Abhängig von der Ausrichtung 

der Zwillingsgrenzen kann die Folie entweder in der Breite oder Länge verän-

dert werden. So wird bei der Bewegung der parallelen Zwillings-grenzen die 

Breite der Folie verändert, die Länge bleibt dabei erhalten. Bei der Bewegung 

der senkrechten Zwillingsgrenzen ändert sich die Länge, die Breite bleibt da-

gegen konstant. Die Bewegung der diagonalen Zwillingsgrenzen führt zu einer 

gleichzeitigen Veränderung in der Breite und der Länge der aktuierenden Fo-

lie. Somit können die Zwillingsgrenzen mit einer oder anderen Ausrichtung 

abhängig von der erforderten Aktuierungsrichtung erzeugt werden. 

Die Aktuierung der Ni-Mn-Ga Folie mit den parallelen Zwillingsgrenzen ist 

energetisch vorteilhaft für die praktischen Anwendungen. In diesem Fall muss 

die für die Aktuierung benötigte magnetische Feldstärke von 0,4 T in die y-

Richtung entlang der kürzeren Seite der Folie auf einer Länge von 2 mm er-

zeugt werden. Bei der Aktuierung der Folie mit den diagonalen und senkrech-

ten Zwillingsgrenzen muss die magnetische Feldstärke von 0,4 T in die x-

Richtung entlang der längeren Seite der Folie auf einer Länge von 12 mm er-

zeugt werden. D.h. das magnetische Feld muss in diesem Fall entlang einer 

sechs Mal höheren Länge erzeugt werden, was zu einem deutlich höheren 

Energieaufwand führt. 
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5 Experimentelle Methoden 

In diesem Teil wird die magneto-mechanische Aktuierung der einkristallinen 

Ni-Mn-Ga Proben beschrieben und deren Arbeitsdichte untersucht. Als Ar-

beitsdichte wird in diesem Fall die auf das Volumen der Probe bezogene Arbeit 

definiert, die bei der MIR gegen eine äußere mechanische Belastung geleistet 

wird. Für die Untersuchung werden vier Proben mit unterschiedlichen Abmes-

sungen verwendet. Damit wird es möglich, Rückschlüsse auf die Abhängigkeit 

der Arbeitsdichte von der Probengröße zu ziehen. Die Abmessungen der Pro-

ben sind in Tabelle 3.1 aufgeführt. Bei den Volumenkristallen wird die mecha-

nische Belastung durch eine Druckkraft auf eine Seitenfläche ausgeübt. Bei 

der Folie würde der Druck zur Verbiegung der Probe führen, deswegen wird 

in diesem Fall eine Zugspannung angelegt. Außer der Aktuierung und der Ar-

beitsdichte wird noch auf die Untersuchung weiterer Eigenschaften wie die 

maximale Umorientierungsgeschwindigkeit und die kritische magnetische 

Feldstärke in Abhängigkeit der mechanischen Belastung eingegangen. 

5.1 MIR-Aktuierung bei mechanischer 
Druckbelastung  

Die Messanordnung für die Untersuchungen der Aktuierung und Arbeitsdichte 

einer Volumenkristallprobe Ni-Mn-Ga-v1 ist in Abb. 5.1 dargestellt. Sie be-

steht aus einem magnetischen Kreis (1) mit einer Öffnung in der Mitte, in die 

die Probe (2) eingebaut wird. Die Breite der Öffnung wird mit einem verstell-

baren Mikrometertisch (4) eingestellt. Der magnetische Kreis besteht aus einer 

magnetischen Eisenlegierung. Das magnetische Feld wird durch eine Kupfer-

spule (3) erzeugt. Die magnetische Feldstärke erreicht etwa 0,55 T in der Mitte 

der Öffnung, wenn ein Strom von 8 A an der Spule angelegt und die Breite der 

Öffnung auf 3 mm eingestellt wird. Um eine Überhitzung der Spule zu ver-

meiden, wird der Strom nur pulsartig angelegt. Das magnetische Feld wird für 

2 Sekunden in x-Richtung senkrecht zur längeren Seite der Probe eingeschal-

tet, so dass durch MIR die kurzen c-Achsen in die x-Richtung und die langen 
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a-Achsen in die y-Richtung ausgerichtet werden. Die Probe wird dabei in y-

Richtung ausgedehnt. 

Die mechanische Belastung wird auf der oberen Seite der Probe mit einem 

Stempel angelegt. Das Gewicht des Stempels kann variiert werden, so dass die 

Arbeitsdichte bei unterschiedlichen Druckbelastungen gemessen werden kann. 

Der Stempel und die Gewichte werden aus einer nichtmagnetischen Messin-

glegierung hergestellt. Somit wird die magnetische Umorientierung in der 

Probe nicht beeinflusst. Das Funktionsprinzip dieser Messanordnung ist sche-

matisch in Abb. 5.2 gezeigt. Am Anfang befindet sich die Probe in einem Ein-

variantenzustand, bei dem die kurzen c-Achsen in die Belastungsrichtung lie-

gen (Ab. 5.2a). Im zweiten Schritt wird die Probe magnetisch ausgedehnt, 

indem das magnetische Feld senkrecht zur längeren Seite der Probe in x-Rich-

tung (Abb. 5.2b) eingeschaltet wird. Nach dem Ausschalten des Feldes wird 

die Probe mechanisch durch die Wirkung des angelegten Gewichtes zurückge-

stellt (Abb. 5.2c).  

 

Abbildung 5.1:     Messanordnung für die Untersuchung der Arbeitsdichte in der Volumenkristall-

probe Ni-Mn-Ga-v1. Sie besteht aus folgenden Teilen: (1) Magnetischer Kreis, 

(2) Ni-Mn-Ga Volumenkristallprobe, (3) Spule, (4) Mikrometertisch, (5) Stem-

pel 
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              (a)                                                  (b)                                          (c) 

Abbildung 5.2:     Funktionsprinzip der Messanordnung zur Untersuchung der Arbeitsdicte in Vo-

lumenkristallproben 

 

Abbildung 5.3:     Magneto-mechanische Dehnung der Ni-Mn-Ga-v1 Volumenkristallprobe in Ab-

hängigkeit der äußeren Belastung. Das magnetische Feld wird alle 2 Sekunden 

eingeschaltet 

Um die Probe nach jedem Messzyklus in den einvarianten Anfangszustand zu 

bringen, wird der Druck des Stempels auf 3 MPa erhöht und für 4 Sekunden 
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angelegt. Die Zwillingsspannung der Probe beträgt etwa 0,9 MPa, deswegen 

kann die Ni-Mn-Ga Probe durch Drücken in einen Einvariantenzustand ge-

bracht werden. Die Messergebnisse für unterschiedliche Druckbelastungen 

sind in Abb. 5.3 zusammengefasst.  

 

Abbildung 5.4:     Magneto-mechanische Dehnung der Ni-Mn-Ga-v1 Volumenkristallprobe bei ei-

nem Druck von 1.04 MPa. Die maximale magnetische Dehnung von etwa 5,4 % 

wird reproduzierbar erreicht 

Die erste Messung wird ohne mechanische Belastung durchgeführt. Die maxi-

male Dehnung beträgt hier etwa 5,8 %. Der Bereich nahe der Unterseite der 

Probe ist mit dem Substrat verklebt. Er wird daher nicht umorientiert, und trägt 

nicht zur magnetischen Dehnung bei. Bei der zweiten Messung wird ein me-

chanischer Druck von 0,11 MPa angelegt. Dieser Druck entspricht dem Ge-

wicht des Stempels. Dieser Druck ist jedoch zu klein, um die mechanische 

Umorientierung der Varianten zu bewirken. Deswegen bleibt die Probe nach 

Ausschalten des Feldes fast vollständig im ausgedehnten Zustand. Die entspre-

chende Kennlinie wird in Abb. 5.3 in der grauen Farbe dargestellt. Bei den 

weiteren Messungen wird der mechanische Druck schrittweise erhöht. Erst 

wenn ein Druck von 1,04 MPa erreicht ist, wird die Probe nach Ausschalten 
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des Feldes wieder durch mechanisch induzierte Umorientierung der Varianten 

in den Anfangszustand gebracht. Die maximale magnetische Dehnung beträgt 

dabei etwa 5,4 %. Das Verhalten der Probe bleibt bei wiederholten Messzyklen 

stabil, d.h. die Dehnung von 5,4 % wird bei weiteren Zyklen reproduzierbar 

erreicht (Abb. 5.4). Die mittlere Geschwindigkeit, mit der die Probe ausge-

dehnt wird, beträgt etwa 16 mm/s. Diese Geschwindigkeit wird mit der Hoch-

geschwindigkeitskamera von der Firma KEYENCE mit Hilfe der Punkt-Tra-

cking Methode gemessen.  

Beim weiteren Erhöhen des Druckes bis 1,42 MPa wird eine kleine Verände-

rung der maximalen magnetischen Dehnung beobachtet. Erst wenn der Druck 

1,55 MPa überschreitet, wird eine signifikante Abnahme der Dehnung festge-

stellt. Beim Druck von 1,9 MPa wird keine magnetische Dehnung mehr ge-

messen. Dies deutet darauf hin, dass die kritische mechanische Blockierungs-

spannung überschritten ist. Diese Situation entsteht, wenn die magnetische 

Anisotropieenergie Ema kleiner als die mechanische Energie Emech ist. Diese 

ergibt sich aus dem Produkt der plastischen Dehnung, die durch Umorientie-

rung der Kristallstruktur entstehen würde, und der Spannung, die sich aus 

Zwillingsspannung und angelegter Druckbelastung ergibt. Diese Situation 

wird durch Formel 5.1 beschrieben. σZWG entspricht dabei der Zwillingsspan-

nung und σext ist die äußere Belastung. 

ΔEmag = Ema ≤ Emech = ε0 * (σZWG+σext)   (5.1) 

In diesem Fall kann die Kristallstruktur nicht mehr magnetisch umorientiert 

werden und das Anlegen des magnetischen Feldes führt nur zur Rotation der 

magnetischen Momente. In Abb. 5.5 wird die Abhängigkeit der maximalen 

magnetischen Dehnung von der mechanischen Belastung dargestellt. Ausge-

hend von diesen Daten wird die Arbeitsdichte A/V berechnet (5.2). 
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Abbildung 5.5:     Maximale magnetische Dehnung der Ni-Mn-Ga-v1 Probe in der Abhängigkeit 

einer äußeren Druckbelastung 
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  (5.2) 

wobei 𝜎 für die angelegte Druckbelastung steht, und l0 und ∆l der ursprüngli-

chen Länge der Probe und der Längenänderung entsprechen, die durch MIR 

erzeugt wird. Das Ergebnis ist in Abb. 5.6 gezeigt. Dadurch, dass sich die mag-

netische Dehnung bei Druckerhöhung bis 1,42 MPa kaum ändert, zeigt die Ar-

beitsdichte in diesem Belastungsbereich einen kontinuierlichen Anstieg. Der 

maximale Wert der Arbeitsdichte von 75,2 kJ/m3 wird bei 1,42 MPa festge-

stellt. Eine weitere Erhöhung des Druckes führt zur signifikanten Abnahme der 

magnetischen Dehnung und der Arbeitsdichte.  
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Abbildung 5.6:     Arbeitsdichte der Ni-Mn-Ga-v1 Probe in Abhängigkeit von der äußeren Belas-

tung 

 

Abbildung 5.7:    Arbeitsdichte der Ni-Mn-Ga-v2 Probe in Abhängigkeit von der äußeren Belas-

tung 
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Eine ähnliche Messanordnung wird auch zur Untersuchung der kleineren Vo-

lumenkristallproben Ni-Mn-Ga-v2 verwendet. Die Abhängigkeit der Arbeits-

dichte vom mechanischen Druck ist in Abb. 5.7 dargestellt. Die Arbeitsdichte 

zeigt einen maximalen Wert von 57,8 kJ/m3 bei 1,30 MPa.  

Im Vergleich zur größeren Probe sind die Arbeitsdichte und die Blockierspan-

nung bei der kleineren Probe geringer. Eine mögliche Ursache ist der größeren 

Einfluss der Randbedingungen und der Reibung auf die magneto-mechanische 

Dehnung der Probe. Bei der Probe mit kleinerem Volumen spielt das Verhält-

nis Oberfläche/Volumen eine größere Rolle. Je größer das Verhältnis zwischen 

Oberfläche und Volumen ist, desto stärker ist der Einfluss der Oberflächende-

fekte auf die Umorientierung der martensitischen Varianten und dementspre-

chend auf die magneto-mechanische Dehnung der Probe.  

5.2 MIR-Aktuierung in Ni-Mn-Ga Folien bei 
mechanischer Zugbelastung  

Die Messanordnung zur Untersuchung der MIR-Aktuierung und der Arbeits-

dichte der Ni-Mn-Ga Folien ist in Abb.5.8 dargestellt. Die mechanische Belas-

tung wird in diesem Fall durch eine Zugfeder erzeugt, die aus einer nicht mag-

netischen Legierung CuSn6 besteht. Die Einstellung der gewünschten 

Federvorspannung erfolgt durch eine Mikrometerschraube. Bei der Messung 

befindet sich die ganze Messanordnung zwischen zwei Spulen, die aktiv mit 

Wasser gekühlt werden. Ihre Stromstärke wird schrittweise mit einer Rate 

0,2 A/s zwischen 0 und 35 A variiert. Dadurch wird eine schrittweise Erhö-

hung des magnetischen Feldes von 0 bis 0,7 T erreicht.  
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Abbildung 5.8:     Messanordnung zur Untersuchung der MIR-Aktuierung der Ni-Mn-Ga Folien 

(1). Die mechanische Belastung wird durch Vorspannung der CuSn6 Feder (2) 

erzeugt. Die Einstellung der Vorspannung erfolgt durch eine Mikrometer-

schraube (3) 

Das Funktionsprinzip der Messanordnung ist in Abb. 5.9 dargestellt. Die Folie 

befindet sich vor jeder Messung in einem Einvariantenzustand, in dem die lan-

gen a-Achsen entlang der Folie ausgerichtet sind (Abb. 5.9a). Dann wird die 

Vorspannung der Feder auf einen bestimmten Wert eingestellt (Abb. 5.9b). 

Beim darauffolgenden Anlegen des Feldes kommt es zur Kontraktion der Fo-

lie, die durch magnetisch induzierte Ausrichtung der kurzen c-Achsen entlang 

der Folie hervorgerufen wird. Durch die Kontraktion der Folie erfolgt eine wei-

tere Vorspannung der Feder (Abb. 5.9c). Wenn das angelegte Feld wieder ver-

ringert wird, kommt es aufgrund der Federspannung zur mechanisch induzier-

ten Umorientierung der Kristallstruktur, bei der die langen a-Achsen wieder in 

die x-Richtung eingestellt werden. Die Folie dehnt sich dabei aus (Abb. 5.9d). 
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Abbildung 5.9:     Funktionsprinzip der Messanordnung zur Untersuchung der MIR-Aktuierung  

der Ni-Mn-Ga Folien [Kre12]  

Um die Folie nach jedem Messzyklus in einen Einvariantenzustand zurückzu-

bringen, wird ein magnetisches Feld von 0,7 T senkrecht zur längeren Seite der 

Folie angelegt. In Abb. 5.10 werden die Messergebnisse der Ni-Mn-Ga-50b 

Folie, die eine Dicke von nur 50 µm besitzt, dargestellt. Zuerst wird die mag-

netische Kontraktion der Folie im freistehenden Zustand gemessen. Die mag-

netische Kontraktion startet beim kritischen Feld von 0,18 T und verläuft im 

Feldbereich zwischen 0,18 und 0,25 T. Bei weiterer Felderhöhung bleibt die 

Länge der Folie unverändert. Die maximale Kontraktion, die am Ende der 

Messung beobachtet wird, beträgt etwa -5,1 %. Bei der zweiten Messung wird 

die Folie am freistehenden Ende mit der Feder verklebt. Die Feder wird in die-

sem Fall nicht vorgespannt. Der Verlauf der magnetischen Kontraktion ist in 

rot gezeigt. Im Vergleich zu einer freistehenden Folie verläuft die Kontraktion 

in einem breiteren Feldbereich zwischen 0,2 T und 0,55 T.  



5.2  MIR-Aktuierung in Ni-Mn-Ga Folien bei mechanischer Zugbelastung 

125 

 

Abbildung 5.10:   Magneto-mechanische Aktuierungszyklen der Ni-Mn-Ga-50b Folie bei unter-

schiedlichen mechanischen Federvorspannungen 

Die maximale Kontraktion ist auf -4,3 % verringert, d.h. die zusätzliche Fixie-

rung der Folie führt zur weiteren Verkleinerung der magnetisch induzierten 

Umorientierung und zur Entstehung von Folienbereichen, die zur magneti-

schen Kontraktion nicht beitragen. Nach dem Ausschalten des Feldes bleibt 

die Folie im zusammengezogenen Zustand. Im nächsten Schritt wird die Feder 

auf 1,14 MPa vorgespannt. Die Erhöhung der Vorspannung führt zur Steige-

rung der kritischen magnetischen Feldstärke und zur Verbreiterung des Feld-

bereichs, in dem die Umorientierung der Kristallstruktur stattfindet. Wenn das 

magnetische Feld wieder reduziert wird, startet die mechanisch induzierte Um-

orientierung der Kristallstruktur und die Folie dehnt sich aus. Allerdings ist die 

angelegte Zugspannung nicht stark genug, um eine vollständige Rückstellung 

der Folie zu bewirken. Eine unvollständige Ausdehnung der Folie kann durch 

inhomogene Zwillingsspannung erklärt werden. Für manche Bereiche ist die 

angelegte Zugspannung stark genug, um die Umorientierung zu erzeugen, für 

die anderen ist sie noch zu klein. Dieses inhomogene Verhalten der Ni-Mn-Ga 

Folien bei der mechanisch und magnetisch induzierten Dehnung wird im Si-

mulationsmodell von B. Krevet berücksichtigt [Kre12]. Ein weiterer Trend, 
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der bei Erhöhung der Zugspannung beobachtet wird, ist die Verkleinerung der 

magnetischen Kontraktion und Erhöhung der mechanischen Ausdehnung. Bei 

der Vorspannung von 1,14 MPa beträgt die magnetische Kontraktion etwa -

3,5 % und die mechanische Rückstellung 2,3 %. Bei der Vorspannung von 

1,46 MPa gleichen sich die Werte von Kontraktion und Ausdehnung an und 

erreichen den gemeinsamen Wert von 1,5 %. Eine weitere Erhöhung der Zug-

spannung führt zur Blockierung der magnetischen Umorientierung der Kris-

tallstruktur und die Folie bleibt trotz der Erhöhung des magnetischen Feldes 

ausgedehnt. 

 

Abbildung 5.11:   Abhängigkeit der maximalen magnetischen Dehnung der Ni-Mn-Ga50b Folie 

von der Federspannung 

Die Abhängigkeit der magnetischen Dehnungsämderung von der gemittelten 

Zugspannung der Feder ist in Abb 5.11 dargestellt. Solange die Folie freiste-

hend bleibt, erreicht die absolute magnetische Dehnung den Wert von etwa 

5,1 %. Nach der Fixierung der Folie zur Feder fällt der maximale Dehnungs-

wert auf etwa 4,3 %. Bei Erhöhung der Federspannung im Bereich zwischen 0 

und 1,2 MPa verkleinert sich die Dehnung von 4,3 % bis auf 3,5 %. Bei einer 

weiteren Erhöhung der Federspannung zeigt die Dehnung einen starken Abfall. 
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Die Abhängigkeit der Arbeitsdichte von der Federspannung ist in Abb. 5.12 

gezeigt.  

 

Abbildung 5.12:   Arbeitsdichte der Ni-Mn-Ga-50b Folie in Abhängigkeit von der äußeren Belas-

tung 

Die Arbeitsdichte wird durch die Formel 5.2 berechnet. Dabei steht 𝜎 für die 

angelegte Zugbelastung l0 und Δl entsprechen jeweils der ursprünglichen 

Länge der Probe und der absoluten Längenänderung, die bei der Erhöhung des 

magnetischen Feldes bei der Kontraktion durch MIR erzeugt wird. Die Ar-

beitsdichte erreicht ihren maximalen Wert von 42 kJ/m3 bei einer Belastung 

von 1,2 MPa.  

Eine ähnliche Messanordnung wird auch zur Untersuchung der Ni-Mn-Ga-80b 

Folie verwendet. Die Abhängigkeit der Arbeitsdichte von der Zugbelastung ist 

in Abb. 5.13 dargestellt. Die Arbeitsdichte zeigt einen maximalen Wert von 

50,8 kJ/m3 bei 1,26 MPa. 
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Abbildung 5.13:   Arbeitsdichte der Ni-Mn-Ga-80b Folie in Abhängigkeit von der äußeren Belas-

tung 

Um die Reproduzierbarkeit der magnetomechanischen Dehnungscharakteris-

tik zu untersuchen, wird eine Messreihe von 250 Zyklen unter einer mechani-

schen Belastung von 1,14 MPa durchgeführt. Beim ersten Zyklus wird die Fo-

lie magnetisch auf etwa -3,5 % zusammengezogen und dann bei der 

Feldverkleinerung auf 2,3 % mechanisch wieder ausgedehnt (Abb. 5.14). 

Beim zweiten Zyklus wird eine Abnahme der magnetischen Kontraktion bis 

auf den Wert von -1,9 % beobachtet. Nach dem Ausschalten des Feldes dehnt 

sich die Folie in diesem Fall vollständig aus. Bei weiteren Messungen zeigt die 

Folie ein stabiles Dehnungsverhalten. Alle darauffolgenden Zyklen bleiben 

komplett abgeschlossen. Die magnetische Kontraktion variiert zwischen -1,6 

und -1,9 %. Nach etwa 250 Zyklen wird eine magnetische Kontraktion von -

1,9 % gemessen. Abhängig von der angelegten Feldstärke können unterschied-

liche Dehnungen erreicht werden. Eine Messreihe der Dehnungszyklen, bei 

denen die maximale Feldstärke zwischen 0,35 T und 0,71 T variiert, ist in 

Abb. 5.15 dargestellt. 
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Abbildung 5.14:   Untersuchung der Wiederholbarkeit vom magneto-mechanischen Aktuierungs-

verhalten der Ni-Mn-Ga-50b Folie unter einer konstanten Federspannung von 

1,14 MPa. Nach dem ersten Zyklus, der nicht vollständig abgeschlossen bleibt, 

folgen weitere magneto-mechanische Dehnungszyklen, die vollständig abge-

schlossen sind. Die magnetische Dehnung variiert dabei zwischen -1,6 und -

1,9  % 

Die Messreihe wurde bei der Federvorspannung von 1,14 MPa nach 250 mag-

neto-mechanischen Dehnungszyklen durchgeführt. Somit kann der Effekt ei-

ner unvollständigen Umorientierung (Dehnung), die beim ersten Dehnungs-

zyklus auftritt, minimiert werden. Auf Grund der konstanten 

Federvorspannung ändert sich die kritische Feldstärke, bei der die MIR startet 

in einem schmalen Feldbereich zwischen 0,33 und 0,36 T. Die minimale Deh-

nung von etwa 0,06 % wird bei der magnetischen Feldstärke 0,36 T beobach-

tet. Der größte Dehnungsbetrag von 1,7 % wird bei der Feldstärke von 0,7 T 

erreicht.  
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Abbildung 5.15:   Magneto-mechanische Dehnungscharakteristiken, bei denen abhängig von der 

maximalen magnetischen Feldstärke unterschiedliche Dehnungen erreicht wer-

den 

Zusammenfassung:  

In diesem Teil der Arbeit werden Aktoren mit mechanischer Rückstellung ba-

sierend auf dem MIR-Effekt vorgestellt. Vier Ni-Mn-Ga Proben mit unter-

schiedlichen Abmessungen werden in diesen Aktoren eingesetzt. Bei zwei Ak-

toren werden Ni-Mn-Ga Volumenkristallproben Ni-Mn-Ga-v1 und Ni-Mn-

Ga-v2 mit den Dicken von 3 und 1 mm verwendet. Die MIR-Aktuierung er-

folgt dabei gegen eine äußere Druckbelastung. In den zwei anderen Aktoren 

werden Ni-Mn-Ga Folien mit den Dicken von 80 und 50 µm eingesetzt. Die 

MIR Aktuierung erfolgt in diesem Fall gegen eine äußere Zugbelastung. Um 

die durch die MIR-Aktuierung erzeugte Arbeitsdichte zu bestimmen, wird bei 

allen verwendeten Aktoren die mechanische Belastung zwischen 0 und 2 MPa 

schrittweise verändert. Auf Grund der unterschiedlichen Dicken der eingesetz-

ten Proben ist es möglich, die Dickenabhängigkeit der Arbeitsdichte bei der 

MIR Aktuierung zu untersuchen.  
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Die Probe mit der größten Dicke Ni-Mn-Ga-v1 zeigt die höchste maximale 

Arbeitsdichte von 75,2 kJ/m3 bei der Druckbelastung von 1,42 MPa. Die an-

dere Volumenkristallprobe Ni-Mn-Ga-v2 erreicht die maximale Arbeitsdichte 

von 57,8 kJ/m3 bei 1,30 MPa. 

Im Vergleich zur größeren Volumenkristallprobe sind die Arbeitsdichte und 

die Blockierspannung bei der kleineren Probe geringer. Eine mögliche Ursache 

ist der größere Einfluss der Randbedingungen und der Reibung auf 

die magneto-mechanische Dehnung der Probe. Bei der Probe mit kleinerem 

Volumen spielt das Verhältnis Oberfläche/Volumen eine größere Rolle. Je grö-

ßer das Verhältnis zwischen Oberfläche und Volumen ist, desto stärker ist der 

Einfluss der Oberflächendefekte auf die Umorientierung der martensitischen 

Varianten und dementsprechend auf die magneto-mechanische Dehnung der 

Probe. Die kleinere Arbeitsdichte wird in diesem Fall nicht auf eine kleinere 

Dicke zurückgeführt, sondern mehr auf die Randbedingungen des Aufbaus, wo 

durch die Reibung und Einklemmung der Probe der MIR-Effekt unter der 

Druckbelastung deutlich verkleinert wird.  

Die Probe mit der Dicke von 50 µm zeigt eine deutlich kleinere maximale Ar-

beitsdichte von 42 kJ/m3 bei der Zugbelastung von 1.2 MPa. Eine mögliche 

Erklärung für eine geringere Arbeitsdichte ist die Verbiegung der dünnen Folie 

an den Fixierungsstellen. Die verbogenen Bereiche an den Fixierungsstellen 

zeigen keinen MIR-Effekt, und reduzieren somit den Bereich der Folie, der 

aktiv zur Aktuierung beiträgt. Dazu kommt noch die unterschiedliche Qualität 

der Proben, die bei den dünneren Folien auf Grund eines höheren Verhältnisses 

zwischen Oberfläche und Volumen einen größeren Einfluss auf die MIR-Ak-

tuierung hat. 

Die Qualität der Folie bezüglich der MSM-Eigenschaften wird durch mikro-

skopische Gitterdefekte oder makroskopische Unebenheiten und Kratzer auf 

der Folienoberfläche bestimmt. Je mehr Defekte die Folie enthält, desto stärker 

wird der MIR-Effekt verhindert.  

Um die Abhängigkeit der MIR-Aktuierung von der Dicke zu untersuchen, 

müssen die Proben eine möglichst gleiche Oberflächenqualität aufweisen und 
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unter gleichen Bedienungen getestet werde. D.h. entweder wird die MIR bei 

allen Proben unter einer Zugbelastung oder unter einer Druckbelastung er-

zeugt. In diesem Fall wurden die Volumenkristallproben bei der MIR-Aktuie-

rung gedrückt, die Folien dagegen gezogen. Als negativ beeinflussende Rand-

bedienungen im ersten Aufbau ist die Reibung, im zweiten Aufbau ist die 

Verbiegung der Folie. In der Arbeit von Ganor [Gan08] wurde die MIR-Aktu-

ierung in Proben mit unterschiedlichen Dicken unter einer Druckbelastung un-

tersucht. Es wurde dabei festgestellt, dass die Arbeitsdichte bei den dünneren 

Proben höher als bei den dickeren ist. Dieses Ergebnis kann in der vorliegen-

den Arbeit nicht bestätigt werden. Um diesen Effekt zu überprüfen, müssten 

weitere Untersuchungen mit qualitativ gleichen Proben, unter gleichen Bedin-

gungen durchgeführt werden. Um Verbiegungen zu vermeiden, ist es besser, 

die Folien bis zu Dicken von etwa 300 µm zu verwenden, in diesem Fall kann 

sowohl die Druckbelastung als auch Zugbelastung verwendet werden. 
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6 Folienaktoren basierend 
auf der thermischen 
Phasenumwandlung 

In diesem Kapitel wird die Entwicklung von Folienaktoren bestehend aus einer 

einkristallinen Ni-Mn-Ga Legierung beschrieben. Als Testsystem dient die Ni-

Mn-Ga-80b Folie (Tabelle 3.1). Neben der Bestimmung der Phasenumwand-

lungstemperaturen werden die Einflüsse eines Temperaturgradienten und äu-

ßeren magnetischen Feldes auf das Verhalten der Phasenumwandlung unter-

sucht. Es wird gezeigt, dass beim Anlegen eines Temperaturgradienten beim 

Heizen und Kühlen nur eine einzige Phasengrenze zwischen Martensit und 

Austenit erzeugt werden kann. Ihre Position und Bewegung kann durch die 

Temperatureinstellung eines Heizelementes mit einem Temperaturregler ge-

nau kontrolliert werden. Die maximale Dehnung, die bei der Bewegung der 

Phasengrenze entsteht, kann durch Anlegen eines äußeren magnetischen Fel-

des beeinflusst werden. Basierend auf der Bewegung der Phasengrenze im äu-

ßeren magnetischen Feld wird am Ende dieses Kapitels ein neuartiger Ni-Mn-

Ga Folienaktor vorgestellt.  

6.1 Einfluss des Temperaturgradienten auf 
die Phasenumwandlung  

Die Untersuchung der Phasenumwandlung beginnt mit der Bestimmung der 

Umwandlungstemperaturen. Dafür wird eine Widerstandsmessung in Abhän-

gigkeit von der Probentemperatur in einem Kryostaten durchgeführt. Dieses 

Messverfahren wird detailliert im zweiten Kapitel beschrieben. Die Wider-

stand-Temperatur-Charakteristik der Ni-Mn-Ga-80b Probe ist in Abb. 6.1 dar-

gestellt. 
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Abbildung 6.1:     Elektrische Widerstand-Temperatur-Charakteristik der Ni-Mn-Ga-80b Folie in 

Abhängigkeit der Temperatur beim Heizen und Kühlen. Die Phasenumwand-

lungstemperaturen werden mit TMs, TMf und TAs, TAf bezeichnet und mit Pfeilen 

markiert 

Die Umwandlungstemperaturen können anhand der abrupten Veränderungen 

im Widerstandsverlauf beim Heizen und Kühlen abgelesen werden. Aus der 

Widerstandsmessung wird ermittelt, dass die Phasenumwandlung von Marten-

sit zu Austenit in einem Temperaturbereich zwischen TAs = 61,2 C und 

TAf = 63,5 °C verläuft. Beim Kühlen findet die Umwandlung von Austenit zu-

rück zu Martensit im Temperaturbereich zwischen TMs = 57 °C und TMf = 54 

°C statt. Die Curietemperatur, die mit der DSC Methode ermittelt wird, beträgt 

etwa 99 °C. Ausgehend von diesen Messdaten wird entschieden, die thermi-

schen Zyklen im Temperaturbereich zwischen 50 und 70 °C durchzuführen. In 

diesem Temperaturbereich findet eine vollständige Umwandlung von Marten-

sit zu Austenit und zurück statt.  

Um den Einfluss eines Temperaturgradienten auf die Phasenumwandlung zu 

untersuchen, wird die Temperatur der Folie zuerst homogen und dann inhomo-

gen geändert.  
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                                        (a)                                                          (b) 

Abbildung 6.2:     Aufbau für die Untersuchung der Phasenumwandlung (a) bei einer homogenen 

(b) bei einer inhomogenen Temperaturänderung  

Für die Erzeugung der homogenen Temperaturänderung wird die Folie auf ein 

Heizelement gelegt, so dass die ganze Folienoberfläche das Heizelementrs 

vollständig berührt (Abb. 6.2a). An einem Ende ist die Folie fixiert, der Rest 

bleibt frei beweglich. Die Temperatur wird mit einem PT 100 Temperatur-

sensor gemessen. 

In Abb. 6.3 sind Dehnungs-Temperatur-Kennlinien der Ni-Mn-Ga-80b Folie 

bei homogener Temperaturänderung gezeigt. Die Folie wird zuerst von Raum-

temperatur bis 70 °C mit einer Heizrate von 6 K/min geheizt. Die rote Kurve 

entspricht der Dehnung in x-Richtung, die beim Heizen während des Übergan-

ges zwischen Martensit und Austenit entsteht. Wenn die Umwandlungstempe-

ratur von etwa 61,5 °C erreicht ist, wird die Austenitphase gebildet. Dabei führt 

der Unterschied in den Gitterkonstanten zwischen der martensitischen und aus-

tenitischen Phase zur Entstehung einer globalen Dehnung. Der Dehnungswert 

hängt davon ab, wie die martensitischen Varianten bezüglich der x-Richtung 

ausgerichtet sind. Die Ausrichtung der Varianten kann entsprechend vor der 

Phasenumwandlung durch Anlegen einer mechanischen Spannung oder eines 

magnetischen Feldes erfolgen. In diesem Fall wird die Folie durch Anlegen 

des magnetischen Feldes in y-Richtung in einen Zustand gebracht, in dem die 

Varianten mit den langen aM-Achsen in x-Richtung ausgerichtet sind. Bei der 

ersten Umwandlung zum Austenit erreicht die globale Dehnung den Wert von 

etwa -1,8 %, was dem Unterschied zwischen der langen martensitischen aM-

Achse und der kubischen austenitischen aA-Achse entspricht [Hec03].  
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Abbildung 6.3:     Makroskopische Dehnungs-Temperatur-Charakteristik der Ni-Mn-Ga-80b Folie 

bei der Martensit-Austenit Phasenumwandlung (rot) und der Rücktransforma-

tion (blau). Die Messung wird bei einer homogenen Temperaturänderung durch-

geführt. Die durchgezogene Linie entspricht dem ersten thermischen Zyklus, die 

gestrichelte Linie entspricht dem dritten thermischen Zyklus  

Die Dehnungsänderung verläuft in einem relativ schmalen Temperaturbereich 

zwischen 61,5 und 63 °C, was mit den Temperaturwerten, die durch die Wi-

derstandsmessung ermittelt werden, fast übereinstimmt.  

Beim weiteren Heizen bleibt die Dehnung von -1,8 % erhalten. Wenn die Tem-

peratur von 70 °C erreicht ist, wird die Heizung ausgeschaltet. Die Folie wird 

dann durch Luftkonvektion in der Umgebung gekühlt. Bei der Temperatur von 

53,2 °C startet die martensitische Phasenumwandlung, was wiederum durch 

die Dehnungsänderung der Probe erkannt werden kann. Allerdings zeigt die 

Dehnung beim Kühlen einen nicht reversiblen Charakter. Die Probe dehnt sich 

zuerst aus, dann zieht sie sich zum Teil wieder zusammen. Somit bleibt der 

erste thermische Dehnungszyklus nicht abgeschlossen. Die kleinere Deh-

nungsänderung beim Kühlen als beim Heizen, deutet auf die Entstehung eines 

multivarianten Zustandes hin, d.h. die martensitischen Varianten richten sich 

unterschiedlich bezüglich der x-Richtung aus. Generell hängt die Dehnung, die 
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bei der Phasenumwandlung entsteht, direkt von der Ausrichtung der martensi-

tischen Varianten ab [Hec03], [Pin14]. Wie aus den früheren Arbeiten bekannt 

ist, beträgt der Unterschied zwischen der langen tetragonalen aM-Achse und 

der kubischen aA-Achse etwa 1,9 %, und zwischen der kurzen tetragonalen cM-

Achse und aA-Achse etwa 4,1 % [Hec03], [Pin14].  

 
(a) (b) 

 
(c) 

  
(d) 

Abbildung 6.4:     Optische Aufnahmen der Folienoberfläche der Ni-Mn-Ga-80b Probe während 

der Phasenumwandlung bei einer homogenen Temperaturänderung. Die Auf-

nahmen zeigen, wie sich die Phasengrenze bei der Umwandlung vom Austenit 

zum Martensit ausbreitet. Die martensitische Phase kann anhand der deutlich 

ausgeprägten Zwillingsgrenzen erkannt werden. Die Phasengrenze ändert ihre 

Form und kann gleichzeitig an mehreren Stellen entstehen 
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Daher kann der Rückschluss auf die Bildung eines Multivariantenzustandes 

gezogen werden, wenn die durch Phasenumwandlung entstehende globale 

Dehnung im Bereich zwischen diesen beiden Werten liegt. Die weiteren Um-

wandlungszyklen führen auch zu einer nicht reversiblen Dehnungsänderung 

der Folie. Dies kann am Beispiel des dritten Zyklus beobachtet werden, wo 

sich die durch die Phasenumwandlungen erzeugten Dehnungen beim Heizen 

und Kühlen wieder voneinander unterscheiden. Die Dehnung von 1,8 % wird 

beim dritten Zyklus nicht mehr erreicht. Dabei wird in jedem Messzyklen die 

Dehnung absolut gemessen, d.h. der Dehnungsnullpunkt wird vor jedem ther-

mischen Zyklus neu gesetzt. 

Um dieses nicht reversible Dehnungsverhalten aufzuklären, wird die Folien-

oberfläche während der Phasenumwandlung optisch mit einer hochauflösen-

den Mikroskopkamera beobachtet. Die entsprechenden Aufnahmen sind in 

Abb. 6.4 gezeigt. 

Eine homogene Temperaturänderung der Folie führt zur gleichzeitigen Entste-

hung und Bewegung mehrerer Phasengrenzen. Auf den Aufnahmen ist deut-

lich zu erkennen, dass sich die Form der Phasengrenze kontinuierlich ändert. 

Die veränderliche Form der Phasengrenze führt dazu, dass martensitische Va-

rianten in unterschiedliche Richtungen ausgerichtet sind. 

Der Einvariantenzustand, der vor dem Heizen mit dem magnetischen Feld ein-

gestellt wurde, verschwindet nach der Phasenumwandlung. Dies wird dadurch 

erklärt, dass es bei einer homogenen Temperaturänderung keine Vorzugsrich-

tung für die martensitischen Varianten bei der Phasenumwandlung gibt. Die 

Phasengrenzen können bei der homogenen Temperaturänderung in beliebige 

Richtung orientiert sein. Die in der Nähe von der Phasengrenze entstehenden 

Varianten werden dabei so ausgerichtet, dass die mechanische Spannung, die 

an der Phasengrenze entsteht, möglichst effizient abgebaut werden kann 

[Kau10], [Niem12], [Pin14]. Daher richten sich die martensitischen Varianten 

abhängig von der lokalen Orientierung der Phasengrenze aus. Wenn sich meh-

rere Phasengrenzen mit unterschiedlichen Orientierungen bilden, dann entsteht 

in der martensitischen Phase ein multivarianter Zustand. Weil dieser Vorgang 

statistisch erfolgt, ändert sich die Ausrichtung der martensitischen Varianten 

nach jeder Phasenumwandlung. Dementsprechend ändert sich auch die globale 
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Dehnung, die durch die Phasenumwandlung erzeugt wird. Bei den weiteren 

darauffolgenden thermischen Zyklen bleibt die Dehnungs-Temperatur-Kenn-

linie nicht geschlossen. Dieses Dehnungsverhalten ist nicht wiederholbar und 

kann nicht zur Aktuierung verwendet werden. 

Der Dehnungsverlauf ändert sich stark, wenn dem Temperaturverlauf der Folie 

eine Vorzugsrichtung ausgeprägt wird. Um einen Temperaturgradienten zu er-

zeugen, wird die Folie nur an einem fixierten Ende beheizt, der restliche Teil 

der Folie befindet sich frei beweglich in der Luft auf einem Abstand vom Heiz-

element (Abb. 6.2b). Die Wärme breitet sich von der Fixierungsstelle am Heiz-

element über die ganze Folie aus. Das Heizelement wird mit einer konstanten 

Rate von 6 K/min erwärmt. Im untersuchten Temperaturbereich des Heizele-

mentes T2 bis zu 71 °C weist die Temperaturdifferenz T2 – T1 eine nahezu 

lineare Abhängigkeit von T2 auf, wobei T1 die Temperatur bezeichnet, die mit 

einem Infrarotdetektor am frei beweglichen Ende gemessen wird. Temperatur-

differenzen werden mit einer Genauigkeit von 0,1 K bestimmt. Für die maxi-

male Temperatur T1 von 71 °C beträgt die Temperaturdifferenz T2 – T1 etwa 

8,4 K, was einem Temperaturgradienten von etwa 0,84 K/mm entspricht. Das 

Kühlen der Folie erfolgt durch Wärmekonvektion in der Luft mit einer Ab-

kühlgeschwindigkeit von etwa 3 K/min. Die Entwicklung der Temperaturdif-

ferenz zwischen dem fixierten und freistehenden Ende beim Heizen und Küh-

len ist in Abb. 6.5 dargestellt. Beim Heizen steigt die Temperaturdifferenz im 

Bereich zwischen 58 °C und 71 °C fast linear. Beim Kühlen wird zuerst ein 

starker Abfall beobachtet und ab 60 C sinkt die Temperaturdifferenz wieder 

nahezu linear ab. Die Abweichung von Geraden kann durch die Luftkonvek-

tion zustande kommen. 
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    (a) 

 
(b) 

Abbildung 6.5:     Temperaturdifferenz zwischen dem freistehenden und beheizten Ende der Ni-

Mn-Ga-80b Folie bei einseitiger Beheizung (a) und darauffolgender Kühlung (b) 
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Abb. 6.6 zeigt die Dehnungs-Temperatur-Kennlinien der Ni-Mn-Ga-80b Folie 

bei der Phasenumwandlung in einem Temperaturgradient entlang der x-Rich-

tung. Die kritische Umwandlungstemperatur zum Austenit liegt bei 61,2 C. In 

einem Temperaturbereich von 65-66 C zeigt die Dehnungscharakteristik einen 

wellenartigen Charakter. Dies deutet auf einen nicht einheitlichen Verlauf der 

Phasenumwandlung hin. Die graduelle Erhöhung der Dehnung endet bei etwa 

70 C. Bei dieser Temperatur erreicht die Dehnung den Wert von -1,8 %, was 

etwa dem Unterschied zwischen der aM- und der aA-Achse entspricht [Hec03], 

[Pin14]. Bei der Abkühlung beginnt die martensitische Umwandlung bei 

56,4 C. Während der Abkühlung nimmt die Dehnung graduell ab. Bei 52,3 C 

ist der Umwandlungsvorgang komplett abgeschlossen und die Folie nimmt 

wieder den Anfangszustand an. 

 

Abbildung 6.6:    Dehnungs-Temperatur-Kennlinien der Ni-Mn-Ga-80b Folie in einem Tempera-

turgradienten entlang der x-Richtung. Die Phasenumwandlung zum Austenit 

verläuft im Temperaturbereich zwischen 61°C und 70°C. Der Temperaturgradi-

ent steigt dabei von 0,6 bis 0,84 K/mm. Beim Kühlen verläuft die martensitische 

Phasenumwandlung von 56,4°C bis 52,3°C. Der Temperaturgradient sinkt dabei 

von 0,39 bis 0,28 K/mm. Die Dehnungszyklen zeigen ein reproduzierbares Ver-

halten 
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Im Vergleich zur homogenen Temperaturänderung zeigt die Dehnungscharak-

teristik ein reversibles Verhalten. Die reproduzierbaren Dehnungsänderungen 

von etwa 1,8-1,9 % werden auch bei weiteren Phasenumwandlungen beobach-

tet. Dies kann an dem fünften und zehnten Dehnungszyklen erkannt werden. 

Die entsprechenden Dehnungskurven sind in Abb. 6.6 lila und braun darge-

stellt.  

 

Abbildung 6.7:     Lokale Dehnungs-Temperatur-Kennlinien (blau und rot) der Ni-Mn-Ga80b Fo-

lie im Bereich der Phasenumwandlung. Die mittlere lokale Dehnung wird mittels 

DIC in der untersuchten Folienoberfläche durch Mittelung der Dehnungsprofile 

bestimmt. Die farbigen Diagramme entsprechen den DIC-Dehnungsprofilen. 

Die Temperatur wird am Ort der Probenfixierung verändert. Der Temperatur-

gradient verläuft in x-Richtung 

Die Entwicklung der Dehnungsverteilung während der Phasenumwandlung 

wird mit In-situ-DIC-Messungen in mesoskopischem Maßstab genauer unter-

sucht. Dafür wird ein Teil der Folienoberfläche bei der Phasenumwandlung 

optisch aufgenommen. Die mit der DIC-Methode ermittelten lokalen Deh-

nungsprofile sind zusammen mit den über die beobachtete Oberfläche gemit-

telten Dehnungs-Temperatur-Kennlinien in Abb. 6.7 dargestellt. Die Deh-

nungsprofile zeigen, dass sich nur eine einzige Martensit-Austenit-
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Phasengrenze durch die untersuchte Folienoberfläche bewegt. Beim Heizen 

bewegt sich die Phasengrenze ab einer Temperatur von etwa 63,8°C vom Heiz-

element in die Richtung des freien Probenendes. Sie ist fast senkrecht zur lan-

gen Folienkante (senkrecht zum Temperaturgradienten) orientiert. Die lokale 

Dehnung, die bei der Phasenumwandlung entsteht, beträgt wie bei der globalen 

Dehnung (Abb. 6.6) etwa -1,8 %. Beim Kühlen bewegt sich die Phasenfront 

ab einer Temperatur von etwa 53,4°C entsprechend in die entgegengesetzte 

Richtung. Die Folie dehnt sich dabei um etwa 1,8 % zurück, und nimmt ihren 

ursprünglichen Zustand wieder an.Die lokale Dehnung, die bei der Phasenum-

wandlung in die y-Richtung entsteht, ist deutlich kleiner als die Dehnung in die 

x-Richtung. Sie beträgt etwa 0,2 %. Ausgehend von den über DIC ermittelten 

Dehnungswerten kann man annehmen, dass die martensitischen Varianten bei 

der martensitischen Phasenumwandlung in einem Temperaturgradienten mit 

ihren langen aM-Achsen in die x-Richtung ausgerichtet werden.  

Die optischen Aufnahmen, die bei der Phasenumwandlung gemacht werden, 

zeigen, dass in der martensitischen Phase Zwillingsgrenzen entstehen, die fast 

senkrecht zur Phasengrenze orientiert sind (Abb. 6.8).  

Der Multivariantenzustand entsteht in der martensitischen Phase, weil der Ein-

variantenzustand die Randbedingungen zur austenitischen Phasengrenze nicht 

erfüllen kann. Die tetragonale Verzerrung c/a in der 10M Phase ist kleiner als 

1. Um diese Randbedingungen zu erfüllen und die mechanische Spannung an 

der Phasengrenze entlang der y-Richtung abzubauen, richten sich die marten-

sitischen Varianten mit ihren aM- und cM- Achsen bezüglich der y-Richtung aus 

(Abb. 6.9).  
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Abbildung 6.8:     Optische Aufnahmen der Folienoberfläche der Probe Ni-Mn-Ga-80b bei der 

Phasenumwandlung in einem Temperaturgradienten entlang der x-Richtung. Die 

Aufnahmen zeigen, wie sich eine einzige Phasengrenze bei der Umwandlung 

vom Austenit zum Martensit ausbreitet. Die martensitische Phase kann anhand 

der deutlich ausgeprägten Zwillingsgrenzen erkannt werden. Sie werden fast 

senkrecht zur Phasengrenze ausgerichtet 

Durch passende Ausrichtung der aM- und cM- Achsen kann die tetragonale Ver-

zerrung des Martensits bezüglich des kubischen Austenits kompensiert werden 

[Kauf10], [Niem12], [Pin14]. Diese Annahme wird auch durch eine deutlich 

kleinere Dehnung in y-Richtung gestützt. Die martensitischen Varianten, die 

bezüglich der y-Richtung mit aM- und cM- Achsen ausgerichtet sind, werden 

durch die Zwillingsgrenzen voneinander getrennt. Auf Grund der begrenzten 
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Auflösung der DIC-Methoden können die Zwillingsgrenzen in den Dehnungs-

profilen nicht beobachtet werden. Sie können aber anhand der in der Abb. 6.8 

dargestellten Aufnahmen deutlich erkannt werden. Sie zeigen eine Speer- und 

Keilförmige Morphologie. Dieses Verhalten (die Bildung der Zwillingstruktur 

senkrecht zur Phasengrenze) entspricht dem Konzept des adaptiven Martensits 

[Kauf10], [Niem12]. In diesem Konzept wird angenommen, dass die Ausrich-

tung der martensitischen Varianten immer so gestaltet wird, dass die mechani-

sche Spannung, die an der Phasengrenze entsteht, möglichst effektiv abgebaut 

werden kann. 

 

Abbildung 6.9:     Schematische Darstellung der Phasenumwandlung in einem Temperaturgradi-

enten entlang der x-Richtung. In der martensitischen Phase entsteht ein multiva-

rianter Zustand. In die y-Richtung werden die martensitischen Varianten mit ih-

ren cM- (grün) und aM-(blau) Achsen ausgerichtet. In die x-Richtung richten sich 

die martensitischen Varianten mit ihren langen aM- Achsen aus  

 



6  Folienaktoren basierend auf der thermischen Phasenumwandlung 

146 

6.2 Einfluss des magnetischen Feldes auf die 
Phasenumwandlung 

Um den Einfluss des magnetischen Feldes auf das Dehnungsverhalten der Fo-

lie bei der Phasenumwandlung zu untersuchen, wird das magnetische Feld mit 

unterschiedlichen Stärken in parallele und senkrechte Richtung bezüglich der 

langen Folienkante angelegt. Die Dehnungsmessungen werden entsprechend 

mit und ohne Temperaturgradient durchgeführt. Die Temperatur der Folie wird 

im gleichen Temperaturbereich mit einer gleichen Rate wie im ersten Fall 

(ohne Anlegen des magnetischen Feldes) verändert.  

6.2.1 Magnetisches Feld in y-Richtung 

Bei den ersten zwei Messserien wird das magnetische Feld in y-Richtung an-

gelegt. Die entsprechenden Dehnungs-Temperatur-Kennlinien sind in Abb. 

6.10 für eine homogene (a) und inhomogene Temperaturänderung (b) für drei 

unterschiedliche Feldstärken dargestellt.  

 
(a) 
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(b) 

Abbildung 6.10:   Dehnungs-Temperatur-Kennlinien der Ni-Mn-Ga-80b Folie bei einem in y-

Richtung angelegten magnetischen Feld für drei verschiedene Feldstärken. Die 

Dehnung wird in x-Richtung gemessen. (a) Die Dehnung wird bei einer homo-

genen Temperaturverteilung (b) mit einem Temperaturgradienten entlang der x-

Richtung aufgenommen 

In Abb. 6.10a werden die Dehnungs-Temperatur-Kennlinien bei einer homo-

genen Temperaturänderung dargestellt.  

Beim Heizen ohne Temperaturgradient zeigt die globale Dehnung eine abrupte 

Änderung, wenn die Umwandlungstemperatur zum Austenit erreicht ist. Die 

Folie zieht sich dabei zusammen. Bei unterschiedlichen Feldstärken werden 

leicht abweichende Umwandlungstemperaturen ermittelt. Sie liegen im Tem-

peraturbereich zwischen 61 und 61,5°C. Sie liegen im Bereich des Messfeh-

lers, so dass keine direkte Abhängigkeit der Umwandlungstemperatur von der 

Feldstärke festgestellt werden kann. Nach der Phasenumwandlung bleibt die 

Dehnung beim weiteren Heizen erhalten. Wenn die Temperatur von70°C er-

reicht ist, wird die Heizung ausgeschaltet, und die Folie unter Luftkonvektion 

gekühlt. Beim Kühlen, wenn die martensitische Phasenumwandlung bei der 

Temperatur von etwa 53,4°C beginnt, dehnt sich die Folie wieder aus. Bei der 
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kleineren Feldstärke von 150 mT zeigt der Dehnungsverlauf ein nicht rever-

sibles Verhalten. Die maximale Dehnung erreicht dabei den Wert von etwa -

1,65 %. Dies deutet darauf hin, dass diese Feldstärke nicht hoch genug ist, um 

alle martensitischen Varianten bei der Phasenumwandlung einheitlich in Feld-

richtung auszurichten. Bei höheren Feldstärken erreicht die Dehnung den Wert 

von etwa -1,8 % und zeigt damit ein reversibles Verhalten. Ausgehend von 

diesen Messergebnissen kann man feststellen, dass das in die y-Richtung an-

gelegte magnetische Feld mit ausreichender Feldstärke auch bei homogener 

Temperaturverteilung zu reversiblen Dehnungszyklen führt.  

 

Abbildung 6.11:   Lokale Dehnungs-Temperatur-Kennlinien (blau und rot) der Ni-Mn-Ga-80b Fo-

lie im Bereich der Phasenumwandlung. Die mittlere lokale Dehnung wird mittels 

DIC in der untersuchten Folienoberfläche durch Mittelung der Dehnungspunkte 

bestimmt. Die farbigen Diagramme entsprechen den DIC-Dehnungsprofilen. 

Die Temperatur wird am Ort der Probenfixierung verändert. Der Temperatur-

gradient verläuft in x-Richtung. Das magnetische Feld von 150 mT wird in y-

Richtung angelegt 

Wenn die Phasenumwandlungen in einem Temperaturgradienten entlang der 

x-Richtung erzeugt werden, zeigen die Dehnungs-Temperatur-Kennlinien bei 

allen drei Feldstärken ein abgeschlossenes Verhalten Abb. 6.10b. Die globale 
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Dehnung erreicht dabei den Wert von etwa -1,9 %. Die Feldvergrößerung von 

150 mT bis 600 mT führt zu einer geringen Steigerung der Dehnungsänderung 

von 0,1 %.  

Um den Dehnungsverlauf bei der Phasenumwandlung auf der mesoskopischen 

Skala zu untersuchen, werden DIC-Messungen durchgeführt. Die entsprechen-

den Messergebnisse sind in Abb. 6.11 gezeigt. In diesem Fall wird wieder auf 

Grund der inhomogenen Temperaturänderung die Bewegung einer einzigen 

Phasengrenze beobachtet. Das Anlegen des magnetischen Feldes führt zur di-

agonalen Ausrichtung der Phasengrenze. Der Winkel zwischen der Phasen-

grenze und der x-Richtung beträgt etwa 40°. Die bei der Phasenumwandlung 

entstehende lokale Dehnung von -1,8 % entspricht der globalen Dehnung und 

deutet somit auf die Ausrichtung der martensitischen Varianten mit ihren lan-

gen aM-Achsen in die x-Richtung hin. Optische Aufnahmen (Abb. 6.12) zei-

gen, wie sich die Phasengrenze bei der martensitischen Phasenumwandlung 

bei einem in y-Richtung angelegten magnetischen Feld bewegt. Im Vergleich 

zum ersten Fall ohne Anlegen des magnetischen Feldes zeigt die Folienober-

fläche eine deutlich geringere Anzahl der Zwillingsgrenzen. Nur feine Zwil-

lingsgrenzen können in der Nähe der Phasengrenze beobachtet werden. Zum 

größten Teil verschwinden Sie nach der Phasenumwandlung, so dass die Foli-

enoberfläche wieder glatt ist. Dies deutet darauf hin, dass beim angelegten 

magnetischen Feld die martensitischen Gitterzellen einheitlich ausgerichtet 

werden, so dass auf der Oberfläche keine Zwillingsgrenzen mehr zu sehen 

sind. 
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(a) (b) 

(c) 
 

(d) 

Abbildung 6.12:   Optische Aufnahmen der Folienoberfläche der Probe Ni-Mn-Ga-80b bei der 

Phasenumwandlung in einem Temperaturgradienten entlang der x-Richtung bei 

einem angelegten magnetischen Feld in y-Richtung. Die Aufnahmen zeigen, wie 

sich eine einzige Phasengrenze bei der Umwandlung vom Austenit zum Marten-

sit ausbreitet. Die Phasengrenze ist ca 40° bezüglich der x-Richtung ausgerichtet  

 

 



6.2  Einfluss des magnetischen Feldes auf die Phasenumwandlung 

151 

6.2.2 Magnetisches Feld in x-Richtung 

In den nächsten zwei Messserien wird das magnetische Feld in x-Richtung an-

gelegt. Die entsprechenden Dehnungs-Temperatur-Kennlinien sind in 

Abb. 6.13 für eine homogene (a) und inhomogene Temperaturverteilung (b) 

für drei unterschiedliche Feldstärken dargestellt. Bei der homogenen Tempe-

raturverteilung finden die Phasenübergänge im Temperaturbereich zwischen 

60 und 61,2 °C bei der Umwandlung vom Martensit zum Austenit und zwi-

schen 54°C und 53,3 °C bei der Umwandlung vom Austenit zum Martensit 

statt. Die Kennlinien zeigen bei allen drei Feldstärken ein vollständig reversib-

les Verhalten. Die maximale Dehnung von 3,8 % wird bei der Feldstärke von 

600 mT erreicht.  

Bei der Einstellung des Temperaturgradienten entlang der x-Richtung 

(Abb. 6.13b) verläuft die Dehnung in einem breiteren Temperaturbereich und 

zeigt ein graduelles wellenartiges Verhalten. Der maximale Dehnungswert er-

reicht 4 % bei der Feldstärke von 600 mT.  

Dieser Dehnungswert entspricht etwa dem Längenunterschied von 4,1 % zwi-

schen der cM und aA-Achse [Hec03], [Pin14]. Somit wird festgestellt, dass das 

Anlegen des magnetischen Feldes in x-Richtung bei der martensitischen Pha-

senumwandlung zur Einstellung der cM-Achsen in die Feldrichtung führt. 
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(a) 

 
(b) 

Abbildung 6.13:   Dehnungs-Temperatur-Kennlinien der Ni-Mn-Ga-80b Folie bei einem in x-

Richtung angelegten magnetischen Feld für drei verschiedene Feldstärken. Die 

Dehnung wird in x-Richtung gemessen. (a) Die Dehnung wird bei einer homo-

genen Temperaturverteilung (b) mit einem Temperaturgradienten entlang der x-

Richtung aufgenommen 
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Abbildung 6.14:   Lokale Dehnungs-Temperatur-Kennlinien (blau und rot) der Ni-Mn-Ga-80b Fo-

lie im Bereich der Phasenumwandlung. Die mittlere lokale Dehnung wird mittels 

DIC in der untersuchten Folienoberfläche durch Mittelung der Dehnungspunkte 

bestimmt. Die farbigen Diagramme entsprechen den DIC-Dehnungsprofilen. 

Die Temperatur wird am Ort der Probenfixierung verändert. Der Temperatur-

gradient verläuft in x-Richtung. Das magnetische Feld von 150 mT wird in x-

Richtung angelegt 

Diese Annahme wird sowohl durch die globale Dehnungsänderung von 4 % 

als auch durch die bei der Phasenumwandlung durchgeführten DIC-Auswer-

tungen (Abb. 6.14) und optischen Aufnahmen (Abb. 6.15) bestätigt. Wie bei 

den früheren DIC-Messungen, die in einem Temperaturgradienten durchge-

führt werden, wird die Bewegung einer einzigen Phasengrenze beobachtet. Der 

Winkel zwischen Phasengrenze und x-Richtung beträgt in diesem Fall etwa 

51°. 
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(a) (b) 

 
(c) 

 
(d) 

Abbildung 6.15:   Optische Aufnahmen der Folienoberfläche der Probe Ni-Mn-Ga-80b bei der 

Phasenumwandlung in einem Temperaturgradienten entlang der x-Richtung bei 

einem angelegten magnetischen Feld von 150 mT in x-Richtung. Die Aufnah-

men zeigen, wie sich eine einzige Phasengrenze bei der Umwandlung vom Aus-

tenit zum Martensit ausbreitet. Die Phasengrenze ist ca 51 ° bezüglich der x-

Richtung ausgerichtet 

Die bei der Phasenumwandlung ermittelte lokale Dehnung ist etwa 3,8 %, was 

um 0,3 % geringer als der Unterschied in den Gitterkonstanten cM und aA der 

beiden Phasen ist [Hec03], [Pin14]. Dieser Unterschied entsteht bei der Aus-

wertung aufgrund von Pixelfehlern, die durch unerwünschte Reflexionen an 

der Folienoberfläche zustande kommen. Die optischen Aufnahmen 

(Abb. 6.16) zeigen die Bewegung der Phasengrenze bei der Umwandlung vom 
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Austenit zum Martensit. In der martensitischen Phase sind keine deutlich sicht-

baren Zwillingsgrenzen zu erkennen, womit die Annahme der einheitlichen 

Ausrichtung der Gitterzellen bestätigt werden kann. 

Das Temperatur-Dehnungs-Verhalten der Folie bleibt in nachfolgenden Tem-

peraturzyklen auch nach dem Ausschalten des magnetischen Feldes erhalten, 

so lange ein Teil der Folie bei der Phasenumwandlung ausgerichteten Marten-

sit aufweist. Mit anderen Worten, so lange in einem Teil der Folie die leicht-

magnetischen cM-Achsen in die x-Richtung ausgerichtet sind, dehnt sich die 

Folie bei der Phasenumwandlung genauso aus wie, wenn ein magnetisches 

Feld angelegt wäre. Um dieses Verhalten zu demonstrieren wird eine Reihe 

der Temperatur-Dehnungs-Messungen bei in x-Richtung angelegtem magne-

tischen Feld der Stärke von 150 mT durchgeführt (Abb. 6.17a). Bei der zwei-

ten Messreihe wird das magnetische Feld ausgeschaltet (Abb. 6.17b). Bei den 

vierten und fünften Dehnungszyklen bleibt die Folie bei der Phasenumwand-

lung noch zum Teil im Martensit. Das Dehnungsverhalten ist dabei ähnlich wie 

beim angelegten Feld und kann beliebig oft wiederholt werden, solange ein 

Teil der Folie am freistehenden Ende in der martensitischen Phase mit den in 

die x-Richtung ausgerichteten cM-Achsen bleibt. 

 
                                          (a)                                                                    (b) 

Abbildung 6.16:  Die Dehnung-Temperatur-Kennlinien der Ni-Mn-Ga-80b Folie (a) bei einem in 

x-Richtung angelegten magentischen Feld von 150 mT und (b) nach dem Aus-

schalten des magnetischen Feldes. Die Dehnung wird in x-Richtung gemessen. 

Die Dehnungszyklen sind in chronologischer Reihenfolge nummeriert 
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Das Dehnungsverhalten ändert sich erst, wenn die ganze Folie vollständig in 

Austenit umgewandelt wird. So dehnt sich die Folie beim Heizen während der 

Umwandlung zum Austenit um 3,8 %. Bei der nachfolgenden Abkühlung wäh-

rend der Umwandlung zum Martensit zieht sich die Folie nicht mehr wie zuvor 

zusammen, sondern dehnt sich um etwa 1,9 % weiter aus. Diese Dehnungsän-

derung entspricht dem Längenunterschied zwischen den Gitterkonstanten aM 

und aA. Bei weiteren Phasenumwandlungen zeigt die Folie ein ähnliches Deh-

nungsverhalten wie beim Fall ohne Anlegung des magnetischen Feldes (Abb. 

6.6), d.h. sie zieht sich um -1,9 % bei der Umwandlung vom Martensit zum 

Austenit zusammen und dehnt sich wieder um 1,9 % bei der Umwandlung zum 

Martensit aus. Abb. 6.18 gibt eine Übersicht zum beobachteten Umwandlungs- 

und Dehnungsverhalten. 

 
                           (a)                                                     (b)                                 (c) 

Abbildung 6.17:   Schematische Darstellung der Phasenumwandlung (a) bei angelegtem Feld in x-

Richtung, (b) nach dem Ausschalten des Feldes bei einer nicht vollständigen 

Phasenumwandlung, (c) nach dem Ausschalten des magnetischen Feldes bei ei-

ner vollständigen Phasenumwandlung 
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6.2.3 Thermo-Magnetische Aktuierung 

Aus den oben beschriebenen Messergebnissen folgt, dass bei der Phasenum-

wandlung in einem Temperaturgradienten eine einzige Phasengrenze entsteht, 

deren Bewegung (Position) durch die lokale Temperatur an der Fixierungs-

stelle T2 kontrolliert werden kann. In diesem Teil der Arbeit wird ein thermo-

magnetisches Aktuierungsprinzip demonstriert, bei dem durch eine gezielte 

Einstellung der Temperatur T2 über die Dauer des Heizpulses unterschiedliche 

Zwischenpositionen angesteuert werden können. In Abb. 6.19 wird die globale 

Dehnung in Abhängigkeit von der Heiztemperatur gezeigt. Ein elektrisches 

Heizsignal mit einer Leistung von 11 W wird zur Erwärmung des Heizele-

ments angelegt und die Dauer des Heizsignals wird variiert. Durch dieses Ver-

fahren wird der Temperaturgradient in der Probe in einer reproduzierbaren Art 

und Weise aufgebaut. Dies führt zur Bildung und Ausbreitung einer einzigen 

Phasengrenze mit einer reproduzierbaren Dehnungs-Temperatur-Charakteris-

tik. Es wird eine Erhöhung der Dehnung beobachtet, die direkt mit der Dauer 

des Heizimpulses korreliert. Im ersten Fall wird das magnetische Feld in x-

Richtung angelegt (6.19a). Im zweiten Fall wird das magnetische Feld in y-

Richtung angelegt (6.19b).   

 
                                          (a)                                                                       (b) 

Abbildung 6.18: Zeitabhängige Längenänderung der Ni-Mn-Ga Folie. Durch Einstellung der  

Temperatur am Ort der Probenfixierung können verschiedene Zwischenpositio-

nen angesteuert werden. Die Messung wird in einem äußeren magnetischen Feld 

von 150 mT durchgeführt. Das magnetische Feld wird zuerst in x-Richtung (a) 

und dann in y-Richtung (b) angelegt  
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Bei dem in x-Richtung angelegten magnetischen Feld wird die Folie bei der 

ersten Messung auf 62,2°C beheizt, wobei nur eine Dehnung von etwa 1 % 

erreicht wird. Nach dem Abkühlen erfolgt eine Rücktransformation in den An-

fangszustand. Im nächsten Zyklus wird die Folie auf 63,2 °C geheizt, wodurch 

eine Dehnung von 1,6 % erreicht wird. Durch Abkühlen erreicht die Folie wie-

der den Anfangszustand. Auf diese Weise können unterschiedliche Positionen 

mit einer Genauigkeit von ca. 0.12 % (15 µm) reproduzierbar angefahren wer-

den. Die maximale Dehnung von 3,9 % wird erreicht, wenn die Folie auf 

69,2 °C geheizt wird. Die Folie wird dabei vollständig in die austenitische 

Phase umgewandelt. Beim Anlegen des magnetischen Feldes in y-Richtung 

zieht sich die Folie bei der Phasenumwandlung zusammen. Durch Einstellen 

der Temperatur T2 können dabei unterschiedliche Positionen mit der globalen 

Dehnung bis -1,9 % angesteuert werden.  

In Abb. 6.20 ist ein Aktormodell gezeigt, dessen Funktionsweise auf dem oben 

beschriebenen thermo-magnetischen Aktuierungsprinzip basiert. Als aktives 

Element wird die Ni-Mn-Ga-200c Folie eingesetzt. 

    
                                     (a)                                                                     (b) 

Abbildung 6.19:   (a) Schematischer Aufbau und (b) Photo eines thermo-magnetischen Aktors.   Es 

besteht aus folgenden Teilen: (1) Ni-Mn-Ga-200c Folie, (2) Ferromagnetisches 

Gerüst, (3) Permanentmagnete, (4) Heizelement  

In diesem Fall wird sie am fixierten Ende durch ein elektrisches Widerstand-

selement geheizt. Der Heizimpuls kann somit lokal nur an einem Ende der Fo-

lie erzeugt werden, so dass in der Folie ein Temperaturgradient entsteht. Um 
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die maximale thermisch induzierte Dehnung zu erreichen, wird das magneti-

sche Feld in die Richtung des Temperaturgradienten (x-Richtung) angelegt. Es 

wird durch die Permanentmagnete erzeugt, die entsprechend links und rechts 

von der Folie im ferromagnetischen Gerüst eingebaut sind, so dass sich ein 

magnetischer Kreis bilden kann. 

 

Abbildung 6.20:   Thermo-magnetische Aktuierung der Ni-Mn-Ga-200c Folie. Durch Einstellung 

der Heizleistung des Widerstandelementes (a) am Ort der Folienfixierung kön-

nen verschiedene Temperaturen T2 (b) erzeugt werden und dadurch verschiedene 

Zwischenpositionen (c) angesteuert werden 
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Die durch die Permanentmagnete erzeugte Feldstärke beträgt am freistehenden 

Folienende etwa 120 mT. Diese Feldstärke ist hoch genug um bei der Phasen-

umwandlung die Gitterzellen im Martensit mit kurzen cM-Achsen parallel zur 

Feldrichtung auszurichten. Im restlichen Teil der Folie richten sie sich entspre-

chend weiter so aus.      

Die durch die Phasenumwandlung erzeugte Dehnung kann dabei durch die 

Heizdauer oder Heizleistung kontrolliert werden. An diesem Beispiel wird die 

Heizlesitung schrittweise von 0,5 W bis zu 1,4 W verändert (Abb. 6.21). Der 

Aktorhub beträgt etwa 72 µm bei der Heizleistung von 0,5 W und erreicht 

420 µm bei der Heizleistung von 1,4 W. 

Zusammenfassung:  

In diesem Kapitel wird ein neuartiges Aktorprinzip mit einer einkristallinen 

Ni-Mn-Ga Folie vorgestellt. Es basiert auf dem thermisch induzierten Form-

gedächtniseffekt in einem Temperaturgradienten und äußeren Magnetfeld. Die 

Entstehung und die reversible Bewegung einer einzelnen Phasengrenze zwi-

schen dem martensitischen und austenitischen Zustand kann in einem äußeren 

magnetischen Feld von 150 mT und einem Temperaturgradienten von wenigen 

Grad kontrolliert werden. Das angelegte magnetische Feld führt zur Entste-

hung eines Einvariantenzustand in der martensitischen Phase, so dass bei ei-

nem Phasenübergang eine reproduzierbare Dehnung von etwa 3,9 % (bei ei-

nem in x-Richtung angelegten magnetischen Feld) und von etwa -1,9 % (bei 

einem in y-Richtung angelegten magnetischen Feld) entsteht. Diese Ergeb-

nisse sind für die weitere Entwicklung miniaturisierter Folien- und Dünnfilm-

aktoren von großer Bedeutung, da das Aktorprinzip in kleinen Dimensionen 

große Arbeitsdichten verspricht und auch bei hohen kritischen Spannungen zur 

Bewegung von Zwillingsgrenzen über 3 MPa eine Aktuierung möglich ist. 

Zugleich eröffnet das vorgestellte Aktorprinzip neue Möglichkeiten zur Posi-

tionierung. 
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7  Mechanische Eigenschaften 
freistehender Ni-Mn-Ga Filme  

Am Anfang dieses Kapitels wird auf mechanische Eigenschaften und Deh-

nungsverhalten der mit der Kathodenzerstäubungs-Methode hergestellten 

Ni-Mn-Ga Filme unter Zugbelastung eingegangen. Ausgehend von den Zug-

messungen werden die Zwillingsspannung und die globale plastische Dehnung 

ermittelt. Das Dehnungsverhalten wird auch auf lokaler Ebene mit Hilfe der 

DIC-Methode untersucht. Anhand der DIC-Auswertungen werden Rück-

schlüsse auf die spannungsinduzierten Änderungen in der martensitischen 

Zwillingsstruktur gemacht. Im letzten Teil dieses Kapitels werden Methoden 

zum thermo-mechanischen Training verwendet (Beschreibung in Kap. 3) und 

ihr Einfluss auf die Zwillingsspannung und das lokale Dehnungsverhalten un-

tersucht. 

7.1 Mechanische Eigenschaften 

Die mechanische Spannungs-Dehnungs-Charakteristik eines Filmes der Serie 

Ni-Mn-Ga-ab225 (Tabelle 3.2) ist in Abb. 7.1 dargestellt. Die mechanische 

Zugspannung wird dehnungskontrolliert mit einer Dehnungsrate von 

0,04 mm/min in die Längsrichtung der Probe (x-Richtung) angelegt.  

Am Anfang der Charakteristik wird ein linearer Anstieg der Spannung beo-

bachtet. Wenn die Dehnung von 0,4 % erreicht ist, entstehen die ersten Span-

nungsoszillationen, die dann bei einer Dehnung von 1,67 % in ein schmales 

Zwischenplateau der Spannung übergehen. Bei einer weiteren Erhöhung der 

Dehnung bis 3,1 % entsteht ein zweites Spannungsplateau, in dem die globale 

Dehnung bis 9 % erhöht wird. Die nichtlineare Form der Charakteristik, die 

Entstehung der Spannungsoszillationen und des Spannungsplateaus, sind eine 

Signatur der mechanischen Bewegung der Zwillingsgrenzen. 
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Abbildung 7.1:    Spannungs-Dehnungs-Charakteristik des Ni-Mn-Ga-225ab Filmes. Die Charak-

teristik zeigt zwei Spannungsplateaus bei 12,3 und 23,6 MPa. Die maximal er-

reichte globale Dehnung liegt bei 9 %  

Die Entwicklung der Dehnungsverteilung während der Zugmessung in einem 

mesoskopischen Maßstab wird mit der DIC Methode analysiert. Abb. 7.2 zeigt 

die entsprechenden lokalen Dehnungsprofile während der Dehnung, die im 

mittleren Teil der Probe aufgenommen werden, wie schematisch im Nebenbild 

der Abb. 7.1 gezeigt ist. Ausgehend von den unten dargestellten Dehnungspro-

filen und der Zuordnung zur gemittelten Zugspannung in Abb. 7.1 kann man 

erkennen, dass im mittleren Bereich der untersuchten Fläche ein Dehnungs-

band entsteht, wenn die Zugspannung den Wert von 7 MPa erreicht hat (1). 

Das Dehnungsband verbreitert sich weiter bei der Spannungserhöhung. Nach 

der Entstehung ist es fast senkrecht zur Filmkante ausgerichtet. Allerdings än-

dert sich nach der Verbreiterung seine Orientierung und nimmt eine diagonale 

Form an (2-3).  
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Abbildung 7.2:     Lokale Dehnungsprofile, die mit der DIC Methode in der untersuchten Fläche 

des Ni-Mn-Ga-ab225 Filmes unter einer Zugbelastung ermittelt werden. Jedes 

Dehnungsprofil wird einer bestimmten Zugspannung zugeordnet, die aus der 

Spannungs-Dehnungs-Charakteristik Abb. 7.1 abgelesen werden kann. Für eine 

detailliertere Analyse der Dehnungsentwicklung wird die beobachtete Fläche in 

drei Bereiche geteilt. Somit wird es möglich die Dehnungsentwicklung sowohl 

in der ganzen beobachteten Filmoberfläche als auch in jedem einzelnen Bereich, 

der innerhalb eines der beobachteten Dehnungsbänder liegt, unabhängig von der 

restlichen beobachteten Filmoberfläche zu untersuchen 

Wenn die angelegte Zugspannung den Wert von 12,3 MPa erreicht hat, bildet 

sich ein weiteres Dehnungsband, das diagonal zur Filmkante ausgerichtet ist. 

In der globalen Spannungs-Dehnungs-Kennlinie (Abb. 7.1) wird dabei das 

Zwischenplateau beobachtet (3)-(5). Am Ende des Plateaus (5) bei 2,1 % wird 
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im linken Teil der untersuchten Fläche die Entstehung eines dritten Bandes 

festgestellt, das wiederum diagonal zur Filmkante ausgerichtet ist. Die lokale 

Dehnung innerhalb der beobachteten Dehnungsbänder verändert sich mit zu-

nehmender mechanischer Belastung. Die Abhängigkeit der durch DIC ermit-

telten lokalen Dehnung von der angelegten mechanischen Belastung ist in Abb. 

7.3 dargestellt. Dabei wird die beobachtete Fläche in drei kleinere Bereiche 

geteilt, so dass es möglich wird, die Entwicklung der lokalen Dehnung inner-

halb des jeweiligen Bereiches zu analysieren, der innerhalb eines der beobach-

teten Dehnungsbänder liegt. 

Abb. 7.3a zeigt die Entwicklung der lokalen Dehnung im zweiten Bereich der 

untersuchten Filmoberfläche. Wie man aus der Kurve erkennen kann, folgt die 

erste Steigerung der lokalen Dehnung bei der Zugspannung zwischen 6,8 und 

9 MPa. Die Dehnung steigt dabei auf den Wert von 4,7 % und nimmt dann 

relativ langsam mit der Spannungserhöhung zu. Wenn die Spannung den Wert 

von etwa 23 MPa erreich hat, folgt die zweite Steigerung der Dehnung bis auf 

einen Wert von etwa 12 % (zweites Plateau in der Charakteristik). Die aus den 

Plateaus ermittelten Zwillingsspannungen werden entsprechend durch σZWG1 

(6,8 MPa) und σZWG2 (23 MPa) bezeichnet. Bei weiterer Erhöhung der Zug-

spannung bleibt die lokale Dehnung auf einem relativ konstanten Niveau. Im 

ersten Bereich der beobachteten Fläche (Abb. 7.3b) zeigt die Dehnungscharak-

teristik ein ähnliches Verhalten. In diesem Fall folgt die erste Zunahme der 

Dehnung zwischen 12,3 und 15,7 MPa. Die Dehnung steigt dabei auf den Wert 

von 2,6 %und ändert sich relativ langsam bis 24 MPa. Dann steigt die Dehnung 

wieder von 3,8 % auf 12,6 % an und bleibt bei weiterer Spannungserhöhung 

konstant.  

Abb. 7.3c zeigt den lokalen Dehnungsverlauf im dritten Bereich der untersuch-

ten Fläche. Im Gegensatz zu den beiden oben dargestellten Charakteristiken 

werden hier nur eine Steigerung und ein Dehnungsplateau beobachtet. Der ma-

ximale Wert, den die lokale Dehnung nach der Zugbelastung erreicht, beträgt 

etwa 6,5 %. Die entsprechende Zunahme der lokalen Dehnung erfolgt zwi-

schen 18 und 24,2 MPa. Die Abhängigkeit der gemittelten lokalen Dehnung 

von der Zugspannung über die ganze beobachtete Fläche wird in der Abb. 7.3d 

dargestellt. In diesem Fall werden die beiden Punkte am Rand der untersuchten 
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Filmoberfläche (ein Punkt im ersten Bereich und ein Punkt im dritten Bereich) 

ausgewählt. Die gemittelte lokale Dehnung über die ganze Fläche beträgt nach 

der Zugmessung ca. 10 % und entspricht damit etwa dem Wert, der mit der 

Zugmaschine global gemessen wird.  

 
(a) 

 
(b) 
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(c) 

 
(d) 

Abbildung 7.3:    Die durch die DIC-Methode ermittelte Entwicklung der lokalen Dehnungen in 

Abhängigkeit von der angelegten Zugspannung zwischen zwei ausgewählten 

Punkten in der untersuchten Fläche. Die untersuchte Fläche wird in drei Bereiche 

geteilt. Die zwei Punkte werden entsprechend im ersten Bereich (a), im zweiten 

Bereich (b), im dritten Bereich (c) und an den Rändern der untersuchten Film-

oberfläche (ein Punkt im ersten Bereich und ein Punkt im dritten Bereich) posi-

tioniert, so dass die mittlere Dehnung über die ganze Filmoberfläche berechnet 

werden kann 
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Abb. 7.3c zeigt den lokalen Dehnungsverlauf im dritten Bereich der untersuch-

ten Fläche. Im Gegensatz zu den beiden oben dargestellten Charakteristiken 

werden hier nur eine Steigerung und ein Dehnungsplateau beobachtet. Der ma-

ximale Wert, den die lokale Dehnung nach der Zugbelastung erreicht, beträgt 

etwa 6,5 %. Die entsprechende Zunahme der lokalen Dehnung erfolgt zwi-

schen 18 und 24,2 MPa. Die Abhängigkeit der gemittelten lokalen Dehnung 

von der Zugspannung über die ganze beobachtete Fläche wird in der Abb. 7.3d 

dargestellt. In diesem Fall werden die beiden Punkte am Rand der untersuchten 

Filmoberfläche (ein Punkt im ersten Bereich und ein Punkt im dritten Bereich) 

ausgewählt. Die gemittelte lokale Dehnung über die ganze Fläche beträgt nach 

der Zugmessung ca. 10 % und entspricht damit etwa dem Wert, der mit der 

Zugmaschine global gemessen wird.  

Ausgehend von den oben dargestellten DIC-Ergebnissen werden zwei unter-

schiedliche Arten des lokalen Dehnungsverhaltens wie folgt beobachtet. Im 

ersten Fall verläuft die Entwicklung der lokalen Dehnung in zwei Stufen, so 

wie im mittleren und linken Bereich der untersuchten Filmoberfläche gezeigt 

ist (Abb. 7.3a,b). Dieses Dehnungsverhalten kann in den DIC-Dehnungsprofi-

len durch eine zweistufige Farbveränderung erkannt werden. In der ersten Deh-

nungsstufe ändert sich die Farbe von grün zu gelb, dabei entsteht das erste 

Dehnungsplateau. Bei der weiteren Erhöhung der Zugspannung folgt die 

zweite Dehnungsstufe mit der Farbveränderung von gelb zu rot. Dabei entsteht 

das zweite Dehnungsplateau. 

Im zweiten Fall wird nur ein Dehnungsplateau beobachtet. Dieses Dehnungs-

verhalten wird im rechten Teil der untersuchten Filmoberfläche ermittelt.  

Um dieses Verhalten zu erklären, werden REM-Untersuchungen vor und nach 

der Zugmessung durchgeführt. Die entsprechenden REM-Aufnahmen von ei-

nem Teil der untersuchten Filmoberfläche Ni-Mn-Ga-ab225 sind in Abb. 7.4 

dargestellt. Auf der REM-Aufnahme ist ein regelmäßiges periodisches Muster 

der Zwillingsgrenzen zu sehen, die entweder parallel (Abb. 7.4a) oder senk-

recht (Abb. 7.4b) zur Filmkante ([100]A- bzw. [010]A-Kanten der Austeni-

telementarzelle) ausgerichtet sind. In Abb. 7.4b ist die untersuchte Oberfläche 

in der vergrößerten Form dargestellt. Wiederholte Ausrichtungen und die ein-

heitliche Periode zwischen Zwillingsgrenzen deuten auf eine 14 M Martensit-
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Struktur hin. Es ist zu erkennen, dass die Zwillingsgrenzen in kleineren Berei-

chen (Laminaten) Gruppenweise parallel verlaufen und mit anderen Laminaten 

einen Winkel von ca. 12 ° einschließen. In Arbeiten von A.Backen und A. 

Diestel werden periodische Zwillingsgrenzen mit einer ähnlichen Zwillings-

struktur zur 14 M Martensit-Struktur als Typ X bezeichnet [Bac13]. Hier er-

folgt die Zuordnung nur durch Vergleich. Um diese Zuordnung zu bestätigen, 

müsste eine detaillierte AFM-Untersuchung für die Bestimmung des a-c Ver-

hältnisses (Modulierungstyp) durchgeführt werden. 

Im anderen Teil der untersuchten Filmoberfläche Ni-Mn-Ga-ab225 wird nicht 

modulierter Martensit (NM) beobachtet (Abb. 7.5). In diesem Fall gibt es keine 

bestimmte Periode zwischen den unterschiedlich ausgerichteten Zwillings-

grenzen. Die entsprechenden martensitischen Varianten (hellere oder dunklere 

Bereiche auf der Oberfläche) zeigen unterschiedliche Dicken. 

  
(a)                                                              (b) 

Abbildung 7.4:    REM-Aufnahmen der Oberfläche des Ni-Mn-Ga-225ab Filmes mit einer perio-

dischen Zwillingsstruktur. Die Zwillingsgrenzen verlaufen in mehrere hundert 

µm großen Bereichen annähernd parallel (a) oder senkrecht (b) zu der längeren 

Filmkante (x-Richtung). Der Abstand zwischen den einzelnen Zwillingsgrenzen 

beträgt etwa 400 nm  
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Abbildung 7.5:     REM-Aufnahmen der Oberfläche des Ni-Mn-Ga-225ab Filmes mit einer nicht 

periodischen Zwillingsstruktur. Die nicht periodische Zwillingsstruktur ist an 

der nicht periodischen Ausrichtung der martensitischen Varianten erkennbar 

Aus den Messergebnissen der REM Untersuchung folgt, dass in den Ni-Mn-

Ga-225ab Filmen sowohl periodische (14M) als auch nicht periodische (NM) 

Zwillingsstrukturen auftreten. Abhängig von der Zwillingsstruktur sowie Aus-

richtung der Zwillingsgrenzen bezüglich der Zugrichtung können unterschied-

liche Dehnungswerte erreicht werden. 
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Abbildung 7.6:     REM-Aufnahmen der Oberfläche des Ni-Mn-Ga-225ab Filmes nach der Zugbe-

lastung. Der größte Teil der Oberfläche ist glatt und zeigt keine Zwillingsgren-

zen. 

Die REM-Aufnahmen nach der Zugmessung zeigen keine eindeutige Zwil-

lingsstruktur, was auf eine einheitliche Ausrichtung der Gitterzellen hindeutet. 

D.h. nach der Zugmessung sind die meisten Gitterzellen in die Zugrichtung 

eingestellt, so dass keine Zwillingsgrenzen beobachtet werden können.  

Zusammenfassung : 

In diesem Teil der Arbeit wird die mechanisch induzierte Umorientierung der 

Zwillingsstruktur in Ni-Mn-Ga Filmen untersucht. Die Martensitstruktur wird 

dabei vor und nach der Zugbelastung auf der mikroskopischen Skala mit der 

REM-Methode analysiert.  

Ausgehend von den REM-Untersuchungen befindet sich die Martensitstruktur 

des Filmes vor der Zugmessung in einem Multivariantenzustand, in dem Be-

reiche mit 14M und NM Martensit vorhanden sind. Es wird dabei davon aus-

gegangen, dass die beobachteten periodischen Zwillingsstrukturen auf eine 

14M Modulierung von X-Typ aufweisen [Bac13]. Nach der Zugbelastung 
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konnten keine Zwillinge bei in REM-Untersuchungen erkannt werden. Was 

auf eine einheitliche Ausrichtung der Gitterzellen hindeutet.  

Die Änderung der Martensitstruktur in Ni-Mn-Ga Filmen vor und nach der 

mechanischen Zugbelastung wurde auch von S.R. Yeduru untersucht [Yed12]. 

Dabei wurde festgestellt, dass die untersuchten Filme vor der Zugbelastung 

eine ausgeprägte 14M und NM Martensitstruktur aufweisen. Nach der Zugbe-

lastung konnten bei REM-Untersuchungen keine Zwillinge mehr beobachtet 

werden. Die Röntgenuntersuchung (X-Ray) der gezogenen Probe zeigten eine 

große Intensitätsspitze, die dem Einvarianten NM Zustand (400 NM) ent-

spricht, und zwei kleinere Spitzen, die von Martensitstrukturen mit 14M (040) 

und NM (004) entstehen. Somit wurde festgestellt, dass die untersuchten Ni-

Mn-Ga Filme nach einer Zugbelastung fast vollständig zu einem einvarianten 

NM (400) Zustand übergehen. 

Während der Zugmessung wird die DIC Methode verwendet, um die durch die 

Zwillingsgrenzenbewegung erzeugte Dehnung auf der mesoskopischen Skala 

zu untersuchen. Ausgehend von der Zwillingsspannung und der durch die DIC 

Methode ermittelten Dehnung können Rückschlüsse auf das Umorientierungs-

verhalten der Martensitstruktur gezogen werden. 

Die DIC Auswertungen zeigen, dass die mechanisch induzierte Umorientie-

rung der Kristallstruktur in einem oder in zwei Schritten verlaufen kann. In den 

Bereichen (erster und zweiter Bereich der beobachteten Filmoberfläche), wo 

sie in zwei Schritten verläuft, treten die ersten lokalen Dehnungsbänder bereits 

zwischen 7-12 MPa auf. Ausgehend von einer kleineren Energieschwelle zur 

Bewegung der Zwillingsgrenzen in der 14M Zwillingsstruktur als im Ver-

gleich zur NM, werden diese Dehnungen der Umorientierung innerhalb der 

14M Phase zugeordnet. Beim ersten Dehnungsschritt werden die langen a-

Achsen in die Zugrichtung eingestellt. 
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(a) 

 
(b) 

Abbildung 7.7:     Schematische Darstellung der Umorientierung der Martensitstruktur. (a) Im ers-

ten und zweiten Bereich der untersuchten Fläche. In diesen Bereichen verläuft 

die Dehnung in zwei Schritten. Der erste Dehnungsschritt wird durch die Um-

orientierung innerhalb der 14M Zwillingsstruktur erzeugt. Der zweite Deh-

nungsschritt wird durch den Übergang von der 14M zur NM Modulierung er-

zeugt. (b) Im dritten Bereich der untersuchten Filmoberfläche verläuft die 

Dehnung in einem Dehnungsschritt, der durch den Übergang von der 14M zur 

NM Modulierung erzeugt wird 

Der Längenunterschied zwischen den a- und c- Achsen in 14 M Phase beträgt 

etwa 9 % [Bac10], [Bac13]. Allerdings sind in der multivarianten 14M Zwil-

lingsstruktur die Gruppen von a- und c-Achsen nacheinander folgend in die 

Längsrichtung ausgerichtet. So wird bei der Zugmessung nur der Teil der Git-

terzellen in die Zugrichtung umorientiert, bei dem die kurzen c-Achsen in die 

Längsrichtung liegen. Die anderen Gitterzellen sind von Anfang an mit der 

längeren a-Achse in diese Richtung orientiert. Dies führt dazu, dass die durch 

Umorientierung erzeugte Dehnung nur einen Teil (4,7 % bzw. 3,8 %) von dem 

maximalen Wert 9 % erreichen kann. 
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Im zweiten Dehnungsschritt bei der Zugbelastung von 24 MPa geht die 14M 

Struktur in die NM Struktur über. Die Gitterzellen der NM Struktur werden 

dabei mit ihren langen Achsen in Richtung der Zugbelastung ausgerichtet. Im 

Filmbereich (dritter Bereich der beobachteten Filmoberfläche), wo nur ein 

Dehnungsschritt bei der Zugbelastung 18-24 MPa beobachtet wird, findet die 

Umorientierung innerhalb der NM Zwillingsstruktur statt. Nach der Zugbelas-

tung befindet sich die Kristallstruktur des Ni-Mn-Ga Filmes fast vollständig in 

einem einvarianten NM Zustand, bei dem alle längeren Achse in die Längs-

richtung ausgerichtet sind. 

7.2 Thermo-mechanisches Training der Ni- 
Mn-Ga Filme 

Die meisten in dieser Arbeit untersuchten Filme zeigen nach der Strukturie-

rung Zwillingsspannungen höher als 20 MPa. So hohe Zwillingsspannungen 

beschränken allerdings den Einsatz der Filme in den magnetischen Formge-

dächtnisaktoren, weil eine Zwillingsspannung von 5 MPa ausreicht, um den 

magnetischen Formgedächtniseffekt zu blockieren [Kar06]. Um die Zwillings-

spannung zu reduzieren, wird ein thermo-mechanisches Trainingsverfahren 

eingesetzt.  

Das thermo-mechanische Training wird auf folgende Weise durchgeführt: Der 

Film wird zuerst mechanisch in der Zugmaschine gezogen, bis der plastische 

Dehnungsbereich vollständig abgeschlossen ist. Nach der Zugmessung wird 

der Film ausgebaut, und thermisch inhomogen in einem Temperaturgradienten 

unter einer Gewichtsbelastung von etwa 4,6 MPa geheizt, bis die ganze Probe 

in die austenitische Phase umgewandelt ist. Detaillierte Untersuchungen der 

martensitischen Phasenumwandlung werden im nächsten Kapitel beschrieben. 

Nachdem die Probe in den austenitischen Zustand gebracht wird, folgt eine 

Abkühlung, bei der der Film vollständig in die martensitische Phase zurück 

umgewandelt wird. Die erste thermische Dehnungscharakteristik nach der me-

chanischen Zugmessung ist in Abb.7.8 dargestellt, in der die globale Dehnung 

des Filmes in Abhängigkeit der Temperatur aufgetragen ist. Der Versuchsauf-

bau ist schematisch im Nebenbild Abb. 7.8 gezeigt.  
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                                             (a)                                                                   (b) 

Abbildung 7.8:     Die Dehnung-Temperatur-Kennlinien des Ni-Mn-Ga-225ab Filmes in einem 

Temperaturgradienten entlang der y-Richtung. unter einer mechanischen Zug-

belastung von 4,2 MPa. (a) Der erste thermische Dehnungszyklus nach der Zug-

messung. (b) Der zweite und zehnte Dehnungszyklus. Die Dehnung wird in y-

Richtung gemessen  

Aufgrund des Temperaturgradienten zeigt die globale Dehnung einen entspre-

chend graduell ansteigenden und abfallenden Verlauf. Die kritische Tempera-

tur, bei der die Umwandlung beginnt, liegt bei etwa 78,8 °C. Der Film wird 

dabei zusammengezogen. Die Kennlinie zeigt einen wellenartigen Verlauf. 

Dies deutet auf eine sprungartige Propagation der Phasenfront hin. Die gradu-

elle Erhöhung der Dehnung endet bei etwa 83 °C. Bei dieser Temperatur er-

reicht die Dehnung den Wert von etwa -9,8 %. Bei der Abkühlung beginnt die 

martensitische Umwandlung bei etwa 79,8 °C. Während der Abkühlung dehnt 

sich der Film graduell aus. Bei 77 °C ist der Umwandlungsvorgang komplett 

abgeschlossen. Nach der Abkühlung ist der Film um 4,5 % ausgedehnt. Die 

Globale Dehnung erreicht dabei den Wert von -5,3 %.  

Das unterschiedliche Verhalten im Dehnungsverlauf zwischen Heizen und 

Kühlen kann ausgehend von den erreichten Dehnungswerten erklärt werden. 

Nach der Zugmessung entsteht bei der Phasenumwandlung zwischen Marten-

sit und Austenit eine Dehnung von -9.8 %. Der Unterschied zwischen der lan-

gen Achs a14M in der martensitischen Phase (14 M) und der kubischen Achse 

aA in der austenitischen Phase((aA-a14M)/aA) beträgt etwa -4,8 %[Bus09]. Der 
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Unterschied zwischen der langen Achse cNM in der nicht modulierten marten-

sitischen Phase (NM) und der kubischen Achse aA in der austenitischen Phase 

((aA-cNM)/aA) beträgt etwa -13 % [Bus09]. Ausgehend von diesen Daten wird 

folgende Erklärung angenommen. Nach der Zugbelastung sollte sich die mar-

tensitische Struktur des Filmes in einem gemischten Zustand, bei dem 14 M 

und NM Strukturen gleichzeitig auftreten. Deswegen liegt die resultierende 

Dehnung im Bereich zwischen -4,6 und -13 %. Allerdings deutet die Dehnung 

von -9.8 % darauf hin, dass die NM Phase dominiert. Bei der martensitischen 

Umwandlung während der Kühlung entsteht eine Dehnung von etwa 4,5 %. 

Dieser Wert entspricht fast dem Unterschied zwischen a14M und dem aA von 

4,8 % [Bus09]. In der Arbeit von S. Kaufmann wird der Unterschied zwischen 

beiden Gitterkonstanten allerdings mit 6,9 % angegeben [Kau10]. D.h. bei der 

Abkühlung wandelt die Probe bevorzugt in den martensitischen Zustand mit 

14 M Struktur bei dem die meisten langen a14M Achsen entlang der Filmkante 

ausgerichtet sind. 

Beim zweiten thermischen Zyklus erfährt die Probe gleich große Dehnungen, 

so dass nach der Abkühlung der Film den Anfangszustand wieder erreicht. D.h. 

die Dehnungsänderungen bleiben beim Heizen und der darauffolgenden Ab-

kühlung etwa auf dem gleichen Niveau. Die maximale Dehnungsänderung er-

reicht einen Wert von 4,5 %. Die beiden Messkurven des zweiten und zehnten 

Zyklus werden in Abb. 7.8 b dargestellt. Nach zehn thermischen Trainingszyk-

len wird die Probe wieder mechanisch gezogen.  

Die entsprechende Spannungs-Dehnungs-Charakteristik mit den dazugehöri-

gen lokalen Dehnungskarten (DIC-Auswertungen) wird in Abb. 7.9 darge-

stellt. Im Vergleich zur Dehnungscharakteristik vor dem Training Abb. 7.1 

wird hier nur ein Spannungsplateau beobachtet. Die Zwillingsspannung be-

trägt etwa 19,4 MPa. Die plastische Dehnung erreicht dabei 5,6 %.  



7  Mechanische Eigenschaften freistehender Ni-Mn-Ga Filme 

176 

 

Abbildung 7.9:     Die Spannungs-Dehnungs-Charakteristik des Ni-Mn-Ga-225ab Filmes nach 

dem thermo-mechanischen Training. Die angelegte Zugspannung wird als Funk-

tion der globalen Dehnung gezeigt. Im oberen Bereich sind die Dehnungskarten, 

die durch DIC berechnet werden, dargestellt. Die Bewegung und Entstehung ei-

nes einzigen Dehnungsbandes wird in der untersuchten Fläche beobachtet. Die 

lokale Dehnung im Dehnungsband beträgt etwa 6 %. Seine Ausrichtung bezüg-

lich der Filmkanten bleibt bei der Ausbreitung erhalten 

Die dazugehörigen Dehnungskarten zeigen die Entstehung und Bewegung ei-

nes Dehnungsbands, was diagonal zur Filmkante ausgerichtet ist. Die lokale 

Dehnung innerhalb der deformierten Fläche bleibt konstant und beträgt etwa 

6 %, was mit der globalen Dehnung übereinstimmt. Der Unterschied zwischen 

cNM und a14M beträgt etwa 7,4 % [Kauf10]. Dieser Wert liegt in der Nähe von 

der ermittelten lokalen Dehnung, was auf eine mögliche spannungserzeugte 

Umwandlung vom Einvariantenzustand in der 14 M Phase zur NM Phase hin-

deutet, d.h. durch die martensitische Phasenumwandlung unter mechanischer 

Belastung bildet sich in der martensitischen Phase ein Einvariantenzustand.  
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Nach der Zugmessung wird eine Reihe von thermischen Zyklen unter einer 

Zugbelastung von 4,2 MPa durchgeführt. Dann wird der Film in der Zugma-

schine wieder gezogen. Die Messergebnisse der Zugmessungen vor und nach 

dem thermo-mechanischen Training sind in Abb. 7.10 zusammengefasst. 

 

Abbildung 7.10:   Spannungs-Dehnungs-Charakteristiken des Ni-Mn-Ga-225ab Filmes vor und 

nach dem Training 

Ausgehend von diesen Ergebnissen kann man feststellen, dass die Spannungs-

Dehnungs-Charakteristiken nach der thermischen Umwandlung nur ein Span-

nungsplateau bis maximal 5,8 % aufweisen. Vor dem thermischen Training hat 

die maximale Dehnung einen Wert von etwa 10 %. Am Anfang vor der mar-

tensitischen Umwandlung war die Zwillingsstruktur in einem Multivarianten-

zustand. Hier hatten einige Varianten energetisch günstigere Ausrichtungen, 

die bei kleineren Zugbelastungen zwischen 6 und 12 MPa umorientiert werden 

können. Diese Umorientierungen werden in der Dehnungscharakteristik als 

Spannungsoszillationen und ein relativ niedriges Spannungsplateau beobach-

tet. Nach dem Training wird der Film in einen Einvariantenzustand gebracht, 

bei dem die langen a14M-Achsen in die Längsrichtung ausgerichtet sind. Bei 
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der Zugbelastung wird in diesem Fall nur ein Spannungsplateau beobachtet 

(Übergang von 14M zu NM). Die dazugehörigen DIC-Auswertungen durch 

einen einzigen Dehnungsband können diese Annahme bestätigen.  

Die Zwillingsspannung sinkt nach dem ersten Trainingszyklus auf 20 MPa und 

bleibt dann nach weiteren Trainingszyklen ungefähr auf dem gleichem Niveau 

erhalten. Somit war es nach dem oben beschriebenen thermo-mechanischen 

Training möglich die Zwillingsspannung von 24 auf 20 MPa zu reduzieren, 

was immer noch zu hoch ist, um den magnetischen Formgedächtniseffekt im 

Film zu aktivieren. 
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8 Martensitische 
Phasenumwandlung in 
freistehenden Ni-Mn-Ga Filmen  

In diesem Kapitel wird die martensitische Umwandlung in freistehenden Ni-

Mn-Ga Filmen durch In-Situ-Verfahren, wie elektrische Widerstandsmessung, 

optische Mikroskopie und DIC-Methoden untersucht. Die Kombination dieser 

Methoden ermöglicht es, ein Einblick in die martensitischen Umwandlung auf 

der makroskopischen und mesoskopischen Ebene zu gewinnen und die Aus-

richtung der martensitischen Varianten während des Phasenüberganges zu ana-

lysieren. Es wird gezeigt, dass die Entstehung und Verbreiterung der Marten-

sit-Austenit Phasengrenzen durch die Einstellung eines Temperaturgradienten 

entlang des Films kontrolliert werden kann, wie es im Kapitel 6 für die Ni-Mn-

Ga Folien vorgestellt wurde. 

8.1 Bestimmung der 
Phasenumwandlungstemperaturen  

Die Phasenumwandlungstemperaturen der Filme (s. Tabelle 3.2) werden mit 

einer Widerstandsmessung bestimmt. Dafür wird der Film in einen Kryostaten 

eingebaut und an vier Stellen elektrisch kontaktiert. Der Widerstand wird in 

Abhängigkeit von der Temperatur gemessen. Eine Widerstandscharakteristik 

des Ni-Mn-Ga-ab225 Films ist in der Abb. 8.1 dargestellt. Wie man aus der 

Messung erkennen kann, werden beim Erhitzen und Abkühlen ähnlich wie bei 

einkristallinen Ni-Mn-Ga Folienabrupte Änderungen des Widerstands beo-

bachtet. Diese Änderungen entstehen auf Grund der Phasenumwandlung. Die 

austenitische Phase hat einen kleineren Widerstand als die martensitische 

Phase. Beim Erhitzen, wenn die Temperatur von 78 °C erreicht ist, beginnt der 

Widerstand zu sinken. Dies deutet auf die Entstehung der austenitischen Phase 

hin. Bei der Temperatur von 83 °C ist Umwandlung komplett abgeschlossen, 
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so dass der ganze Film in die austenitische Phase umgewandelt ist, und der 

Widerstand den kleinsten Wert erreicht hat. 

Die beiden Temperaturen werden entsprechend als Austenitstart TAs  und Aus-

tenitend TAf  bezeichnet. Bei der Abkühlung wird eine sprunghafte Widerstand-

sänderung zwischen Temperaturen von 80 °C und 75 °C beobachtet, dies deu-

tet auf eine Rücktransformation in die martensitische Phase hin. Die beiden 

Temperaturen werden entsprechend als Martensitstart TMs  und Martensitend 

TMf  bezeichnet.  

 

Abbildung 8.1:     Widerstandcharakteristik in Abhängigkeit von der Temperatur beim Heizen und 

Kühlen eines Ni-Mn-Ga Films  

8.2 Einfluss eines Temperaturgradienten auf 
die martensitische Umwandlung 

Der schematische Versuchsaufbau für die optische Untersuchung der Phasen-

umwandlung wird in Abb. 8.2 gezeigt. Ein Ende des Films wird auf ein be-

heizbares Substrat befestigt. Das andere Ende bleibt freistehend, so dass bei 
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der Temperaturänderung des Substrates ein Temperaturgradient entlang des 

Filmes entsteht. Die globale Dehnung, die während der Phasenumwandlung 

entsteht, wird in Abhängigkeit von Temperatur durch optische Mikroskopie 

bestimmt. Die Mikroskopkamera wird dabei auf 100-fache Vergrößerung 

eingestellt.  

 

Abbildung 8.2:     Schematische Darstellung des Messaufbaus. Ein Temperaturgradient entsteht 

entlang der y-Richtung durch die Erwärmung des Heizelementes. Die thermi-

schen Versuche mit der Phasenumwandlung werden unter mechanischer Belas-

tung durchgeführt.  

Sie hat eine Auflösung von 5 µm per Pixel. Die Erwärmung des Substrates 

wird mit einer konstanten Rate von 6 K/min durchgeführt. Die Entwicklung 

der Temperatur entlang des Ni-Mn-Ga Streifens wird überkalibrierte Tempe-

ratursensoren und Infrarot-Thermographie gemessen.  

Nach dem die gewünschte Temperatur erreicht ist, wird das Substrat durch 

Luftkonvektion mit einer durchschnittlicher Kühlratte von 4 K/min abgekühlt. 

Die Mikroskopaufnahmen von der Probenoberfläche, die während der marten-

sitischen Umwandlung aufgenommen wurden, sind in Abb. 8.3 (a-d) gezeigt. 

Der Film wird dabei mit einer mechanischen Spannung von 0,2 MPa belastet, 
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um die Oberfläche während der Umwandlung flach zu halten. Die temperatur-

abhängigen hoch aufgelösten Aufnahmen zeigen die Bildung der martensiti-

schen Mikrostruktur auf der Oberfläche von 1*1,6 mm2 im mittleren Teil der 

Probe. In der austenitischen Phase (Abb. 8.3a bei 80 °C) ist die Oberfläche 

nahezu flach, mit Ausnahme einiger Kratzer auf der Oberseite, die bei der Pro-

benvorbereitung erzeugt wurden. 

Abbildung 8.3: Die Filmoberfläche von Ni-Mn-Ga-ab227 während der Phasenumwandlung 

Bei der Abkühlung bildet sich die martensitische Phase in der Form von peri-

odischen Zwillingsgrenzen, die im unteren Teil der beobachteten Filmoberflä-

che parallel und senkrecht zur Phasengrenze ausgerichtet sind. Bei einer Tem-

peratur von 79°C bleibt der obere Teil der Oberfläche im austenitischen 

Zustand, der untere Teil wandelt in die martensitische Phase um. Nach weiterer 

Abkühlung wird die ganze Oberfläche mit martensitischen Varianten ausge-

füllt. Die unterschiedliche Ausrichtung der Zwillingsgrenzen kann durch die 

unterschiedlichen Oberflächenspannungen, die durch Oberflächendefekte er-

zeugt werden, erklärt werden. Die Länge der b14M-Achse der Kristallstruktur 

ist nahezu mit den Gitterkonstanten der austenitischen Elementarzelle iden-

tisch. Folglich ist die Ausrichtung der b14M-Achse parallel zur Ebene der Pha-

sengrenze energetisch günstiger. Es erfordert die Ausrichtung der c14M und 

a14M–Achsen senkrecht zur Phasengrenze. Diese Art von Zwillingsbildung 

 

80 °C 

(a) 

 

79 °C 

(b) 

 

78.6 °C 

(c) 

 

78.2 °C 

(d) 
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heißt a-c Zwilling. Die a-c Zwillingsbildung hat den größten Unterschied in 

den Gitterkonstanten und kann daher am effizientesten die martensitische Ver-

zerrung der benachbarten Varianten kompensieren. Aufgrund der Kratzer und 

Oberflächendefekte wird diese Ausrichtung nicht auf dem gesamten unter-

suchten Bereich beobachtet, sondern nur im rechten Teil der Oberfläche, wo 

die Zwillingsgrenzen parallel zur Phasengrenze ausgerichtet sind. Die Span-

nung, die durch die Kratzer eingeführt wird, richtet die Varianten in unter-

schiedliche Richtung bezüglich der Phasengrenze ein, so entstehen im linken 

Teil der beobachteten Oberfläche senkrecht gerichtete Zwillingsgrenzen. 

 

(a) 

 

(b) 

Abbildung 8.4:    Filmoberfläche während der Phasenumwandlung: (a) Im oberen Teil des Filmes 

in der Nähe der Fixierung verläuft die Umwandlung in einem schmalen Flächen-

bereich. Daher ist nur eine Phasengrenze zu sehen, (b) Im mittleren Teil der 

Probe verläuft die Umwandlung in einem breiteren Flächenbereich. Daher sind 

mehrere Phasengrenze zu sehen 

 

Die Aufnahmen in der Abb. 8.4 zeigen die Filmoberfläche bei der Phasenum-

wandlung in der Nähe der Fixierung und im mittleren Teil der Probe. Die Probe 

wird bei diesen Aufnahmen mit einer Zugspannung von 5,8 MPa belastet. In 



8  Martensitische Phasenumwandlung in freistehenden Ni-Mn-Ga Filmen 

184 

der Nähe der Fixierung an einem keramischen Plättchen kann die Umwand-

lungsfront zwischen Martensit und Austenit erkannt werden. Dies folgt aus 

dem größten Temperaturunterschied zwischen dem keramischen Halter und 

der Filmoberfläche in der Nähe der Fixierung. In der Mitte des Filmes, wo der 

Temperaturgradient kleiner ist, verläuft die martensitische Umwandlung in ei-

nem größeren Bereich. So bewegen sich einige Umwandlungsgrenzen gleich-

zeitig. Sie sind senkrecht zur Filmkante ausgerichtet (Abb. 8.4b). Die oben 

dargestellten Bilder zeigen, welchen Einfluss der Temperaturgradient auf die 

Form der Umwandlungsphase hat. Folglich verfläuft bei kleineren Gradienten 

die Umwandlung durch mehrere Phasengrenzen, bei höheren Gradienten bildet 

sich nur eine Phasengrenze, was im Einklang mit den Untersuchungen an Ni-

Mn-Ga Folien (Kapitel 6) ist. 

8.3 Thermo-mechanische Aktuierung  

Abb.8.5 zeigt eine makroskopische Dehnungscharakteristik des Ni-Mn-Ga-

ab227 Filmes bei der Martensit-Austenit-Phasenumwandlung in Abhängigkeit 

der Temperatur bei unterschiedlichen Zugbelastungen. Die globale Dehnung, 

die bei der Phasenumwandlung unter Belastung von 0,8 MPa gemessen wird, 

entspricht der grünen Kurve.  

Die kritische Temperatur, bei der die Umwandlung beginnt, liegt zwischen 78 

und 79 °C. Die Charakteristik zeigt einen wellenartigen Charakter. Dies deutet 

auf einen nicht einheitlichen Verlauf der Phasenumwandlung hin. Die gradu-

elle Erhöhung der Dehnung endet bei etwa 83 °C. Bei dieser Temperatur er-

reicht die Dehnung den Wert von etwa -2,2 %. Bei Abkühlung beginnt die 

martensitische Umwandlung bei etwa 80 °C. 
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Abbildung 8.5:     Makroskopische Dehnungscharakteristik des Filmes Ni-Mn-Ga-ab227 bei der 

Martensit-Austenit Phasenumwandlung in Abhängigkeit von der Temperatur T2 

am Heizelement bei unterschiedlichen Zugbelastungen 

Während der Abkühlung dehnt sich der Film graduell aus. Bei 78 °C ist der 

Umwandlungsvorgang komplett abgeschlossen. In den folgenden Messungen 

wird die Belastung schrittweise erhöht. Die rote Kurve entspricht der Deh-

nungscharakteristik, die bei einer Belastung von 3,25 MPa gemessen wurde. 

Die maximale Dehnung erreicht dabei den Wert von -3,8 %. Die weitere Ver-

größerung der Belastung führt zur Erhöhung der maximalen Dehnung auf etwa 

-4,5 % bei einer Belastung von 6,8 MPa. Die Abhängigkeit der globalen Deh-

nung von der angelegten Zugspannung kann durch den oben beschriebenen 

Einfluss der Oberflächendefekte auf die Phasenumwandlung erklärt werden. 

Um diesen Effekt übersichtlich zu zeigen, wird der Verlauf der Phasenum-

wandlung in einem Bereich mit sichtbaren Oberflächendefekten optisch unter-

sucht. 
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Abbildung 8.6:     Optische Mikroskopaufnahmen der Filmoberfläche während der martensiti-

schen Phasenumwandlung beim Kühlen bei der Belastung 0,8 MPa (a-d) und 

6,8 MPa (e-h) 

Die entsprechenden Mikroskopaufnahmen der Filmoberfläche während der 

Phasenumwandlung sind in Abb. 8.6 dargestellt. Die Bilder (a-d) wurden bei 

der Belastung von 0,8 MPa aufgenommen. Nach der martensitischen Um-

wandlung werden auf der Filmoberfläche zahlreiche Zwillingsstrukturen beo-
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bachtet, die senkrecht und parallel zur Filmkante ausgerichtet sind. Wenn da-

gegen eine mechanische Spannung von 6,8 MPa angelegt wird, zeigt die Film-

oberfläche im martensitischen Zustand kaum sichtbare Zwillingsgrenzen. Dies 

deutet auf einen Einvariantenzustand hin, bei dem die langen a14M Achsen ent-

lang der Belastung (in die Längsrichtung) ausgerichtet sind.  

Zur Ausdehnung in die laterale Richtung (y-Richtung) bei der martensitischen 

Phasenumwandlung tragen nur a14M-Achsen bei. Dabei gelten zwischen den 

Gitterkonstanten in 14M Martensit und Austenit folgende Verhältnisse: 

a14M>aA, b14M≈ aA und c14M<aA. Dementsprechend führt die Ausrichtung der 

a14M-Achsen in die x- oder z-Richtung zur Reduzierung der Dehnung in y-

Richtung. Wenn die angelegte Spannung zu klein ist, dominiert der Einfluss 

von Defekten. Dann richten sich a14M-Achsen in unterschiedliche Richtungen 

aus. 

Nur ein Teil von Ihnen wird in die y-Richtung liegen. Als Ergebnis entsteht 

bei der Umwandlung eine kleinere Dehnung von -2,2 %. Wenn die angelegte 

Spannung ansteigt, um den Einfluss von Defekten zu übertreffen, werden die 

a14M-Achsen in die Längsrichtung ausgerichtet. Dann kann die globale Deh-

nung den Wert erreichen, der dem Unterschied zwischen a14M und aA (4,8 %) 

entspricht. Die kritische Belastung, die angelegt werden muss, um die Kristall-

struktur des Ni-Mn-Ga Filmes bei der martensitischen Phasenumwandlung in 

einen Einvariantenzustand zu bringen, hängt von der Anzahl der Defekte ab. 

Proben mit einer glatten Oberfläche (keine sichtbare Defekte auf der makro-

skopischen und mesoskopischen Ebene) können in den Einvariantenzustand 

während der Phasenumwandlung bei einer Zugbelastung von 2-4,2 MPa (siehe 

Abb. 7.8b) gebracht werden. Bei Proben mit sichtbaren Defekten, z.B. die 

Probe Ni-Mn-Ga-ab227 (Abb. 8.5), wird eine höhere Spannung (6,8 MPa) be-

nötigt, um die Kristallstruktur in den Einvariantenzustand zu bringen. 
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9 Zusammenfassung  

In dieser Arbeit wird das Aktuierungsverhalten von einkristallinen Ni-Mn-Ga 

Legierungen, das auf dem magnetischen Formgedächtniseffekt (MSM-Effekt) 

und der Kopplung zwischen ihren magnetischen, mechanischen und thermi-

schen Eigenschaften basiert, untersucht. Es werden drei verschiedene Aktuie-

rungsarten vorgestellt, die in der vorliegenden Arbeit als magneto-mechani-

sche, magneto- thermische und thermo-mechanische Aktuierung bezeichnet 

werden.  

Bei der magneto-mechanischen Aktuierung wird die Ni-Mn-Ga Probe im ers-

ten Schritt magnetisch durch den MSM-Effekt deformiert und im zweiten 

Schritt durch eine mechanisch induzierte Dehnung zum Anfangzustand zu-

rückgestellt wird. Die magneto-thermische Aktuierung wird durch die ther-

misch induzierte Phasenumwnadlung beim angelegten magnetischen Feld er-

zeugt. Die dabei entstehende Dehnung kann durch die Richtung des 

magnetischen Feldes beeinflusst werden.  

Bei der thermo-mechanischen Aktuierung wird die thermisch induzierte Pha-

senumwandlung unter einer mechanischen Belastung erzeugt. Abhängig von 

der Belastungsstärke kann die dabei entstehende Dehnung verändert werden.    

Zwei Arten der Ni-Mn-Ga Proben werden in dieser Arbeit verwendet. Bei der 

ersten Art handelt es sich um dünne Folien (Top-Down Methode), die durch 

mechanisches Schneiden und darauffolgendes Polieren aus einem einkristalli-

nen Volumenmaterial hergestellt werden. Die zweite Art der untersuchten Ni-

Mn-Ga Proben werden durch Kathodenzerstäubung als dünne Filme herge-

stellt (Bottom-Up Methode). Die verschiedenen Herstellungsmethoden führen 

zur Entstehung unterschiedlicher Zwillingsstrukturen: 10M Martensit in Ni-

Mn-Ga Folien; NM und 14M Martensit in Ni-Mn-Ga Filmen.  

Im ersten Teil der Arbeit wird auf die Untersuchung der Zwillingsstrukturen 

der Ni-Mn-Ga Folien eingegangen. Zuerst wird gezeigt, wie Zwillingsgrenzen 

mit unterschiedlichen Ausrichtungen erzeugt werden können. Abhängig von 
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der Ausrichtung bezüglich der längeren Folienkante werden die Zwillingsgren-

zen entsprechend als diagonal, senkrecht oder parallel bezeichnet. Magneti-

sche und mechanische Eigenschaften der Folien werden in Abhängigkeit von 

der Ausrichtung der Zwillingsgrenzen untersucht. Die Folien mit diagonalen 

Zwillingsgrenzen zeigen die höchste magnetisch induzierte Dehnung in Längs-

richtung (x-Richtung) von 5,7 % bei der magnetischen Feldstärke von 0,18 T. 

Die kleinste Zwillingsspannung von 0,6 MPa mit der mechanisch induzierten 

Dehnung von 5,6 % wird bei den Folien mit senkrechten Zwillingsgrenzen be-

züglich der x-Richtung gemessen.  

Die Möglichkeit, die Zwillingsgrenzen unterschiedlich auszurichten, ist für 

technische Anwendungen von besonderem Vorteil. Abhängig von der Aus-

richtung der Zwillingsgrenzen wird die Folie entweder in der Breite oder 

Länge verändert. Die Ausrichtung der Zwillingsgrenzen bestimmt die Rich-

tung des magnetischen Feldes, das für die MSM-Aktuierung notwendig ist.  

Um die Zwillingsspannung zu reduzieren und die durch MIR erzeugte Deh-

nung zu erhöhen, werden an den Ni-Mn-Ga Folien magneto-mechanische und 

magneto-thermische Trainingszyklen durchgeführt. Beim thermo-magneti-

schen Training, bei dem die martensitische Phasenumwandlung in einem äu-

ßeren magnetischen Feld erfolgt, können bessere Ergebnisse als beim mag-

neto-mechanischen Training erzielt werden. Die magnetische Dehnung ist 

nach dem magneto-thermischen Training bei allen untersuchten Folien höher 

als 5 %.  

Nach dem Training wird die magneto-mechanische Aktuierung der Ni-Mn-Ga 

Folien untersucht, bei der die Ni-Mn-Ga Folien im ersten Schritt durch MIR 

magnetisch zusammengezogen und dann mechanisch wieder ausgedehnt wer-

den. Der Aktuierungshub kann dabei durch die Einstellung der magnetischen 

Feldstärke kontrolliert werden. Um die bei der Aktuierung erzeugte Arbeits-

dichte zu bestimmen, wird die durch eine Feder angelegte mechanische Belas-

tung zwischen 0 und 2 MPa schrittweise verändert. Um einen Referenzwert zu 

bilden, wird die MIR Aktuierung auch bei den Volumenkristallproben unter-

sucht. Die maximale Arbeitsdichte von 75,175 kJ/m3 wird bei der Druckbelas-

tung von 1,42 MPa gemessen. In der Folie mit der Dicke von 50 µm beträgt 

die maximale Arbeitsdichte nur 41,9 kJ/m3 bei der Zugbelastung von 1,2 MPa. 
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Ein wesentlicher Grund für diesen Unterschied liegt in den unterschiedlichen 

Randbedingungen in beiden Fällen. Bei der Probe mit der kleineren Dicke 

spielt das Verhältnis Oberfläche/Volumen eine größere Rolle. Je größer das 

Verhältnis zwischen Oberfläche und Volumen ist, desto stärker ist der Einfluss 

der Oberflächendefekte auf die Umorientierung der martensitischen Varianten 

und dementsprechend auf die magneto-mechanische Dehnung der Probe. Trotz 

der kleineren Arbeitsdichte konnten über 250 Zyklen der magneto-mechani-

schen Aktuierung der Ni-Mn-Ga50b Folie reproduzierbar erzeugt werden. 

Dies zeigt, dass die Ni-Mn-Ga Folien mit einer Dicke zwischen 50 und 80 µm 

erfolgriech im Bereich der Mikroaktorik eingesetzt werden können.   

Als weiteres Aktorprinzip wird der thermisch induzierte Formgedächtniseffekt 

in einem Temperaturgradienten mit/ohne äußeres Magnetfeld vorgestellt. Die 

Entstehung und die reversible Bewegung einer einzelnen Phasengrenze zwi-

schen dem martensitischen und austenitischen Zustand kann in einem äußeren 

magnetischen Feld von 150 mT und einem Temperaturgradienten von wenigen 

Grad kontrolliert werden. Das angelegte magnetische Feld führt zur Entste-

hung eines Einvariantenzustands in der martensitischen Phase, so dass beim 

Phasenübergang eine reproduzierbare Dehnung von etwa 3,9 % (bei einem in 

x-Richtung angelegten magnetischen Feld) und von etwa -1,9 % (bei einem in 

y-Richtung angelegten magnetischen Feld) entsteht. Diese Ergebnisse sind für 

weitere Entwicklungen miniaturisierter Folien- und Dünnfilmaktoren von gro-

ßer Bedeutung, da das Aktorprinzip in kleinen Dimensionen große Arbeits-

dichten verspricht und auch bei hohen kritischen Spannungen zur Bewegung 

von Zwillingsgrenzen über 3 MPa eine Aktuierung möglich ist. Zugleich er-

öffnet das vorgestellte Aktorprinzip neue Möglichkeiten zur Positionierung.  

Im zweiten Teil der Arbeit steht die Untersuchung epitaktischer Ni-Mn-Ga 

Filme im Vordergrund. Die Filme werden auf einem Cr-Substrat mit Hilfe der 

Kathodenzerstäubungsmethode hergestellt. Weil die Bindung zum Substrat die 

Bewegung von Zwillingsgrenzen und die bei der Phasenumwandlung entste-

hende Dehnung blockieren kann, werden die Filme zuerst vom Substrat na-

schemisch gelöst. Im Vergleich zu einkristallinen Ni-Mn-Ga Folien, zeigen 

epitaktische Ni-Mn-Ga Filme eine wesentlich komplexere martensitische 

Struktur mit verschiedenen Modulierungsarten (14M und NM Martensit), die 
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bei der REM-Untersuchung festgestellt werden. Dies führt dazu, dass abhängig 

von der Zwillingsstruktur und Ausrichtung der Zwillingsgrenzen unter einer 

mechanischen Zugbelastung ein unterschiedliches Dehnungsverhalten auftritt. 

Die mit der digitalen Bildkorelationsmethode (DIC) ermittelten Auswertungen 

zeigen erste Dehnungsbänder, die durch mechanisch induzierte Bewegung der 

Zwillingsgrenzen erzeugt werden, in Filmbereichen mit 14M Martensit, da-

nach in Bereichen mit NM Martensit. In Bereichen mit 14M Martensit verläuft 

die Umorientierung in zwei Schritten. Der erste Dehnungsschritt verläuft bei 

der Zugbelastung von 7-12 MPa. Es wird angenommen, dass er durch die Um-

orientierung innerhalb 14M Martensit hervorgerufen wird. Der zweite Deh-

nungsschritt wird als intermartensitische Umwandlung von 14 M in NM Mar-

tensit interpretiert. Die Bereiche mit NM Martensit zeigen nur einen 

Dehnungsschritt, der durch Umorientierung der Zwillingsstruktur innerhalb 

der NM Martensit erzeugt wird. Die Zwillingsspannung im NM Martensit ist 

mit 24 MPa wesentlich höher als im 14M (7-12 MPa).   

Die Zwillingsspannung von 24 MPa kann durch thermo-mechanisches Trai-

ning nicht wesentlich reduziert werden. Die kleinste Zwillingsspannung, die 

nach dem Training erreicht wird, liegt bei etwa 20 MPa. Die maximale globale 

plastische Dehnung erreicht in diesem Fall etwa 6 %. Die DIC-Auswertungen 

zeigen die Entstehung und Bewegung nur eines einzigen Dehnungsbandes, das 

diagonal zur längeren Filmkante ausgerichtet ist. Die lokale Dehnung inner-

halb der deformierten Fläche beträgt etwa 6 %, was mit der globalen Dehnung 

übereinstimmt. Der Unterschied zwischen cNM und a14M beträgt etwa 7 %. Die-

ser Wert liegt in der Nähe von der ermittelten lokalen Dehnung, was auf eine 

mögliche spannungsinduzierte intermartensitische Umwandlung von 14 M in 

NM Martensit hindeutet.  

Auf Grund der hohen Zwillingsspannungen war es unmöglich in den unter-

suchten Filmen den MSM-Effekt zu erzeugen. Die einzige Möglichkeit für die 

Aktuierung, die bei den untersuchten Filmen funktioniert, ist thermo-mechani-

sche Aktuierung. In diesem Fall kann hohe Zwillingsspannung die Aktuierung 

nicht blockieren. Die Dehnung wird dabei durch die thermisch induzierte Pha-

senumwandlung unter einer mechanischen Belastung reversibel erzeugt. Die 

Dehnungswerte hängen dabei sowohl von der Stärke der angelegten Belastung 
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als auch von der Qualität der Filmoberfläche ab. So bei den Proben mit relativ 

sauberen Oberflächen (kaum optisch sichtbare Defekte), kann eine reversible 

thermische Dehnung von 4,5 % bereits bei der Zugbelastung von 2 MPa ge-

messen werden. Bei den Proben mit unsauberen Filmoberflächen (deutlich 

sichtbare Defekte) wird eine Zugbelastung von 6,8 MPa dafür benötigt. Die 

Dehnung von 4,5 % kann durch einen Übergang zwischen 14M Martensit und 

Austenit interpretiert werden.   

Ein weiteres wichtiges Ergebnis aus der Sicht der Aktuierung, dass die unter-

suchten Ni-Mn-Ga Filme nach einer Zugbelastung von mindestens 20 MPa 

eine thermisch induzierte Dehnung von 10 % aufweisen. Das ist die höchste 

thermische Dehnung, die bis jetzt in Ni-Mn-Ga Filmen gemessen wurde. Die 

Dehnung von 10 % kann durch einen Übergang zwischen NM Martensit und 

Austenit interpretiert werden.   

Auf Basis der erzielten Messergebnisse lässt sich zeigen, dass die Ni-Mn-Ga 

Folien und Filmen als aktive Elemente im Bereich der Mikroaktorik eingesetzt 

werden können.  
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In dieser Arbeit werden drei verschiedene Aktuierungsarten von einkristalli-
nen Ni-Mn-Ga Legierungen vorgestellt. Sie werden im folgenden als magne-
to-mechanische, magneto-thermische und thermo-mechanische Aktuierung 
bezeichnet. Diese Aktuierungsprinziepien basieren auf dem magneti schen 
Formgedächtniseff ekt (MSM-Eff ekt) und der Kopplung zwischen den mag-
neti schen, mechanischen und thermischen Eigenschaft en von Ni-Mn-Ga Le-
gierungen. Wobei die besondere Eigenschaft  von der Ni-Mn-Ga Legierung ist 
der MSM-Eff ekt, bei dem eine plasti sche Verformung durch die magneti sch 
induzierte Umorienti erung der Kristallstruktur (MIR) entsteht.
 Zwei Arten der Ni-Mn-Ga Proben werden in dieser Arbeit verwendet. Bei der 
ersten Art handelt es sich um dünne Folien, die durch mechanisches Schnei-
den aus einem einkristallinen Volumenmaterial hergestellt werden. Die zwei-
te Art der Ni-Mn-Ga Proben werden durch Kathodenzerstäubung als dünne 
Filme hergestellt.
Somit wird es möglich, das Aktuierungsverhalten bei den Proben mit der 
Dicke von 4 µm bis 3 mm zu untersuchen.
Auf Basis der erzielten Messergebnisse lässt sich zeigen, dass die Ni-Mn-Ga 
Folien und Filme als akti ve Elemente erfolgreich im Bereich der Mikroaktorik 
eingesetzt werden können. 
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