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V 

Vorwort 

 

 

Die Bauwirtschaft und insbesondere der Betonbau unterliegen einem rasanten Wandel.  

Portlandzement wird zunehmend durch Ersatzstoffe wie Flugasche oder Hüttensand  

verdrängt. Bereits heute übersteigt die Nachfrage nach Ersatzstoffen das verfügbare Angebot. 

Diese Ressourcenknappheit führt neben Emissionsaspekten zur weltweiten Forschung an  

einer Vielzahl neuer Alternativen zu Portlandzement, deren aktuelle Entwicklungsstadien sich 

zwischen frühen Entwicklungsstufen und Marktreife befinden. Exakte Zukunftsprognosen 

sind schwer zu erstellen, jedoch scheinen in Zukunft einzelne Bindemittel wie Portlandzement 

durch Kombinationen aus mehreren, gezielt aufeinander abgestimmten Bindemitteln und 

Feinststoffen abgelöst zu werden. Auch ist absehbar, dass rezyklierte Gesteinskörnungen zu-

künftig eine stärkere Rolle bei der Betonherstellung spielen werden. Zielsetzung des 14. Sym-

posiums Baustoffe und Bauwerkserhaltung ist es, Ihnen einen Überblick über diese Entwick-

lungen zu geben und diese hinsichtlich Ihrer Auswirkungen auf die zukünftige Betontechno-

logie sowie das zukünftige Bauen zu bewerten. 

 

Das Programm der Veranstaltung beginnt mit der Vorstellung von Bewertungsmethoden, mit 

denen die Folgen von technischen Änderungen für einzelne Projekte, das eigene  

Unternehmen oder das Bauen insgesamt beurteilt und quantifiziert werden können. Da  

Calcium-Silikat-Hydrat auch in nahezu allen neuen Bindemittelansätzen weiterhin das  

maßgebende Hydratationsprodukt ist, wird im folgenden Vortrag die Struktur dieses Binders 

erläutert. Anschließend folgt eine Vorstellung der Möglichkeiten, die sich durch Zementer-

satzstoffe wie Gesteinsmehle, Hüttensand und Flugasche oder calcinierte Tone bieten. Nach-

folgend werden Ihnen Alternativen zum Portlandzement vorgestellt und deren Potentiale  

beleuchtet. Auf die Einsatzmöglichkeiten der rezyklierten Gesteinskörnung und die  

Konsequenzen einer Verschiebung der normativen Regeln hin zu Performance-Konzepten 

wird in zwei weiteren Vorträgen eingegangen. Dem zeitlichen Wandel unterliegen auch die 

Anforderungen an Bauwerke und Baustoffe. Die Veranstaltung schließt daher mit einem  

Vortrag zur Zukunft des Bauens. 
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Technikfolgenabschätzung zum Thema Betone der Zukunft – 

Herausforderungen und Chancen 

Matthias Achternbosch 

Zusammenfassung 

In diesem Artikel werden Methoden der Technikfolgenabschätzung vorgestellt, die zur Bewertung von Entwick-

lungen neuartiger Bindemitteln eingesetzt werden können. Es wird aufgezeigt, dass es mit einer TA möglich ist, 

schon in einem frühen Stadium der Entwicklung einer Bindemittel-Technologie erste Antworten in Bezug auf 

Machbarkeit, Realisierungsbedingungen und CO2-Einsparpotential zu geben. An den konkreten Beispielen  

Novacem und Celitement wird dies exemplarisch demonstriert.  

Allgemein gilt, dass derzeit keine ausgeklügelte Lösung als Alternative für den universellen OPC in Bezug auf 

Masseneinsatz entwickelt ist. Die Umsetzung stößt u.a. deshalb an Grenzen, weil derzeit das Wissen über die  

Abläufe der Prozesse, die die Hydratation und Dauerhaftigkeit der Bindemittel-Systeme bestimmen, begrenzt ist. 

Aus unserer Sicht befinden wir uns derzeit in einer wichtigen Phase der Wissensgenerierung. Der Einsatz  

moderner analytischer Methoden und die Modellierung wird das Verständnis der Prozesse auch komplexerer 

Phasenzusammensetzungen weiter verbessern. Noch sind die Innovationszyklen und die Prüfprozeduren davon 

unbeeinflusst, so dass davon auszugehen ist, dass die Folgen des neuen Wissens und damit die Markteinführung 

neuer Systeme erst in einiger Zeit sichtbar werden. Auch wenn es viel versprechende Entwicklungen gibt, ist aus 

unserer Sicht trotz der Dringlichkeit der CO2-Problematik eine globale Alternative zu konventionellem Zement 

als Massenbaustoff in den nächsten 10-15 Jahren nicht zu erwarten. 

 

1 Allgemeines 

Mit Methoden der Technikfolgenabschätzung wird 

versucht, die Chancen, Potentiale und Risiken von 

Technologien schon zu einem relativ frühen Stadium 

der Entwicklung abzuschätzen, mit dem Ziel, Ent-

wicklern und Stakeholdern Entscheidungshilfen zur 

Verfügung zu stellen. Seit mehr als 10 Jahren unter-

sucht die Arbeitsgruppe „Zementäre Bindemittel“ 

des Instituts für Technikfolgenabschätzung und 

Systemanalyse (ITAS) systemanalytisch Entwicklun-

gen zu alternativen Zementen. An ausgewählten 

Beispielen sollen in diesem Beitrag Fragestellungen, 

Vorgehensweise und Ergebnisse der der Technikfol-

genabschätzung zu neuartigen Zementsystemen 

vorgestellt werden. 

Aufgrund der breiteren Perspektive einer Tech-

nikfolgenabschätzung eignet sich der hier vorge-

stellte Beitrag sehr gut als Einführung in das kom-

plexe Thema der Bewertung neuartiger Zementsys-

teme, die Basis für Betone der Zukunft sein könnten. 

Da solche Untersuchungen auch immer die vorge-

gebene „Landschaft“ in Betracht ziehen müssen, in 

die eine angedachte Technologie eingebettet wer-

den soll, sind die Rahmenbedingungen zu analysie-

ren, insbesondere um potentielle fördernde oder 

hemmende Faktoren früh zu identifizieren. Dies 

schließt natürlich auch gesamtwirtschaftliche und 

gesellschaftliche Wandelprozesse mit ein.  

Im Folgenden werden zuerst gesamtwirtschaftli-

che gesellschaftliche Trends dargelegt, die den Ver-

lauf wesentlicher Einflussfaktoren für die Bauwirt-

schaft in Zukunft bestimmen werden. In diesem 

Kontext wird dargelegt, warum insbesondere der 

Klimaschutz ein wichtiger Treiber ist, neuartige  

Zement- und Betonsysteme zu entwickeln und wel-

che Komplexität mit der Umsetzung dieser Anforde-

rung verbunden ist. Im Anschluss werden die  

charakteristischen Merkmale, die angewandten 

Methoden und die Vorgehensweise einer Technik-

folgenabschätzung vorgestellt. Dies soll an ausge-

wählten Beispielen näher erläutert werden. 

 

2 Wirtschaftliche und gesellschaftliche 

Rahmenbedingungen - Trends 

Im globalen Maßstab zählt die Bauwirtschaft zu den 

größten Wirtschaftssektoren. Das jährliche globale 

Bauvolumen wird derzeit auf 9000 Milliarden US 

Dollar geschätzt [1]. Bis zum Jahr 2025 wird mit 

einem Anstieg auf 15.000 Milliarden US Dollar  

gerechnet. Seit der internationalen Finanz-und Wirt-

schaftskrise im Jahr 2008 ist eine Verlagerung der 

Bauaktivitäten aus den Industrieländern in die 
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Schwellenländer, insbesondere China und Indien zu 

beobachten. Für die Industrieländer werden Wachs-

tumsraten von jährlich 2% (in Westeuropa bei 1,2%) 

prognostiziert, außerhalb der OECD werden über 4% 

erwartet (in Asien ohne Japan und in der Golfregion 

sogar über 5%).  

Abb. 1: Entwicklung des Bauvolumens in Deutsch-

land [2] 

Auch in Deutschland ist die Bauwirtschaft ein  

wesentlicher Wirtschaftssektor. Im Jahr 2016 hatten 

Baumaßnahmen rund zehn Prozent Anteil am deut-

schen Bruttoinlandsprodukt [3]. Das jährliche Bauvo-

lumen, das die gesamte inländische Bauleistung in 

nominaler und realer Entwicklung beziffert, lag 2017 

bei 370 Mrd. Euro [4]. Derzeit ist ein starker Bauauf-

schwung zu verzeichnen: Treiber sind der Woh-

nungs- und der Bundesverkehrswegebau. Die 

Wachstumsraten liegen für 2017/2018 bei 5-6%.  

Die Bauwirtschaft steht zukünftig vor großen 

Herausforderungen. Die zukünftigen Rahmenbe-

dingungen werden durch verschiedene gesellschaft-

liche Veränderungen und Trends im starken Maße 

beeinflusst. Wichtige Megatrends [5], die auch den 

Bereich Bauen und Wohnen nachhaltig verändern 

werden sind [6, 7]:  

 die Urbanisierung,  

 der demographische Wandel,  

 der soziologische Wandel im Bereich Lebens- 

und Arbeitskultur, 

 die Digitalisierung (Wissenskultur),  

 Klimaschutz und Ressourceneffizienz (Nachhal-

tigkeit). 

Während im Folgenden auf die ersten vier Punkte 

nur knapp eingegangen wird, sollen die Punkte 

Klimaschutz und Ressourceneffizienz eingehender 

behandelt werden.  

2.1 Urbanisierung  

Die Trends Urbanisierung und demographischer 

Wandel stellen soziologisch wichtige gesellschaftli-

che Wandlungsprozesse dar, die ohne das Leitbild 

einer nachhaltigen Entwicklung kaum zukunftsfähig 

gestaltet werden können. Derzeit leben in Deutsch-

land rund 75% der Menschen in Städten. Prognosen 

gehen davon aus, dass sich dieser Anteil bis 2050 

auf 84% erhöhen wird [6]. Umgekehrt werden vor 

allem ländliche und wirtschaftlich schwache Regio-

nen von Schrumpfung betroffen sein. Der seit Jahren 

zu beobachtende Zuzug in die Ballungszentren wird 

durch die Migrationsbewegungen noch einmal stark 

verstärkt. Mittelfristig wird erwartet, dass jährlich 

500.000 Zuwanderer nach Deutschland kommen. Bei 

einer prognostizierten Bleibequote von 60-70% 

werden jährlich mindestens 350.000 neue Wohnun-

gen benötigt. Es fehlt insbesondere in größeren und 

mittleren Städten Wohnraum. Ebenso sind kleine 

Wohnungen knapp, weil es mehr Singles gibt.  

Zudem wird mehr Flexibilität verlangt, so kann der 

Arbeitsplatz vom Standort des Privatlebens immer 

weiter entfernt sein. Die Gesellschaft wird immer 

mobiler werden müssen, wofür die Infrastruktur 

entsprechend angepasst werden muss. All diese 

Trends erfordern stärkere Aktivitäten des Bauwe-

sens, dessen Beitrag zur Nachhaltigkeit zudem  

immer wichtiger wird.  

Foto: Pixabay CC/PublicDomain 

2.2 Demographischer Wandel  

Der demographische Wandel stellt die Gesellschaft 

zudem vor weitere große Herausforderungen. Bei 

steigender Lebenserwartung kommen heute weni-

ger Kinder auf die Welt als früher: Die Geburtenziffer 

liegt in Deutschland trotz eines Anstiegs mit 1,5 

Kindern je Frau weiterhin unter dem Durchschnitt 

der Europäischen Union [8]. Die hiesige Bevölkerung 

wird zukünftig deutlich älter sein als jetzt: Progno-

sen gehen davon aus, dass 2060 jeder Dritte min-

destens 65 Jahre alt sein wird. Dies bedeutet im 

Wohnungsbau eine verstärkte Ausrichtung auf  

altersgerechtes Wohnen mit einer entsprechenden 

Gestaltung von Wohnraum, Gebäuden und urbanen 

Infrastrukturen. Auch dies verstärkt den Druck in 

Richtung Zuzug in Städten, da dort eine bessere 

Anbindung an Einrichtungen im Gesundheits- und 

Pflegewesen möglich ist.  

2.3 Digitalisierung 

Nicht fehlen darf natürlich der Hinweise auf die 

zukünftige Bedeutung der Digitalisierung. Die Bau-

wirtschaft ist durch eine unterdurchschnittliche 

Produktivitätsentwicklung gekennzeichnet, diese 
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war in den Jahren 2000 bis 2011 mit 4,1% deutlich 

geringer als in der gesamten deutschen Wirtschaft 

(11%). Hier kann die Digitalisierung einen wichtigen 

Beitrag zur Prozessoptimierung der Bauabwicklung 

liefern. Digitale Planungsmethoden wie Building 

Information Modeling (BIM) dürften verstärkt  

genutzt werden. Intelligente Technologien im  

Bereich Gebäudetechnik (Smart Homes) bieten 

Chancen insbesondere bei Raumklima und Energie 

Management in Gebäuden.  

2.4 Klimawandel und Ressourceneffizienz 

Die Berichte des Weltklimarats (IPCC) zeigen ein-

drucksvoll, dass sich das Klima verändert und die 

beobachtete globale Erwärmung vorwiegend auf 

menschlichen Einflüssen beruht, insbesondere der 

Emission von Treibhausgasen. Heute ist die Kon-

zentration von Kohlendioxid in der Atmosphäre so 

hoch wie noch nie in den vergangenen 800.000 

Jahren. In Vereinbarungen zur Klimarahmenkonven-

tion der Vereinten Nationen (UNFCCC) wie dem 

Kyoto-Protokoll konnten bislang nur die reichen 

Industrieländer dazu verpflichtet werden, ihre Treib-

hausgasemissionen zu senken. Im Pariser Überein-

kommen vom 12. Dezember 2015 hat sich nun die 

gesamte Staatengemeinschaft dazu bekannt, Maß-

nahmen zu ergreifen, um den globalen Temperatur-

anstieg in diesem Jahrhundert deutlich unter 2 Grad 

Celsius über dem vorindustriellen Niveau zu halten 

und Anstrengungen zu unternehmen, den Tempera-

turanstieg noch weiter auf 1,5 Grad Celsius zu be-

grenzen. Dies würde bedeuten, dass radikale Reduk-

tionen von CO2-Emissionen in allen Wirtschaftssek-

toren erreicht werden müssen. Ziel ist nach dem 

Pariser Abkommen sogar die CO2-Neutralität in der 

zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts. 

Bauen und Wohnen ist für die negativen Auswir-

kungen in der Umwelt mitverantwortlich. Beim Bau-

en spielen zementgebundene Baustoffe eine heraus-

ragende Rolle. Wie später noch näher ausgeführt 

wird, beträgt der Beitrag der Produktion von Zement 

an den globalen CO2-Emissionen derzeit über 8% 

[9]. Mit der Nutzung von Gebäuden sind derzeit 

30% des globalen Endenergieverbrauchs und ca. 

20% der globalen Treibhausemissionen verbunden. 

Der Bausektor ist zudem für 40% des globalen Res-

sourcenverbrauchs verantwortlich und somit sehr 

ressourcenintensiv.  

Die Anforderungen für nachhaltiges Bauen und 

Wohnen werden zukünftig deutlich steigen. 

Deutschland hat zum Beispiel mit der aktuellen EnEV 

2014 / EnEV 2016 die europäische Gebäuderichtlinie 

nur teilweise umgesetzt [10]. Diese EU-Richtlinie 

fordert, dass die Mitgliedsstaaten ab 2021 nur noch 

Niedrigstenergie-Neubauten genehmigen, deren 

Definition national aber noch nicht näher bestimmt 

ist.  

Foto: Pixabay CC/PublicDomain  

Am 14. November 2016 wurde vom Bundeskabinett 

zudem der Klimaschutzplan 2050 verabschiedet [11]. 

Danach muss der Bestand an Gebäuden bis 2050 

nahezu klimaneutral saniert sein.  

Auch das Thema Ressourceneffizienz hat erheb-

lich an umwelt- und wirtschaftspolitischer Bedeu-

tung gewonnen – so hat die Kommission im Sep-

tember 2011 einen „Fahrplan für ein ressourcen-

schonendes Europa“ veröffentlicht [12]. Für den 

Bausektor verlangt die EU deutliche Verbesserungen 

beim Ressourcen- und Energieverbrauch während 

der Lebensdauer von Gebäuden und Infrastruktur - 

mit nachhaltigen Werkstoffen, mehr Abfallrecycling 

und besserem Design.  

Die Herausforderung besteht unter anderem  

darin, Baustoffe zu entwickeln, bei deren Herstellung 

deutlich weniger CO2-Emissionen freigesetzt werden 

und bei deren Verwendung Gebäude deutlich ener-

gieeffizienter werden. Was letztere Eigenschaft  

betrifft, so stehen aktuell Materialien als passive 

Bauelemente wie Wärmedämmverbundsysteme im 

Vordergrund, die auf additive, nachgeschaltete 

Baustofftechnologien beruhen. Für innovative und 

nachhaltige Gebäude- und Konstruktionstechniken 

wäre die Entwicklung neuartiger homogener Bau-

stoffe wünschenswert, die sich durch eine deutlich 

gesteigerte Wärmedämmung bei höheren Festigkei-

ten und besserer Recyclingfähigkeit auszeichnen. 

Auf Ansätze solcher Entwicklungen kann in diesem 

Beitrag nicht eingegangen werden, da dies den 

Rahmen sprengen würde. Im Folgenden liegt der 

Fokus auf klimaschonende Bindemittel.  

3 Warum neue Bindemittelsysteme? 

Moderne Gebäude bestehen im Kern aus Beton, das 

weltweit in größter Menge hergestellte Material. Mit 

schätzungsweise 28 Mrd. t/a wird nur Trinkwasser in 

größerer Menge benötigt. Heute wird für Beton 

neben Sand, Kies und Wasser als Bindemittel  

Zement benötigt, der auf Zementklinker basiert. 

Zementklinker ist in seiner Herstellung sehr energie-

intensiv – etwa 3% des weltweiten Primärenergie-

bedarfs werden dafür benötigt. Etwa ein Drittel der 

Rohstoffe besteht aus chemisch gebundenem CO2, 

das beim Brennen freigesetzt wird. Weitere hohe 
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CO2-Emissionen entstehen aus den eingesetzten 

Brennstoffen. Trotz der hohen CO2-Emission der 

Zementherstellung ist der spezifische CO2-

Fußabdruck einer Tonne Beton erstaunlich niedrig – 

da sie im Mittel nur etwa 150 kg Zement enthält. 

Der immense globale Bedarf an Beton führt 

allerdings heute zu einem extrem steigenden  

Zementverbrauch mit einem entsprechenden CO2-

Ausstoß. Nach Schätzungen stammten derzeit über 

8% der weltweiten CO2-Emissionen aus der Zemen-

therstellung. Diese Entwicklung ist langfristig nicht 

akzeptabel und verlangt neue Ansätze. 

Klimaschutz und Kostendruck haben in den letz-

ten Jahren dazu geführt, dass das Herstellungsver-

fahren von konventionellem Zement erheblich opti-

miert wurde, etwa durch ingenieurtechnische Ver-

besserungen, die zur Senkung des Energiebedarfs 

und damit zu geringeren CO2-Emissionen führten, 

den verstärkten Einsatz von inerten, puzzolanischen 

und latent-hydraulischen Klinkerersatzstoffen oder 

die vorwiegende Nutzung sekundärer Brennstoffe 

mit z. T. hohen biogenen Anteilen statt fossilen 

Energieträgern wie Kohle, Öl und Gas. Allerdings 

sind die Potentiale zur CO2-Reduktion bereits weit-

gehend ausgeschöpft [13, 14]. Wie in Achternbosch 

et al. [14] aufgezeigt, wird es der globalen Zement-

industrie trotz Ausschöpfung aller dieser zur Verfü-

gung stehenden Möglichkeiten nicht gelingen, die 

zukünftigen CO2-Emissionen auf dem Niveau von 

2005 zu halten. 

Weitgehend einig sind sich viele Stakeholder, 

dass Handlungsbedarf besteht - obwohl sehr unter-

schiedliche Lösungsansätze favorisiert werden. Unter 

denjenigen, die das Klinker-Paradigma beibehalten 

wollen, scheint CCS eine essentielle Lösung zu sein. 

Der Vertrauensvorschuss, den CCS hierbei bekommt, 

muss erst einmal erworben werden, zu groß sind die 

Herausforderungen hinsichtlich bisher unbekannter 

technischer und wirtschaftlicher Realisierungsbedin-

gungen, ganz zu schweigen von mangelnder gesell-

schaftlicher Akzeptanz. 

Viele Wissenschaftler sind der Meinung, dass 

wesentliche Schritte zur Reduzierung der Emissionen 

nur möglich sind, wenn Fortschritte bei der Entwick-

lung neuer Bindemittelkonzepte erzielt werden. 

Einige favorisieren Fortschritte bekannter Konzepte, 

die von radikal neuen unterschieden werden müs-

sen. Prominente Beispiele des ersteren sind Geopo-

lymere, Belit-Calciumaluminatzemente und Zemente 

unter Verwendung von calcinierten Tonen [15, 16]. 

Den Stand der Forschung zu diesen Zementen wird 

in den Beiträgen von Herrn Ludwig und Herrn Thie-

nel behandelt. 

In der letzten Dekade war die Zementbranche 

zudem mit radikaleren Entwicklungen konfrontiert, 

die von außerhalb der traditionellen Zementbranche 

kamen und auf völlig anderen Bindemittelkonzepten 

und Technologieansätzen beruhten. Diese Konzepte 

haben sowohl in der Industrie als auch in der Politik 

bemerkenswerte Aufmerksamkeit erregt. Prominen-

te Beispiele sind Magnesia-basierte Systeme  

(Novacem), Calciumcarbonat-basierte Systeme 

(Calera, Solidia) und h-C-S-H-basierte Systeme (Celi-

tement) [17, 18, 19, 20]. 

Alle diese Entwicklungen wurden als ein Durch-

bruch und mögliche Lösung für das CO2-Problem 

der Zementproduktion bezeichnet. Sie zogen Inves-

toren an und Startup-Unternehmen wurden ge-

gründet.  

Neben der Suche nach neuartigen mineralischen 

Bindemittelsystemen, die für Betone eingesetzt 

werden können, gibt es auch Bestrebungen, Betone 

mit deutlich geringerem Gehalt an Portlandzement-

klinker zu entwickeln, um damit die spezifischen 

CO2-Emissionen für Beton zu senken [21]. Hier wird 

speziell an der Rezeptur der Betone gearbeitet.  

An der Entwicklung alternativer Zemente wird 

z. T. seit Jahrzehnten gearbeitet. Bisher wurde keiner 

der alternativen Ansätze zur Marktreife gebracht. 

Von verschiedenen Seiten werden an die Wissen-

schaft Anfragen gestellt, wie sie das Potential alter-

nativer Zemente als Ersatz für den traditionellen 

Portlandzement (OPC) einschätzt. Hier kann die 

Technikfolgenabschätzung einen Beitrag zur Beant-

wortung dieser Fragen leisten. 

4 Methodologie der Technikfolgen-

abschätzung 

Die Machbarkeit einer Technologie schon zu Beginn 

ihrer Entwicklung abzuschätzen, stellt für die Sys-

temanalyse eine große Herausforderung dar. Die 

Verwendung üblicher Bewertungsmethoden wird 

dadurch erschwert, dass kein Zugriff auf internes 

Wissen und Know-How besteht. Einzelheiten zu der 

Invention werden von den Erfindern und Technolo-

gieentwicklern oft aus Konkurrenzgründen nicht 

bekannt gegeben. Selten wird in wissenschaftlichen 

Arbeiten oder auf Konferenzen fundiertes Wissen 

zur Verfügung gestellt. In den meisten Fällen müs-

sen Informationen aus verschiedenen Quellen wie 

Zeitungsartikeln, Zeitschriften, Pressemitteilungen 

oder Interviews gesammelt und analysiert werden. 

Solche Informationen sind oft ungenau oder nicht 

konsistent. Daher ist es schwierig, ein kohärentes 

Bild auf der Grundlage dieser verschiedenen Quellen 

aufzubauen. 

Daneben besteht aufgrund des frühen Entwick-

lungsstandes oft bei den Entwicklern selbst eine 

hohe Unsicherheit bezüglich des aussichtsreichsten 

Weges zur technologischen Realisierung. In vielen 

Fällen befindet sich die Entwicklung noch im Labor-

maßstab, bestenfalls besteht schon eine kleine Pilot-

anlage, und man steht vor der Herausforderung, den 
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Ansatz auf eine technische oder gar industrielle 

Größe zu skalieren. Darüber führen erste Schritte zur 

Kommerzialisierung häufig zu neuem Wissen und 

Erkenntnissen auf Laborebene, die bisher getroffene 

Prozessführungen in Frage stellen können oder gar 

zu Unsicherheiten über den weiteren Weg führen 

können. 

Zu Beginn der 70er Jahre entwickelte die Tech-

nikfolgenabschätzung (TA) Methoden, um mit sol-

chen Kenntnislücken und Unsicherheiten umzuge-

hen, die mit neuen Technologien verbunden sind 

[22]. TA zielte ursprünglich darauf ab, politische 

Entscheidungsträger über Chancen, Risiken und die 

unbeabsichtigten Auswirkungen im Zusammenhang 

mit neuen Technologien zu informieren und ein 

wissenschaftlich fundiertes Basiswissen für den poli-

tischen Entscheidungsprozess zu liefern. Neben der 

klassischen Politikberatung existieren aber auch TA-

Varianten, die näher an der Technologieentwicklung 

dran sind. Bei einem solchen „early engagement“ 

der Systemanalytiker [23] müssen die prospektiven 

Bewertungsmethoden auf den Ebenen Planung, 

Labor oder Pilotanlage den Rahmenbedingungen 

angepasst werden und die Unabhängigkeit der 

Bewertung gewährleistet sein.  

Ziel einer begleitenden TA ist es primär, die 

technischen Realisierungsbedingungen, das wirt-

schaftliche Potenzial, sowie die Chancen und Risiken 

der neuen Technologie so früh wie möglich abzu-

schätzen. Während solche Arbeiten häufig mit dem 

Ansatz der Lebenszyklusanalyse (Life Cycle Analysis, 

LCA) in Verbindung stehen, folgt die begleitende TA 

einem anderen Ansatz. Da LCA-Tools auf standardi-

sierte Datensätzen zurückgreifen, ist LCA oft nicht 

für solche Fälle geeignet, in denen sich Technolo-

gieentwicklungen noch in einem sehr frühen Ent-

wicklungsstadium befinden. Die TA erarbeitet die 

Basisdaten für einen technisch realisierbaren Weg 

stattdessen selbst und zwar mit der hierfür ange-

messenen Genauigkeit. 

 Für die Bewertung neuartiger Zemente besteht 

eine praktikable Vorgehensweise darin, zuerst eine 

Materialflussanalyse durchzuführen, die alle relevan-

ten chemischen oder stofflichen Umwandlungen 

identifiziert, um eine kohärente Bilanz von den 

Rohmaterialien bis zum zementären Bindemittel 

aufbauen zu können. Lücken müssen durch Plausibi-

litätsbetrachtungen und Schätzungen geschlossen 

werden. Ziel ist es, eine Prozesskette zu generieren, 

indem alle relevanten Prozessoperationen unter 

Berücksichtigung des Stoffumsatzes (bezogen auf 

die Produktionskapazität) der Anlage identifiziert 

werden.  

Geeignete Systemkomponenten und zusätzliche 

alternative Lösungen werden bewertet und weiter 

spezifiziert, mit besonderem Augenmerk auf ener-

gieeffiziente und wirtschaftlich sinnvolle Lösungen. 

Dadurch kann ein plausibles Modell für eine techni-

sche Realisierung erstellt werden. Dies alles wird auf 

iterative Weise durchgeführt, um eine Rückkopplung 

und fortlaufende Interaktion mit den Entwicklern zu 

ermöglichen und um die Technologie in einem frü-

hen Stadium des Entwicklungsprozesses optimieren 

zu können. Die für die Modellierung verwendeten 

Energiebilanzen beruhen auf thermodynamischen 

und chemischen Methoden, einschließlich realisti-

scher Abschätzungen des jeweiligen Wirkungsgra-

des. Darüber hinaus müssen geochemische, chemi-

sche und mineralogische Aspekte für die Analyse 

der Ressourcennutzung und -verfügbarkeit berück-

sichtigt und verfügbare Technologien für die Gewin-

nung der Materialien entlang der Versorgungskette 

untersucht werden. Die Abschätzung der Herstel-

lungskosten beruht weitgehend auf Kostenstellen-

analysen. 

Neben dem Ziel, die technologische und öko-

nomische Machbarkeit darzustellen, können im 

Rahmen einer TA auch die Innovationsbedingungen 

für die Invention näher untersucht werden. Die  

Invention ist in eine bestehende „Landschaft“ einzu-

betten und somit ist die Struktur der Branche mit zu 

berücksichtigen. Hierzu wird das Transition Informa-

tion System (TIS) angewendet [24]. Dieser Ansatz 

ermöglicht zunächst eine strukturelle Perspektive 

auf das Zusammenspiel von Netzwerken, Akteuren 

und Institutionen, die das Innovationsfeld charakte-

risieren [23]. Neben der Struktur stellt sich die Frage, 

warum und wie sich diese Struktur verändert. Ziel ist 

es, die Barrieren aufzuzeigen, die die Innovations-

prozesse in einem im Falle des Bauwesens ausgereif-

ten Innovationssystem bestimmen.  

5 Technikfolgenabschätzungen 

ausgewählter Entwicklungen neuer 

Zemente  

Im Folgenden wird die Komplexität, die mit der 

Entwicklung neuartiger Zemente verbunden ist, an 

zwei konkreten Beispielen demonstriert. Die beiden 

Inventionen Novacem und Celitement gehen  

zementchemisch komplett andere Wege. Bei der 

Novacem-Technologie handelt es sich um einen 

innovativen Magnesiabinder. Im Falle von Celite-

ment um eine neue Familie von Calciumhydrosilika-

ten mit niedrigem Calciumgehalt. Vom Innovations-

forschungsansatz zeigen beide Entwicklungen  

gewisse Gemeinsamkeiten: Beide Ansätze kommen 

von außerhalb der Zement-Community, beide sind 

mit dem Ziel angetreten, ein marktfähiges zementä-

res Bindemittel zu entwickeln, das Portlandzement 

ersetzen kann. Beide haben durch Auszeichnungen 

Erwartungen in der Politik und in der Zementindust-

rie hinsichtlich der Umsetzbarkeit dieser Erfindungen 

erzeugt. Beide konnten Investoren anziehen. 
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Obwohl Fragestellungen wie die Einschätzung der 

Leistungsfähigkeit des Binderprinzips natürlich in 

den Untersuchungen auch eine Rolle spielten, kon-

zentrierten sich die TA-Arbeiten auf die Aspekte 

technische Realisierungsbedingungen, Energie- und 

CO2-Bilanzen, Verfügbarkeit der Rohstoffe und spe-

zifische Innovationsbedingungen. 

Während Novacem aus der Distanz begutachtet 

werden musste, bestand im Falle von Celitement die 

Möglichkeit und Chance, die Technologieentwick-

lung von Anfang begleitend zu betrachten. 

5.1 Novacem 

Bislang besetzen Magnesiabinder, deren Erhärtung 

auf Säure-Base Reaktionen und auf Carbonatisie-

rung beruhen, nur Nischenbereiche im Markt [17]. 

Die Novacem®-Technologie versucht einen völlig 

neuen Weg einzuschlagen: Technologisch basiert 

das Verfahren auf der mineralischen Sequestrierung, 

einem Ansatz der künstlichen Verwitterung vorwie-

gend magnesiumsilikathaltiger Gesteine. Dabei fällt 

amorphe Kieselsäure als Nebenprodukt an, der als 

reaktiver Zementbestandteil eine große Bedeutung 

zukommt. Das Aushärten erfolgt durch Hydratation. 

Ausgehärtete Novacem® Zemente bestehen aus 

einem Gemisch aus (nicht umgesetztem) Brucit und 

Magnesiumsilikathydraten (M-S-H). Der Übergang 

von der Carbonatisierung hin zur Hydratation  

ermöglicht gegenüber herkömmlichen Systemen 

prinzipiell eine Ausweitung des möglichen Anwen-

dungsspektrums für dieses neue Bindemittel [18]. 

 

Viele dieser Informationen waren zunächst nicht 

bekannt, da Novacem aus Gründen des Schutzes vor 

Nachahmern nur wenige Informationen zum Prinzip 

des Bindemittels und zum Herstellungsverfahren 

dieses Zements veröffentlichte. Die Informationen 

gaben zudem kein konsistentes Bild und waren zum 

Teil widersprüchlich. 

Novacem stellte verschiedene Zementformulie-

rungen vor, deren Zusammensetzungen nicht im 

Detail offen gelegt wurden. Wir modellierten u.a. 

einen (M-S-H)-Zement, der auf die Masse bezogen 

zu 40 % aus MgO, 10 % aus (Hydro)-Magnesit und 

zu 50 % aus in situ-gebildetem reaktiven SiO2  

besteht. Um die wesentlichen Verfahrensabläufe für 

die Herstellung dieser Zemente herzuleiten, wurden 

zunächst die gut dokumentierten Forschungsergeb-

nisse aus der mineralischen Sequestrierung, die 

jahrzehntelang weltweit in verschiedenen Institutio-

nen erarbeitet wurden, ausgewertet. Es wurde 

schnell klar, dass Novacem vor großen technologi-

schen Herausforderungen stand und nach unserer 

Kenntnis für diese mineralischen Sequestrierung bis 

dato keine großtechnische Realisierung existierte. 

Mit der in Kapitel 4 vorgestellten Vorgehensweise 

gelang es eine kohärente Prozesskette mit einer 

jährlichen Produktionskapazität an (MSH)-Zement 

von 15.000 Tonnen zu erstellen, die dazugehörige 

Anlage zu modellieren und zu bilanzieren. 

Die ersten Schritte der Prozesskette (siehe  

Abbildung 2) beginnen mit dem Abbau und der 

Anreicherung von Magnesiumsilikaten.  

Abb. 2: Modellierter Prozessablauf für die Herstellung von MSH-Zement. 
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Nur feingemahlene thermisch aktivierte Materialien 

können carbonisiert werden. Hierzu wird eine wäss-

rige Aufschlämmung des Pulvers mit CO2 bei einem 

Druck von 150 bar und einer Temperatur von 180°C 

hydrothermal behandelt. Die Autoklavenprodukte 

(Hydromagnesit und amorphes SiO2) werden abge-

trennt, getrocknet und der überwiegende Teil hier-

von bei Temperaturen von etwa 700ºC kalziniert. Ein 

Teilstrom bleibt unbehandelt. CO2 soll in der Tech-

nologie so weit wie möglich im Kreise geführt wer-

den. Daher berücksichtigt die Prozesskette auch eine 

fraktionierte Trennung und Kompression von CO2. 

Abschließend wird das Bindemittel gemischt. 

Schon ein kurzer Blick auf die Prozesskette zeigt, 

dass die gesamte Technologie sehr komplex ist, 

komplexer auf jeden Fall als von den Erfindern  

angegeben. Dies wird auch durch die errechneten 

Energie- und CO2-Bilanzen bestätigt, die einen rela-

tiv hohen thermischen und elektrischen Energiebe-

darf aufweisen (siehe Tabelle 1). Nach unseren  

Abschätzungen kann der Primärenergiebedarf für 

die Herstellung von M-S-H-Zementen unter reali-

sierbaren Bedingungen doppelt so hoch liegen, wie 

der für die Produktion von OPC. 

 Die Netto-CO2-Bilanz zeigt zwar, dass relativ 

niedrige CO2-Emissionen erreicht werden können; 

das Ziel, "carbon negative" Zemente zu produzieren, 

lässt sich jedoch kaum realisieren.  

 

Tab. 1: Energiebedarf und CO2-Emissionen im Mo-

dell der Herstellung von 1 Tonne (M-S-H)-

Zement 

Prozess [MJ] [kWh] [kg CO2] 

Vorbereitung  23 13,8 

Transport  3 1,8 

Therm. Energie 3900-5200  193-259 

Elektr. Energie  45-287 29-173 

CO2-Absorption   -36 

Net. CO2-Bilanz   201-411 

Die TA weist darauf hin, dass die Realisierungs-

bedingungen für die Technologie sich nicht verbes-

sern, wenn im Kontext der mineralischen Sequestrie-

rung statt einem zu deponierenden Produkt ein 

Produkt mit Wertschöpfung erzeugt werden soll. 

Dies wird noch dadurch erschwert, dass wenig Erfah-

rung zur Leistungsfähigkeit von (M-S-H)-Zementen 

vorliegen. Viele in der Natur vorkommende Magne-

siumsilikathydrate haben zudem geringe Festig-

keitswerte. 

Novacem ging im Jahr 2012 insolvent. Die Rech-

te wurden von Calix erworben. Grundsätzlich wird 

die Forschung an Bindemittel auf Magnesiumbasis 

fortgesetzt, wie entsprechende Beiträge auf der 14. 

ICCC 2015 in Peking zeigen.  

Rückblickend drängen sich aus der Sicht der TA 

einige Aspekte auf, die mit dazu geführt haben 

mögen, dass das Entwicklungsvorhaben scheiterte: 

Die technologischen Herausforderungen waren von 

Anfang an als außerordentlich groß einzuschätzen 

und damit risikobehaftet. Trotz dieser ungelösten 

Probleme bei der mineralischen Sequestrierung ging 

Novacem schon früh mit der Ankündigung „der 

Lösung“ medienintensiv an die Öffentlichkeit. Das 

Projektmanagement war unserer Meinung nach 

sicher nicht optimal und hat Strukturmerkmale der 

Zement-„Landschaft“ zu wenig mit berücksichtigt. 

Dass sich die Entwicklung von Novacem zeitlich mit 

der Wirtschafts- und Finanzkrise überschnitt, hat die 

Suche nach einem Investor, der bereit war, mit län-

gerem Atem die Entwicklung zu fördern, sicher auch 

ungünstig beeinflusst.  

5.2 Celitement 

Celitement ist eine Entwicklung des Karlsruher Insti-

tuts für Technologie (KIT) [25]. Das Bindemittel be-

steht aus Calciumhydrosilicaten (h-C-S-H), die bei 

der Hydratation von C3S und C2S als intermediäre  

C-S-H-Phase mit relativ kleinem C/S-Verhältnis 

gebildet werden und für deren Existenz es zuvor 

Hinweise gab. Es gelang den Erfindern diese Spezies 

zu stabilisieren, zu isolieren und eine Synthesestra-

tegie für ein Bindemittel zu entwickeln. Im Jahr 2009 

wurde das Start-up Unternehmen Celitement GmbH 

in Kooperation mit der SCHWENK-Gruppe gegrün-

det [20]. Zwei Jahre später wurde auf dem Campus 

des KIT eine Pilotanlage mit einer täglichen Produk-

tionskapazität von 100 kg aufgebaut und in Betrieb 

genommen. Neben Beteiligungen des KIT und von 

SCHWENK hat das Start-up zwischen 2009 und 2013 

Mittel vom Bundesministerium für Bildung und For-

schung eingeworben. 

Abb. 3: Pilotanlage der Celitement GmbH. Foto: KIT 

Calciumhydrosilikate können via α-C2SH oder über 

die nahezu amorphe C-S-H-Phase mit idealisierter 

Formel Ca5[HSi2O7]2 ∙ 8 H2O (C1,25-S-H) hergestellt 

werden. Die Syntheserouten verwenden derzeit 

Kalkhydrat und Quarzsand als Ausgangsverbindun-

gen. Die hier vorgestellten Ergebnisse der TA bezie-

hen sich auf die Syntheseroute über C1,25-S-H. Diese 

Phase bildet sich hydrothermal aus Ca(OH)2 und 
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feingemahlenem SiO2 in 6 Stunden bei 190 °C in 

einem Autoklaven. Starke Wasserstoffbrücken in der 

Struktur führen jedoch dazu, dass diese Spezies 

keine hydraulische Reaktivität aufweist. Eine struktu-

relle Störung ist notwendig, um C1,25-S-H in einen 

reaktiven Zustand zu überführen. Ein vielverspre-

chender Weg hierzu erscheint eine tribomechani-

sche Aktivierung (Mahlung). Die reaktive Produkt-

familie hat die idealisierte Formel C1,25[HSiO4]y 

[H2Si2O7]z mit C/S = 0,75-2,75 [20]. 

Um die Machbarkeit der Technologie zu untersu-

chen, wurden Abschätzungen durchgeführt, die wie 

schon beschrieben auf Prozesskettenanalysen und 

modellhaften Anlagenauslegungen beruhten. Die 

jährliche Produktionskapazität der Modellanlage 

betrug 15.000 Tonnen. Anhand der zur Verfügung 

gestellten Betriebsparameter und Daten der Pilotan-

lage konnte eine kohärente Prozesskette (Abbil-

dung 4) erstellt werden. 

Aufgrund der relativ geringen Produktionskapa-

zität der Modellanlage lag es nah, diese am Standort 

eines Zement- oder Kalkwerkes zu integrieren. Dies 

ermöglicht die gemeinsame Nutzung von Vorstufen 

(z. B. Steinbruch, Brechen und Zerkleinern von Kalk-

stein) und Infrastruktur (z. B. Kalksteintransport), 

natürlich unter Berücksichtigung entsprechender 

Allokationen bei der Bilanzierung. Für die Erzeugung 

von gebranntem Kalk nahmen wir moderne Calcinie-

rungs-Technologie (z. B. Maerz-Ofen) an. Für die 

folgenden Prozessstufen Kalklöschen, Granulieren 

des angelieferten Quarzsandes mit Kalkhydrat und 

Wasser und dem Autoklavieren mit Dampf verwen-

deten wir in der Industrie etablierte Verfahren und 

Technologien.  

Im Rahmen einer TA können zunächst angenomme-

ne Lösungen für eine technische Realisierung von 

denen abweichen, die für die Konstruktion einer 

realen Pilot- oder Referenzanlage verwendet wer-

den. Dieses Vorgehen ermöglicht die Bewertung 

alternativer Lösungen für grundlegende Prozess-

schritte. In der Celitement-Technologie betrifft es 

beispielsweise die Frage, wie die Beheizung des 

Autoklaven realisiert oder wie anfallende Restener-

gie genutzt werden kann. Die vorgestellten Bilanzen 

erheben somit nicht den Anspruch der Darstellung 

eines Endergebnisses. 

Eine Analyse der Prozesskette zeigt, dass die 

Celitement-Technologie technisch machbar ist. Zwar 

stellt die Skalierung der tribomechanischen Aktivie-

rung auf industrielle Maßstäbe eine Herausforde-

rung dar, dies erscheint aber realisierbar. Alle ande-

ren Prozessschritte sind industriell etablierte Verfah-

rensstufen. Die verwendeten Ressourcen sind mit 

denen für konventionellen Zement identisch. Damit 

kann auf bestehende Vorstufen zurückgegriffen 

werden. Ein großer Vorteil ist, dass das ausgehärtete 

Bindemittel aus (C-S-H)-Gelen besteht, zu denen im 

Vergleich zu anderen Bindemittelkonzepte relativ 

viel Erfahrung vorliegt. 

Tab. 2: Energiebedarf und CO2-Emissionen im Mo-

dell der Herstellung von 1 Tonne Celitement 

Prozessgruppe* [MJ] [kWhel] [kg CO2] 

Kalkhydrat 1200 10 440 

Quarzsand 20 30 19 

Celitement 580-980 100-150 90-140 

* Zusammengefasste Prozessgruppen entsprechen den in 

Abbildung 4 aufgeführten Prozessschritten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abb. 4: Modellierter Prozessablauf für die Herstellung von Celitement. 
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Der thermische Energiebedarf beträgt schätzungs-

weise 60% des für Herstellung von OPC benötigten 

Energiebedarfs. Der elektrische Energiebedarf ist 

relativ hoch − in unserer Bilanzierung verursachen 

die Mühlen ca. 90% des Stromverbrauchs. Im Rah-

men der technischen Optimierung der Aktivierung 

muss es ein Ziel sein, diesen zu senken.  

Die gesamten CO2-Emissionen bei der Herstel-

lung sind deutlich niedriger als die von OPC und 

dies ohne Berücksichtigung alternativer Energieträ-

ger und nachwachsender Rohstoffe mit formalen 

"Null"-Emissionen.  

Die Abschätzungen der Herstellungskosten zei-

gen, dass diese im Bereich von Weißzementen lie-

gen werden. 

Derzeit ist eine großtechnische Anlage mit einer 

jährlichen Produktionskapazität von 50.000 Tonnen 

in Planung. Der Markteintritt soll mit Spezialbaustof-

fe erfolgen. Für den Start einer Referenzanlage wur-

de 2020 genannt. 

6 Warum es so schwierig ist, ein 

neuartiges Bindemittel zu entwickeln, 

das OPC ersetzen kann 

Im Kapitel 5 wurde an konkreten Beispielen radikaler 

Zement-Entwicklungen demonstriert, welchen Bei-

trag eine Technikfolgenabschätzung zu deren  

Bewertung leisten kann. Es ging um die Abschät-

zung der Realisierungsbedingungen der mit dem 

Bindemittel verbundenen Technologie und um die 

Einschätzung des CO2- Einsparpotentials bei einer 

Produktion unter realistischen Bedingungen. Die TA 

zieht dabei auch die Rahmenbedingungen in  

Betracht, die Einfluss auf die Technologieentwick-

lung haben. Hierbei geht es um die Struktur der 

„Landschaft“, in der die neue Technologie eingebet-

tet werden soll und um die Innovationsbedingun-

gen. 

In diesem Kontext drängt sich die Frage auf, wa-

rum es so schwierig ist, alternative Zemente bis zur 

Marktreife zu entwickeln, obwohl, wie schon er-

wähnt, an der Entwicklung derartiger Zemente 

schon seit Jahrzehnten gearbeitet wird. Trotz unter-

schiedlicher Ansätze ist bisher keine der Inventionen 

vollständig entwickelt und tauglich für den Mas-

senmarkt - und wahrscheinlich werden viele von 

ihnen es niemals sein.  

Dies liegt im Wesentlichen an den enormen An-

forderungen, die an ein für den Massenmarkt taugli-

ches Produkt gestellt werden. Das bestehende Inno-

vationssystem ist über 150 Jahre gereift, und hat 

sich in all seinen Segmenten verzahnt. Das gilt für 

den Produktionsprozess, aufeinander abgestimmte 

Systembaustoffe und die ineinander greifenden 

Prüf-, Zulassungs- und Normungsanforderungen 

und -prozeduren. Etwas überspitzt ausgedrückt wäre 

in diesem Rahmen das ideale Bindemittel der  

Zukunft ein Zement, der die gleichen Charakeristika 

wie OPC aufweist, nur eben ungleich klimafreundli-

cher in seiner Herstellung und ressourceneffizienter 

ist. 

Dies führt zu einer Liste von Anforderungen, wie 

solchen, dass das ideale, dem OPC mindestens 

ebenbürtige Produkt aus weltweit verfügbaren Roh-

stoffen hergestellt und möglichst auf einfache Weise 

wieder recycled werden kann. Es sollte nach etablier-

ten Produktionsverfahren hergestellt und mit den 

gleichen Maschinen verarbeitet werden können wie 

konventioneller Zement. Schließlich muss das Pro-

dukt zu bestehenden Anwendungsvorschriften, 

Prüfzertifikaten, gesetzlichen und normativen Re-

gelwerken kompatibel sein. Alle diese Eigenschaften 

müssen zu einem Preis umgesetzt werden können, 

der ohne Subvention wettbewerbsfähig ist.  

Diese meist gar nicht explizit ausgesprochene 

„Forderungsliste“ stellt Entwickler und Unternehmen 

vor immense Herausforderungen. Hier greifen viele 

Einfussfaktoren ineinander, deren komplexes  

Zusammenspiel insbesondere von Akteuren außer-

halb der Zement-Community, aber auch der Politik, 

unterschätzt wird. All dies ist charakteristisch für die 

spezifischen Rahmenbedingungen des Innovations-

systems Zement, die, wie oben schon angedeutet, 

von einer Technikfolgenaschätzung nicht ausge-

blendet werden können. 

6.1 Strukturelle Faktoren 

Gebäude und Strukturen haben Nutzungsdauern 

von 50-100 Jahren und mehr. Die Minimierung von 

Risiken und damit Sicherheitsdenken führen zu einer 

konservativen Haltung in Bezug auf Regeln und 

Normen. Die langfristige Zuverlässigkeit eines Mate-

rials soll noch vor dessen Einsatz nachgewiesen 

werden können. Wichtige Kriterien für die Beurtei-

lung von Zementsystemen, wie Festigkeit und Dau-

erhaftigkeit werden durch makroskopische Tests 

bestimmt. Die Ableitung von allgemein anwendba-

ren Mix-Design-Prozeduren ist nur mit großen  

Sicherheitsreserven möglich. Darüber hinaus müssen 

umfangreiche und sehr zeitaufwendige Testver-

fahren durchgeführt werden. Für eine Zulassung 

sind 10-15 Jahre derzeit der übliche Horizont. Aus 

diesem Sicherheitsdenken heraus versteht man, dass 

sich in nach 150 Jahren relativ wenig geändert hat. 

6.2 Wissenskultur  

Traditionell werden zementhaltige Materialien 

hauptsächlich empirisch und inkrementell durch trial 

and error optimiert, da die maßgeblichen Prozesse 

bei der Hydration noch nicht vollständig verstanden 

sind  [27]. Wenn der Ablauf der Hydratation von 

CEM I im Verständnis noch Fragen aufwirft, gilt dies 

umso mehr bei einem wesentlich komplizierteren 

System, wie z. B. im Falle von Komposit-Zementen 

mit vielen reagierenden Spezies.  
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Je niedriger der Klinker/Zementfaktor ist, desto 

ausgeklügelter muss z. T. die Rezeptur sein. An die 

Spezialchemie werden große Anforderungen  

gestellt. Die Heterogenität bestimmter Klinkerersatz-

stoffe wie Flugaschen und Tone erschwert es in der 

Praxis, wohlabgestimmte Rezepturen aufrechtzuhal-

ten. Die damit verbundenen Unsicherheiten  

erschweren die industrielle Umsetzung neuartiger 

Zementsysteme [24, 27].  

Ziel ist es somit, mit wissenschaftsbasierter  

Ansätzen die Prozesse der Hydratation und die 

Performance von Materialkombinationen insbeson-

dere in Bezug auf Dauerhaftigkeit besser zu verste-

hen. Die Entwicklung und Nutzung neuer analyti-

scher Methoden mit hoher räumlicher, chemischer 

und struktureller Auflösung markiert in den letzten 

Jahren einen methodischen Durchbruch in der Wis-

senschaft und Entwicklung, der in Zukunft schnellere 

Innovationszyklen ermöglichen wird. Zum Beispiel 

wurden Calciumhydrosilikate durch neue analytische 

Methoden identifiziert. Zusätzlich bringt die nun 

mögliche Modellierung der Prozesse neue Erkennt-

nisse. Trotzdem existiert derzeit noch immer eine 

große „Lücke“ zwischen „Labor“ und „Realwelt“, die 

die Transformation vieler Ansätze zur Marktreife 

erschwert [27]. Die derzeitige Forschung zeichnet 

sich durch die besondere Intensität der Wissens-

generierung aus, deren Folgen wahrscheinlich erst in 

10 – 15 Jahren in der Praxis sichtbar werden. Das soll 

nicht ausschließen, dass es schon früher lokale  

Lösungen gibt, weil lokal eine Ressource (Ton, 

Asche) mit besonderer Eignung und Verarbeitbarkeit 

vorhanden ist, die sich hervorragend als Komponen-

te in das bekannte System einfügt, jedoch nur so 

lange nutzen lässt, bis dieses Depot abgebaut ist. 

Dies ist dann aber keine globale Lösung. 

6.3 R&D-Rahmenbedingungen 

Aus dem bisher Aufgeführten folgt, dass für die 

Grundlagenforschung zu alternativen Bindemittel-

konzepten eine Reihe ungünstiger Rahmenbedin-

gungen bestehen [24]. Der Zugang zur Finanzierung 

entsprechender Forschungsprojekte ist traditionell 

schwierig. Die langen Zeithorizonte bei der Entwick-

lung und die Anforderungen an neue Bindemittel in 

Bezug auf die Zulassung und vorhandene Standards 

stellen zudem ein hohes Hindernis und Risiko insbe-

sondere für radikalere Forschungsansätze dar. Selbst 

für inkrementelle Innovationen, wie der Innovations-

verlauf von Kalksteinzementen in Deutschland ver-

deutlicht, stellte der zeitliche Abstand von fast 20 

Jahren zwischen Entwicklung und Marktzugang eine 

Herausforderung dar.  

Bei wettbewerblichen Ausschreibungen waren in 

der Vergangenheit die Erfolgschancen einer Finan-

zierung von Grundlagenforschung im Bereich  

 

Zement relativ gering. Gilt doch in der allgemeinen 

Wahrnehmung die Zementtechnologie im Vergleich 

zu innovativen Technologien wie Biowissenschaften 

oder Informations- und Kommunikationstechnolo-

gien als etabliert und „langweilig". Im Kontext einer 

ausgereiften „Low-Tech“-Industrie wie Zement wer-

den inkrementelle Innovationen als Kernmerkmal 

angesehen. Diese Rahmenbedingungen in einem 

restriktiven regulativen Umfeld behindern kurzfristi-

ge Kapitalanlagestrategien, die für andere neue und 

aufkommende Technologien charakteristisch sind.  

Es stellt sich somit die Frage nach der For-

schungs- und Entwicklungsorganisation. Bei Innova-

tionszyklen von 10-15 Jahren könnte man an strate-

gische Kooperationen von Zementunternehmen 

denken, die diesbezüglich den langen Atem hätten,  

dem aber kartellrechtliche Bedenken entgegenste-

hen könnten. Aussichtsreicher erscheint der Aufbau 

größerer Netzwerke, in denen sich Forschungsinsti-

tutionen abstimmen können, wie derzeit die Aktivi-

täten zu calcinierten Tonen zeigen. Auch die lang-

fristige Zusammenarbeit eines nationalen For-

schungsinstituts, dessen Forschung programmatisch 

langfristig angelegt ist, mit einem Industrieunter-

nehmen erscheint vorteilhaft, wie dies im Falle von 

Celitement der Fall ist. Nicht unerwähnt soll bleiben, 

dass die frühe Integration der Technikfolgenab-

schätzung und Systemanalyse in den Entwicklungs-

prozess wichtige Anstöße liefern kann.  

7 Fazit 

In diesem Beitrag wurden Methoden der Technik-

folgenabschätzung vorgestellt, die zur Bewertung 

von Entwicklungen neuartiger Bindemitteln einge-

setzt werden können. Es wird aufgezeigt, dass es mit 

einer TA möglich ist, schon zu einem frühen Stadium 

der Entwicklung einer Bindemittel-Technologie erste 

Antworten in Bezug auf Machbarkeit, Realisierungs-

bedingungen und CO2-Einsparpotential geben zu 

können. An zwei konkreten Beispielen wurde dies 

demonstriert. Beide stellen radikale Innovationen 

dar, Novacem ist mit Brucite/M-S-H von der kon-

ventionellen Bindemittelcharakteristik (C-S-H-

Phasen) weit entfernt, wogegen der Abstand bei 

Celitement mit h-C-S-H deutlich geringer ist. Die 

TA-Studien weisen darauf hin, dass im Falle von 

Novacem die technischen und ökonomischen Reali-

sierungsbedingungen als außerordentlich schwierig 

angesehen werden, während die Celitement-

Technologie zwar vor technischen Herausforderun-

gen steht, die aber als lösbar angesehen werden. 

Trotzdem ist auch für diese Technologie anzuneh-

men, dass sie im bestehenden Innovationssystem 

10-15 Jahre benötigt, um dem OPC als universellem 

Bindemittel auf dem Massenmarkt Konkurrenz zu 

machen zu können. 
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Dieser Zeithorizont gilt auch für andere angedachte 

Alternativen. Derzeit ist keine für den Masseneinsatz 

ausgeklügelte Lösung zur Marktreife entwickelt. Der 

Trend, den Klinker/Zement-Faktor in (Multi)-

Kompositzementen weiter zu senken, stößt an Gren-

zen, auch deshalb, weil derzeit das Wissen über die 

Abläufe der Prozesse die die Hydratation und Dau-

erhaftigkeit bestimmen, begrenzt ist. Aus unserer 

Sicht befinden wir uns derzeit in einer wichtigen 

Phase der Wissensgenerierung. Der Einsatz moder-

ner analytischer Methoden und die Modellierung 

wird das Verständnis der Prozesse auch komplexerer 

Phasenzusammensetzungen weiter verbessern. 

Noch sind die Innovationszyklen und die Prüfproze-

duren davon unbeeinflusst, so dass davon aus-

zugehen ist, dass die Folgen des neuen Wissens und 

damit die Markteinführung neuer Systeme erst in 

einiger Zeit sichtbar werden. Auch wenn es viel 

versprechende Entwicklungen gibt, ist aus unserer 

Sicht trotz der Dringlichkeit der CO2-Problematik 

eine globale Alternative zu konventionellem Zement 

als Massenbaustoff in den nächsten 10-15 Jahren 

nicht zu erwarten. Dies dürfte auch die Zementin-

dustrie so sehen. 
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Calcium-Silikat-Hydrat – Unverzichtbarer Bestandteil von Beton 

Michael Haist 

Zusammenfassung 

Calcium-Silikat-Hydrat (CSH) wird – neben anderen Stoffen – durch die Hydratation von Portlandzement mit Wasser 

gebildet. Auch wenn Portlandzement zunehmend durch Zementersatzstoffe (sog. Secondary Cementitious  

Materials, SCMs), wie Gesteinsmehle, Puzzolane und latent hydraulische Zusatzstoffe oder durch gänzlich neue 

Binderarten wie beispielsweise Celitement ausgetauscht wird, so basieren nahezu alle heute verfügbaren Bindemit-

telsysteme auf der Bildung von Calcium-Silikat-Hydrat. Um die Wirkung von Zusatzstoffen oder neuartigen Zemen-

ten auf die Betoneigenschaften zu verstehen und diese gezielt steuern zu können, ist somit ein eingehendes Ver-

ständnis der Hydratation von Portlandzement sowie der Struktur und der mechanischen Eigenschaften von CSH 

erforderlich. Während dabei zu den chemischen und mineralogischen Vorgängen bei der Hydratation sehr umfang-

reiche Studien vorliegen, ist das Wissen zum Einfluss einzelner Hydratationsprodukte auf die mechanischen Eigen-

schaften des gebildeten CSH-Gels noch vergleichsweise wenig untersucht. Der vorliegende Beitrag gibt einen Über-

blick über den gegenwärtigen Stand der Forschung in diesem Bereich.  

1 Einführung 

Portlandzement besteht überwiegend aus Calciumsi-

likatphasen, die in einem thermischen Sintervorgang 

aus Calciumoxid CaO und Siliziumdioxid SiO2 gebil-

det werden. Die ausgeprägten Umwelteinwirkungen 

bei der Zementherstellung resultieren dabei im  

Wesentlichen aus der Bereitstellung des Calci-

umoxids, das durch Entsäuerung von Kalkstein 

(CaCO3) unter Freisetzung von CO2 in einem Brenn-

vorgang gewonnen werden muss.  

Die Calciumsilikate liegen im Zement in zwei  

unterschiedlichen Phasen vor: Tricalciumsilikat 

3 CaO∙SiO2 (C3S) stellt mit ca. 60 - 70 M.-% den 

Hauptbestandteil von Portlandzement dar, gefolgt 

von der calciumärmeren Phase Dicalciumsilikat 

2 CaO∙SiO2 (C2S). Beide Phasen bilden bei der Reak-

tion mit Wasser unterschiedliche Mengen von  

Calcium-Silikat-Hydrat (CSH) und Calciumhydroxid 

(CH). Die Phase CSH bildet im erhärteten Beton die 

Matrix, in der die Gesteinskörner eingebettet sind 

und durch die Kräfte übertragen werden können. 

Calcium-Silikat-Hydrat ist chemisch nicht durch 

ein festes Verhältnis von CaO, SiO2 und H2O  

definiert. Im frühen Stadium der Hydratation werden 

vielmehr CaO-reiche CSH-Phasen gebildet, während 

mit zunehmendem Alter das Masseverhältnis von 

CaO zu SiO2 (C/S) signifikant absinkt und im Mittel 

einen Wert von ca. C/S = 1,7 erreicht.  

Abb. 1 zeigt diese zeitliche Entwicklung in Form der 

Verschiebung der Häufigkeitsverteilung des  

C/S-Werts für Zementstein (d. h. die Summe aus  

CSH-Gel und CH). Diese Verschiebung hat zur Folge, 

dass ein Teil des für die Zementherstellung aufge-

wendeten CaO’s für die eigentliche Matrix- und damit 

Festigkeitsbildung nicht benötigt wird und somit aus 

Umweltschutzgründen eingespart werden könnte. 

Ein wichtiger Ansatz bei der Entwicklung neuartiger 

Zemente besteht somit darin, den Anteil an CaO im 

Zement zu reduzieren (Ansatz 1). Dies kann  

beispielsweise durch eine Verschiebung des Anteils 

an C3S hin zu einem höheren Anteil an C2S erfolgen – 

was i. d. R. jedoch mit gravierenden Folgen für die 

Hydratationsgeschwindigkeit und Festigkeitsent-

wicklung einhergeht und somit durch neue Entwick-

lungen kompensiert werden muss (siehe [1]). Alterna-

tiv wird der Ansatz verfolgt, das überschüssige, dann 

als Calciumhydroxid (CH) vorliegende CaO durch Se-

kundärreaktionen in festigkeitsbildende CSH-Phasen 

zu überführen und hierdurch Portlandzement einzu-

sparen (Ansatz 2; siehe z. B. [2; 3]). Letzterer Ansatz 

wird beispielsweise durch Zugabe puzzolaner Zusatz-

stoffe (z. B. Flugasche, Silikastaub) oder durch neuar-

tige calcinierte Tone umgesetzt.  

Während bei Ansatz 1 die Verbesserung der Um-

weltwirkung also durch Reduktion des Gehalts an 

CaO im Portlandzement erzielt wird, muss bei Ansatz 

2 Portlandzement durch Ersatzstoffe ausgetauscht 

werden, um dieselbe Wirkung zu erzielen.  

Gleiches gilt für die Verwendung latent hydrauli-

scher Zusatzstoffe (Ansatz 3). Wie Tab. 1 zeigt, verfü-

gen diese Stoffe im Vergleich zu puzzolanen Zusatz-

stoffen über einen vergleichsweise hohen Gehalt an 

CaO, das zusammen mit dem im Zusatzstoff ebenfalls
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Tab. 1 Übersicht über die chemische Zusammensetzung von Zement bzw. typischen Betonzusatzstoffen 

 

vorhandenen SiO2 im alkalischen Milieu der Poren-

lösung gelöst wird und nun zusammen mit H2O  

CaO-arme CSH-Phasen bilden kann. Sowohl den puz-

zolanen als auch den latent-hydraulischen Zusatz-

stoffen ist dabei gemein, dass ihre Verfügbarkeit  

zunehmend begrenzt und ihre Umweltwirkung als 

Abfallstoff (spätestens bei der Entsorgung) eher  

zweifelhaft ist (siehe [4]). 

 
Abb. 1: Häufigkeitsverteilung des Ca/Si-Verhältnis-

ses in Zementstein in Abhängigkeit vom  

Alter und damit dem Hydratationsgrad der 

Probe 

Alternativ zum Austausch von Zement durch reaktive 

Zusatzstoffe haben eigene Untersuchungen gezeigt, 

dass die Menge an Portlandzement ohne nachteili-

gen Einfluss auf die Druckfestigkeit reduziert werden 

kann, wenn gleichzeitig die Packungsdichte der  

Gesteinskörnung gesteigert wird. Zielsetzung dieser 

Arbeiten ist es, die Leistungsfähigkeit des Bindemit-

tels Portlandzement besser auszunutzen. Einen  

detaillierten Überblick über diesen Ansatz gibt [5]. 

Ein weiterer Ansatz zur Reduktion der Umweltwir-

kungen bei der Betonherstellung bietet sich durch 

Steigerung der Reaktionsgeschwindigkeit der einge-

setzten Bindemittel (d. h. des Portlandzements aber 

auch der Zusatzstoffe), so dass idealerweise bereits 

im Bemessungsalter der Erhärtungsvorgang mög-

lichst weit fortgeschritten ist (Ansatz 4). Hierzu wer-

den die Bindemittel i. d. R. extrem fein aufgemahlen 

um eine möglichst schnelle Hydratation zu ermögli-

chen. Alternativ bzw. zusätzlich kann die Bildung 

neuer CSH-Phasen durch Zugabe keimbildender  

Zusatzstoffe, die eine Präzipitation von CSH in der 

Porenlösung bewirken, beschleunigt werden. Hierzu 

haben sich insbesondere extrem fein aufgemahlene 

Kalksteinmehle als sehr günstig erwiesen [6]. 

Ein letzter, bislang nur wenig adressierter Ansatz 

besteht in der gezielten Manipulation der Vernetzung 

der CSH-Phasen durch eine beschleunigte Polymeri-

sierung (Ansatz 5). Durch diese Vernetzung, die in 

herkömmlichen Zementstein sehr langsam abläuft 

und über Jahrzehnte andauert, könnte die Festigkeit 

des Zementsteins bei unveränderter Zusammenset-

zung erheblich gesteigert werden (siehe z. B. [7]).  

Allen zuvor vorgestellten Entwicklungsansätzen 

ist gemein, dass sie signifikant in die Hydratation des 

Portlandzements eingreifen und die Zusammenset-

zung des Zementsteins und hier insbesondere die 

Zusammensetzung und Morphologie der Zement-

steinphase CSH modifizieren. Um die Wirkungsweise 

als auch die Effektivität dieser Maßnahmen untersu-

chen zu können, wird ein detailliertes Verständnis der  

Mikrostruktur und Mikromechanik von reinem Port-

landzementstein benötigt. Zielsetzung des hier vor-

liegenden Beitrags ist es, einen Überblick über die 

Mechanismen der Festigkeitsbildung und Verfor-

mung von CSH zu geben. 

2 Einführung in die Mikrostruktur von 

Calcium-Silikat-Hydrat (CSH) 

Calcium-Silikat-Hydrat – die maßgebliche matrixbil-

dende Phase im Beton – besteht aus granularen Par-

tikeln mit einer Größe von wenigen Nanometern, die 

durch einen Fällungsprozess aus der übersättigten 

Porenlösung des hydratisierenden Zementleims bzw. 

Zementsteins gebildet werden [8]. Abb. 2 zeigt die  

typische Struktur eines CSH-Nanopartikels (siehe [9]).  
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Abb. 2: Chemische Struktur eines CSH-Nano- 

partikels [9] 

Computerchemische Untersuchungen (beispiels-

weise von Quomi [7]) zeigen, dass die so gebildeten 

Partikel eine sehr hohe, weitgehend einheitliche Stei-

figkeit zwischen 65 GPa und 72 GPa aufweisen. Die 

Steifigkeit steigt für abnehmende Ca/Si-Werte stark 

an. Für die mechanischen Eigenschaften der CSH-

Phasen sind jedoch nicht nur die Eigenschaften der 

einzelnen CSH-Nanopartikel von Bedeutung,  

sondern auch deren physikalische Interaktionen. Die 

mit fortschreitender Hydratation gebildeten CSH- 

Nanopartikel besitzen analog zu den wesentlich grö-

ßeren Zementpartikeln ein elektrochemisches Dop-

pelschichtpotential, das bei einer starken Annähe-

rung der Partikel zu einer Agglomeration derselben 

führt [10]. Untersuchungen von Tennis und Jennings 

zeigen, dass diese Agglomeration jedoch nicht will- 

kürlich erfolgt, sondern das sich vielmehr zwei Arten 

von Agglomerat-Strukturen bilden, die sich in der  

Packungsdichte der CSH-Nanopartikel unterscheiden 

[11; 12]. Für die Strukturen mit einer geringeren  

Packungsdichte wurde von Jennings der Begriff Low-

Density-CSH (LD-CSH) und für die besser gepackten 

Strukturen der Begriff High-Density-CSH (HD-CSH) 

eingeführt [12]. Untersuchungen von Ulm und Kolle-

gen zeigen, dass diese Unterschiede in der Packungs-

dichte sich in stark unterschiedlichen mechanischen 

und physikalischen Eigenschaften der CSH-Phasen 

wiederspiegeln [13]: HD-CSH weist im Alter von 28 

Tagen eine um 30 % bis 40 % höhere Festigkeit und 

Steifigkeit auf als das weniger dichte LD-CSH [13; 14]. 

Ziel der Entwicklungsarbeiten ist es daher, den Anteil 

der HD-CSH-Phasen gegenüber dem Anteil der  

LD-CSH-Phasen zu steigern.  

Untersuchungen von Bentur [15] und später Ski-

bsted [9] zeigen weiterhin, dass die im frühen Alter 

durch Van-der-Waals- und Doppelschicht-Wechsel-

wirkungen geprägte Interaktion der CSH-Nanoparti-

kel innerhalb der LD- und HD-CSH-Phasen mit  

 

zunehmendem Alter durch eine Polymerisierung 

überlagert wird, was zu einer signifikanten Festig-

keits- und Steifigkeitszunahme der gebildeten Struk-

turen führt. Unbekannt ist bislang, ob und wie dieser 

Vorgang gezielt beeinflusst oder gesteuert werden 

kann. Auch ist nicht bekannt, ob diese Polymerisie-

rung in beiden Typen von CSH-Phasen in gleicher 

Weise abläuft.  

3 Experimentelle Untersuchung der 

Strukturbildung in hydratisierendem 

Portlandzementstein 

Die Entwicklung der mechanischen Eigenschaften 

von Zementstein bzw. Beton als Funktion des Hydra-

tationsgrads des Zements ist eine zentrale Frage im 

Betonbau. Umfangreiche Untersuchungen wurden 

hierzu beispielsweise von Budelmann, Rostazy, Byfors 

oder de Schutter vorgelegt (siehe [16; 17; 18]). Diese 

Arbeiten ermöglichen heute eine ingenieurmäßige 

Beschreibung der zeitlichen Entwicklung ausgewähl-

ter mechanischer Eigenschaften wie z. B. der Beton-

druckfestigkeit oder des E-Moduls als Funktion des 

Hydratationsgrads.  

Derartige makroskopische bzw. empirische  

Modelle sind jedoch nicht als Grundlage geeignet, 

um den Zusammenhang zwischen Mikrostrukturver-

änderungen – z. B. durch Zugabe von Flugasche oder 

calcinierten Ton – und Veränderungen der physikali-

schen und mechanischen Eigenschaften des Werk-

stoffs vorherzusagen. Insbesondere ist eine Steue-

rung der Baustoffeigenschaften durch die gezielte 

Einstellung der Mikrostruktur bislang nicht möglich.  

Nachfolgend werden die Grundlagen für eine  

solche Steuerung vorgestellt. Hierzu wurden sehr 

umfangreiche Untersuchungen zur Strukturbildung 

von CSH-Phasen vorgenommen und die mechani-

schen Eigenschaften der Phasen ermittelt. 

3.1 Untersuchungsmethoden 

Alle Untersuchungen wurden an Zementstein aus 

Portlandzement CEM I 42,5 R mit einem w/z-Wert 

von 0,4 durchgeführt. Der hydratisierende Zement-

stein wurde unter isothermen Bedingungen bei 20 °C 

gelagert. Der Hydratationsgrad des Zements zu  

jedem betrachteten Zeitpunkt wurde als Quotient der 

bis zu diesem Zeitpunkt freigesetzten Hydratations-

wärmemenge und der Gesamtwärmefreisetzung bei 

vollständiger Hydratation des Zements bestimmt. 

Aus den hergestellten Zementleimen wurden  

zylindrische Probekörper hergestellt, in definiertem 

Alter in Scheiben gesägt und die Hydratation durch 

einen Lösungsmittelaustausch gestoppt (vergleiche 

[19]). Nachdem die Hydratation vollständig zum  

Erliegen gekommen war, wurden die Oberflächen 

vorsichtig geschliffen und manuell poliert.  
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Abb. 3: Schema und zeitlicher Ablauf des Indentationsversuchs: Zeitlicher Verlauf der Belastung (links) und der 

Eindringtiefe des Indenters (rechts) 

Die mechanischen Eigenschaften der mikroskaligen 

Zementsteinphasen wurden mittels Nanoindentati-

onsuntersuchungen mit einem dreiseitigen Berko-

vich-Indenter aus Diamant ermittelt. Die entspre-

chenden Last-Zeitkurven und Last-Eindringkurven 

sind exemplarisch in Abb. 3 dargestellt. Die Ergeb-

nisse der Nanoindentationstests wurden mit der  

Methode von Oliver und Pharr ausgewertet [20]. 

Diese Methode liefert den Indentationsmodul M als 

Maß für die Steifigkeit und die Indentationshärte H 

als Maß für die Festigkeit an der jeweils indentierten 

Stelle der Probe. Der Kriechmodul C der Proben 

wurde analog zu der von Vandamme vorgeschlage-

nen Methode ermittelt [21]. Mit steigenden Wert von 

C nehmen die Kriechgeschwindigkeit und damit das 

Kriechen selbst ab. 

An jeder Probe wurden 1250 Indentationen vor-

genommen, welche jeweils die drei Messgrößen H, M 

und C lieferten. Die mechanischen Eigenschaften  

variieren dabei erheblich in Abhängigkeit des Ortes 

auf der Probenoberfläche. Dies kann auf die räumli-

che Verteilung der einzelnen Zementsteinphasen, wie 

LD- oder HD-CSH zurückgeführt werden. Alle Unter-

suchungsergebnisse wurden daher mittels Häufig-

keitsverteilungen und einer anschließenden finiten 

Mischungsmodellierung auf das Vorkommen einzel-

ner Phasen hin untersucht (Methode siehe [22]). Die 

Modellierung erfolgte durch eine kombinierte  

Betrachtung der Parameter H, M und C. Neben den 

mechanischen Untersuchungen wurden weiterhin 

umfangreiche Mikrostrukturuntersuchungen wie  

beispielsweise zur Dichte, Porosität etc. durchgeführt. 

3.2 Ergebnisse 

Abb. 4 zeigt die Ergebnisse der Nanoindentations-

untersuchungen. Unter Verwendung des zuvor  

erwähnten finiten Mischungsmodells konnten im frü-

hen Stadium der Hydratation bis zu 5 und für höhere  

Alter bis zu 3 verschiedene Phasen identifiziert 

  

werden. In Abb. 4 sind nur die Kennwerte der  

drei Phasen mit den niedrigsten Werten dargestellt, 

da Phasen mit höheren Werten eindeutig dem  

Zementklinker zugeordnet werden konnten und  

somit nicht relevant für die Charakterisierung des  

CSH-Gels sind.  

Die Zusammensetzung des Zementsteins (siehe 

Abb. 4d) wird den Ergebnissen zufolge von den Pha-

sen LD- und HD-CSH dominiert, welche in Summe 

mehr als 75 Vol.-% der gebildeten Hydratphasen aus-

machen. LD- und HD-CSH besitzen aufgrund ihres 

nanogranularen Aufbaus eine poröse Struktur. Das in 

diesen Phasen jeweils eingeschlossene Poren- 

volumen ist dabei in den oben angegebenen  

Volumenanteilen berücksichtigt. Nicht berücksichtigt 

in Abb. 4d ist hingegen das zwischen den LD- und 

HD-Phasen befindliche Kapillarporenvolumen.  

Die Ergebnisse zeigen, dass der Anteil an LD-CSH 

besonders bei höherem Hydratationsgrad zunimmt, 

während der Anteil an HD-CSH konstant bei einem 

Volumenanteil von ca. 35 Vol.-% verbleibt. Die  

Zunahme von LD-CSH wird von einer Abnahme des 

Gehalts der dritten Phase, der sog. Mischphase,  

begleitet. Diese Mischphase konnte durch eine orts-

aufgelöste Elementanalyse als eine stark Ca-reiche 

Struktur identifiziert und der Phase Calciumhydroxid 

zugeordnet werden. 

Die in Abb. 4 dargestellten Ergebnisse zeigen  

weiterhin, dass trotz der vergleichsweise geringen 

Änderungen im Volumenverhältnis von LD- zu HD-

CSH, die mechanischen Eigenschaften – d. h. die 

Werte H, M und C – der Phasen über die Zeit stark 

zunehmen und gegen einen Endwert streben. Dies 

bedeutet, dass die beiden Hauptbestandteile (und für 

die Festigkeitsbildung maßgebenden Komponenten) 

des Zementsteins, nämlich LD- und HD-CSH keine 

zeitlich konstanten Eigenschaften aufweisen, sondern 

sich mit zunehmendem Hydratationsgrad versteifen 

bzw. verfestigen.  
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Abb. 4: Mechanische Eigenschaften H (Abb. a und e), M (Abb. b und f) und C (Abb. c und g) für die mittels  

Nanoindentation und finiter Mischungsmodellierung identifizierten Zementsteinphasen LD- und  

HD-CSH sowie einer Mischphase als Funktion des Hydratationsgrads 𝜉 (links) bzw. der Packungsdichte 𝜂 

(rechts); (Abb. d) Volumenanteil und (Abb. h) Packungsdichte als Funktion des Hydratationsgrads  

Um die Ursache dieser Veränderung zu identifizieren, 

wurde auf Grundlage der durch Nanoindentation  

gewonnenen Daten ein mikromechanisches Modell 

entwickelt, mit welchem die Packungsdichte der  

CSH-Nanopartikel sowohl in der LD- als auch der  

HD-CSH Phase ermittelt werden konnten. Die Ergeb-

nisse dieser Modellbildung sind in Abb. 4 (rechts)  

dargestellt. 

Wie Abb. 4 (e bis h) zeigt, stehen alle mechani-

schen Eigenschaften in linearem Zusammenhang zur 

Packungsdichte der CSH-Nanopartikel. Hierbei  

besteht offensichtlich kein Unterschied zwischen  

LD-CSH und HD-CSH, d. h. eine identische Packungs-

dichte der CSH-Nanopartikel führt zu identischen  

 

mechanischen Eigenschaften der gebildeten  

CSH-Phasen. Aus Abb. 4 (h) wird weiterhin deutlich, 

dass die Definition von LD- und HD-CSH nicht an-

hand klar definierter, konstanter Packungsdichten er-

folgen kann. Die Bildung von neuem LD-CSH-Gel 

geht mit einer kontinuierlichen Verdichtung der exis-

tierenden LD-CSH-Phase einher, so dass ihre Klassifi-

zierung sich von LD- hin zu HD-CSH verschiebt. Mit 

zunehmendem Alter konvergieren die Packungsdich-

ten und somit die mechanischen Eigenschaften des 

LD- und HD-CSH.  

Neben der Veränderung der Materialeigenschaf-

ten der beiden strukturbildenden Phasen nimmt mit 

zunehmendem Probenalter weiterhin die durch die 
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Hydratation gebildete Gesamtmenge an LD- und HD-

CSH-Phasen zu, was einen Rückgang der Kapillarpo-

rosität des Zementsteins zur Folge hat. Abb. 5 zeigt 

die mittels Si-Kernspinnuntersuchungen ermittelte 

zeitliche Zunahme der Gesamtmenge an LD- und 

HD-CSH. 

 

Abb. 5: Zeitliche Einwicklung des durch die Hydra-

tation gebildeten Anteils an LD- und HD-

CSH-Phasen bezogen auf die Summe aus 

CSH-Gel und Zement ermittelt mittels  

Si-NMR Untersuchungen (Details zur  

Methode siehe [9]). 

 

Abb. 6: Vergleich von Ergebnissen von Mikroinden-

tationsuntersuchungen an Zementstein mit 

den mittels Nanoindentation ermittelten  

Eigenschaften von LD- und HD-CSH 

Aufbauend auf dem so gewonnenen Verständnis der 

zeitlichen Entwicklung der Mikrostruktur sowie der 

mechanischen Eigenschaften der Mikrostruktur- 

komponenten sollen in einem nächsten Schritt die  

Eigenschaften des gesamten Zementsteins bzw.  

Betons vorhersagbar gemacht werden. Hierzu wur-

den sog. Mikroindentationsuntersuchungen durch-

geführt, deren Versuchsablauf weitgehend dem der 

Nanoindentationsversuche glich. Die auf den gewähl-

ten Berkovich-Indenter im Falle der Mikroindentation 

aufgebrachte Kraft wurde dabei so gewählt, dass die 

Eindringtiefe des Indenters im Mittel ca. 25 µm  

betrug. Die Last-Eindringtiefe-Kurven wurden wiede-

rum hinsichtlich der Eindringhärte Hmicro, Steifigkeit 

Mmicro und dem Kriechmodul Cmicro bewertet. Die so 

ermittelten Kennwerte geben dabei die mechani-

schen Eigenschaften des Verbunds aus LD- und HD-

CSH, der Mischphasen, der nicht-hydratisierten  

Zementklinkerpartikel und der gebildeten Kapillar-

poren wieder. 

Abb. 6 zeigt die Ergebnisse dieser Untersuchun-

gen als Funktion des Hydratationsgrads im Vergleich 

zu den ebenfalls in Abb. 6 dargestellten mechani-

schen Eigenschaften von LD- und HD-CSH. Aus dem 

Vergleich der mechanischen Eigenschaften der  

Mikrostrukturbausteine LD- und HD-CSH mit den  

Eigenschaften des gesamten Zementsteins wird 

deutlich, dass die Steifigkeit M und das Kriechverhal-

ten C maßgeblich durch die mechanischen Eigen-

schaften des LD-CSH dominiert werden. Die signifi-

kant höheren Werte für H der LD- und HD-CSH- 

Phasen im Vergleich zur Härte des mittels Mikro-

indentation ermittelten Zementsteins konnte auf eine 

verstärkte Rissneigung im Mikroindentationsversuch 

zurückgeführt werden. 

Aus den Ergebnissen wird deutlich, dass die  

mechanischen Eigenschaften von Zementstein  

unmittelbar auf die mechanischen Eigenschaften der 

schwächsten Komponente des Zementsteins, nämlich 

der LD-CSH-Phasen zurückgeführt werden können. 

Diese Erkenntnis liefert die Grundlage für eine Ver-

besserung der Leistungsfähigkeit und Nachhaltigkeit 

des Betons. Gelingt es, entweder den Anteil an  

HD-CSH-Phasen im Beton zu steigern oder die  

Packungsdichte der LD- und HD-CSH-Phasen zu  

erhöhen, so können die makroskopischen Eigen-

schaften unmittelbar gesteuert werden. Für diese 

Steuerung liegen verschiedene Ansätze vor, die  

bislang jedoch noch nicht untersucht und validiert 

sind. 

4 Zusammenfassung 

Zur Reduktion der Umweltwirkungen bei der Beton-

herstellung werden derzeit vielfältige neue Ansätze 

untersucht, die zum Ziel haben, entweder den Gehalt 

an Portlandzementklinker bei der Betonherstellung 

zu reduzieren oder neuartige Zemente mit einem 
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stark reduzierten Gehalt an CaO zu entwickeln.  

Analog zum Portlandzement hydratisieren auch die 

neuen Zementarten bzw. Zement-Zusatzstoff- 

gemische im Kontakt mit Wasser und bilden Calcium-

Silikat-Hydrat-Phasen, die dem Beton seine Festigkeit 

verleihen. Verschiedene Untersuchungen zeigen  

jedoch, dass sich die so gebildeten CSH-Phasen teil-

weise signifikant von den bei der Hydratation von 

Portlandzement gebildeten Phasen unterscheiden. 

Zielsetzung aktueller Arbeiten ist es daher, den Ein-

fluss der Struktur, des Anteils und der Eigenschaften 

der CSH-Phasen auf die mechanischen Eigenschaften 

des Zementsteins vorhersagbar zu machen. Hierzu 

wurden umfangreiche experimentelle Untersuchun-

gen zur Struktur und Mechanik von CSH-Phasen 

durchgeführt.  

Das zentrale Ergebnis dieser Untersuchungen ist, 

dass die mechanischen Eigenschaften von Beton  

unmittelbar auf die Eigenschaften der schwächsten 

Phase im Beton, nämlich der sog. LD-CSH-Phase  

zurückgeführt werden können. LD-CSH besteht  

wiederum aus nanogranularen CSH-Partikeln, deren 

mechanische Eigenschaften aus Computersimulatio-

nen bekannt sind. Die mechanischen Eigenschaften 

der LD-CSH-Phasen können durch eine Veränderung 

der Packungsdichte der Nanopartikel gesteuert wer-

den. Unbekannt ist bislang, wie einzelne Maßnah-

men, wie beispielsweise die Zugabe von Silikastaub 

oder Flugasche zu Beton, in diese Packungsprozesse 

eingreifen.  
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Dauerhafte Betone mit kalksteinhaltigen Zementen 

Christoph Müller 

Zusammenfassung 

Die Dauerhaftigkeit der Baustoffe spielt eine wesentliche Rolle bei der Errichtung nachhaltiger Bauwerke. Die  

besondere Herausforderung besteht darin, den umweltpolitischen Randbedingungen des Klimaschutzes und der 

Ressourceneffizienz gerecht zu werden und zur gleichen Zeit die Langlebigkeit der Betonbauwerke als zentrale 

Nachhaltigkeitskomponente nicht aus den Augen zu verlieren. Moderne Betone müssen sich in völlig unter-

schiedlichen Umgebungsbedingungen und Anwendungsbereichen bewähren. Am Beispiel von kalksteinhaltigen 

Zementen wird gezeigt, welche Nachweiskonzepte zur Verfügung stehen. Zemente mit langjähriger Praxis-

bewährung werden in weiten Teilen des Betonbaus nach deskriptiven Regeln eingesetzt. Der Nachweis der  

Dauerhaftigkeit mit Laborprüfungen erfolgt bei besonderen Anforderungen oder bei Betonausgangsstoffen  

ohne Langzeiterfahrung z. B. in Zulassungsverfahren. Lebensdauer- bzw. Grenzzustandsbetrachtungen erlauben 

schließlich eine Betrachtung am Bauteil unter Abschätzung realer Umgebungsbedingungen.   

1 Anteile und Anwendungsbereiche 

bewährter Zemente 

Die aktuellen Betonnormen DIN EN 206-1 und  

DIN 1045-2 enthalten die Anwendungsregeln für 

Normalzemente in Abhängigkeit von den Expositi-

onsklassen. Zum Zeitpunkt der Einführung dieser 

Normen galten für einige Normalzemente Anwen-

dungsbeschränkungen, die vor allem auf die in 

Deutschland noch nicht hinreichenden praktischen 

Erfahrungen zurückzuführen waren. Für diese  

Zemente wurden seit dem Jahr 2004 insgesamt 24 

allgemeine bauaufsichtliche Anwendungszulassun-

gen (abZ-AZ) für CEM II-Zemente erteilt. Hierbei 

entfielen 13 Zulassungen auf CEM II/B-M (S-LL), 

6 Zulassungen auf CEM II/B-M (V-LL), zwei Zulas-

sungen auf CEM II/B-M (T-LL) sowie jeweils eine 

Zulassung auf CEM II/B-LL und CEM II/B-P. Bis auf 

den CEM II/B-P handelte es sich somit um kalkstein-

haltige Zemente. 

Aktuell dürfen damit folgende Zementarten in 

allen Expositionsklassen verwendet werden:  

 Portlandzement CEM I, 

 Portlandhüttenzemente CEM II/A-S und  

CEM II/B-S, 

 Portlandschieferzemente CEM II/A-T und  

CEM II/B-T, 

 Portlandkalksteinzemente CEM II/A-LL, 

 Portlandflugaschezemente CEM II/A-V und  

CEM II/B-V, 

 Portlandkompositzemente CEM II/A-M mit S, 

LL, T, V bzw. D1), 

 Portlandkompositzemente CEM II/B-M mit S, T, 

V bzw. D1), 

 Portlandkompositzemente mit abZ (Anwen-

dungszulassung AZ), 

 Hochofenzemente CEM III/A2). 

1) (D-V) nicht in XF2/XF4 
2) Expositionsklasse XF4: CEM III/A der Festigkeits-

klasse ≥ 42,5 N oder der Festigkeitsklasse 32,5 R 

mit bis zu 50 M.-% Hüttensand 

In Deutschland waren in 2016 rd. 29 % der Zemente 

im Inlandversand der VDZ-Verbandsmitglieder Port-

landzemente CEM I. Portlandzement CEM I enthält 

keine weiteren Hauptbestandteile außer Portland-

zementklinker. 47 % des Inlandversands sind Port-

landkompositzemente CEM II/A und CEM II/B, die 

außer Portlandzementklinker noch zwischen 6 M.-% 

bzw. 12 M.-% und 35 M.-% andere Hauptbestand-

teile enthalten – in Deutschland im Wesentlichen 

Hüttensand und Kalkstein. Hochofenzemente 

CEM III machen 24 % des Inlandversands aus. Unter 

diesen Bedingungen beträgt der mittlere Klin-

ker/Zement-Faktor in Deutschland rd. 0,72. 

2 Leistungsfähigkeit neuer, 

klinkereffizienter Zemente mit 

Hüttensand und Kalkstein 

2.1 Allgemeines 

Mehrere Forschungsprojekte im VDZ beschäftigen 

sich mit der Frage, welche Möglichkeiten bestehen, 

den mittleren Klinker/Zement-Faktor weiter zu sen-

ken. Neben der technischen Leistungsfähigkeit spielt  
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die Verfügbarkeit der Ausgangsstoffe eine wesentli-

che Rolle. Da bei neuen Zementen die bestehenden 

Anwendungsregeln bewährter Zemente nicht ein-

fach übertragen werden können, wird die Leistungs-

fähigkeit der Zemente im Beton anhand von Labor-

versuchen untersucht. Die hierbei verwendeten 

Prüfmethoden stammen aus nationalen Zulassungs-

verfahren, die überwiegend Eingang in europäische 

Bewertungsdokumente (EAD) gefunden haben (vgl.

EAD 15001-00-0301; OJEU 2017/C 118/04). 

Darauf aufbauend wurden in einigen Fällen Grenz-

zustandsbetrachtungen nach fib Model Code 

„Service Life Design“ bzw. ISO 16204 vorgenommen. 

2.2 Laborversuche 

2.2.1 Überblick 

In [1] wurde festgestellt, dass Zemente mit bis zu 50 

M.-% Kalkstein als Hauptbestandteil zur Herstel-lung 

von Betonen mit zulassungsfähigen Dauerhaf-

tigkeitseigenschaften verwendet werden können. 

Hierzu war es aber erforderlich, den Wasserzement-

wert bis auf w/z = 0,35 abzusenken. Um eine praxis-

gerechte Verarbeitbarkeit zu erreichen, war neben 

der gezielten Abstimmung der Zementhaupt-

bestandteile der auf den Zement abgestimmte Ein-

satz der Betonzusatzmittel bei angemessenem 

Leimgehalt ein Schlüssel zum Erfolg. Weiterhin zeig-

te sich, dass bei bestimmten Dauerhaftigkeitseigen-

schaften (z. B. beim Chlorideindringwiderstand) im 

Hinblick auf besonders exponierte Umgebungsbe-

dingungen noch Optimierungspotential besteht. 

Gerade mit Blick auf den Chlorideindringwiderstand 

wird dies möglich durch den Einsatz von Hüttensand 

als drittem Hauptbestandteil. In neueren Untersu-

chungen [2] wurde im Vergleich zu [1] ein entspre-

chend umfangreicheres Zusammensetzungsfeld im 

Dreistoffsystem Klinker (K) – Hüttensand (S) – Kalk-

stein (LL) untersucht. Die Zusammensetzung der 

Zemente orientierte sich  an den Eckpunkten der 

geplanten Erweiterung der EN 197-1. Die Dauerhaf-

tigkeit der Betone wurde mit den Methoden unter-

sucht, die sich im vorangegangen Forschungsvorha-

ben bewährt hatten und im Übrigen im Rahmen von 

Zulassungen relevant wären. Diese wurden durch die 

Schnellkarbonatisierung und die Prüfung des Frost-

Tausalz-Widerstandes ergänzt. 

Ein CEM I 52,5 R, ein CEM I 42,5 N und ein CEM 

III/A 42,5 N wurden als Referenz- bzw. Ausgangsze-

mente verwendet. Die Prüfzemente wurden durch 

Mischen eines CEM I 52,5 R mit den gesondert 

gemahlenen vier Hüttensanden bzw. einem gemah-

lenem Kalkstein hergestellt. Die Zemente wurden 

nach folgendem Prinzip bezeichnet: 

CEM (50K, 30S, 20 LL) – 50 M.-% CEM I 52,5 R, 30 

M.-% Hüttensand, 20 M.-% Kalkstein  

Für die Mörtelversuche erfolgte das Mischen der 

Komponenten im Labor. Für die Betonversuche 

wurden werkseitig produzierte Zemente verwendet. 

Die Druckfestigkeit sowohl von Normmörteln als 

auch von Mörteln mit abweichenden Zementgehal-

ten und Wasserzementwerten wurde nach 2, 7, 28 

und 91 Tagen gemäß DIN EN 196-1 geprüft. Norm-

mörtel mit einem Wasserzementwert von w/z = 0,50 

wurden gemäß DIN EN 196-1 prinzipiell ohne die 

Verwendung von Fließmitteln mit einem Zement-

gehalt von 450 g je Mischung hergestellt. Mörtel mit 

einem Wasserzementwert von w/z = 0,40 wurden, 

um einen konstanten Leimgehalt von rd. 420 l/m³ 

beizubehalten, mit einem Zementgehalt von 500 g 

je Mischung hergestellt, Mörtel mit w/z = 0,35 mit 

535 g je Mischung. Ein PCE-basiertes Fließmittel 

wurde verwendet, um ein konstantes Ausbreitmaß 

von 160 ± 10 mm zu erzielen. 

Aus einer Vielzahl im Mörtel untersuchter 

Zemente erfolgte die Auswahl der Zemente für die 

Beton-/Dauerhaftigkeitsuntersuchungen anhand 

folgender Kriterien: 

 Der Zement CEM (50K, 30S, 20 LL) „Z1“ zeigte

in einem Normmörtel mit w/z = 0,50 vergleich-

bare Festigkeiten wie die Referenzzemente

CEM I 42,5 N und CEM III/A 42,5 N. Der Zement

stellt die „Grenzzusammensetzung“ zwischen

den zukünftig in EN 197-1 genormten Zementen

CEM II/C-M (S-LL) und CEM VI sowie dem hier

untersuchten neuen Zusammensetzungsfeld dar.

 Der Zement CEM (35K, 30S, 35 LL) „Z2“ zeigte

in einem Mörtel mit w/z = 0,40 vergleichbare

Festigkeiten wie die Referenzzemente CEM I 42,5

N und CEM III/A 42,5 N im Normmörtel mit w/z

= 0,50.

 Der Zement CEM (20K, 30S, 50 LL) „Z3“ weist 
mit einem Kalksteingehalt von 50 M.-% den in [1] 

ermittelten maximalen Kalksteingehalt für solche 

Zemente auf, die mit angepasster Beton-

technologie im Beton zulassungsfähige Dauer-

haftigkeitseigenschaften zeigten.

Tab 1: Betonrezepturen [2] 

Parameter/Kennwert 
Beton 

B1 B2 B3 

Zementgehalt in kg/m³ 320 365 390 

Wasserzementwert 0,50 0,40 0,35 

Leimgehalt in l/m³ 290 ± 5 

Ausbreitmaß in mm 500 ± 20 

Für die Betone wurde der Wasserzementwert unter 

Beibehaltung des Leimgehalts variiert und durch die 

Verwendung von Fließmitteln ein Ausbreitmaß von 

500 ± 20 mm eingestellt. Tabelle 1 zeigt die ver-

wendeten Betonrezepturen. Als Gesteinskörnung 

wurde Rheinkiessand der Sieblinie A16/B16 verwen-

det. Folgende Ergebnisse wurden erzielt: 
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2.2.2 Betondruckfestigkeit 

Der Beton B1 mit Zement Z1 (50 % K) zeigte ver-

gleichbare Festigkeiten wie die Betone B1 mit den 

Referenzzementen. Mit weiter abnehmendem Klin-

kergehalt sank die Festigkeit zu allen Prüfzeitpunk-

ten erwartungsgemäß. Die Betone B2 mit Zement Z2 

bzw. B3 mit Zement Z3 wiesen etwas höhere Festig-

keiten auf als die Referenzbetone. Die Festigkeit des 

Betons alleine ist jedoch kein hinreichendes Merk-

mal für alle Dauerhaftigkeitseigenschaften. 

2.2.3 Karbonatisierung 

Die Karbonatisierungstiefen wurden an Feinbeton-

prismen mit den Abmessungen 40 mm x 40 mm x 

160 mm und einer Sieblinie A8/B8 ermittelt.  

Abb.1: Karbonatisierungstiefen (oben) und Karbo-

natisierungsgeschwindigkeiten (unten) von 

Feinbetonen nach 140 d Hauptlagerung [2] 

Dies entspricht den Randbedingungen in Zulas-

sungsverfahren des Deutschen Instituts für Bautech-

nik (DIBt) für Zemente. Mörtel mit einem Wasserze-

mentwert von w/z = 0,50 wurden ohne die Verwen-

dung von Fließmitteln mit einem Zementgehalt von 

450 g je Mischung hergestellt (gemäß DIN EN 

196-1). Mörtel mit einem Wasserzementwert von 

w/z = 0,40 wurden, um einen konstanten Leimgehalt 

beizubehalten, mit einem Zementgehalt von 500 g 

je Mischung hergestellt. Für Mörtel mit w/z = 0,35 

wurden 535 g Zement je Mischung verwendet. 

Jeweils die Hälfte der Prismen wurde 7 Tage in Was-

ser mit einer Temperatur von (20 ± 1) °C vorgela-

gert, die andere Hälfte lagerte 28 Tage in Wasser 

mit einer Temperatur von (20 ± 1) °C. Anschließend 

lagerten die Probekörper bei einer Temperatur von 

(20 ± 2) °C und einer relativen Feuchte von 

(65 ± 5) %. Die Karbonatisierungstiefen nach 

140 Tagen Lagerung bei einer CO2-Konzentration 

von 0,04 % sind in Bild 1 dargestellt. Die Karbonati-

sierungsgeschwindigkeiten sind in mm/a0,5 angege-

ben. Diese Einheit entspricht dem derzeitigen 

Diskussionsstand über die Definition von möglichen 

Karbonatisierungsklassen in der europäischen 

Normung. 

Die Mörtel bzw. Zemente wiesen in den meisten 

Fällen zulassungsfähige Karbonatisierungsge-

schwindigkeiten auf. Die Werte lagen i. d. R. unter-

halb der Bewertungskriterien in Tabelle 2. 

Tab. 2: Bewertungskriterien für Karbonatisierung 

gemäß [3] 

Vorlage-

rung 

unter 

Wasser 

Druckfestig-

keit nach 

Vorlagerung 

Karbonatisierungs-

geschwindigkeit 

nach 140 d 

Hauptlagerung 

N/mm2 mm/d0,5 

7d bis  30 ≤ 0,50 

28d bis  45 ≤ 0,35 

7d  30-44 ≤ 0,50 – (fps – 30) x 

0,01857 

28d  45-60 ≤ 0,35 – (fps – 44,5) x 

0,01290 

fps = Druckfestigkeit nach Vorlagerung 

Die Hauptlagerung erfolgte bei 20 °C / 65 % r. F. 

und 0,04 % CO2  

In Abbildung 2 sind die Karbonatisierungsgeschwin-

digkeiten in den Bewertungshintergrund gemäß 

Anhang B aus [3] eingeordnet. Die hier verwendete 

Einheit ist mm/d0,5. Nicht eingezeichnete Mörtel 

haben zu hohe Druckfestigkeiten für die vorgege-

bene Skalierung. Die Mörtel – ggf. mit angepassten 

Wasserzementwerten – liegen bei einer Vorlagerung 

von 7 Tagen unterhalb der mit einer schwarzen Linie 

gekennzeichneten Grenzwertfunktion gemäß Tabel-

le 2. Bei einer Vorlagerung von 28 Tagen liegen die 
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Ergebnisse im Bereich des Grenzwertes bzw. in 

einem Fall darüber. 

Abb. 2: Einordnung der Ergebnisse aus [2] in den 

Bewertungshintergrund gemäß Anhang B 

aus [3] – oben: Vorlagerung 7d; unten: Vor-

lagerung 28d 

2.2.4 Chlorideindringwiderstand 

Alle Betone mit Prüfzementen Z1-Z3 wiesen unab-

hängig vom Wasserzementwert geringe Chloridmig-

rationskoeffizienten – d. h. hohe Widerstände gegen 

das Eindringen von Chloriden – auf. Damit konnte 

eine wesentliche „Schwäche“ der in [1] untersuchten 

Zemente, die ausschließlich Kalkstein als weiteren 

Hauptbestandteil enthielten, beseitigt werden. Ein 

Hüttensandgehalt von 30 M.-% Hüttensand war bei 

den im Forschungsvorhaben untersuchten Zemen-

ten ausreichend, um einen hohen Chlorideindring-

widerstand für Anwendungen z. B. im Wasserbau 

(≤ 10 x 10-12 m/s² für XS1-2, XD1-2 bzw. ≤ 5 x 10-12 

m/s² für XS3, XD3 gemäß [4]) sicherstellen zu kön-

nen. 

2.2.5 Verhalten der Betone im CIF-Verfahren 

gemäß CEN/TR 15177 

Abbildung 3 zeigt, dass die Zemente Z1-Z3 bei 

Verwendung im Beton B1 zu Abwitterungen bzw. 

einem relativen dynamischen E-Modul oberhalb 

bzw. unterhalb des Bewertungskriteriums führten 

(= Versuch nicht bestanden). Eine Absenkung des 

Wasserzementwertes auf w/z = 0,40 führte zu einer 

deutlich geringeren Abnahme des relativen dynami-

schen E-Moduls. Der Beton mit Zement Z1 liegt 

oberhalb des Bewertungskriteriums. Bei einer weite-

ren Absenkung des Wasserzementwertes auf w/z = 

0,35 liegen auch die Betone mit Zement Z2 und 

Zement Z3 oberhalb des Bewertungskriteriums 

(relativer dynamischer E-Modul nach 28 Frosttau-

wechseln ≥ 75 %) – Abbildung 4. Das Abwitterungs-

kriterium (1000 g/m2 nach 28 Frosttauwechseln) 

wird für Wasserzementwerte w/z < 0,50 in jedem 

Fall eingehalten.  

Abb. 3: Abwitterung und relativer dynamischer 

E-Modul von Betonen mit Wasserzement-

werten w/z = 0,50; 28d Vorlagerung [2] 
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Abb. 4: Relativer dynamischer E-Modul von Beto-

nen mit Wasserzementwerten w/z = 0,40 

und w/z = 0,35 (Referenzen mit w/z = 0,50); 

28d Vorlagerung [2] 

3 Grenzzustandsbetrachtungen 

3.1 Allgemeines 

Mit Grenzzustandsbetrachtungen nach fib Model 

Code „Service Life Design“ bzw. ISO 16204 wurde 

aufbauend auf den bereits gezeigten und weiteren 

Versuchsergebnissen in [5] die rechnerische Leis-

tungsfähigkeit der Betone bei der Verwendung in 

Stahlbetonbauteilen mit für Deutschland typischen 

Umgebungsbedingungen untersucht (Expositions-

klassen XC3, XD2). Für die betrachteten Grenzzu-

stände „Depassivierung der Bewehrung infolge 

Carbonatisierung“ (kurz: Grenzzustand Carbonatisie-

rung) und „Erreichen des kritischen korrosionsauslö-

senden Chloridgehalts auf Höhe der Bewehrung“ 

(kurz: Grenzzustand Chlorideindringen) wurde die 

jeweilige Entwicklung des Zuverlässigkeitsindex über 

der Zeit ausgewertet und daraus eine rechnerische 

„Lebensdauer“ abgeleitet. Die rechnerische „Lebens-

dauer“ gibt dabei als Zeitspanne bis zum Unter-

schreiten eines minimalen Zuverlässigkeitsindex von 

β = 0,5 (Zielzuverlässigkeit) an. Die experimentellen 

Untersuchungen umfassten Versuche zum Carbona-

tisierungsverhalten und Chlorideindringwiderstand. 

Bei der Wahl der Betonzusammensetzungen lag der 

Fokus auf der Variation der Zementart in zwei hin-

sichtlich Wasserzementwert und Zementgehalt 

verschiedenen Grundzusammensetzungen (B0: 

z = 280 kg/m³, w/z = 0,65; B1: z = 320 kg/m³, 

w/z = 0,50). Es wurden zum einen Zemente einge-

setzt, deren Verwendung für alle Expositionsklassen 

zugelassen ist (CEM I, CEM II/A-LL, CEM III/A) und 

zum anderen neue Zemente, für die es hinsichtlich 

Carbonatisierung und Chlorideindringen wenig bzw. 

keine Praxiserprobung gibt (CEM II/B-LL, CEM II/B-M 

(S-LL), CEM X). 

Das Carbonatisierungsverhalten der Betone wur-

de mit verschiedenen Prüfverfahren sowohl bei 

natürlicher als auch bei erhöhter CO2-Konzentration 

untersucht. Der Widerstand der Betone gegenüber 

eindringenden Chloriden wurde durch Chloridmigra-

tions- und Chloriddiffusionsversuche untersucht, 

wobei jeweils das Alter zu Versuchsstart bzw. die 

Beaufschlagungsdauer variiert wurden. 

3.2 Carbonatisierung 

Die Ergebnisse der Carbonatisierungsversuche zeig-

ten deutliche Einflüsse sowohl der Zementart als 

auch des Wasserzementwertes auf das Carbonatisie-

rungsverhalten.  

Abb. 5: Entwicklung des Zuverlässigkeitsindex für 

den Grenzzustand Carbonatisierung für 

XC3 [5] 

Wurde bei identischer Zusammensetzung des 

Betons die Zementart variiert, waren die bei natürli-

cher CO2-Konzentration bestimmten Carbonatisie-

rungstiefen umso größer, je geringer der Klinker-

gehalt des Zements war. Die Erhöhung der Carbona-

tisierungstiefen als Folge der Verringerung des 

Klinkergehaltes konnte teilweise durch eine hinsicht-

lich w/z-Wert und Zementgehalt optimierte Beton-

zusammensetzung (B1 statt B0) ausgeglichen 

werden. 
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Die probabilistischen Grenzzustandsberechnungen 

zur Carbonatisierung ergaben einen großen Wer-

tebereich für die rechnerische „Lebensdauer“ der 

untersuchten Betone, vgl. Bild 5. Für die Grundzu-

sammensetzung B1 in Kombination mit den Ze-

mentarten CEM I, CEM III/A und CEM II/B-M (S-LL) 

wurden hohe rechnerische „Lebensdauern“ von über 

90 Jahren erreicht. Für die weiteren untersuchten 

Betone waren die rechnerischen „Lebensdauern“ 

geringer als die in der Regel für Stahlbetonbauwerke 

geforderte Mindestnutzungsdauer von 50 Jahren.  

3.3 Chlorideindringen 

In den Versuchen zum Chlorideindringen wurde eine 

deutliche Trennung der Ergebnisse in zwei Gruppen 

festgestellt. Die Betone mit den Zementarten 

CEM III/A und CEM X mit 30 M.-% Hüttensand zeig-

ten vergleichsweise geringe Chloridmigrations- bzw. 

Chloriddiffusionskoeffizienten, während sich für die 

Betone mit den Zementarten CEM I, CEM II/A-LL 

und CEM II/B-LL unabhängig vom w/z-Wert und 

Zementgehalt deutlich höhere Werte ergaben. 

Abb. 6: Entwicklung des Zuverlässigkeitsindex für 

den Grenzzustand Chlorideindringen für 

XD2 [5] 

In den Untersuchungen zum Grenzzustand Chloride-

indringen zeigte sich eine direkte Übertragbarkeit 

der Gruppierung der Chloridmigrationskoeffizienten 

auf die rechnerischen „Lebensdauern“, vgl. Abbil-

dung 6. Für die Betone in der Grundzusammenset-

zung B1 mit der Zementart CEM X mit 30 M.-% 

Hüttensand wurden rechnerische „Lebensdauern“ 

von deutlich über 50 Jahren, bei Verwendung von 

CEM III/A mit rd. 50 % Hüttensand sogar von über 

100 Jahren bestimmt. Die Betone mit CEM I, 

CEM II/A-LL und CEM II/B-LL erreichten dagegen 

rechnerische „Lebensdauern“ von weniger als 

10 Jahren, sodass bei Verwendung dieser Betone 

innerhalb einer Nutzungsdauer von 50 Jahren nach 

diesen Berechnungen mit einer Depassivierung der 

Bewehrung zu rechnen wäre. 
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Flugasche und Hüttensand – Zusatzstoffe mit Zukunft? 

Detlef Heinz und Anne Heisig 

Zusammenfassung 

Durch den Zwang zur Einsparung von CO2-Emissionen werden Betone, bei denen Portlandzementklinkeranteile 

durch Zusatzstoffe wie z.B. Steinkohlenflugasche oder Hüttensand ausgetauscht werden, ökologisch und öko-

nomisch immer attraktiver. Die hier betrachteten puzzolanisch bzw. latent-hydraulisch reagierenden Sekundär-

rohstoffe weisen trotz ihrer unterschiedlichen Entstehungsgeschichte wesentliche Parallelen auf, die sie als ideale 

Partner für die Zementhydratation qualifizieren. Reaktiv werden beide Stoffe vor allem durch ihre Glasphase,  

deren Zusammensetzung und Auflösungsgeschwindigkeit das Verhalten bei den Hydratationsreaktionen im  

Beton bestimmt und die sich auch auf die Frisch- und Festbetoneigenschaften auswirkt, ebenso wie auf die  

Erhärtungsgeschwindigkeit, Nachbehandlungsempfindlichkeit, Nacherhärtung und die Dauerhaftigkeit. In den 

letzten Jahren waren die Forschungsbestrebungen darauf ausgerichtet, immer größere Anteile an Portland-

zementklinker durch mehr oder weniger reaktive Stoffe zu ersetzen. Werden große Mengen an Flugasche oder 

Kombinationen verschiedener Zementhauptbestandteile, wie Hüttensand, Flugasche oder Kalksteinmehl, im  

Bindemittel verwendet, bedingt dies einen veränderten Mischungsentwurf bei der Betonherstellung. Vor allem 

um Festigkeiten und Dauerhaftigkeitseigenschaften herkömmlicher Betone mit Normzementen zu erreichen, 

wird oft eine Reduktion des w/z-Wertes beim Einsatz von hohen Dosierungen von Betonzusatzstoffen bzw. von 

mehrkomponentigen Zementen, deren Zusammensetzung jenseits der Norm liegt, erforderlich. Eine geschickte 

Kombination bestimmter Bindemittelhauptbestandteile unter Berücksichtigung chemisch/mineralogischer und 

physikalischer Zusammenhänge, eröffnet Möglichkeiten einer, gegenüber der in Normzementen realisierten, 

weitergehenden Reduktion der Klinkerquote. Zu berücksichtigen ist bei all diesen Untersuchungen und Überle-

gungen aber auch die künftige Verfügbarkeit der Klinkeraustauschmaterialien, hier also von Flugasche und Hüt-

tensand. Beide Stoffe fallen als Sekundärprodukt bei energieintensiven Produktionsprozessen an. Bedingt durch 

die Energiewende in Deutschland werden Kohlekraftwerke künftig weiter zurückgefahren. Infolge dessen wird 

die Flugascheproduktion abnehmen. Mittelfristig kann allerdings noch mit einer ausreichenden Menge an Flug-

asche als Zusatzstoff gerechnet werden, da voraussichtlich im inner- und außereuropäischen Ausland weiterhin 

nennenswerte Mengen an Flugasche anfallen werden. Von Unsicherheiten betroffen ist auch die Höhe der Roh-

eisenproduktion, zumindest in Europa, angesichts weltweiter Überkapazitäten. Seit Mitte der 1990er Jahre sind 

die Produktionsmengen an Stahl und damit an Roheisen und Hochofenschlacke weitestgehend stabil. Gestiegen 

ist hingegen die Produktion von Hüttensand durch gesteigerte Granulation der Schlacke und die erreichte  

Menge wird aktuellen Prognosen zufolge auch mittelfristig auf diesem Level zunächst erhalten bleiben.  

1 Einführung 

Flugasche und Hüttensand - zwei Sekundärrohstof-

fe, die in äußerst energieintensiven Prozessen mit 

hohen CO2-Emissionen anfallen, dienen aber auch 

heute schon im großen Rahmen dazu CO2-

reduzierte Bindemittel herzustellen. Die hohe Nach-

frage an diesen Materialien für den Baustoffsektor 

trifft auf politische und wirtschaftliche Vorgaben: die 

Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen zurück-

zufahren und den EU-Emissionshandel, der vor allem 

energieintensive Branchen, so auch die Stahlerzeu-

gung, stark beeinflusst bzw. beeinflussen wird. Eng 

damit verknüpft sind die Mengen der beiden  

Sekundärrohstoffe, die in diesen Prozessen anfallen.  

Im vorliegenden Beitrag sollen die Stoffe Flug-

asche und Hüttensand näher betrachtet werden. 

Zum einen werden ihre stoffliche Zusammensetzung 

und die damit einhergehenden Reaktionsmechanis-

men sowie ihr Wirken im Gesamtsystem Beton  

beleuchtet. Zum anderen werden künftige Trends 

und Entwicklungen in der Baustoffforschung dar-

gestellt. Abschließend wird die künftige Verfügbar-

keit dieser Stoffe abgeschätzt, um die Zukunfts-

fähigkeit von Produkten, die mit diesen Materialen 

hergestellt werden, bewerten zu können. 

2 Flugasche 

2.1 Stoffliche Eigenschaften 

Die Flugasche ist ein industrielles Nebenprodukt  

bei Verbrennungsprozessen und laut Definition  

nach DIN EN 450-1 (Flugasche für Beton) [1] ein  
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feinkörniger Staub aus kugelförmigen, glasigen  

Partikeln (Abbildung 1) aus der Verbrennung von 

Steinkohle und ausgesuchten und begrenzten  

Mengen von Mitverbrennungsstoffen, wie z.B. Klär-

schlamm. Flugasche besteht im Wesentlichen aus 

SiO2 und Al2O3 (Tabelle 1) und besitzt puzzolanische 

Eigenschaften, was bedeutet, dass dieser Stoff zur 

Hydratationsreaktion Portlandit (Ca(OH)2) benötigt.  

Abb. 1: Steinkohlenflugasche, rasterelektronen-

mikroskopische Aufnahme 

Maßgebend für ihre puzzolanische Rekationsfähig-

keit sind die chemische Zusammensetzung und der 

Glasgehalt der jeweiligen Flugasche. Dabei wird 

zwischen kieselsäurereichen (CaO-Gehalt < 10 M.-%) 

und kalkreichen (CaO-Gehalt > 10 M.-%) Flugaschen 

unterschieden. Kieselsäurereiche Flugaschen können 

sowohl als Zementhauptbestandteil (DIN EN 197) als 

auch als Betonzusatzstoff (DIN EN 450) verwendet 

werden. Darüber hinaus ist es möglich kalkreiche 

Flugaschen als Zementhauptbestandteil einzusetzen. 

In Deutschland kommen jedoch in der Regel kiesel-

säurereiche Flugaschen zum Einsatz. 

Tab. 1: Chemische Zusammensetzung von Stein-

kohlenflugaschen [2] 

Komponenten Anteil [M.-%] 

SiO2 36 – 59 

Al2O3 20 – 35 

Fe2O3 3 – 19 

CaO 1 – 12 

MgO 0,7 – 4,8 

K2O 0,5 – 6 

Na2O 0,1 – 3,5 

SO3 0,1 – 2 

TiO2 0,5 – 1,8 

Glühverlust 0,5 - 5 

Die chemische Zusammensetzung der Flugasche 

wird über die Zusammensetzung der verbrannten 

Ausgangstoffe bestimmt. Insbesondere bei der 

Trockenfeuerung von Steinkohle fällt eine kieselsäu-

rereiche Flugasche an, die aufgrund ihrer chemi-

schen (Tabelle 1) und mineralogischen (Tabelle 2) 

Zusammensetzung besonders für die Anwendung in 

zementären Systemen geeignet ist und als Steinkoh-

lenflugasche (SFA) bezeichnet wird. Im weiteren Text 

wird daher unter der Bezeichnung Flugasche immer 

die Steinkohlenflugasche verstanden. 

Tab. 2: Mineralogische Zusammensetzung von 

Steinkohlenflugaschen [2] 

Komponenten Anteil [M.-%] 

Glas (amorpher Anteil) 60 – 83 

Mullit (3Al2O·2SiO2) 4 – 25 

Quarz (SiO2) 4 – 18 

Hämatit (Fe2O3) 0,5 – 2 

Magnetit (Fe3O4) 1 – 7 

Freikalk (CaO) < 2 

Flugkoks 0,5 - 5 

Auf Grund der Oberflächenspannung bilden sich bei 

der Aufschmelzung der Kohleminerale kugelförmige 

Partikel, die eine geschlossene Oberfläche aufwei-

sen. Man unterscheidet zwischen porenfreien Voll-

kugeln auch Hohlkugeln und gefüllten Hohlkugeln. 

Daraus ergibt sich eine Kornrohdichte zwischen 2,0 – 

2,5 g/cm3. Die spezifische Oberfläche ähnelt der von 

Zement (3000 – 6000 cm2/g, nach Blaine). [2] 

2.2 Reaktionsmechanismen 

Die Wirkung von Flugasche in Beton ist vielfältig. So 

dient sie zum einen als Füller (passiv), der Pa-

ckungsdichte und Wasserrückhaltevermögen ver-

bessern kann, sowie als Keimbildner (passiv), aber 

auch als Reaktionspartner (aktiv) für Hydratations-

produkte des Portlandzementes. Die zu großen 

Teilen aus einer amorphen Glasphase (Tabelle 2) 

bestehenden Flugaschen werden in der alkalischen 

Porenlösung des Zementsteins angelöst. Das bedeu-

tet, dass vor allem Silicium und Aluminium aus der 

Glasphase der Flugasche freigesetzt wird. Zusam-

men mit dem Portlandit (Ca(OH)2) der bei der Ze-

menthydratation entsteht, reagieren diese weiter zu 

C-S-H- und aluminiumhaltigen C-A-S-H-Phasen. Die 

Hydratationsprodukte besitzen ein geringeres C/S-

Verhältnis, als die C-S-H-Phasen, die sich bei der 

regulären Hydratation des Portlandzementes bilden. 

Dies liegt an einem geringeren Calciumangebot in  
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diesem System. Da die Reaktion über die Löslichkeit  

und Lösungsgeschwindigkeit des Flugascheglases 

gesteuert ist, verläuft die puzzolanische Reaktion der 

Flugasche in Abhängigkeit von pH-Wert der  

Zementporenlösung und der Größe der Flugasche-

partikel verlangsamt im Vergleich mit der Hydratati-

onsreaktion des Portlandzementes. In Abbildung 2 

lässt sich das klar an der Druckfestigkeitsentwick-

lung von Mörteln erkennen. Während im frühen 

Alter die Festigkeit der flugaschehaltigen Mörtel-

proben deutlich unter der eines hydraulisch reagie-

renden Portlandzementes liegt, wird diese im höhe-

ren Alter der Proben von den flugaschehaltigen 

Mörteln deutlich überschritten [3]. 

Abb. 2: Entwicklung der Druckfestigkeit an Mörteln 

mit Flugasche und Quarzmehl [3] 

3 Hüttensand 

3.1 Stoffliche Eigenschaften 

Hüttensand ist, wie die Flugasche, ein industrielles 

Nebenprodukt, dass bei der Roheisenerzeugung 

hergestellt wird. Hierfür wird Hochofenschlacke 

durch Granulationsanlagen, heute meist über eine 

Nassgranulation, unter hohem Wasserüberschuss, 

abgeschreckt [4]. Die Schlacke erstarrt glasig (Abbil-

dung 3). Der so gewonnene Hüttensand weist  

latent-hydraulische Eigenschaften auf. 

Abb. 3: Hüttensand 

Wie bei der Flugasche hat das Hüttensandglas 

enorme Auswirkungen auf die festigkeitsbildenden 

Eigenschaften des Hüttensandes. Beispielsweise 

muss, um als Zementbestandteil eingesetzt zu wer-

den, der verwendete Hüttensand gemäß EN 197-1 

einen Glasgehalt von mindesten 2/3 besitzen. In der 

Regel liegen die Glasgehalte von deutschen Hütten-

sanden deutlich über 95 M.-% [4], als weitere kristal-

line Anteile können auftreten: Gehlenit, Åkermanit, 

Melilith, Dicalciumsilikat, Merwinit, Perowskit, Mon-

ticellit oder auch Periklas. Diese mineralischen Pha-

sen besitzen aber keine technisch nutzbaren, latent-

hydraulischen Eigenschaften. [4, 5] 

Maßgebend für die hydraulische Wirksamkeit 

des Hüttensandes ist neben dem Glasgehalt, auch 

die chemische Zusammensetzung (Tabelle 3) und 

die sogenannte Basizität oder der Basengrad. So 

wird das Verhältnis von CaO- und MgO-Gehalt zum 

SiO2-Gehalt des Hüttensandes definiert. Liegt das 

Verhältnis > 1 gilt der Hüttensand als ausreichend 

basisch. 

Tab. 3: Chemische Zusammensetzung von Hütten-

sanden, Westeuropa [5] 

Komponenten Anteil [M.-%] 

SiO2 30 - 39 

Al2O3 9 – 18 

CaO 33 – 48 

MgO 2 - 13 

FeO 0,1 - 1 

MnO 0,2 - 3 

Na2O 0,2 – 1,2 

K2O 0,4 – 1,3 

SO3 0 – 0,2 

S2- 0,5 – 1,8 

3.2 Reaktionsmechanismen 

Hüttensand hat eine ähnliche Wirkung in Beton, wie 

die Flugasche. Ein deutlicher Unterschied existiert 

aber bei der Hydratationsgeschwindigkeit, da Hüt-

tensand aufgrund seines vergleichsweise hohen 

CaO-Gehalts lediglich einen Anreger (Sulfat oder 

Alkalien) braucht, um ausreichend schnell einen 

Festigkeitsbeitrag zu liefern. Als idealer Reaktions-

partner ist daher der Portlandzementklinker zu nen-

nen. Wobei die Zusammensetzung des Portlandze-

mentklinkers die Reaktionsfähigkeit des Hüttensan-

des entscheidend beeinflussen kann. So ist bekannt, 

dass ein hoher C3S-Gehalt den Festigkeitsbeitrag 

des Hüttensandes erhöht, während ein hoher C3A-

Gehalt eher festigkeitsverringernd wirkt [6]. 
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Die Hydratation des Hüttensandglases kann als 

Korrosion beschrieben werden. In einem ersten 

Schritt wird das Hüttensandglas ausgelaugt, bzw. 

angelöst. In einem zweiten Schritt bilden sich  

Sekundärphasen (C-S-H- und C-A-S-H-Phasen, 

Ca(OH)2, AFm- und AFt-Phasen, C4AH13), die sich nur 

wenig von den Phasen unterscheiden, die bei der 

Hydratation eines Portlandzementes entstehen 

(Abbildung 4). 

Abb. 4: Hydratisierendes Hüttensandkorn in einem 

Hochofenzementbeton nach 180 Tagen [4] 

4 Wirkung von Flugasche und 

Hüttensand im Beton 

Trotz ihrer unterschiedlichen Herstellungsweise, 

Kornform und -größe, sowie Zusammensetzung 

wirkt sich der Einsatz von Flugasche oder Hüt-

tensand in ähnlicher Weise auf die Betoneigenschaf-

ten aus. 

4.1 Frischbeton 

Werden Portlandzement Zusatzstoffe, wie Flugasche 

und Hüttensand zugegeben, wirken diese zum einen 

wie bereits erwähnt als Füller. Hierbei sind die Korn-

form und die Kornverteilung/Kornfeinheit der  

Zusatzstoffe zu berücksichtigen. Flugasche setzt sich 

aus kugeligen Partikeln verschiedener Größe  

zusammen, die in etwa die Feinheit des Portland-

zementes aufweisen. Hüttensand ist demgegenüber 

ein gebrochenes, splittiges Material. Je nachdem 

wirken sich die Betonzusatzstoffe auf die Packungs-

dichte als auch die Verarbeitbarkeit aus. Darüber 

hinaus wirken Betonzusatzstoffe als Keimbildner, die 

die Zementhydratation im frühen Stadium  

beschleunigen können. Diese passiven Eigenschaf-

ten können aber auch durch die Zugabe chemisch 

weitgehend inerter, fein gemahlener Stoffe erzielt 

werden, wie z.B. Kalksteinmehl. 

Einen zusätzlichen Beitrag liefern die beiden 

Stoffe aufgrund ihrer latent-hydraulischen bzw. 

puzzolanischen Eigenschaften. Bindemittel, die Flug-

asche oder Hüttensand enthalten, erhärten deutlich 

langsamer als herkömmlicher Portlandzement. (Hyd-

ratationsgeschwindigkeit: CEM I > HÜS > FA). Das 

bedeutet, dass Betone mit diesen Bindemittelkom-

ponenten länger verarbeitbar bleiben, aber auch 

nachbehandlungsempfindlicher sind. Aufgrund der 

langsamen Hydratationsreaktion und einer gleich-

zeitig verringerten Klinkermenge tritt eine verringer-

te Hydratationswärmeentwicklung auf, die gerade 

bei massigen Bauteilen relevante Vorteile bringt.  

Ein weiterer Aspekt der langsamen Hydratation,  

ist die hohe Nacherhärtung dieser Bindemittel  

(Abbildung 5). 

Abb. 5: Nacherhärtung verschiedener Betone von 

einem Alter von 28 Tagen auf 56 Tage in 

Abhängigkeit von der Zementart [7] 

4.2 Festbeton 

Nachdem das Bindemittel erhärtet ist, zeigen sich 

weitere Einflüsse der Zusatzstoffe Flugasche und 

Hüttensand auf das gesamte System. Der Einsatz 

von vor allem puzzolanischen Bindemitteln wirkt 

sich auf das Porensystem und die Kontaktzone zwi-

schen Gesteinskörnung und Zementsteinmatrix aus. 

Gerade die Verringerung der Kapillarporosität 

und die Unterbrechung des Kapillarporensystems 

haben weitreichende Folgen für die Dauerhaftig-

keitseigenschaften von Beton. 

Um diese Veränderungen herbeizuführen geht 

man davon aus, dass mindestens 65 M.-% Zement 

durch Hüttensand oder 20 – 30 M.-% Zement durch 

Flugasche ausgetauscht werden müssen.  

Mit zunehmendem Austauschgrad vergrößert 

sich zwar die Gesamtporosität, allerdings ist der 

Anteil an feinen Poren ebenfalls erhöht. Der trans-

portrelevante Kapillarporenraum wird zugunsten des 

Gelporenraumes verringert [8]. Zudem kommt ein 

weiterer Effekt, der sogenannte „pore blocking 

effect“ hinzu [9]. Reaktionsprodukte der puzzolani-

schen oder latent hydraulischen Hydratation setzten 

sich bevorzugt im Bereich der Poreneingänge und  

–kanäle fest und begrenzen die Zugänglichkeit für 

Flüssigkeiten oder Gase. 

Auch die Ausbildung einer dichteren Kontakt-

zone zwischen Gesteinskörnung und Bindemittel-

matrix führt zu einer Homogenisierung und  
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Verdichtung des Betons. Transportvorgänge werden 

verlangsamt und der Widerstand gegen Ionentrans-

port von außen, aber auch innerhalb der Matrix, wird 

erhöht. Somit zeigen flugasche- oder hüttensand-

haltige Betone auch einen höheren Widerstand 

gegenüber Dauerhaftigkeitsproblemen, wie der 

Alkali-Kieselsäure-Reaktion, einem Sulfat- oder 

Chloridangriff. 

5 Große Zusatzstoffmengen in Beton 

Im Zuge der Reduzierung der CO2-Emissionen  

gehen die aktuellen Entwicklungen dazu über Port-

landzementklinker durch hohe Gehalte an Zusatz-

stoffen, wie z.B. Flugasche oder Hüttensand auch 

über die Vorgaben der Norm hinaus zu ersetzen. In 

diesem Zusammenhang sind auch die sogenannten 

CEM X Zemente zu nennen, die zur Normung anste-

hen. Hierbei soll beispielsweise der Klinker zu 50% 

oder mehr durch eine Kombination von Hüttensand 

und Kalksteinmehl ausgetauscht werden [10]. Auch 

erweiterte Kombinationen von Steinkohlenflugasche 

und Hüttensand als Klinkersubstitut werden für den 

Bereich künftiger Normzemente untersucht [11]. 

5.1 Flugaschereiche Betone 

Ziel eigener Untersuchungen war es, praxisgerechte, 

flugaschereiche Betone zu konzipieren und bis zu 

60 M.-% des Zements durch Flugasche auszutau-

schen [12]. Die zu entwickelnden flugaschereichen 

Betone sollten gegenüber einem herkömmlichen 

Beton der Festigkeitsklasse C20/25 ohne Flugasche 

sowohl bei der Verarbeitbarkeit, als auch im Hinblick 

auf die Dauerhaftigkeit keine Einschränkungen  

haben. Neben der Konsistenzklasse F3 sollten insbe-

sondere auch fließfähige Konsistenzen der Klassen 

F5 bis F6 mit Hilfe von PCE-Fließmitteln erreicht 

werden. 

Untersuchungen an Mörteln zeigten erwartungs-

gemäß, dass der erzielbare Verflüssigungseffekt von 

den Bestandteilen des Bindemittels – Zement und 

Flugasche - und der Fließmittelsorte abhängig ist. 

Die Fließmittelart (Abbildung 6) und die Dosie-

rungsmengen der Fließmittel wirkten sich teilweise 

verzögernd die Frühfestigkeiten der Mörtel aus.  

Betone mit 50 M.-% Zementaustausch durch 

Flugasche konnten die angestrebte Festigkeitsklasse 

C20/25 erreichen. Diese Festigkeitsklasse konnte 

auch bei einem Zementaustausch von 60 M.-% 

Flugasche durch ein Verringern des w/b-Wertes auf 

0,40 erreicht werden. Zwar waren die Werte, die 

nach 28 d gemessen wurden, entsprechend der 

Zielvorgaben, jedoch wurden relativ niedrige Früh-

festigkeiten festgestellt (Abbildung 7), was in der 

Praxis z.B. zu einer Verlängerung der Ausschalfristen 

führen kann. Dieses Problem könnte durch den 

Einsatz anderer, weniger verzögernder Fließmittel 

gelöst werden. 

Abb. 6: Einfluss des Fließmittels auf die 1d Druck-

festigkeit; w/b = 0, 40, 50 M.-% Flugasche, Fließmit-

telgehalt: 0,15 M.-% 

 

Abb. 7: Entwicklung der Druckfestigkeit bei einem 

Zementaustausch (CEM I 42,5 R) durch 

60 M.-% Flugasche, Leimvolumen Flug-

aschebeton 300±5 l/m3 

Die Festigkeiten der Betone nahmen erwartungsge-

mäß mit abnehmendem w/b-Wert zu. Das 28 d-

Festigkeitsniveau der Betone mit 60 M.-% Zemen-

taustausch durch Flugasche und einem w/b-Wert 

von 0,40 war mit dem des Referenzbetons ohne 

Flugasche mit einem w/b‑Wert von 0,55 vergleich-

bar (Abbildung 7). Eine für die Praxis maßgebliche 

Frühfestigkeit von 10 N/mm² nach 12 Stunden wur-

de bei 50 M.-% Flugaschegehalt nach 48 Stunden 

und bei 60 M.-% Flugasche nach zwei bis vier Tagen 

erreicht. 

Innerhalb dieses Forschungsprojektes wurden 

auch Dauerhaftigkeitseigenschaften wie Frost-Tau- 

und Carbonatisierungswiderstand geprüft. 

Mittels CIF-Frostprüfung wurde ermittelt, ob  

Betone mit 50 und 60 M.-% Flugasche im Bindemit-

tel die Anforderungen an die Expositionsklasse XF3 

erfüllen. Die sieben untersuchten Betone mit ver-

schiedenen Zementen und Flugaschen und mit 50 

M.-% Zementaustausch durch Flugasche bestanden 

mit einer Ausnahme diese Frost-Tau-Prüfung  

(Abbildung 8). Ein Beton, in dem ein Zement  

mit niedrigem Alkaligehalt zum Einsatz kam,  

bestand die Prüfung nicht. Durch die Absenkung des 
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w/b-Wertes auf 0,35 bzw. 0,40 konnte der Frost-

widerstand dieser Betonmischung ebenfalls auf 

Anforderungsniveau erhöht werden.  

Der Frostwiderstand der Betone mit 60 M.-% 

Zementaustausch ist erwartungsgemäß ebenfalls 

von der Alkalität des eingesetzten Zements abhän-

gig. Die Betone mit einem alkaliarmen Zement  

bestanden ebenfalls die Prüfung nicht, wobei Beton 

mit alkalireicheren Zementen frostbeständig war. 

Dieses Ergebnis lässt sich auf die Anregung und 

damit die Beschleunigung der puzzolanischen Reak-

tion der Flugasche durch Zemente mit höherem 

Alkaligehalt zurückführen.  

Abb. 8: Einfluss des w/b-Wertes auf die CIF-

Frostprüfung bei einem Zementaustausch 

durch 50 M.-% Flugasche mit einem  

Zement mit niedrigem Alkaligehalt 

Der Carbonatisierungsfortschritt der flugascherei-

chen Betone mit einem w/b-Wert von 0,45 liegen bis 

auf eine Ausnahme (NA-Zement) jeweils im Bereich 

des Carbonatisierungsfortschritts von normgerecht 

zusammengesetzten Betonen mit Zementen der 

Zusammensetzung CEM I bis CEM III/B, die gemäß 

Norm für alle Expositionsklassen mit der Gefahr 

carbonatisierungsinduzierter Bewehrungskorrosion 

verwendet werden dürfen.  

Zudem zeigen die flugaschereichen Betone mit 

60 M.-% Flugasche im Bindemittel kein außerge-

wöhnliches, von Normalbeton abweichendes, 

Schwindverhalten. 

Untersuchungen zum Chloridmigrationskoeffi-

zienten (DRCM) und von spezifischen Elektrolytwider-

ständen der Betone mit 60 M.-% Flugasche weisen 

auf einen ausreichenden Korrosionsschutz der  

Bewehrung bei Chlorideinwirkung im fortgeschritte-

nem Alter (> 90 d) hin.  

Somit lässt sich schlussfolgern, dass hohe Flug-

aschemengen mit Hilfe von Hochleistungsfließmit-

teln, die die Verarbeitbarkeit bei niedrigen w/b-

Werten gewährleisten, in Beton eingesetzt werden 

können. Die 28-Tage-Festigkeiten eines herkömmli-

chen C20/25 werden erreicht. Allerdings sind  

Abschläge in der Frühfestigkeit hinzunehmen, die  

 

längere Ausschalfristen und eine gründlichere 

Nachbehandlung erfordern. Die Anforderungen  

an die Dauerhaftigkeit (Frost-Tau-Widerstand,  

Karbonatisierung, Chloridmigration) werden bei 

einem Zementaustausch mit 50 M.-% Flugasche 

eingehalten. 

5.2 Hüttensandreiche Betone 

Gegenüber hohen Flugaschemengen im Beton sind 

hohe Hüttensandgehalte bereits in den Normen 

verankert. Gemäß DIN EN 197-1 ist es möglich  

Zementklinker bis zu 95 M.-% durch Hüttensand 

auszutauschen. Mit steigenden Austauschmengen 

wirken sich jedoch Qualitätsschwankungen des 

Hüttensandes immer stärker auf die Eigenschaften 

des damit hergestellten Zementes aus. Daher ist in 

diesen Fällen besonders auf eine Vergleichmäßigung 

des verwendeten Hüttensandes, der Menge und 

Zusammensetzung des Sulfatträgers und die Fein-

heit des Zementes zu achten. [13] 

Ebenso sind bei der Betonherstellung mit Hoch-

ofenzementen mit einem Hüttensandanteil von über 

80 M.-% (CEM III/C) Beschränkungen in der Dauer-

haftigkeit zu beachten. Der Nachweis der Eignung 

wird über allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen 

über das DIBt geregelt. 

Hüttensand(-mehl) als Betonzusatzstoff nach 

DIN EN 15167 wird in Deutschland so gut wie nicht 

eingesetzt [14]. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es nur 

eine bauaufsichtliche Zulassung für Hüttensand-

mehl. Im Gegensatz dazu stieg in anderen europäi-

schen Ländern (z.B. Großbritannien) sowie den USA 

in den letzten Jahren der Einsatz von Hüttensand-

mehl als Betonzusatzstoff an bzw. bewegt sich tradi-

tionell auf hohem Niveau. 

5.3 Betone mit mehrkomponentigen Binde-

mitteln 

Gegenstand aktueller Forschung sind Untersuchun-

gen zu mehrkomponentigen Bindemitteln, d.h. zum 

einen CEM II M-Zemente, die über die DIN EN 197 

geregelt werden, zum anderen wird auch zu den 

sogenannten CEM II/C und den CEM X-Zementen 

geforscht, die mit einer Zusammensetzung von 

mehr als 35% Hauptbestandteilen neben dem Port-

landzementklinker zum Teil außerhalb der Vorgaben 

der gültigen DIN EN 197 liegen. 

5.3.1 Flugasche-Hüttensand-Kombinationen 

Am FEhS und dem VDZ wurde in den letzten Jahren 

intensiv zu Zementen mit Flugasche-Hüttensand-

Kombinationen geforscht. Ziel war es die Möglich-

keiten und Grenzen von Zementen mit kombinier-

tem Hüttensand- und Steinkohlenflugasche-Einsatz 

aufzuzeigen und expositionsbezogene Anwen-

dungskriterien zu erarbeiten. 
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Es konnte anhand der Forschungsergebnisse belegt 

werden, dass eine Vielzahl an Zusammensetzungen 

einer solchen Kombination möglich sind – auch 

außerhalb der Norm. Kriterium ist hier, den Gehalt 

an Flugasche bei Zementen mit Klinkergehalten von 

40 – 65 M.-% auf maximal 30 M.-% zu begrenzen 

[15]. Frisch- und Festbetoneigenschaften (Abbil-

dung 9) sowie das Carbonatisierungsverhalten ent-

sprechen vergleichbar zusammengesetzten Betonen 

mit Zementen nach DIN EN 197-1. Weiterführende 

Untersuchungen zur Dauerhaftigkeit – Karbonatisie-

rung, Chloridmigration, Frost-Widerstand, Sulfatan-

griff – zeigten, dass die Mindestanforderungen an 

den Beton, entsprechend der jeweiligen Expositions-

klasse, mit den ausgewählten Ausgangsstoffen und 

bei entsprechender Aufmahlung der Zemente bzw. 

von deren Komponenten, eingehalten werden  

können [11]. 

Abb. 9: Festigkeitsentwicklung von ausgewählten 

Zementzusammensetzungen [15] 

5.3.2 Hüttensand-Kalksteinmehl-Kombinationen 

Neben den vorher genannten Untersuchungen gibt 

es auch Bestrebungen, das System Hüttensand-

Kalksteinmehl-Klinker bei hohen Klinkeraustauschra-

ten (> 50%) genauer zu betrachten.  

In einem Kooperationsprojekt des VDZ mit der 

TU Darmstadt und der Spenner Zement GmbH & 

Co. KG [16] wurden Zemente hergestellt, in denen 

bis zu 30 M.-% Hüttensand und bis zu 50 M.-% 

Kalkstein als Hauptbestandteil verwendet wurden. 

Die Untersuchungen ergaben, dass die Frischbeton-

eigenschaften, die mechanischen Eigenschaften und 

die Dauerhaftigkeit dieser Zemente, mit Ausnahme 

des Frost-Tausalz-Widerstandes, weitestgehend 

denen üblicher Betone mit CEM I oder CEM II/A-LL-

Zementen entsprachen (Abbildung 10).  

 

 

 

 

 

 

Abb. 10: 28-Tage-Druckfestigkeit von LP-Betonen 

mit einem konstanten Leimgehalt von 

290±5 l/m3, z=320-390, w/z=0,50-0,35, 

LP=4,5±0,5 [16] 

Beschränkendes Kriterium ist hier der w/z-Wert, der 

bei hohen Klinkeraustauschraten auf 0,35 abgesenkt 

werden muss, um die Anforderungen zu erfüllen. 

Zur Sicherstellung einer ausreichenden Verarbeit-

barkeit wird empfohlen, den Leimgehalt zu optimie-

ren, die Zementhauptbestandteile genau aufeinan-

der abzustimmen (chemisch-mineralogisch und 

granulometrisch) und Betonzusatzmittel zuzugeben. 

[16] 

5.3.3 Gezielte Kombination von Zementhaupt-

bestandteilen 

Die Entwicklung leistungsfähiger Betone mit klinker-

armen Bindemitteln hat signifikante ökologische 

und ökonomische Vorteile für die Baustoffindustrie 

und die Volkswirtschaft.  

Besonders vorteilhaft erscheint dabei der Einsatz 

kalksteinmehlhaltiger Bindemittel, da Kalksteinmehl 

in der jeweils erforderlichen Menge verfügbar  

gemacht werden kann. 

Diese Bindemittel auf Basis von Portlandzement-

klinker mit einem Kalksteinanteil über 50% liegen 

allerdings, wie bereits erwähnt, an den Grenzen und 

Erfahrungen der heutigen Technologie und können 

nur mit Kenntnis der maßgebenden physikalischen 

und chemischen Vorgänge, welche die Entwicklung 

des festen Gefüges aus dem dichtgepackten Binde-

mittelleim steuern, erreicht werden.  

Kalksteinmehl wird im Allgemeinen als inerter 

Betonzusatzstoff gesehen, der lediglich den physika-

lischen Effekt der Füllerwirkung einbringt. Es besitzt 

aber auch eine gewisse chemische Reaktivität. Durch 

die Reaktion der Klinkerphasen und der Sulfate aus 

dem Carbonat des Kalksteinmehls entsteht Mono-

carbonat im Gegensatz zu Monosulfat und dadurch  
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zusätzlich Ettringit. Dieser wird dadurch indirekt 

stabilisiert [17]. Röntgenographische Untersuchun-

gen und thermodynamische Simulationen (GEMS) 

von Antoni et al. [18] zeigen, dass die Reaktion von 

CaCO3 mit Aluminium aus Metakaolin zur Bildung 

von zusätzlichen karbonathaltigen Monophasen 

(AFm) führt. Somit ist es möglich Bindemittel mit 

hohen Kalksteinmehlgehalten weiter zu optimieren. 

Steinkohlenflugasche ist, wie der Metakaolin, ein 

puzzolanisches, aluminiumhaltiges Material. Neben 

der Verdichtung des Gefüges durch die puzzolani-

sche Reaktion wird erwartet, dass Keimbildungs-

effekte ebenfalls begünstigt werden und, über den 

Aluminiumgehalt, der chemische Umsatz des Kalk-

steinmehls erhöht wird (Abbildung 11). 

Abb. 11: Skizze zu den Einflussmöglichkeiten ver-

schiedener Zusatzstoffe auf die Festigkeit 

Ziel eines neuen Forschungsvorhabens am cbm der 

TU München soll sein, die wissenschaftlichen Grund-

lagen für die künftige Herstellung kalksteinreicher 

klinkerarmer Bindemittel (>50% KSM) für leistungs-

fähige klinkerarme Betone (Klinker<100 kg/m3) zu 

erweitern.  

6 Künftige Verfügbarkeit von Flugasche 

und Hüttensand 

Die Bemühungen CO2-Emissionen zu verringern, 

beeinflussen nicht nur die Klinkerproduktion und 

Zementherstellung, sondern auch die Verfügbarkeit 

von industriellen Sekundärrohstoffen, wie Flugasche 

oder Hüttensand. Beide Produkte entstehen  

bekanntermaßen bei energieintensiven Prozessen.  

6.1 Zukunft Steinkohlenflugasche 

Wie der Name Steinkohlenflugasche schon sagt, ist 

der Ausgangstoff dieses puzzolanischen Materials 

fossile Steinkohle. Bei der Strom- und Wärmeerzeu-

gung sind im Jahr 2004 allein in Deutschland 

ca. 4,5 Mio t angefallen (Abbildung 12). Seit 2006 

sinken die Produktionsmengen. Im Jahr 2013 waren 

es noch ca. 3,2 Mio. t [19]. Dies ist auf die im Zuge 

der Energiewende zurückgefahrenen Kohlekraftwer-

ke zurückzuführen. Bis zum Jahr 2035 wird heute ein 

Rückgang der Steinkohlenflugascheproduktion in 

Deutschland auf ca. 2,2 Mio. t prognostiziert [19].  

Abb. 12: Produktionsmengen von Steinkohlenflug-

aschen (ohne konjunkturelle Einflüsse) in 

Mio. t [19] 

Aufgrund der immer größeren Nachfrage an geeig-

neter Flugasche für den Baustoffsektor klafft künftig 

hier eine erhebliche Lücke, da schon heute die  

gesamte anfallende Flugasche in Deutschland bei 

der Zementherstellung und im Betonbau eingesetzt 

wird. Um die Nachfrage abzudecken wird der Import 

von für Betonanwendungen geeigneter Flugasche 

immer mehr an Bedeutung gewinnen. Der Nach-

schub an Flugasche gilt mittelfristig als gesichert, da 

sowohl im inner- als auch im außereuropäischen 

Ausland die Energieerzeugung über fossile Brenn-

stoffe weiterhin hoch ist und mittelfristig hoch bleibt 

[20]. 

6.2 Zukunft Hüttensand 

Auch die Verfügbarkeit von Hüttensand hängt auf-

grund seiner Herstellung direkt mit der Stahlerzeu-

gung in Deutschland zusammen. Diese ist wiederum 

gekoppelt an die weltweite Nachfrage und die 

Weltstahlproduktion. Die Nachfrage an Stahl und 

Stahlprodukten wächst stetig, vor allem in China, die 

auch den Weltstahlmarkt dominieren und hohe 

Exporte fahren. Mengenmäßig liegen die chinesi-

schen Exporte deutlich über der europäischen Nach-

frage [21] und es wird eine weltweite Überkapazität 

der Produktionsanlagen berichtet. Zudem verschär-

fen die neuen EU-Rahmenbedingungen zur Reduk-

tion der CO2-Emissionen ebenfalls die Wettbewerbs-

situation. Dennoch ist das Produktionsniveau seit 

Mitte der 90er Jahre weitgehend stabil [21]. 

Dies spiegelt sich in der Gesamtmenge an angefal-

lener Schlacke wider (Abbildung 13). Deutlich zu 

erkennen ist auch, dass seit Mitte der 90er Jahre die 

Hüttensandproduktion stetig zunimmt und damit 

die Menge an kristalliner Hochofenstückschlacke 

abnimmt. Die Verteilung liegt im Jahr 2016 bei 87% 

Hüttensand zu 13% Hochofenstückschlacke. Anhand 

der Daten aus dem FEhS-Report 2017 [22] sowie 

den Daten des Wirtschaftsverbands Mineralische 

Nebenprodukte e.V. [19] wurde eine Prognose der 

zukünftigen Hüttensanderzeugung erstellt. Abbil-

dung 13 zeigt, dass die Hüttensandproduktion mit-

telfristig auf dem vorhandenen Niveau bleibt,  
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bei optimistischer Rechnung sogar um etwa 1,2 

Mio.t ansteigt. Somit wird aktuellen Prognosen 

zufolge auch mittelfristig die Verfügbarkeit von 

Hüttensand auf diesem Level zunächst erhalten 

bleiben. 

Abb. 13: Produktionsmengen von Hüttensand und 

Hochofenschlacke in Mio. t 
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Calcinierte Tone und ihr Potenzial für die moderne 

Betontechnologie 

Karl-Christian Thienel und Nancy Beuntner 

Zusammenfassung 

Der vorliegende Beitrag stellt ein sehr leistungsfähiges und zukunftsträchtiges Material vor: Calcinierte Tone. 

Einführend wird über die Attraktivität calcinierter Tone berichtet, anhand eines mineralogischen Exkurses wird 

ein Überblick zu dieser Materialgruppe gegeben und die Notwendigkeit einer gezielten thermischen Behand-

lung sowie grundsätzliche Möglichkeiten der Herstellung calcinierter Tone aufgezeigt. Es folgen ein Überblick 

ausgewählter physikalischer und chemisch-mineralogischer Eigenschaften und die Darstellung wesentlicher 

Reaktionsmechanismen. Dabei werden neueste Erkenntnisse zum Einfluss auf die frühe Hydratation vorgestellt. 

Im anschließenden Abschnitt wird die Wirkung auf Frischbetoneigenschaften und die besondere Rolle der 

Eigenschaften calcinierter Tone beleuchtet. Untersuchungen zu den Festbetoneigenschaften und ausgewählten 

Dauerhaftigkeitsaspekten zeigen das Potenzial calcinierter Tone in Betonen auf. Abschließend werden 

Möglichkeiten und Grenzen eines zukünftigen Einsatzes als Zementzumahlstoff bzw. Betonzusatzstoff bewertet 

und ökologische Aspekte betrachtet.    

1 Motivation 

Der Vormarsch der Kompositzemente und der ver-

mehrte Einsatz von Betonzusatzstoffen werden 

zukünftig die Suche nach innovativen und leistungs-

fähigen Stoffen verstärken. Dabei spielt auch die 

ökologisch-ökonomische Optimierung der einzuset-

zenden Bindemittel eine immer größere Rolle [1-3].  

Vor diesem Hintergrund stehen calcinierte Tone 

vermehrt im Fokus der Baustoffforschung. Sie stellen 

nach derzeitigem Stand in Wissenschaft und Praxis 

eine höchst interessante Option dar, um den Klin-

kerfaktor im Zement im gewünschten Maße zu sen-

ken und gleichzeitig die erforderlichen Bindemittel-

eigenschaften für Betone zu erreichen bzw. gezielt 

zu verbessern. Als besonders vielversprechend gel-

ten dabei natürlich vorkommende Tongemische. 

Diese bestehen mineralogisch aus thermisch akti-

vierbaren Schichtsilikaten, wie Kaolinit, Illit und 

Glimmer sowie aus verschiedenen inerten Kompo-

nenten (z. B. Quarz, Feldspäte). Solche Tongemische 

sind weltweit in ausreichender Menge und Qualität 

verfügbar und zeigen nach einer gezielten thermi-

schen Behandlung (Calcinierung) puzzolane Eigen-

schaften im Beton, welche auf chemischen und 

physikalischen Wirkmechanismen beruhen [4]. 

Erste Forschungsarbeiten an calcinierten Tonen 

gehen auf Arbeiten von Murat [5-7], Ambroise [8, 9] 

und He [10-13] in den 80er und 90er Jahren des 

letzten Jahrhunderts zurück und betrachten ausge-

wählte, möglichst reinphasige Schichtsilikate. Der 

bekannteste Vertreter der calcinierten Tone ist das 

aus dem Zweischichtsilikat Kaolinit hergestellte 

Metakaolin. Mit der Erforschung seiner Eigenschaf-

ten und Wirkungsweise als Betonzusatzstoff haben 

sich bereits viele Arbeiten beschäftigt, bspw. [14-18]. 

Nachteilig ist unter anderem der hohe Preis, der 

trotz der bekannt guten Leistungsfähigkeit einen 

breiten Einsatz im Bauwesen verhindert. Gegenwär-

tig sind unter anderem Tone mit einem hohen Anteil 

des Dreischichtsilikats lllit Bestandteil weltweiter 

Forschungen [19-21].  

Für die thermische Aktivierung illitischer Tone 

werden deutlich höhere Temperaturen als für 

Kaolinit und Tongemische benötigt, was die Attrak-

tivität illitischer Tone beeinträchtigt. Das größte 

Potenzial bieten aus heutiger Sicht kaolinarme Ton-

gemische mit Kaolinitgehalten im Rohton von 

≤ 25 M.-%.  

Abbildung 1 zeigt im Überblick die Einordnung 

calcinierter Tone im Dreistoffdiagramm CaO-Al2O3-

SiO2 sowie eine für Zementersatz- bzw. Beton- 

zusatzstoffe (SCM, engl. für supplementary cementi-

tious materials) geeignete Klassifizierung in illitische 

Tone, kaolinarme Tongemische und kaolinreiche 

Tone. 
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Abb. 1: Überblick zur Zusammensetzung natürlich 

anstehender Tone im Dreistoffsystem 

CaO-Al2O3-SiO2 [4] 

2 Herstellung und Eigenschaften 

calcinierter Tone 

2.1 Konstitution und thermische Aktivierbar-

keit 

Tone bestehen nach geologischer Nomenklatur aus 

Mineralpartikeln kleiner 20 µm und einem silikati-

schen Tonmineralanteil mit Partikelgrößen kleiner 

2 µm [22]. Für die Verwendung als SCM sind Tone 

mit hohem Schichtsilikatanteil von Bedeutung. 

Schichtsilikate sind aus Silicium-(SiO4
-)Tetraeder-

Schichten und Aluminium-(AlO6
-) bzw. Magnesium-

(MgO6
-) Oktaeder-Schichten aufgebaut und werden 

nach ihrer Struktur in Zweischichtsilikate (Kaolinit, 

Serpentin-Gruppe), in Dreischichtsilikate (Glimmer, 

Illit, Smectit/Montmorillonit) und Vierschichtsilikate 

(Chlorit-Gruppe) unterschieden [23]. Schichtsilikate 

kommen in der Natur meist nicht reinphasig vor, 

sondern enthalten Begleitminerale wie Quarz und 

Feldspäte. Die Gewinnung und Aufbereitung mög-

lichst reinphasiger Tone ist schwierig und kostenin-

tensiv. Die Verwendung möglichst reinphasiger Tone 

als SCM ist deshalb baupraktisch uninteressant. Die 

thermochemische Aktivierbarkeit der Tone ist vom 

Mineralphasenbestand (Art des Schichtsilikates), der 

Struktur der Schichtsilikate sowie Gitterstörungen 

und Fehlordnungen im Kristallgitter abhängig und 

differiert sehr markant für die natürlich vorkom-

menden Schichtsilikate.  

Beim Calcinieren werden die OH-Banden an den 

Oktaederschichten abgespalten (Dehydroxylierung). 

Entsprechend der Schichtsilikat-Struktur erhöht sich 

die optimale Temperatur für den Dehydroxy-

lierungsprozess von Fe-OH-Banden < Al-OH-

Banden < Mg-OH-Banden [23]. Das Zweischichtsili-

kat Kaolinit weist im Calcinierungsprozess dabei 

gegenüber den Dreischichtsilikaten eine Besonder-

heit auf: während Dreischichtsilikate vorrangig 

Hydroxylgruppen verlieren und weniger ihren kris-

tallinen Zustand ändern, kann für die Umwandlung 

von Kaolinit in Metakaolin eine Umordnung der 

Kristallstruktur in ungeordnete, amorphe Strukturen 

aufgezeigt werden [24]. Eine etablierte Methodik zur 

Bestimmung der Calcinierungstemperatur ist die 

Thermoanalyse [25]. Abbildung 2 zeigt das Entwäs-

serungsverhalten von ausgewählten Schichtsilikaten 

und einem Tongemisch. 

Abb. 2: DTG für ausgewählte Schichtsilikate und 

einem Tongemisch zur Festlegung der 

optimalen Calcinierungstemperatur 

Im Gegensatz zu etablierten SCM wie Steinkohlen-

flugasche und Hüttensand werden calcinierte Tone 

im geeigneten Brenntemperaturbereich zwischen 

550 °C und 850 °C unterhalb ihrer jeweiligen Sinter-

temperatur aktiviert und nicht aus Schmelzen 

gewonnen, weshalb sie keine glasigen Partikel auf-

weisen. Die Morphologie und physikalisch-

chemischen Oberflächeneigenschaften (wie Wasser-

bindevermögen und Adsorptionsverhalten) cal-

cinierter Tone weichen deshalb deutlich von denen 

bekannter SCM ab und wirken sich signifikant auf 

die Verarbeitungs- und Frischbetoneigenschaften 

aus (siehe 2.3.1 und 4). Für calcinierte reinphasige

Tone wurde in der Literatur die Bezeich-nung 

Metatone, bspw. Metakaolin, Metaillit, Meta-

muskovit, eingeführt und damit die Calcinierung der 

Materialien gekennzeichnet. 

2.2 Calcinierungsverfahren 

Zur Herstellung von Metatonen stehen verschiedene 

Calcinierungsverfahren zur Verfügung. Der überwie-

gende Anteil an Forschungsarbeiten, bspw. [7, 26], 

beruht auf der Verwendung von Ofenaggregaten im 

Labormaßstab (Muffelofen, Labordrehrohrofen, 

Labor-Flash-Calcinierer). Die größte Bedeutung aus 

baupraktischer Sicht hat perspektivisch die Flash-

Calcinierung, die für Metakaolin bereits heute Stand 

der Technik ist. Bei der Flash-Calcinierung wird 

Material bis 2 mm Korngröße während einer kurzen 

Verweilzeit von ein bis zwei Sekunden der Tempera-

tur im Calcinierer ausgesetzt. Abbildung 3 zeigt eine 

derartige Anlage [27]. 
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Abb. 3: Anlage eines Flash-Calcinierers, Standort 

Flume (Frankreich) [27] 

Wie Arbeiten von Beuntner und Thienel [28] zeigen, 

können auch bestehende Anlagen der Industrie 

genutzt werden, um calcinierte Tone großtechnisch 

im Drehrohrofen herzustellen (Abbildung 4). Beson-

deres Augenmerk dieser Untersuchung lag auf der 

Herstellung eines reaktiven calcinierten Tongemi-

sches mit möglichst geringem wirtschaftlichem 

Aufwand und unter Einhaltung ökologischer 

Gesichtspunkte. Dafür wurde der Rohton vorab nicht 

gemahlen, sondern die nur grob aufbereiteten Roh-

granalien mit Korngrößen von bis zu 100 mm in den 

Drehrohrofen gegeben. Dem ökologischen Aspekt 

wurde über eine möglichst geringe, aber effiziente 

Wahl der Calcinierungstemperatur unterhalb der 

Entsäuerung des Kalks Rechnung getragen. Eine 

geeignete Anlage, welche klassisch für die Blähton-

herstellung genutzt wird, ist in Abbildung 4 zu 

sehen.  

Die Herausforderung dieser Technologie liegt in 

der Sicherstellung einer möglichst gleichmäßigen 

Dehydroxylierung aller im Tongemisch enthaltenen 

Schichtsilikate bis in den Kern der Partikel hinein. Als 

mögliches Kriterium in der Produktionsüberwachung 

bietet sich die Ermittlung des Glühverlustes an. 

Dieser liegt für kalkarme Rohtone in der Regel zwi-

schen 8 und 12 M.-% und sollte nach dem Calcinie-

ren wie für etablierte SCM beschränkt werden. 

Abb. 4: Drehrohrofen, Standort Pautzfeld (Deutsch-

land) [4, 28] 

2.3 Eigenschaften calcinierter Tone 

2.3.1 Physikalische Eigenschaften 

Die physikalischen Eigenschaften calcinierter Tone 

weichen von denen bekannter SCM ab und zeigen 

dabei eine große Variation abhängig von ihrer 

geologischen Herkunft und Zusammensetzung. 

Tabelle 1 zeigt exemplarisch den Vergleich aus-

gewählter, für die Betontechnologie bestimmender 

physikalischer Eigenschaften zwischen calcinierten 

Tonen, Portlandzement sowie Kalksteinmehl und 

Steinkohlenflugasche. Die Übersicht macht deutlich, 

dass alle vier dargestellten calcinierten Tone 

aufgrund ihrer Schichtstruktur einen signifikant 

höheren Wasseranspruch und größere spezifische 

Oberflächen im Vergleich zu Zement und etablierten 

SCM aufweisen. Jedoch lässt sich kein linearer 

Zusammenhang zwischen BET-Oberfläche und Was-

seranspruch für die calcinierten Tone ableiten. 

Zudem zeigen aktuelle Untersuchungen an Muskovit 

[29] im für die Reaktivität als SCM interessanten 

Calcinierungs-bereich eine Verringerung der 

BET-Oberfläche, während gleichzeitig keine Vermin-

derung der Wasseraufnahmefähigkeit mit steigen-

der Brenntemperatur auftritt. 

Ein Rückgang des Wasseranspruchs und der 

spezifischen Oberfläche kann erst mit dem Einsetzen 

von Sinterungsvorgängen der Schichtsilikate 

(für Temperaturen > 900 °C) beobachtet werden 

(Abbildung 5). Für Temperaturen ab 900 °C nimmt 

die puzzolane Reaktivität der calcinierten Tonen 

jedoch signifikant ab (siehe Abbildung 6).  
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Tab. 1: Exemplarische Darstellung von ausgewähl-

ten physikalischen Eigenschaften (Rein-

dichte, Wasseranspruch, spezifische BET-

Oberfläche) aus [4, 30, 31] 
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CEM I 42,5 R 3,1 1,0 24 

Kalksteinmehl 2,7 2,0 21 

Steinkohlenflug-

asche 
2,3 1,3 20 

Meta-Illit 2,7 95 68 

Meta-Muskovit 2,8 12 80 

Meta-Kaolin 2,4 15 70 

calciniertes Ton-

gemisch 
2,6 5 39 

Abb. 5: Spezifische BET-Oberfläche in Abhängigkeit 

von der Calcinierungstemperatur [4, 24] 

Des Weiteren spielt auch die Granulometrie der 

calcinierten Tone für die physikalischen Wirkmecha-

nismen im Beton eine ausschlaggebende Rolle. Die 

positive Wirkung des Füllereffektes und eine verbes-

serte Packungsdichte der Bindemittelmatrix sind für 

calcinierte Tone mit Erhöhung der Mahlfeinheit 

gegeben. Jedoch geht anders als bei konventionel-

len glasigen SCM, wie Flugasche und Hüttensand, 

der Verdünnungseffekt proportional zur Austausch-

rate mit einer Erhöhung des Wasser-Bindemittel- 

Verhältnisses einher. Nach He [11] liegt der für die 

Normkonsistenz erforderliche Wassergehalt in 

Zement-calcinierter Ton-Gemischen mit Wasser-

Bindemittelwerten zwischen 0,55 und 0,80 signifi-

kant über den bekannten Werten für Zementleime.  

2.3.2 Chemisch-mineralogische Eigenschaften 

Die Bandbreite der chemisch-mineralogischen 

Zusammensetzung natürlich vorkommender Tone, 

welche sich als SCM für Betone eignen, ist enorm 

vielfältig und variiert zum Teil auch lokal sehr stark. 

Eine Klassifizierung weltweit verfügbarer Tone, die 

als SCM interessant sind, ist bislang noch nicht vor-

handen. Im wissenschaftlichen Kontext werden, wie 

bereits in Abb. 1 dargestellt, Tongemische anhand 

ihres Kaolinit-Gehaltes eingeordnet und reinphasige 

Tone über das entsprechende Schichtsilikat benannt. 

Beispielhaft zeigt Tabelle 2 die chemische und mine-

ralogische Zusammensetzung eines (uncalcinierten) 

Amaltheen-Tongemisches aus Süddeutschland. 

Die chemische Zusammensetzung sowie die Mi-

neralogie bestimmen maßgeblich die puzzolanen 

Eigenschaften calcinierter Tone im Beton. Schon He 

[11] konnte in seinen Arbeiten eine Verbesserung 

der puzzolanen Reaktivität von Glimmer < Mont-

morillonit < Illit < Kaolinit aufzeigen. Äquivalent zur 

mineralogischen Zusammensetzung ist mit steigen-

dem Anteil an reaktiven Aluminium-Ionen im Ver-

hältnis zum reaktiven Siliciumanteil eine verbesserte 

Puzzolanität der calcinierten Tone zu erwarten [4, 32, 

33]. Das Verhältnis an löslichen Si/Al-Ionen beträgt 

für annähernd reinphasige Metakaoline rund eins 

und erhöht sich für Drei- und Vierschichtsilikate auf 

rund zwei bei gleichzeitiger Abnahme der Reaktivität 

(Abb. 6). 

Tab. 2: Chemisch-mineralogische Zusammenset-

zung eines Tongemisches am Beispiel des 

Amaltheen-Tones aus Süddeutschland [4] 

Mineralogische Zusam-

mensetzung in [M.-%] 

Chemische Zusammen-

setzung in [M.-%] 

Kaolinit 25 SiO2 54,0 

Glimmer 30 Al2O3 21,4 

Illit 11 Fe2O3 9,0 

Chlorit 6 CaO 4,3 

Quarz 18 MgO 2,0 

Feldspat 5 SO3 2,0 

Calcit 3 Na2Oeq 3,0 

Sulfate 1 Glühverlust 0,86 

Pyrit 1 CO2 1,9 
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Abb 6. Löslichkeiten und Verhältnis Si/Al mit stei-

gender Calcinierungstemperatur für ver-

schieden calcinierte Tone [30] 

Nach DIN EN 197-1 [34] gilt als Einsatzkriterium für 

natürliche getemperte Puzzolane (Q) ein Mindest-

gehalt an reaktiven Siliciumdioxid von ≥ 25 M.-%. 

Zur Beurteilung der puzzolanen Wirksamkeit im 

Beton ist gerade für die aluminiumreichen Tone ein 

erweiterter Ansatz zur Beurteilung der Reaktivität 

erforderlich. Hier zeigt die Bestimmung der löslichen 

Aluminium- und Silicium-Ionen, wie sie von 

Surana [35] oder Buchwald [36] beschrieben wird, 

sehr hohe Korrelationen mit der puzzolanen Wirk-

samkeit in Mörteln und Betonen (Abbildung 7). 

Abb. 7: Ionen-Löslichkeiten und Aktivitätsindex an 

Mörtelprismen nach 28 Tagen in Abhängig-

keit von der Calcinierungstemperatur eines 

Amaltheen-Tongemisches [32] 

Für die Bewertung der optimalen Brenntemperatur 

hat sich die Bestimmung des Gehalts an löslichen 

Ionen und die Ermittlung des Si/Al-Verhältnisses 

bewährt [32], wobei die Elutionszeit als nicht ver-

nachlässigbarer Parameter beachtet werden 

muss [4]. Abbildung 6 veranschaulicht für Illit sehr 

gut das Erreichen der höchsten Puzzolanität bei 

einer Calcinierungstemperatur von 770 °C. Bei höhe-

ren Brenntemperaturen sinkt die Summe der gelös-

ten Ionen und gleichzeitig steigt das Verhältnis Si/Al 

auf circa drei. Dies deutet auf erste Sintereffekte des 

illitischen Tons hin, welche bei entsprechender Fein-

heit und durch Flussmittel im Ton (Alkalifeldspäte, 

Eisenoxid) durchaus schon bei deutlich niedrigeren 

Brenntemperaturen auftreten können, als dies mit-

unter in der Literatur angegeben wird. Für die Ver-

wendung calcinierter Tone in Mörtel und Beton als 

puzzolanen Stoff, müssen sinnvollerweise die Tone 

unterhalb der Sintertemperatur gebrannt werden, 

um eine entsprechend hohe Reaktivität sicherzu-

stellen. 

Besonderes Interesse sollte auch dem Alkaligeh-

alt calcinierter Tone gelten. Dieser liegt als Na2Oeq 

für Metakaoline bei kleiner eins und kann sich mit

zunehmendem Anteil an Dreischichtsilikaten deut-

lich erhöhen. Für bisher untersuchte natürlich vor-

kommende kaolinarme Tongemische wurde ein 

Na2Oeq von rund drei ermittelt. Dieser Aspekt sollte 

hinsichtlich der Dauerhaftigkeitsbetrachtungen von 

Beton in zukünftigen wissenschaftlichen Fragestel-

lungen kritisch und tiefgehend diskutiert werden. 

3 Reaktionsmechanismen calcinierter 

Tone 

Der wesentliche Reaktionsmechanismus für Puzzo-

lane beruht im klassischen Sinne auf der Bildung von 

Calcium-Silikat-Hydraten (C-S-H) aus dem Calcium-

hydroxid (CH) der Porenlösung und aus freigesetz-

ten, reaktiven Silicium-Ionen aus den puzzolanen 

Stoffen. Für sowohl silicium- als auch aluminiumrei-

che SCM puzzolanen Charakters ist dieser Reakti-

onsmechanismus um die Bildung von AFm-

Monophasen, vor allem sogenannter Carbo-

aluminate zu erweitern [4, 37]. Die puzzolane Reakti-

vität calcinierter Tone wird von der Menge und dem 

Verhältnis Si/Al sowie der Löslichkeitsrate an Al- und 

Si-Ionen geprägt. Diese werden beeinflusst vom 

jeweiligen Schichtsilikat und dessen mengenmäßi-

gem Anteil im Tongemisch, vom Dehydroxylie-

rungsgrad nach der Calcinierung und von der Fein-

heit der calcinierten Tone. Bereits in der frühen 

Phase der Hydratation ist für hochreaktive Schicht-

silikate mit entsprechender Al- und Si-Ionen-

löslichkeit eine eigenständige Bildung von Hyd-

ratphasen nachweisbar [30, 33]. Dabei interagieren 

die calcinierten Tone sehr stark mit den Ionen der 

Porenlösung wie vor allem den Sulfaten und Carbo-

naten unter Bildung von Ettringit (AFt-Phase) und 

Carboaluminaten (AFm-Phase) sowie mit Calcium-

hydroxid unter Bildung von Calcium-Silikat-

Hydraten (C-S-H-Phasen). Bereits Murat [6] zeigte 

am Beispiel Metakaolin (AS2) die Bildung silikatischer 

(C-S-H) und aluminatischer (C-A-H) Hydratphasen in 

Abhängigkeit vom Portlanditangebot. Mit sinken-

dem Portlanditangebot wird die Bildung von AFm-

Monophasen begünstigt. Übereinstimmend zeigt 

sich in der Literatur, bspw. in [6, 11] die Bildung der 
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AFm-Phase Strätlingit (C2ASH8) nach circa sieben 

Tagen Hydratation bei einem Feststoffverhältnis 

AS2/CH von 1/1. Neuere Untersuchungen von 

Beuntner [4, 33] und Scherb et al. [30] bestätigen

inner-halb der ersten 24 Stunden der Hydratation 

bei entsprechendem Sulfatangebot eine verstärkte 

Ettringitbildung (AFt-Phase) in klinkerfreien Modell-

systemen, welche aus alkalischen Lösungen unter 

Zugabe von CH und Sulfaten bzw. Carbonaten 

bestehen. Die puzzolane Reaktion calcinierter Tone 

setzt somit auch in Mörteln und Betonen deutlich 

früher ein, als es für SCM im Allgemeinen beschrie-

ben wird. In der frühen Hydratation nehmen calci-

nierte Tone signifikant Einfluss auf die aluminatische 

Klinkerreaktion über eine ausgeprägte AFt-AFm-

Phasenbildung (Abbildung. 8) [4]. Auch im weiteren 

Hydratationsverlauf zeigt sich mit zunehmendem 

Gehalt an reaktiven Aluminium-Ionen im Bindemit-

telgemisch eine stark favorisierte AFm-

Phasenbildung gegenüber den C-S-H-Phasen. 

Die Hauptphase der puzzolanen Reaktion findet 

zwischen sieben und 28 Tagen statt und ist dann 

auch über einen deutlichen Festigkeitsbeitrag in 

Mörtel und Betonen belegbar. Die dabei nachweis-

bare, deutliche Portlandit-Bindung basiert wesent-

lich auf der Bildung von AFm-Phasen und nicht, wie 

häufig unzutreffend beschrieben, ausschließlich auf 

der Bildung der silikatischen C-S-H-Phasen. 

Abb. 8: Schematische Darstellung zum Einfluss cal-

cinierter Tone auf die Reaktionskinetik im 

Zement [4], mit 

(A) verstärkter Ettringitbildung während der 

Ruheperiode von Zement,  

(B) Überlagerung der aluminatischen und 

silikatischen Klinkerreaktion in metakaolin-

haltigen Mischungen und 

(C) bevorzugter AFm-Phasenbildung und 

verzögerter Portlandit-Freisetzung in 

Mischungen mit calcinierten Tongemisch  

Calcinierte Tone beeinflussen die frühe Hydratati-

onskinetik von Zementen folglich nicht nur durch 

physikalische Effekte (Füller- und Keimbildungsef-

fekte) sondern auch maßgeblich über ihre chemi-

sche Reaktivität.  

4 Frisch- und Festbetoneigenschaften 

von Betonen mit calcinierten Tonen 

4.1 Frischbetoneigenschaften 

Die Frischbetoneigenschaften von Mörteln und 

Betonen unter Zusatz calcinierter Tone werden ent-

scheidend durch die physikalischen Eigenschaften 

der calcinierten Tone geprägt. Der deutlich höhere 

Wasseranspruch beeinflusst signifikant die Verar-

beitbarkeit und erfordert wirkungsvolle Fließmittel. 

Zur Wechselwirkung von Fließmitteln mit calcinier-

ten Tonen werden gerade in einem laufenden DFG-

Forschungsvorhaben (PL 472/11-1 und TH 1383/3-1) 

systematische Untersuchungen durchgeführt, um 

insbesondere für höhere Substitutionsraten an calci-

nierten Ton im Beton Lösungsansätze für die Praxis 

aufzeigen zu können. Nach ersten Ergebnissen [38] 

können selbst weitgehend reine calcinierte Tone 

aufgrund ihrer heterogenen Oberflächenladung mit 

Polycarboxylatethern (PCE) hoher anionischer 

Ladungsdichte als auch mit kationischen Polymeren 

in zementären Systemen ausreichend verflüssigt 

werden. 

Mit calcinierten Tongemischen sind die Auswir-

kungen auf die rheologischen Eigenschaften auf-

grund ihres Anteils an Nebenbestandteilen (Quarz, 

Feldspat, Eisenoxiden) von rund 30 M.-% als weniger 

kritisch einzustufen. Thienel [39] konnte in Betonen 

mit einem calcinierten Amaltheen-Tongemisch eine 

Verringerung der Ausgangskonsistenz in den ersten 

fünf Minuten nach Wasserzugabe entsprechend des 

Wasseranspruches feststellen (Abb. 9). Im weiteren 

Verlauf bis 45 Minuten war der nachfolgende Kon-

sistenzverlust der Betone mit calcinierten Ton etwas 

geringer als für den Referenzbeton. Die Verarbeit-

barkeit scheint damit nach erfolgreicher Einstellung 

der Ausgangskonsistenz für calcinierte Tongemische 

beherrschbar zu sein. 

Abb. 9: Einfluss des calcinierten Tongemisches auf 

das Ausbreitmaß von Beton [39] 
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Der erhöhte Wasseranspruch calcinierter Tone kann 

jedoch für baupraktische Fragestellungen auch 

durchaus interessant sein. Betone mit calcinierten 

Tonen verfügen über ein verbessertes Wasserrück-

haltevermögen [39]. Als Kriterium wurde das Was-

serabsondern des Frischbetons nach DBV-Merkblatt 

[41] herangezogen. Abbildung 10 zeigt für drei 

unterschiedliche Betone eine verminderte Blut-

neigung durch die partielle Substitution von Zement 

gegen 20 M.-% calcinierten Ton. 

Abb. 10: Einfluss des calcinierten Tongemisches auf 

die Blutwassermenge von Frischbeton [39] 

4.2 Festbetoneigenschaften und Dauerhaf-

tigkeit von Beton mit calcinierten Tonen 

Der Einsatz calcinierter Tone führt je nach Reaktivität 

und Betonzusammensetzung (Zementwahl, w/b-

Wert) zu einem deutlichen Festigkeitsbeitrag zwi-

schen sieben und 28 Tagen [18, 39]. Dies ist auf die 

puzzolanen Wirkmechanismen calcinierter Tone 

zurückzuführen, welche neben physikalischen Effek-

ten auf einem deutlichen Beitrag der chemisch-

puzzolanen Reaktion beruhen. Dies konnte von 

Beuntner [4] erstmals auch für kaolinarme Tongemi-

sche nachgewiesen werden. Der Festigkeitsbeitrag 

beruht dabei nicht nur auf der silikatischen Reaktion 

durch Bildung von C-S-H-Phasen, sondern zusätzlich 

auf einem festigkeitssteigernden Beitrag der AFm-

Phasen. Die bevorzugte Bildung von AFm-Phasen 

konnte gerade bei aluminiumreichen calcinierten 

Tonen in [4, 30, 33] aufgezeigt und nachgewiesen 

werden. AFm-Phasen selbst gelten aufgrund ihrer 

lamellaren Struktur, als wenig festigkeitsbildend. 

Untersuchungen [4] belegen jedoch mit steigender 

Wasserbindung in den AFm-Phasen eine Erhöhung 

des Hydratphasenvolumens der Bindemittelmatrix 

und eine gefügeverdichtende Wirkung, welche in 

einer Festigkeitssteigerung des Bindemittelsteins 

mündet (Abbildung. 11).  

Abb. 11: Korrelation zwischen den Druckfestigkeiten 

nach 28 Tagen und dem gebundenen Was-

ser in Hydratphasen [4] 

Die aus dem puzzolanen Reaktionsmechanismus 

resultierende Erhöhung des Hydratphasenvolumens 

verändert des Weiteren die Porenstruktur des 

Zementsteins. Beuntner [4] konnte übereinstimmend 

mit Ergebnissen von [42, 43] eine Verfeinerung der 

Porenstruktur unter gleichzeitiger Erhöhung des 

Gelporenanteils aufzeigen. Baquerizo et al. [44] 

berichten von einer guten Volumenstabilität der 

AFm-Phasen und dabei vor allem einer geringeren 

Sensibilität von Carboaluminaten und Strätlingit 

gegenüber Schwankungen der Temperatur und 

Feuchte sowie mehr Stabilität gegenüber Schwin-

den. Eigene Untersuchungen [39, 45] bestätigen 

eine geringere Schwindverformung von Betonen 

unter Zusatz calcinierter Tone.  

Die Optimierung der Mikrostruktur durch calci-

nierte Tone über eine erhöhte Gefügedichtheit ist 

maßgebend für die Dauerhaftigkeitseigenschaften 

der damit hergestellten Betone. Der Widerstand 

gegen das Eindringen von Chloriden in das Beton-

gefüge ist für Stahlbetonkonstruktionen ein ent-

scheidender Parameter für die Lebensdauerbemes-

sung. Übereinstimmend belegen Siddique [46] für 

metakaolinhaltige Betone als auch Thienel [39] für 

Betone mit calcinierten Tongemischen eine signifi-

kante Reduzierung des Chloridmigrations-

koeffizienten bei Austausch des Zementes gegen 

calcinierte Tone. Eine erhöhte Carbonatisierungs-

neigung wird in der Literatur [21, 39, 47, 48] für 

verschiedene Zementgemische mit calcinierten 

Tonen gegenüber reinen Portlandzementen nach-

gewiesen und liegt in der Größenordnung von 

Kompositzementen. Für optimierte Bindemittelkom-

binationen konnte Cyr [47] in Untersuchungen einen 

verminderten Carbonatisierungsfortschritt aufzei-

gen.  

Die Widerstandsfähigkeit gegenüber Frost- und 

Frost-Tausalz-Angriff wird am deutlichsten von der 

Vielfalt der mineralogischen Zusammensetzung 

calcinierter Tone, dem Calcinierungsprozess, dem 

Dehydroxylierungsgrad und der puzzolanen Effizienz 
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nach dem Calcinieren sowie der gewählten Zement-

komposition im Beton beeinflusst. Entsprechend 

schwierig sind derzeit erste Bewertungen zur Dauer-

haftigkeit von Betonen mit calcinierten Tonen unter 

Frost- und Frost-Tausalz-Angriff. Von Pierkes et al. 

[48] wurden entsprechende Betonuntersuchungen 

an Kompositzementen mit 20 bzw. 40 M.-% cal-

ciniertem Ton durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen 

eine ausreichende Widerstandsfähigkeit, die im 

Bereich etablierter Betone mit üblichen Komposit-

zementen liegt. 

5 Zum Potenzial calcinierter Tone als 

zukünftiger Zementersatzstoff 

Die Baustoffindustrie steht vor der Herausforderung, 

den steigenden Bedarf an Kompositzementen und 

Betonzusatzstoffen zu immer größeren Teilen mit 

leistungsfähigen, neuartigen Materialien abdecken 

zu müssen. Calcinierte Tone stellen dabei eine 

attraktive und zukunftsorientierte Ergänzung zu 

herkömmlichen SCM dar. Sie bieten die Möglichkeit, 

ökologisch und technisch verbesserte Betone herzu-

stellen. 

Calcinierte Tone können schon heute als puzzo-

laner Zementhauptbestandteil nach DIN EN 197 [34] 

eingesetzt werden. Alleiniges Kriterium bildet der 

Nachweis des Gehaltes an reaktiven SiO2 größer 

25 M.-%. Für den baupraktischen Einsatz in Kon-

struktionsbetonen benötigt dieser Zement für ein-

zelne Expositionsklassen eine Europäische Techni-

sche Zulassung (European Technical Approval (ETA)). 

Für den Einsatz calcinierter Tone als Betonzu-

satzstoff ist eine nationale bauaufsichtliche Zulas-

sung entweder über den Nachweis der Leistungsfä-

higkeit über den äquivalenten w/z-Wert oder aber 

eine Bindemittelzulassung nach „performance con-

cept“ des Deutschen Instituts für Bautechnik erfor-

derlich. 

Die vorangegangen Ausführungen in Abschnitt 2 

zeigen die Vielfältigkeit des Materials, welches ver-

einfacht unter dem Begriff „Calcinierte Tone“ derzeit 

in weltweiten Forschungsprojekten, aber auch zu-

nehmend in industriellen Entwicklungen Interesse 

findet. Für die Bauindustrie wirtschaftlich äußerst 

attraktiv sind die als natürlich vorkommende Tone, 

oberflächennah verfügbare Tongemische, welche in 

ihrer Zusammensetzung lokal sehr stark variieren. 

Die Komplexität dieser Tongemische darf sowohl bei 

der Bewertung zur Eignung als SCM als auch bei der 

Festlegung eines optimalen Calcinierungsprozesses 

nicht unterschätzt werden. Für die puzzolane 

Effizienz im Beton ist eine zielgerichtete Abstim-

mung mit dem Zement unter Berücksichtigung von 

granulometrischen Parametern essentiell. Die 

Verwendbarkeit von calcinierten Tongemischen in 

Mörteln und Betonen bei hohen Substitutionsraten 

bis 30 % stellt sich gerade wegen der geringeren 

und tendenziell auch retardierenden Reaktivität der 

Tongemische im Vergleich zu hochreaktivem 

Metakaolin als besonders interessant dar. Die Kom-

bination von reaktiven Komponenten (calcinierten 

Schichtsilikaten) in Anteilen bis 70 M.-% und inerten 

Bestandteilen, wie Quarz und Feldspäten in den 

jeweiligen calcinierten Tongemischen, ist sehr effek-

tiv, da sie zugleich den Füllereffekt und die puzzola-

ne Effizienz im Beton ausnutzen kann. Für die Aus-

wahl calcinierter Tone sollte der Kaolinitgehalt nicht 

als alleiniger Indikator der Reaktivität herangezogen 

werden, sondern der Beitrag der Drei- und Vier-

schichtsilikate ebenfalls berücksichtigt werden.  

Für den Einsatz als Zementzumahlstoff erge-

ben sich vielversprechende Möglichkeiten, die puz-

zolane Effizienz über eine gezielte Ausnutzung von 

Synergieeffekten zu steigern [49]. Die erfolgreiche 

Kombination von verschiedenen Ersatzstoffen mit 

Klinker zur Herstellung leistungsfähiger Komposit-

zemente stellt dabei eine große Aufgabe für die 

Zukunft dar. Aufgrund der unterschiedlichen Mahl-

barkeit der Komponenten, werden weitere Untersu-

chungen zeigen müssen, welche Möglichkeiten sich 

für Kompositzemente bei getrennter oder gemein-

samer Vermahlung ergeben. Erste, grundlegende 

Untersuchungen liegen vor [50, 51].  

Aus betontechnologischer Sicht bietet sich mit 

calcinierten Tonen die Möglichkeit Betone herzustel-

len, die robuster gegenüber Schwankungen in der 

Dosierung des Anmachwassers sind. Gerade für 

Betonwaren bieten sich große Vorteile bei der Her-

stellung, da der Frischbeton bei gleicher Konsistenz 

unter Zusatz calcinierter Tone eine bessere Verdich-

tungswilligkeit zeigt. Die Ausblühneigung von Beto-

nen wird aufgrund der Calciumhydroxidbindung 

während der puzzolanen Reaktion deutlich verrin-

gert. Jedoch konnte gegenüber Metakaolinen auch 

ein deutlich geringerer Calciumhydroxidverbrauch 

aufgezeigt werden, was grundsätzlich für die 

Anwendung in Stahlbeton begrüßenswert ist [4]. 

Aufgrund des Eisengehaltes in Tongemischen wei-

sen diese nach dem Calcinieren eine leichte Ocker-

färbung auf, was im Erscheinungsbild des Festbe-

tons aber stark relativiert wird und für viele Anwen-

dungen keine Einschränkungen ergibt. Eine reduzie-

rende Ofenatmosphäre beim Calcinieren bietet sich 

hier als Abhilfe an. 

Gerade für reinphasige calcinierte Tone stellen 

Verarbeitbarkeit und Dauerhaftigkeit einen limitie-

renden Faktor dar und beschränken erheblich die 

sinnvolle Substitutionsrate im Beton. Hier weisen 

Tongemische mit ihren möglichen partiellen Aus-

tauschraten bis 30 % einen klaren Vorteil auf.  

Ein weiterer wichtiger Aspekt zur Bewertung des 

zukünftigen Potenzials ist die Anrechenbarkeit der 

calcinierten Tone im Beton, definiert als k-Wert. 

Dieser findet beim Mischungsentwurf im äquivalen-
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ten w/z-Wert Berücksichtigung und wird vom Deut-

schen Institut für Bautechnik auf Grundlage der 

Zulassungsprüfungen festgelegt. Für die etablierten 

Betonzusatzstoffe vom Typ II liegen die k-Werte bei 

0,4 für Steinkohlenflugasche [52], 0,6 für Hüttensand 

[53] und 1,0 für Silicastaub [52]. Calcinierte Tone 

erreichen nach 28 Tagen eine hohe Leistungsfähig-

keit in Abhängigkeit von der Zementzusammenset-

zung (Abb. 12) und reihen sich damit zwischen 

Hüttensand und Silicastaub ein. 

Abb. 12: Aktivitätsindex für ein calciniertes Amal-

theen-Tongemisch in Kombination mit 

verschiedenen Zementen [39]  

Die als SCM geeigneten Tone sind von Natur aus 

kalkarm, weshalb sich auch die erwünschten ökolo-

gischen Vorteile ergeben. Während des Calcinie-

rungsprozesses der Tone ist das Entsäuerungspo-

tenzial von Kalkstein nur gering zumal die meisten 

Tongemische nach bisherigen Einschätzungen  

unterhalb der Entsäuerungstemperatur von Kalkstein 

(ca. 850 °C) optimal calcinierbar sind. Anders als bei 

etablierten SCM wie Steinkohlenflugasche und Hüt-

tensand handelt es sich bei calcinierten Tonen um 

ein gezielt hergestelltes Produkt mit klar definierten 

Eigenschaften. Entsprechend sind Produktions-

stätten erforderlich, wie sie exemplarisch in  

Abschnitt 2.2 vorgestellt wurden. Die Kosten cal-

cinierter Tone werden aufgrund der Calcinierungs- 

und Mahlprozesse eher über denen von Neben-

produkten anderer Industrien liegen. Zusammen mit 

den Transportkosten wird es voraussichtlich aus 

wirtschaftlichen Gründen eher eine dezentrale Ver-

sorgung des Marktes geben.  

Die mögliche einzusparende Menge an nicht 

erneuerbarer Primärenergie und CO2-Emission je 

Kubikmeter Beton hängt ganz entscheidend von der 

Substitutionsrate und der Leistungsfähigkeit der 

SCM sowie von ihrer Anrechenbarkeit auf den 

Zementgehalt ab. Die nachfolgende Tabelle enthält 

Angaben über den Bedarf an nicht erneuerbarer 

Primärenergie für verschiedene Zementtypen und 

ein calciniertes Amaltheen-Tongemisch. 

Tab. 3: Klinkergehalt und Bedarf an nicht erneuerba-

rer Primärenergie von Zementen und cal-

ciniertem Amaltheen-Tongemisch [54] 
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CEM I 95 - 100 4355 

CEM II/B-M 65 - 79 3220 

CEM III-A 35 - 64 2156 

calciniertes Amaltheen-

Tongemisch 
- 1731 

6 Zusammenfassung 

Calcinierte Tone bieten zukünftig eine attraktive 

Möglichkeit, ökologische und technisch optimierte 

Betone herzustellen. Die Leistungsfähigkeit der 

damit hergestellten Betone kann durch die Auswahl 

eines geeigneten calcinierten Tons gezielt auf die 

Anforderungen an Gebrauchstauglichkeit und Dau-

erhaftigkeit angepasst werden. Calcinierte Tone 

haben das Potenzial, eine bedeutsame Rolle als 

Zementersatz- und Betonzusatzstoff einzunehmen 

und einen entscheidenden Beitrag für die weltweit 

angestrebte Minderung des Klinkerfaktors und die 

Einsparung von CO2-Emissionen in der Baustoffin-

dustrie zu liefern. 
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Neuartige Bindemittel – Die Zeit nach dem Portlandzement 

Horst-Michael Ludwig 

Zusammenfassung 

Bei der Herstellung von Portlandzementen werden große Mengen an CO2 emittiert. Vor dem Hintergrund der 

aktuellen Klimadebatte wird deshalb intensiv an der Reduzierung dieser Emissionen gearbeitet. Das maßgebliche 

Instrumentarium ist dabei die Substitution von Portlandzementklinker durch geeignete Kompositmaterialien im 

Zement. Bereits heute ist der reine Portlandzement CEM I in Deutschland nicht mehr die vorherrschende  

Zementart, sondern wurde durch den Portlandkompositzement CEM II weitgehend abgelöst. Eine noch stärkere 

Substitution des PZ-Klinkers wird erst möglich sein, wenn die damit verbundenen Qualitätseinbußen (z.B. Frühfes-

tigkeit, Dauerhaftigkeit) kompensiert werden können. Ganz maßgeblich wird auch die Bereitstellung ausreichender 

Mengen an reaktiven Kompositmaterialien sein. Hier werden zukünftig insbesondere calcinierte Tone und Stahl-

werksschlacken eine große Rolle spielen. Die derzeit diskutierten alternativen Bindemittelsysteme ohne oder mit 

sehr geringem Anteil an Portlandzementklinker sind auf absehbare Zeit kein realistischer Ansatz, um den  

Portlandzement als Massenbaustoff abzulösen. Sie werden allerdings für spezielle Applikationen, bei denen in 

Teilbereichen eine besondere Performance verlangt wird, zukünftig verstärkt eingesetzt werden. 

1 Einleitung 

Bei der Beschäftigung mit neuartigen Bindemitteln 

drängt sich zunächst die Frage auf, warum überhaupt 

ein Ersatz für den traditionellen Portlandzement  

gefunden werden muss. Immerhin hat der neuzeitli-

che Portlandzement, der ca. 1843 durch W. Aspdin 

erstmals produziert wurde, über einen sehr langen 

Zeitraum zuverlässig seine Funktion als Industriekle-

ber in den Betonen erfüllt und erfüllt sie noch heute. 

Die Bestrebungen ihn durch alternative Systeme zu 

ersetzen, resultieren aus zwei Grundtendenzen, die 

das neuzeitliche Bauen beherrschen. 

Nachdem in früheren Jahren die Leistungsfähig-

keit von Bindemitteln ausschließlich unter techni-

schen und wirtschaftlichen Aspekten bewertet wurde, 

fließen nun zunehmend auch ökologischen Gesichts-

punkten in die Beurteilung mit ein. Die Minderung 

der CO2-Emissionen und die Berücksichtigung der 

Nachhaltigkeit bei der Produktion sind deshalb  

zukünftig zentrale Aufgabenstellungen für die  

Zementhersteller. Insbesondere hinsichtlich der CO2-

Emissionen muss die Herstellung von Portland- 

zementklinkern kritisch betrachtet werden. Pro Tonne 

Klinker werden ca. 0,80 Tonnen CO2 freigesetzt, was 

in Kombination mit den riesigen Zementmengen, die 

weltweit verbraucht werden (2016 ca. 4 Mrd. Tonnen) 

dazu führt, dass die Zementindustrie für 5 bis 8 % des 

anthropogenen Kohlendioxids verantwortlich ist. Die 

Dimension der Problemstellung wird bei einem Ver-

gleich mit dem so oft in den Schlagzeilen vorkom-

menden Flugverkehrs deutlich. Während der  

 

gesamte Flugverkehr zu CO2-Emissionen von 

ca. 700 Mio. Tonnen jährlich führt, liegen die Emissi-

onen aus der Zementindustrie deutlich über 2 Mrd. 

Tonnen CO2 pro Jahr. Vor diesem Hintergrund ergibt 

sich fast zwangsläufig die Notwendigkeit, sich mit 

neuen CO2-reduzierten Bindemitteln auseinanderzu-

setzen. 

Die Notwendigkeit über den konventionellen 

Portlandzement nachzudenken ergibt sich allerdings 

auch aus einem zweiten Trend, der zumindest in den 

hochentwickelten Industrieländern Europas deutlich 

zu erkennen ist. Während früher nur wenige Zement-

arten verfügbar waren und für sehr unterschiedliche 

Applikationen vom Staudamm bis zum Fliesenkleber 

identische Zemente eingesetzt wurden, werden 

heute in vielen Bereichen für die Anwendung zuge-

schnittene Bindemittel mit hoher Leistungsfähigkeit 

erwartet. Hierfür stehen inzwischen vielfältige Binde-

mittel, sowohl aus dem genormten wie auch aus dem 

nicht genormten Bereich zur Verfügung. Nur selten 

handelt es sich dabei um reine Portlandzemente. 

2 Derzeitige Situation in der deutschen 

und europäischen Zementindustrie 

Die Zeit nach dem reinen Portlandzement, die im Titel 

des Beitrages adressiert wird, hat bereits seit mehre-

ren Jahren begonnen. Während sich über viele Jahr-

zehnte kaum eine Änderung im Zementportfolio voll-

zogen hat und der Portlandzement noch bis zum Jahr 

2000 mit über 70 % Marktanteil dominierend war, hat 

sich dies in kürzester Zeit grundlegend geändert. Der  
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Marktanteil des CEM I halbierte sich in den letzten 

10 Jahren (Abbildung 1 mit Daten aus [1]). In der  

Festigkeitsklasse 32,5 wird in einigen Regionen über-

haupt kein CEM I mehr angeboten. An die Stelle des 

traditionellen Portlandzementes sind Portlandkom-

positzemente der Gruppe CEM II, die sowohl in 

Deutschland wie auch in ganz Europa den größten 

Marktanteil aufweisen, getreten. Der Trend hin zu 

Kompositzementen der Klasse CEM II wird in 

Deutschland momentan von hüttensand- und kalk-

steinmehlhaltigen Zementen getragen. Da die Flug-

asche in Deutschland traditionell direkt dem Beton 

zugegeben wird, kommen hier flugaschehaltige  

CEM II-Zemente bislang kaum zum Einsatz. 

Abb. 1: Marktanteil verschiedener Zementarten in 

Deutschland von 2001 bis 2013 [1] 

Neben den CEM II-Zementen spielen in Deutschland 

Hochofenzemente der Klasse CEM III traditionell eine 

große Rolle. Auch diese Zemente haben ihren Markt-

anteil in den letzten 10 Jahren von ca. 10 % auf über 

20 % verdoppeln können. Eine wichtige Zementart ist 

hier insbesondere der CEM III/A 42,5 N, der im Trans-

portbeton CEM II-Zemente der Festigkeitsklasse 32,5 

partiell ersetzt hat. 

Aus Abbildung 1 geht neben der grundlegenden 

Verschiebung der Zementarten hin zu CEM II-Zemen-

ten leider auch hervor, das die Entwicklung weg vom 

Portlandzement seit mehreren Jahren stagniert und 

keine weitere Reduzierung des Marktanteils von CEM 

I Zementen zu verzeichnen ist. Hierfür gibt es neben 

fehlenden Anreizen aufgrund sehr niedriger CO2-

Preise und momentan noch hoher kostenloser Zutei-

lungsmengen von Emissionsrechten an die Zement-

industrie im Wesentlichen drei wesentliche Gründe. 

Festigkeitsentwicklung 

Die frühen Festigkeiten liegen bei komposithaltigen 

Zementen deutlich niedriger als bei reinen Portland-

zementen der gleichen Festigkeitsklasse. Je höher der 

Anteil an Kompositmaterial im Zement eingestellt 

wird, umso größer wird der Festigkeitsunterschied im 

frühem Hydratationsstadium. Verantwortlich hierfür 

ist der inerte, puzzolanische oder auch latent-hydrau-

lische Charakter der Kompositmaterialien, aufgrund 

dessen festigkeitsbildenden Hydratphasen entweder 

in geringerem Umfang oder zu späteren Zeiten  

gebildet werden. Im Bereich der Transportbeton- 

industrie wird diese Problematik erst bei sehr hohen 

Kompositgehalten im Zement relevant, so dass  

bereits heute CEM II- und sogar CEM III/A-Zemente 

den Standardzement darstellen. In der Fertigteil- 

industrie, wo Früh- und Frühstfestigkeiten für einen 

reibungslosen Ablauf des technologischen Prozesses 

unabdingbar sind, ist hingegen der Einsatz von  

Kompositzementen i.d.R. auf die Klasse CEM II/A  

beschränkt.  

Dauerhaftigkeit 

Für den möglichen Einsatz neuer CO2–ärmerer  

Zemente ist die Dauerhaftigkeit ein ganz maßgebli-

ches Kriterium, welches allerdings bei noch  

unbekannten Systemen aufgrund des fehlenden  

Erfahrungsschatzes schwer einschätzbar ist. Dennoch 

ist es unabdingbar den Blick nicht nur auf eine mög-

liche CO2–Einsparung und eine gute Festigkeits- 

entwicklung zu richten, sondern auch auf das Dauer-

haftigkeitspotential des entsprechenden Bindemit-

tels. Ein CO2–armes Bindemittel, was für bestimmte 

Expositionen ungeeignet ist und zum frühzeitigem 

Rückbau eines Betonbauwerkes führen würde, wäre 

nicht nachhaltig. Gipsbinder beispielsweise haben 

eine hervorragende Ökobilanz. Staudämme sollte 

man mit ihnen allerdings nicht bauen. 

Für die allermeisten CEM II- und CEM III-Zemente 

der DIN EN 197 liegen entsprechende Langzeiterfah-

rungen in der Zwischenzeit vor, so dass ihre Wirkung 

auf die Betondauerhaftigkeit relativ sicher prognosti-

zierbar ist. 

Der derzeitige Kenntnisstand zum Dauerhaftig-

keitspotential der wichtigsten komposithaltigen  

Zemente ist in der Tabelle 1 für die wesentlichen  

Expositionen nach DIN EN 206-1 zusammengefasst. 

Erkennbar ist, dass im CEM II/A-Bereich unabhängig 

vom verwendeten Kompositmaterial eine identische 

Leistungsfähigkeit wie bei reinen CEM I-Zementen 

erwartet werden kann. Hingegen wirken sich höhere 

Kompositgehalte (CEM II/B, CEM III) teilweise deutlich 

auf einige Dauerhaftigkeitskriterien aus [2]. 

Tab 1:  Einschätzung des Dauerhaftigkeitspotenti-

als komposithaltiger Zemente im Vergleich 

zu CEM I-Zementen (o unverändert, + ver-

bessert, - verschlechtert) 
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Verfügbarkeit reaktiver Kompositmaterialien 

Bei einer im Jahr 2050 zu erwartenden Zementmenge 

von ca. 6 Mrd. Tonnen stellt sich die Frage, welche 

Klinkersubstitutionsraten unter Einbeziehung aller 

verfügbaren Kompositmaterialien überhaupt möglich 

sind. Von allen in Frage kommenden reaktiven Mate-

rialien stehen derzeit lediglich Flugasche (weltweit  

ca. 700 Mio. t/a) und Hüttensand (weltweit ca. 

300 Mio. t/a) in relevanten Mengen zur Verfügung. 

Die Anfallmengen beider Stoffe sind dabei erhebli-

chen konjunkturellen und jahreszeitlichen Schwan-

kungen unterworfen. Und beide Stoffströme sind, 

dies ist bereits heute absehbar, zukünftig nicht mehr 

in der derzeit vorhandenen Quantität und u.U. auch 

Qualität verfügbar. Bei der Flugasche wird die Menge 

mit der zunehmenden Nutzung alternativer Energien 

gerade auch in Deutschland signifikant abnehmen. 

Die verbleibende Menge wird durch Änderungen im 

technologischen Prozess nicht mehr uneingeschränkt 

nutzbar sein (Absenkung der Kesseltemperaturen 

und dadurch geringerer Glasgehalt, Bindung von 

Quecksilber durch Zusatz Aktivkohle u. a.). Die  

Mengen an Hüttensand werden aufgrund der wach-

senden Schrottverwertung bei der Stahlherstellung 

ebenfalls tendenziell sinken. Andere mögliche reak-

tive Materialien wie Silicastaub, natürliche Puzzolane 

oder auch im asiatischen Raum die Reisschalenasche 

spielen mit jährlichen Anfallmengen von deutlich  

< 50 Mio. t/a für die Absenkung der Klinkerfaktoren 

in den Zementen allenfalls eine lokal begrenzte Rolle. 

Natürlich ist der Kalkstein in nahezu unbegrenzter 

Menge verfügbar. Bedingt durch seine weitgehend 

inerten Eigenschaften ist die einsetzbare Menge als 

Klinkersubstitut jedoch stark beschränkt. 

3 Alternative Kompositmaterialien 

Die Fachwelt ist sich einig: Eine substantielle globale 

Absenkung der durch die Zementherstellung verur-

sachten CO2-Emissionen wird mittelfristig nicht durch 

ausgefallene alternative Bindemittelkonzepte mög-

lich sein, sondern nur durch die konsequente Weiter-

entwicklung der Klinkersubstitution durch passende 

Kompositmaterialien. Eine ganz wichtige Herausfor-

derung stellt dabei die Suche nach neuen Materialien 

dar, die große Mengen an Portlandzementklinker 

qualitätsneutral ersetzen können. Zwei sehr aus-

sichtsreiche Stoffströme sind dabei die calcinierten 

Tone und die Stahlwerksschlacken. 

3.1 Calcinierte Tone 

Von allen potentiell möglichen neuen Komposit- 

materialien wird den calcinierten Tonen weltweit die 

größte Beachtung geschenkt. Folgerichtig fanden  

bereits zwei große internationale Konferenzen „Inter-

national Conference on Calcined Clays for 

Sustainable Concrete“ statt [3], [4], die sich  

 

ausschließlich dieser Problematik widmeten und auf 

denen der derzeitige Stand der Forschung auf diesem 

Gebiet diskutiert wurde. Auch die Bauhaus Universität 

Weimar (BUW) forscht auf diesem Feld sehr intensiv 

[5], [6], [7]. 

Der große Vorteil calcinierter Tone ist ihre welt-

weite Verfügbarkeit und damit verbunden geringe 

Transportentfernungen zum Ort der Zementherstel-

lung. Nachteilig ist die Notwendigkeit, die Ton- 

mineralien mit Hilfe eines Temperaturprozesses in ein 

natürliches getempertes Puzzolan umwandeln zu 

müssen (nach EN 197-1 – Kompositmaterial Typ Q). 

Breitere Anwendung fanden bislang fast ausschließ-

lich getemperte kaolinitreiche Tone, die als Metakao-

lin entweder als Ersatz für Silicastaub in Hoch- 

leistungsbetonen oder als alumosilicatische Kompo-

nente in Geopolymeren zur Anwendung kamen. Um 

calcinierte Tone zukünftig auch als Hauptbestandteil 

im Zement zu nutzen, wird es allerdings notwendig 

sein, auch auf stärker verunreinigte Tone zurückzu-

greifen, die als Haupttonmineral nicht nur Kaolinit 

sondern u. U. auch Montmorillonit oder gar Illit auf-

weisen. Solche verunreinigten Tone sind sehr weit 

verbreitet und die Zementindustrie müsste darüber 

hinaus anders als bei kaolinitreichen Tonen nicht in 

einen kostenintensiven Wettbewerb mit anderen  

Industrien wie der Papierindustrie oder der kerami-

schen Industrie treten.  

Vor dem Einsatz solcher Tone sind wesentliche 

Fragestellungen zu klären, die sowohl die Produkti-

onsbedingungen als auch die späteren Eigenschaften 

entsprechender Betone umfassen. Dabei ist zu  

bedenken, dass sich die Tone teilweise sehr grund-

sätzlich unterscheiden und somit der Erfahrungs- 

bereich des Metakaolins verlassen wird [8], [9]. 

Im Rahmen dieses Symposiums wird die Thematik 

calcinierte Tone im Beitrag von Thienel und Beuntner 

„Calcinierte Tone und ihr Potenzial für die moderne 

Betontechnologie“ umfangreich diskutiert, so dass an 

dieser Stelle auf eine weitergehende Betrachtung ver-

zichtet werden soll.   

3.2 Stahlwerksschlacken 

Ein weiteres potentielles Kompositmaterial für den 

Zement sind die Stahlwerksschlacken. Mit steigender 

Tendenz fallen derzeit ca. 180 Millionen Tonnen die-

ser Schlacken weltweit an. In Deutschland sind insge-

samt ca. 7 Millionen Tonnen Stahlwerksschlacke jähr-

lich verfügbar, davon 4,5 Millionen Tonnen Konver-

terschlacke (LDS) und 2,5 Millionen Tonnen Elektro-

ofenschlacke (EOS). Im Gegensatz zu den granulier-

ten Hochofenschlacken (Hüttensand) zeigt Stahl-

werksschlacke im ursprünglichen Zustand keine nen-

nenswerte Reaktivität. Deshalb werden die anfallen-

den Schlacken in Deutschland bislang nicht im  

Zement eingesetzt, sondern kommen im Straßenbau 
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in ungebundenen Tragschichten oder auch in bitumi-

nös gebundenen Trag- und Deckschichten zum  

Einsatz. Ein erheblicher Teil muss auch deponiert  

werden. 

Deshalb wurden in der Vergangenheit erhebliche 

Anstrengungen unternommen, um das Material in  

einen reaktionsfähigen Zustand zu überführen. Die 

Bauhaus Universität Weimar hat gemeinsam mit der 

Fa. Loesche zwei sehr aussichtsreiche Ansätze entwi-

ckelt, um zukünftig Stahlwerksschlacken als Kompo-

sitmaterial im Zement nutzen zu können.  

Verklinkerung von Stahlwerksschlacken 

Durch intensive Forschungsarbeiten der Fa. Loesche 

in Zusammenarbeit mit der Bauhaus Universität  

Weimar (BUW) ist es gelungen, die Stahlwerksschla-

cke so zu modifizieren, dass ein klinkerähnliches Pro-

dukt entsteht [10], [11]. Durch einen modifizierten 

Herstellprozess unter reduzierender Atmosphäre 

wird zum einen elementares Eisen rückgewonnen, 

welches dem Stahlherstellungsprozess wieder zuge-

führt werden kann. Zum anderen entsteht eine mine-

ralische Restphase, die ähnlich zusammengesetzt ist 

wie Portlandzementklinker. Auf Abbildung 2 ist die 

Zusammensetzung einer Schlacke vor und nach der 

Modifizierung dargestellt. Bemerkenswert und für die 

späteren Eigenschaften der Zemente entscheidend 

ist der sich bildende hohe Alitgehalt, der in der  

modifizierten Stahlwerksschlacke zwischen 60 und  

70 M.-% liegt. 

Abb. 2:  Phasenbestand einer LD-Schlacke vor und 

nach der Modifizierung  

Werden diese modifizierten Stahlwerksschlacken auf-

gemahlen in Kompositzementen mit 30 M.-% als 

Klinkersubstitut eingesetzt, werden Festigkeitsver-

läufe erreicht, die denen reiner Portlandzemente ent-

sprechen. Untersuchungen zu anderen Betoneigen-

schaften wie Verarbeitbarkeit, Verformung oder Dau-

erhaftigkeit und auch zur Passivierung des Beweh-

rungsstahls liegen derzeit noch nicht vor. Selbst bei 

positiv verlaufenden Betonuntersuchungen wird sich  

 

 

zeigen müssen, ob die zur Einführung der Technolo-

gie notwendigen erheblichen Investitionen durch die 

Stahlindustrie wirklich getätigt werden. 

Feinstmahlung von Stahlwerksschlacken 

Auch ohne die oben diskutierte Verklinkerung ent-

halten Stahlwerksschlacken bereits im Ausgangs- 

zustand Klinkermineralanteile zwischen 10 und 

40 M. %. Dennoch zeigen diese Schlacken im übli-

chen Feinheitsbereich kaum hydraulische Reaktivität. 

Bislang wurde davon ausgegangen, dass aufgrund 

der thermischen Genese generell eine Aktivierung 

dieser Phasen ausgeschlossen ist [12]. Der For-

schungsverbund BUW und Loesche GmbH konnte 

zeigen, dass bei einer ausreichenden Feinmahlung 

die Klinkerphasen in den Stahlwerksschlacken sehr 

wohl reaktivierbar sind und hohe eigenständige  

Festigkeitsbeiträge in Mischzementen leisten [13]. 

Wesentlich war dabei der Nachweis, dass die reakti-

ven Phasen im ursprünglichen Zustand durch die  

eisenhaltigen Mineralphasen dicht umschlossen  

werden, so dass eine Reaktion mit dem Anmachwas-

ser nicht stattfinden kann (Abbildung 3). 

Abb. 3: Abschirmung der Belitkristalle durch eisen-

haltige Phasen (z.B. Mg-W Magnesium-

wüstit oder SR = Srebrodolskit) in unzu-

reichend aufbereiteter LD-Schlacke 

Die Abschirmung kann durch eine konventionelle 

Mahlung auf praxisübliche Feinheiten nicht aufgeho-

ben werden. Erst eine Feinstmahlung auf Feinheiten 

≥ 6000 cm²/g führt zur Freilegung der in den Stahl-

werkschlacken enthaltenen Belitphasen, wobei die 

Art der Aufbereitung in einer Loeschemühle zusätzli-

che Reaktionsflächen durch eine Rissinduktion  

generiert (Abbildung 4). 
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Abb. 4: Freilegung reaktiver Oberflächen und 

Rissinduktion in grobkristalline Belitphase 

durch Feinstaufbereitung in vertikalen 

Rollenmühlen 

Die mit höherer Feinheit zunehmende Reaktivität in 

einem Mischzement CEM II/B mit 30 % LD-Schlacke 

ist auf Abbildung 5 dargestellt. Eine solche Feinst-

mahlung wäre bei der Nutzung herkömmlicher Tech-

nologien für die Herstellung von Massenzementen 

deutlich zu teuer. Durch ein neues von Loesche und 

der BUW patentiertes Verfahren kann der Energiebe-

darf zum Erzielen hoher Feinheiten signifikant 

gesenkt werden (z.B. < 100 kWh/t Hüttensand mit 

10000 cm²/g).  

Die für eine Reaktivierung notwendige Feinst-

mahlung und deren genereller Erfolg hängt von der 

Charakteristik der Schlacken und insbesondere von 

der Ausprägung der Belitphase ab. Neben dem  

„normalen“ Belit, wie er auch aus dem Portland- 

zementklinker bekannt ist, tritt in den LD-Schlacken 

auch röntgenamorpher Belit auf. Dabei handelt es 

sich nicht um eine Glasphase, sondern um extrem 

kleine Belitkristalle (Abbildung 6). Die beiden Belitfor-

men lassen sich in unterschiedlicher Weise durch eine 

Feinstmahlung aktivieren. Während der grobkristal-

line Belit durch die Abtrennung der eisenhaltigen  

Mineralphasen und die Freilegung der Belitober- 

flächen sehr gut aktivierbar ist, gelingt diese  

Trennung aufgrund der Kleinheit der Kristalle beim 

röntgenamorphen Belit nicht. Hier bleibt die Abschir-

mung der kryptokristallinen Belite durch eisenhaltige 

Mineralphasen auch nach der Feinstmahlung  

erhalten. 

Abb. 5: Druckfestigkeitsentwicklung für CEM I und 

die Mischungen mit 30 M.-% LD-Schlacken 

unter schiedlicher Feinheit (Angaben in 

cm²/g), inertes Vergleichsmaterial Quarz-

mehl QS 

Abb. 6: Ausprägung der Belitphasen in den LD 

Schlacken – grobkristallin und röntgen-

amorph 

4 Alternative Bindersysteme 

4.1 Weiterentwicklung bereits bekannter Bin-

dersysteme 

Neben der Nutzung und Weiterentwicklung von In-

strumentarien zur Senkung von CO2–Emissionen im 

Rahmen der traditionellen Zementherstellung wird 

weltweit nach Möglichkeiten gesucht, neue CO2–

arme oder –freie Bindemittelsysteme zu entwickeln. 

Ein Teil der Aktivitäten richtet sich auf Bindersysteme, 

die teilweise schon seit sehr langer Zeit bekannt sind, 

durch die CO2– und Nachhaltigkeitsdebatte aber wie-

der im Blickpunkt des Interesses stehen.  

Zu dieser Gruppe von Bindern gehören 

insbesondere: 

 Geopolymere [14], [15], [16]

 Sulfathüttenzemente [17], [18], [19]

 Belitzemente [20], [21]

 Calciumsulfoaluminatzemente
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Geopolymere als Kombination eines hochalkalischen 

Anregers mit einer reaktiven alumosilicatischen Kom-

ponente (vorzugsweise Metakaolin) und Sulfathüt-

tenzemente als Gemisch aus gemahlenen Hüt-

tensand, Anhydrit/Gips und geringen Mengen  

Portlandzement (1 - 2 %) als Anreger sind bereits seit 

vielen Jahren am Markt eingeführt. Aufgrund ihrer 

Herstellung und Zusammensetzung sind beide Bin-

demittel bezüglich ihrer CO2–Emission als positiv  

anzusehen. Allerdings zeigen sie - neben einigen Vor-

teilen (insbesondere erhöhter chemischer Wider-

stand) - in ihrer derzeitigen Ausprägung auch signifi-

kante Nachteile gegenüber dem traditionellen Port-

landzement. Dies betrifft einige Dauerhaftigkeits- 

kriterien und bei den Geopolymeren auch den Einsatz 

von stark alkalischen Lösungen. Nachdem im Spritz-

betonbereich seit Längerem aus Gesundheits- und 

Umweltgründen auf den Einsatz alkalihaltiger  

Beschleuniger verzichtet wird, ist es schwer vorstell-

bar, dass Geopolymersysteme mit flüssigen hoch- 

alkalischen Anregern ihren Weg auf die Baustelle  

finden. Darüber hinaus stellt sich bei beiden Binde-

mittelsystemen die Frage der Verfügbarkeit der Aus-

gangsstoffe. Für leistungsfähige Geopolymere  

werden in der Regel signifikante Mengen an Natri-

umsilicaten (Wasserglas) zur Anregung der alumosi-

licatischen Reaktionskomponente benötigt. Da die 

jährliche weltweite Herstellmenge dieser Natriumsili-

cate unter 10 Millionen Tonnen liegt, können ausge-

hend von den gängigen Rezepturen lediglich 40 bis 

50 Millionen Tonnen wasserglasbasierte Geopoly-

mere produziert werden. Bei Sulfathüttenzementen 

sieht die Situation nicht besser aus. Die notwendigen 

hohen Hüttensandmengen sind bereits komplett in 

anderen Zementarten gebunden (CEM II-S, CEM III), 

so dass die Herstellung großer Mengen von Sul-

fathüttenzement schon aus diesem Grunde nicht 

möglich ist. Sowohl Sulfathüttenzemente wie auch 

Geopolymere werden wohl auch zukünftig eher in 

speziellen Anwendungen und nicht als Massen- 

baustoffe eingesetzt. 

Der klassische Belitzement, bei dem Belit die 

Hauptphase des Zementes darstellt, eignet sich nicht 

für eine deutliche herstellseitige CO2–Einsparung. Die 

CO2–Emissionen bei der Bildung der Phase Belit  

liegen nicht weit von denen des Alits entfernt. Es kön-

nen zwar etwas niedrigere Brenntemperaturen bei 

der Herstellung des Klinkers genutzt werden. Aller-

dings wird im Gegenzug mehr Energie für den Mahl-

prozess benötigt, da Belit eine schlechte Mahlbarkeit 

aufweist. Hinzu kommt, dass die klassischen Belit-

modifikationen sehr reaktionsträge sind und noch 

nach Jahrzehnten im Beton nichtreagierter Belit  

gefunden werden kann. Im asiatischen Raum scheint 

der Belitzement dennoch eine zunehmend wichtige  

Rolle zu spielen. Die Gründe hierfür sind aber wohl 

 

weniger im energetischen und umweltpolitischen  

Bereich zu suchen, sondern eher in der für einige Bau-

aufgaben hervorragend geeigneten Performance des 

Belitzementes begründet. So wurde beispielsweise 

ein HBC (high belite cement) mit einem Belitgehalt 

von ca. 55 % aufgrund seiner hervorragenden bau-

praktischen Eigenschaften (Verarbeitbarkeit, Hydra-

tationswärme, chemischer Widerstand, Schwinden 

etc.) für den Bau des Dreischluchtenstaudamms in 

China genutzt. An der Bauhaus-Universität Weimar 

wird derzeit an Konzepten für einen Belitzement  

gearbeitet, der bei niedrigen Temperaturen 

(< 1000 °C) im Drehrohrofen gebrannt werden kann 

und dennoch die Eigenschaften eines normalen Port-

landzements aufweist. 

Das größte Potential zur CO2–Einsparung inner-

halb der Gruppe von Bindern, die auf bereits bekann-

ten Ansätzen beruhen, wird den Calciumsulfoalumi-

natzementen (CSA-Zemente) zugesprochen. Insbe-

sondere gehen hier große Zementproduzenten  

davon aus, dass auch im Massensegment Portland-

zement durch optimierte CSA-Zemente ersetzt wer-

den kann. Deshalb soll auf diese Zementart etwas 

ausführlicher eingegangen werden. CSA-Zemente 

sind bereits seit dem Patent von Alexander Klein aus 

dem Jahr 1963 bekannt [22]. Der klassische CSA- 

Zement mit Ye’elimit als Hauptphase wird seit den 

1970er-Jahren in China produziert und eingesetzt 

[23]. Anwendungsfelder sind dabei zumeist spezielle 

Applikationen, die die besonderen Eigenschaften der 

CSA-Zemente, wie  schnelles Erstarren, hohe Frühfes-

tigkeit und Schwindkompensation ausnutzen. Dane-

ben kamen diese Zemente vereinzelt auch im kon-

struktiven Bereich zum Einsatz [24], [25]. Aufgrund 

der hohen Aluminiumgehalte in den klassischen CSA-

Zementen (30 - 40 %) und dem hierfür notwendigen 

sehr teuren Bauxit als Rohstoffkomponente sind die 

Zemente aber allein schon von der Kostenseite als 

Massenzemente ungeeignet. Bezüglich der Senkung 

der CO2–Emissionen bieten die CSA-Zemente hinge-

gen ein sehr hohes Potential, da bei der Bildung der 

Hauptphase Ye’elimit deutlich weniger CO2 freige-

setzt wird, als bei den Klinkerphasen des Portlandze-

mentes (Angaben nach [26]): 

Alit C3S = 0,578 gCO2/gphase 

Belit C2S = 0,511 gCO2/gphase 

Aluminatferrit C2(A,F) = 0,362 gCO2/gphase 

Calciumsulfoaluminat   C4A3$ = 0,216 gCO2/gphase  

Daneben kommen aufgrund der niedrigeren  

Brenntemperaturen (ca. 1250 °C) und der leichteren 

Mahlbarkeit des CSA-Klinkers weitere CO2–Einspa-

rungen hinzu. In der Summe werden deshalb  

verglichen mit einem OPC bei CSA-Zementen je nach 

Zusammensetzung ca. 20 bis 30 % weniger CO2  

emittiert [27].  
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Massenwirksam umsetzbar sind diese Einspar- 

potentiale allerdings, wie bereits erwähnt, vor dem 

Hintergrund der hohen Kosten für die Ausgangs-

stoffe derzeit nicht. Deshalb konzentrieren sich neu-

ere Forschungen und Entwicklungen auf sogenannte 

Belit Calcium Sulfoaluminat Zemente (BCSA) mit Belit 

und nicht Ye’elimit als Hauptphase. Um den Alumini-

umgehalt im System weiter abzusenken wird meist 

noch ein Eisenträger hinzugegeben, so dass auch 

größere Mengen C4AF entstehen und der Al2O3- 

Gehalt der Zemente auf 14 – 17 % abgesenkt werden 

kann [28]. 

Inzwischen ist fast das gesamte Dreistoffsystem 

C4A3$ - C2S – andere Komponenten mit Patenten be-

legt (Abbildung 7). 

 

Abb. 7: Patentsituation im System C4A3$ - C2S – an-

dere [nach 29] 

Maßgeblich für die Anwendung der Zemente im  

konstruktiven Bereich sind Fragen der Dauerhaf-

tigkeit und der Passivierung der Stahleinlagen im  

Beton. Hier existieren bislang nur wenige Untersu-

chungen, die sich teilweise widersprechen. Insbeson-

dere aufgrund des dichten Gefüges zeigen Betone 

auf der Basis von CSA-Zementen einen guten Sulfat- 

und Chloridwiderstand [30], [31]. Hingegen wird der 

Carbonatisierungswiderstand im Vergleich mit OPC-

Betonen von nahezu allen Autoren schlechter einge-

schätzt [32], [33]. 

Zum pH-Wert der Porenlösung und zum Schutz 

der Stahlbewehrung liegen differierende Aussagen 

vor. Ein Teil der Autoren geht von einem pH-Wert 

oberhalb von 12 aus, was für eine Passivierung der 

Stahleinlagen ausreichend wäre [34], [35]. Andere  

Autoren geben deutlich niedrigere pH-Werte für die 

Porenlösung eines CSA-Zementes an, was den Ein-

satz des Bindemittels im Stahlbeton in Frage stellen 

würde [36]. 

Insgesamt muss festgestellt werden, dass syste-

matische Untersuchungen zu den verschiedenen 

Dauerhaftigkeitskriterien und zu den Porenlösungen 

in Abhängigkeit der konkreten Zusammensetzung 

der Calciumsulfoaluminatzemente, gerade für die 

vielversprechenden belitreichen CSA-Zemente,  

bislang fehlen.  

 

4.2 Neue Bindersysteme 

Die öffentliche Diskussion und der politische Druck, 

die aus der CO2–Debatte resultieren, sind hauptver-

antwortlich für immer neue mehr oder weniger seri-

öse Ansätze für CO2–arme oder CO2–freie Binder. So 

existiert eine ganze Reihe von völlig neuartigen 

Ideen, auf die im Rahmen dieses Beitrags nicht detail-

liert eingegangen werden kann. Die wichtigsten Inno-

vationen, oder vielleicht auch diejenigen mit der 

größten öffentlichen Wahrnehmung sind folgende:  

 Magnesiumsilicat-Binder mit Mg(OH)2/ M-S-H-

Phasen als festigkeitsbildende Phasen (No-

vacem) [37], [38] 

 Carbonat-Binder mit amorphen und metastabi-

len CaCO3-Modifikationen als festigkeits-bil-

dende Phasen (Calera) [39], [40] 

 Carbosilicat-Binder auf der Basis von Wollastonit 

(CS) mit einer nach Carbonatisierung entstehen-

den Mischung aus verschiedenen Carbonaten 

und Silicaten als festigkeitsbildende Phasen (So-

lidia) [41], [42] 

All diesen Ansätzen ist gemein, dass sich Erhärtungs-

produkte bilden, die sich grundlegend von denen in 

üblichen zementbasierten Betonen unterscheiden. 

Falls wirklich einmal eine großtechnische Anwendung 

im Beton erfolgen sollte, wird es bis dahin ein langer 

Weg sein. Dabei spielen nicht nur die völlig fehlenden 

Erfahrungen mit solchen Systemen eine Rolle, son-

dern insbesondere auch die Tatsache, dass aufgrund 

der stofflichen Ferne keinerlei Analogieschlüsse  

bezüglich der zu erwartenden Eigenschaften (insbe-

sondere der Langzeiteigenschaften) zu bekannten 

Zementsystemen möglich sind. 

Deutlich vielversprechender sind deshalb neuar-

tige Technologien, die über den Zwischenschritt  

eines nicht reaktiven Calciumhydrosilicates (z.B.  

α-C2SH) reaktive Binder hervorbringen, die mit Was-

ser die bereits bekannten C-S-H-Phasen als Träger 

der Festigkeit ausbilden. 

Momentan existieren in dieser Gruppe der  

C-S-H-Phasenbinder zwei unterschiedliche Ansätze.  

Beim Celitement-Konzept [43] wird das nichtreak-

tive Zwischenprodukt über eine aufwendige Reakti-

onsmahlung in reaktionsfähige Calciumhydrosilicate 

umgewandelt. Die Entwicklung befindet sich nach wie 

vor im Stadium einer kleintechnischen Versuchsan-

lage. Eine industrielle Herstellung erfolgte bislang 

nicht. Auch sind bisher kaum Leistungsparameter des 

neuen Bindemittels verfügbar. Dies bezieht sich ins-

besondere auch auf Dauerhaftigkeitskenngrößen.  

So macht das komplette Fehlen von Calciumhydroxid 

als Hydratationsprodukt die Untersuchung des  
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Korrosionsschutzes der eingebetteten Stahlbeweh-

rung dringend erforderlich. Unter Umständen kann 

das Fehlen des stofflichen Puffers gegenüber einer 

carbonatisierungsbedingten Absenkung des pH-

Wertes durch das in der Literatur beschriebene sehr 

dichte Gefüge kompensiert werden.  

Ein anderer Weg hin zu einem C-S-H-Binder wird 

durch die Bauhaus Universität Weimar gemeinsam 

mit der Heidelberg Cement AG bei der Herstellung 

des LTBB (Low Temperature Belite Binder) verfolgt 

[44], [45], [46]. Das Bindemittel wird auch hier in  

einem zweistufigen Prozess hergestellt. Zunächst 

werden die silicium- und kalkhaltigen Komponenten 

der Rohmischung homogenisiert und dann im Auto-

klaven bei Temperaturen zwischen 150 °C bis 210 °C 

und Drücken um 5 bar zur Reaktion gebracht. Dabei 

entstehen Calciumhydrosilicate (bevorzugt α-C2SH). 

Die Calciumhydrosilicate sind zunächst aufgrund von 

Wasserstoffbrückenbindungen hydraulisch nicht ak-

tiv. Im Gegensatz zum Celitement-Ansatz wird nach-

folgend das Zwischenprodukt allerdings nicht in eine 

Reaktionsmahlung überführt, sondern einer einfach 

durchzuführenden Calcinierung bei Temperaturen 

< 500 °C unterzogen. Als Kern des neuen Bindemit-

tels entstehen hochreaktive Belitpolymorphe  

(x-C2S) und amorphes C2S. Als Ergebnis der Hydrata-

tion entstehen die aus der OPC-Reaktion bekannten 

C-S-H-Phasen mit einem mittleren C/S-Verhältnis 

von 1,7. Daneben bilden sich im Gegensatz zum Celi-

tement auch signifikante Mengen an Calciumhydro-

xid mit sehr kleiner Partikelgröße (im Mittel 5 µm). 

Somit ist der Schutz der metallischen Bewehrungs-

einlagen bei diesem Binder keine offene Fragestel-

lung. Bemerkenswert ist die Reaktionsgeschwindig-

keit des Binders. Beide Belitphasen, x-C2S und  

amorphes C2S, zeigen eine höhere Reaktions- 

geschwindigkeit als die Alitphase aus dem üblichen 

Portlandzement und führen bereits nach einem Tag 

Hydratation zu einem Hydratationsgrad von annä-

hernd 90 % (siehe Abbildung 8). 

 
Abb. 8: C-S-H-Nadeln eines LTBB nach 24 h Hydra-

tation, Druckfestigkeit am Normenmörtel 

32 N/mm² 

Anders als bei dem in Portlandzement vorhandenen 

Belit, bei dem nichtreagierter Belit noch nach Jahr-

zehnten im Beton nachweisbar ist, kann sich der hier 

vorhandene Belit vollständig in entsprechende  

C-S-H-Phasen umsetzen. Im Vergleich zum Alit wer-

den dabei deutlich mehr festigkeitsbildende C-S-H-

Phasen und weniger Calciumhydroxid gebildet, so 

dass zum Erreichen bestimmter Zielfestigkeiten weni-

ger Bindemittel im Beton eingesetzt werden kann. 

Auch diese Bindemittelentwicklung befindet sich der-

zeit im Stadium einer kleintechnischen Herstellung. 

Unter-suchungen zur Dauerhaftigkeit sind derzeit in 

Arbeit. 

Die beiden diskutierten Ansätze auf Basis von  

α-C2SH (Celitement, LTBB) zeichnen sich dadurch aus, 

dass bei der Hydratation ähnliche Hydratphasen ent-

stehen, wie sie sich auch beim Portlandzement bzw. 

bei Kompositzementen bilden. Dies wird die 

Markteinführung entsprechender Binder erheblich 

vereinfachen. 

5 Zusammenfassung 

Der Portlandzement war über anderthalb Jahrhun-

derte das dominierende Bindemittel im Jahrtausend-

baustoff Beton. Das wir heute über seine Ablösung 

nachdenken, hat weniger mit seinem nach wie vor 

sehr günstigen Kosten/ Nutzen Verhältnis als viel-

mehr mit seinem sehr hohen CO2-Rucksack zu tun. 

Die Ablösung des reinen CEM I wurde in Europa und 

in Deutschland in den letzten 15 Jahren bereits voll-

zogen. Den Markt beherrschen heute CEM II  

Zemente, bei denen bis zu 35 % des Portlandzement-

klinkers durch Kompositmaterialien wie beispiels-

weise Hüttensand, Flugasche oder Kalksteinmehl  

ersetzt werden können. Auch künftig wird die  

Senkung des PZ-Klinkeranteils im Zement durch  

passende Kompositmaterialien den Königsweg zur 

Senkung der CO2-Emissionen darstellen. Um für  

Massenzemente Substitutions-grade oberhalb eines 

CEM II/B realisieren zu können, also Kompositgehalte 

von mehr als 35 %, müssen erst noch die Vorausset-

zungen geschaffen werden.  Hierzu gehört vor allem, 

dass durch neuartige bauchemische Zusatzmittel und 

geeignete Betonrezepturen die qualitativen Prob-

leme hinsichtlich der Frühfestigkeit und verschiede-

ner Dauerhaftigkeitskriterien von Betonen mit  

kompositreichen Zementen gelöst werden. Entschei-

dend wird jedoch sein, dass überhaupt ausreichende 

Mengen an reaktiven Kompositmaterialien zur  

Verfügung stehen. Die derzeit verwendeten reaktiven 

Klinkersubstitute wie Hüttensande und Steinkohlen-

flugasche werden nicht ausreichen, um höhere Sub-

stitutionsraten im Zement zu erreichen, zumal beide 

Volumenströme zukünftig eher abnehmen werden. 

Vor allen die calcinierten Tone, aber auch reaktivierte 

Stahlwerksschlacken bieten sich hier zur Erweiterung 

der Palette an reaktiven Kompositmaterialien an. 
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Die vielen alternativen Bindemittelsysteme, die sich 

derzeit in der Entwicklung befinden oder bereits in 

begrenzten Umfang am Markt etabliert sind, werden 

auf absehbare Zeit für den Massenbeton keine Rolle 

spielen. Hierfür existieren ganz unterschiedliche 

Gründe, von denen drei wesentliche hier genannt 

werden sollen: 

 Die notwendigen Ausgangsstoffe liegen entwe-

der in einer für einen Massenbaustoff zu gerin-

gen Quantität vor, oder sind zu teuer. 

 Die Materialien bilden andere Verfestigungs-

produkte, deren Langzeitverhalten bislang weit-

gehend unbekannt ist. 

 Entsprechende Betone zeigen eine einge-

schränkte Leistungsfähigkeit, insbesondere hin-

sichtlich verschiedener Dauerhaftigkeitskriterien 

und dem Schutz der metallischen Bewehrung.  

Die neuen alternativen Binder werden sich deshalb 

zunächst nur in speziellen Applikationen 

durchsetzen, in denen ihre materialspezifischen 

Vorteile genutzt werden können. Besonders viel-

versprechend sind dabei die neuentwickelten C-S-H-

Phasen Binder, die sich aufgrund ihrer Zusammen-

setzung für verschiedene spezielle Anforderungen  

(z. B. sehr dichtes Gefüge, hoher chemischer 

Widerstand, geringe Hydratationswärme) anbieten.  
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Gesteinskörnung – von natürlicher bis rezyklierter Körnung 

Wolfgang Breit, Julia Scheidt, Bianca Dornisch-Bund und Robert Adams 

Zusammenfassung 

Gesteinskörnungen stellen mengenmäßig den größten Bestandteil einer Betonzusammensetzung dar. Die Art, 

Beschaffenheit und Zusammensetzung der Gesteinskörnungen beeinflussen die Frisch- und Festbetoneigen-

schaften maßgeblich. Ihre Bedeutung für die Betonherstellung spiegelt sich in einem umfangreichen Regelwerk 

aus Produkt-, Prüf- und Anwendungsregeln. Neuere Entwicklungen vollziehen sich vor allem bei der Entwicklung 

moderner Hochleistungsbetone und unter dem Stichwort „umweltoptimierte Betone“ vor dem Hintergrund ei-

nes gewandelten Umweltbewusstseins und dem Bestreben der besseren Nutzung oder Schonung der vorhan-

denen Ressourcen. Der folgende Beitrag gibt einen Überblick über Entwicklungen bei Gesteinskörnungen und 

zeigt Entwicklungspotentiale am Beispiel von Hochleistungsbetonen und Betonen mit rezyklierten Gesteinskör-

nungen auf. Schwerpunkte der Ausführungen liegen auf der Beschreibung der Computertomographie bei der 

Prüfung von Gesteinskörnungen für Hochleistungsbetone sowie Anforderungen an rezyklierte Gesteinskörnun-

gen und deren Einfluss auf die Frisch- und Festbetoneigenschaften. 

1 Einleitung 

Gesteinskörnungen werden aus natürlichen Lager-

stätten gewonnen (Lockergesteine oder gebrochene 

Festgesteine), künstlich hergestellt (z. B. Blähton, 

Blähglas usw.) oder fallen bei der Herstellung ande-

rer Werkstoffe, wie z. B. Stahl, an und können ggf. 

nach entsprechender Aufbereitung als Gesteinskör-

nung verwendet werden. Seltener werden auch 

organische Stoffe (z. B. Polystyrol, Sägespäne) für 

spezielle Zwecke (z. B. Putze, Estriche) verwendet. 

Mit Blick auf eine Schonung der natürlichen Res-

sourcen und vor dem Hintergrund politischer und 

gesetzlicher Vorgaben gewinnt in jüngster Zeit auch 

die Verwendung rezyklierter (RC) Gesteinskörnun-

gen bei hochwertigen Bauaufgaben zunehmende 

Bedeutung. 

Gesteinskörnungen lassen sich nach unter-

schiedlichen Gesichtspunkten unterscheiden, z. B. 

nach Art und Gewinnung/Herkunft. Für die Anwen-

dung im Beton oder im Straßenbau sind zudem die 

Einteilung nach dem Gefüge (dicht oder porig) und 

der Rohdichte bedeutsam. 

Für die bautechnische Verwendung, insbesonde-

re im Beton, sind die wichtigsten Eigenschaften 

genormt. Neben den Regelanforderungen sind auch 

erhöhte und ermäßigte Anforderungen möglich, die 

je nach Anwendungsfall festgelegt/vereinbart wer-

den müssen, z. B. im Hinblick auf Anforderungen an 

die Dauerhaftigkeit (Frostbeständigkeit, Verschleiß-

beständigkeit, Chloridgehalt, leichtgewichtige orga-

nische Verunreinigungen) oder bei Sichtbetonanfor-

derungen. 

Besondere Anforderungen gelten darüber hinaus 

bei der Verwendung rezyklierter Gesteinskörnungen 

aber auch bei Hochleistungsbetonen und Hochleis-

tungsmörteln (UHPC, UHPM), um die höheren  

Anforderungen an die Frisch- und Festeigenschaften 

gewährleisten zu können. 

Da Gesteinskörnungen mengenmäßig bis zu  

etwa 70 Vol.-% üblicher Betonzusammensetzungen 

ausmachen, werden viele Betoneigenschaften maß-

geblich von den Eigenschaften der Gesteinskörnung 

beeinflusst. 

Frischbetoneigenschaften wie Verarbeitbarkeit, 

Entmischungsneigung und Bluten hängen dabei 

nicht nur von der Art der Gesteinskörnung sondern 

insbesondere von der Kornform, der Oberfläche und 

der Korngrößenverteilung einschließlich dem Mehl-

korngehalt ab. 

Die Form der Gesteinskörnung soll möglichst 

gedrungen (kugelig) sein. Bei gleicher Zementleim-

zusammensetzung ist Beton mit kugelig geformter 

Körnung leichter zu verarbeiten und zu verdichten 

als Beton mit länglich bzw. plattig geformten Ge-

steinskörnern. Die Oberfläche von gebrochener 

Körnung ist aufgrund der Rauigkeit größer als die 

eines natürlich gerundeten Kieses. Die größere 

Oberfläche führt bei Splitten für gleiche Verarbeit-

barkeit zu einem höheren Wasseranspruch gegen-

über natürlich gerundetem Korn.  

Die Korngrößenverteilung bestimmt, neben der 

Kornform und der Kornoberfläche, die Frischbeton-

eigenschaften und den Wasseranspruch für eine 

verarbeitbare Frischbetonkonsistenz. Grobkörnige 

Gesteinskörnungen und Gesteinskörnungen mit 
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größerem Größtkorn besitzen einen kleineren Was-

seranspruch und je Volumeneinheit eine geringere 

Oberfläche, die mit Zementleim benetzt werden 

muss, als feinkörnige. Zu grobkornreiche Mischun-

gen sind schlechter zu verarbeiten und neigen  

stärker zur Entmischung. Nimmt die Gesteinskör-

nung in nennenswertem Maße durch Saugen  

Wasser auf, so ist diese Wasseraufnahme zusätzlich 

zu berücksichtigen. Dies ist insbesondere bei  

leichten und rezyklierten Gesteinskörnungen von 

Bedeutung. 

Festbetoneigenschaften wie Rohdichte, Festig-

keit, Verformungseigenschaften und Dauerhaftigkeit 

des Betons werden ebenfalls in erheblichem Maße 

durch die Eigenschaften der Gesteinskörnungen 

beeinflusst. Darüber hinaus hängen diese aber auch 

von den Eigenschaften des Zementsteins und dem 

Haftverbund zwischen Gesteinskörnung und  

Zementstein ab. 

Bei Normalbeton ist die Art der verwendeten 

Primärgesteinskörnung, abgesehen von porösen 

Sand- oder Kalksteinen, für die Festigkeit des Betons 

ohne Bedeutung, da deren Festigkeit und Steifigkeit 

in der Regel höher liegt als die Matrixfestigkeit. Erst 

wenn sich die Steifigkeits- und Festigkeitsverhältnis-

se so verschieben, dass die Gesteinskörnung weni-

ger steif und fest ist als die Zementsteinmatrix (wie 

z. B. bei leichter und teilweise auch bei rezyklierter 

Gesteinskörnung), bestimmt die Kornfestigkeit im 

Wesentlichen die Betondruckfestigkeit. 

Durch eine Optimierung der Korngrößenvertei-

lung kann die Packungsdichte erhöht werden. So 

kann eine gleichmäßigere Kraftübertragung und ein 

homogeneres, dichteres Betongefüge erreicht wer-

den, was sich auf die Festigkeit und die Dauerhaf-

tigkeit positiv auswirkt. 

Weiterhin haben die Oberfläche der Gesteins-

körnung und der davon abhängige Haftverbund 

zwischen Gesteinskörnung und Zementsteinmatrix 

hohen Einfluss auf die Festigkeit (Biege- und Spalt-

zugfestigkeit) des Gesamtsystems. Bei gebrochenen 

Gesteinskörnungen ist die Biege- und Spaltzugfes-

tigkeit bei gleicher Druckfestigkeit ca. 10 % bis 20 % 

größer als bei einem vergleichbaren Kiesbeton. Auch 

auf den Elastizitätsmodul des Betons hat die  

Gesteinskörnung großen Einfluss. Für Betone mit 

sehr hohen Anforderungen an den Elastizitätsmodul 

werden vielfach Splitte aus „Hartgestein“, also  

gebrochene Gesteine, mit einer hohen Kornfestig-

keit eingesetzt. 

2 Entwicklungen 

Da Gesteinskörnungen volumenmäßig den größten 

Bestandteil des Betons ausmachen, ist es nicht  

verwunderlich, dass sie bereits in den Anfängen der 

Betontechnologie Gegenstand systematischer wis-

senschaftlicher Untersuchungen waren. 

In diesem Zusammenhang sind die Amerikaner 

Fuller und Thompson zu nennen, deren Überlegun-

gen zur Zusammensetzung eines zweckmäßigen 

Korngemischs mit möglichst dichtem Korngerüst 

und geringer Oberfläche bereits 1907 zur Aufstel-

lung der sogenannten Fuller-Parabel führten aber 

auch die Arbeiten von Abrams, der 1918 erstmalig 

den Feinheitsmodul als Kennwert für die Gesteins-

körnung definierte. Auf deutscher Seite war es Otto 

Graf, dessen Arbeiten zur Erstellung der noch heute 

gültigen Regelsieblinien und Sieblinienbereiche 

führten, die erstmalig 1932 in DIN 1045 aufgenom-

men wurden [1]. 

Daneben spiegeln sich das zunehmende  

Bewusstsein um die Bedeutung der Gesteinskörnung 

für die Frisch- und Festbetoneigenschaften und das 

zunehmende betontechnologische Wissen erkenn-

bar in der Entwicklung der Normung wieder. 

Forderten die „Vorläufigen Leitsätze für die Vor-

bereitung, Ausführung und Prüfung von Eisenbe-

tonbauten“ von 1904 [2] und die „Bestimmungen 

des Königlich Preußischen Ministeriums der öffentli-

chen Arbeiten für die Ausführung von Konstruktio-

nen aus Eisenbeton bei Hochbauten“ von 1907 [2] 

noch lediglich eine grundsätzliche Eignung von 

Sand, Kies und sonstigen Gesteinskörnungen (früher 

„Zuschläge“) für die Betonbereitung und den beab-

sichtigten Verwendungszweck sowie eine Beschrän-

kung des Größtkorndurchmessers im Hinblick auf 

den Abstand der „Eiseneinlagen“, so enthielten die 

„Bestimmungen für die Ausführung von Bauwerken 

aus Eisenbeton“ des Deutschen Ausschusses für 

Eisenbeton von 1916 und 1925 [2] bereits Hinweise 

auf eine zweckmäßige Korngrößenverteilung  

(„geringer Hohlraumgehalt“) und die Dauerhaftigkeit 

(„keine schädlichen Beimengungen“, „Wetterbestän-

digkeit“).  

In Verbindung mit der Aufnahme von Sieblinien 

für den Sand und das gesamte Gesteinskörnungs-

gemisch in die novellierte Fassung der „Bestimmun-

gen des Deutschen Ausschusses für Eisenbeton“ von 

1932 [2] wurden auch Siebversuche zur Prüfung der 

Kornzusammensetzung sowie die Festlegung einer 

„Zweckmäßigen Körnung der Zuschläge“ durch 

Versuche vor Baubeginn und eine regelmäßige 

Überprüfung während der Bauausführung vorge-

schrieben. Galt dies zunächst nur für „wichtige Bau-

werke“ und die Verwendung von „flüssigem Beton“, 

so wurde der Prüfumfang in der Fassung von 1943 

[2] bereits zusätzlich von der Güte des herzustellen-

den Betons abhängig gemacht. 

1947 wurde mit DIN 4226 „Vorläufige Richtlinien 

für die Lieferung und Abnahme von Betonzuschlag-

stoffen aus natürlichen Vorkommen“ [3] erstmalig 

eine eigenständige Norm für Zuschläge/Gesteins-

körnungen eingeführt, in der Anforderungen im 

Hinblick auf die Verwendung im Beton festgeschrie-

ben waren. Diese enthielt Mindestanforderungen im 
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Hinblick auf die Kornzusammensetzung, den zuläs-

sigen Anteil an Über- und Unterkorn, die Kornform, 

schädliche Bestandteile, wie mehlfeine Stoffe, Stoffe 

organischen Ursprungs und Gehalt an Schwefelver-

bindungen sowie die Gesteinseigenschaften, wie 

Festigkeit, Frostbeständigkeit und Hinweise auf die 

entsprechenden Prüfungen bzw. Prüfvorschriften. 

Gesteinskörnungen für Leichtbeton waren im  

Gegensatz zu späteren Fassungen noch nicht  

Gegenstand dieser Norm. Stattdessen wurde vor 

dem Hintergrund der unmittelbaren Nachkriegszeit 

auf DIN 4163 „Ziegelsplittbeton, Bestimmungen für 

die Herstellung und Verwendung“ verwiesen. 

Die Inhalte der einschlägigen Vorschriften wur-

den seitdem parallel zur fortschreitenden Erkenntnis 

betontechnologischer Zusammenhänge angepasst 

und erweitert. So wurden u. a. in DIN 1045:1972 

neue Sieblinienbereiche für Korngemische mit 

Größtkorn 8 mm, 16 mm, 31,5 mm und 63 mm, 

unstetige Kornzusammensetzungen und Obergren-

zen für die zulässigen Höchstsandgehalte eingeführt 

und zur Einhaltung dieser Anforderungen die nach 

Korngruppen getrennte Anlieferung und Zugabe bei 

der Betonherstellung vorgeschrieben. Lediglich für 

Betone bis zu einer Güteklasse Bn 250 war auch 

„werksgemischter Betonzuschlag“ zugelassen [4]. 

Tabelle 1 zeigt die Entwicklung der einschlägigen 

Norm DIN 4226 mit Anforderungen an die Gesteins-

körnungen für die Herstellung von Beton und Mör-

tel, Tabelle 2 die aktuellen Normen für Gesteinskör-

nungen für die Betonherstellung. 

Tab. 1: Historie der Normreihe DIN 4226 

Norm Titel 

DIN 4226 

(1947-07) 

Vorläufige Richtlinien für die Liefe-

rung und Abnahme von Betonzu-

schlagstoffen aus natürlichen 

Vorkommen 

DIN 4226  

Teile 1-3 

(1971-01) 

(1971-12) 

Zuschlag für Beton  

DIN 4226  

Teile 1-4 

(1983-04) 

Zuschlag für Beton  

DIN 4226  

Teile 1 und 2 

(2001-07) 

(2002-02) 

Gesteinskörnungen für Beton und 

Mörtel  

DIN 4226-100 

(2002-02) 

Gesteinskörnungen für Beton und 

Mörtel, Teil 100: Rezyklierte Ge-

steinskörnungen 

DIN 4226-101 

und -102 

(2017-08) 

 

Rezyklierte Gesteinskörnungen für 

Beton nach DIN EN 12620, Teil 101: 

Typen und geregelte gefährliche 

Substanzen; Teil 102: Typprüfung 

und werkseigene Produktions-

kontrolle 

Tab. 2: Aktuelle Normen für Gesteinskörnungen für 

die Betonherstellung 

Norm Titel 

DIN EN 12620 

(2003-04) 

Ber. 1 (2004-12) 

Gesteinskörnungen für Beton 

 

DIN EN 12620 

(2008-07) 

Gesteinskörnungen für Beton 

DIN EN 12620 

(2013-07) 

zurückgezogen 

Gesteinskörnungen für Beton 

DIN EN 13055-1 

(2002-02) 

Ber. 1 (2004-12) 

Leichte Gesteinskörnungen 

DIN EN 13055-1 

(2016-11) 

Leichte Gesteinskörnungen 

Teil 1: Leichte Gesteinskörnun-

gen für Beton, Mörtel und 

Einpressmörtel 

Die aktuellen Vorschriften stellen in Abhängigkeit 

von der vorgesehenen Verwendung eine Vielzahl 

von Anforderungen an die geometrischen (Korn-

gruppe, Kornzusammensetzung), physikalischen und 

chemischen Eigenschaften von Gesteinskörnungen. 

Die Beurteilung der Eignung von Gesteinskörnungen 

für die Betonherstellung erfolgt bei der Verwendung 

für Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spann-

beton auf der Grundlage von DIN EN 12620,  

DIN EN 206-1 und DIN 1045-2:2008-07 bzw. bei der  

Anwendung im Straßenbau von TL Gestein-StB 

(Technische Lieferbedingungen für Gesteinskörnun-

gen im Straßenbau) bzw. ZTV Beton-StB 07.  

Besondere Anforderungen und Prüfverfahren 

sind in weiteren Anwendungsregeln festgeschrieben, 

z. B. den DAfStb-Richtlinien „Vorbeugende Maß-

nahmen gegen schädigende Alkalireaktion im  

Beton“ und „Beton nach DIN EN 206-1 und DIN 

1045-2 mit rezyklierten Gesteinskörnungen nach 

DIN EN 12620“. 

Heute sind Gesteinskörnungen hochwertige, 

durch die Baustoffüberwachungsorganisationen 

Bundesüberwachungsverband Kies, Sand und Splitt 

e.V. (BÜV KSS) überwachte Baustoffe, für deren 

Prüfung mit den Normen der Reihen DIN EN 932, 

DIN EN 933, DIN EN 1097, DIN EN 1367 und  

DIN EN 1744 ein umfangreiches Regelwerk zur  

Verfügung steht. 

Neuere Entwicklungen auf dem Gebiet der  

Gesteinskörnungen vollziehen sich unter dem Stich-

wort „umweltoptimierter Beton“ [5] vor dem Hinter-

grund eines begrenzten Rohstoffangebots in Ver-

bindung mit geänderten gesellschaftlichen, politi-

schen Rahmenbedingungen und einem zunehmen-

den Bewusstsein für Umweltfragen einerseits sowie 

der Entwicklung moderner Hochleistungsbetone 

andererseits. 
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Während bei der Entwicklung von Hochleistungsbe-

tonen die Packungsdichte aber auch die Verbesse-

rung der rheologischen Eigenschaften im Fokus des 

Interesses stehen, zielen ökologische Neuerungen 

auf die Schonung vorhandener Ressourcen ab, z. B. 

durch eine bessere Nutzung der vorhandenen Vor-

kommen durch den Einsatz sandreicher Betone oder 

aber die Verwendung rezyklierter Gesteinskörnun-

gen. 

Um das hohe Optimierungspotential im Hinblick 

auf verbesserte Werkstoffeigenschaften nutzen zu 

können, müssen im Fein- und Feinstsandbereich 

Prüfmethoden entwickelt werden, die in der traditi-

onellen Baustoffprüfung bisher nicht zur Verfügung 

stehen. Die Standardprüfverfahren, die die wesentli-

chen Eigenschaften von Gesteinskörnungen  

beschreiben, sind vielfach nur für grobe Gesteins-

körnungen anwendbar. Hier sind neue Analyseme-

thoden erforderlich, die es möglich machen auch 

feine Gesteinskörnungen besser zu charakterisieren 

und zu optimieren. Ein vielversprechendes Werk-

zeug hierfür könnte die Anwendung der Computer-

tomographie (CT) sein.  

Demgegenüber sind ökologische Entwicklungen 

vor dem Hintergrund geänderter gesellschaftlicher 

und politischer Rahmenbedingungen zu sehen. So 

stehen Gesteinskörnungs- und Betonhersteller in 

Regionen mit sogenannten Überschusssanden, d. h. 

einem ausgesprochenen Mangel an grobkörnigen 

Gesteinskörnungen, vor der Herausforderung, die 

überschüssigen Sandanteile, die bisher nach der 

Aufbereitung wieder verkippt werden müssen  

(unökologisch, unwirtschaftlich), einer hochwertigen 

Verwendung in sogenannten sandreichen Betonen 

zuführen zu können [6]. 

Darüber hinaus steht auch der Abbau primärer 

Gesteinskörnungen vor der Herausforderung, dass 

neue Abbaugenehmigungen nicht oder nur mit 

großen Hürden erteilt werden, was auf dem Markt 

zu einer Verknappung und teilweise eingeschränk-

ten Verfügbarkeit der Primärmaterialien führen kann 

[7, 8]. Aufgrund dieser Entwicklung sowie aufgrund 

des steigenden Interesses der öffentlichen Hand an 

der Verwendung von Recyclingbeton, rücken die 

rezyklierten Gesteinskörnungen als Alternative zu 

primärer Gesteinskörnung als Zukunftsthema in den 

Fokus der Betonhersteller [9]. Die Verwendung die-

ser Gesteinskörnungen ist, wie im Folgenden gezeigt 

werden soll, für die am meisten produzierten Beton-

festigkeitsklassen und Betonsorten möglich. Dabei 

muss jedoch den charakteristischen Besonderheiten 

der rezyklierten Gesteinskörnung in der Betontech-

nologie im Rahmen der Verfahrenswege Rechnung 

getragen werden. Da sie in ihrer Zusammensetzung 

in Abhängigkeit von ihrer Gewinnung stark variieren, 

ist die Eingrenzung der stofflichen Zusammenset-

zung eine wichtige Voraussetzung für genügend 

gleichmäßige und damit kalkulierbare Eigenschaften.  

Im Folgenden sollen vor dem Hintergrund der ge-

schilderten Zusammenhänge der Einsatz der Com-

putertomographie bei der Analyse von  

Gesteinskörnungen für die Herstellung von Hoch- 

und Ultrahochleistungsbetonen sowie die Verwen-

dung von rezyklierter Gesteinskörnung im Hinblick 

auf die besonderen Herausforderungen und das 

bestehende Optimierungspotential näher vorgestellt 

werden. 

3 Herausforderungen und Chancen 

3.1 Gesteinskörnungen für Hochleistungsbe-

tone - Neue Prüfmethoden 

3.1.1 Besondere Anforderungen an Gesteinskör-

nung für die Herstellung von Hochleistungs-

betonen 

Bei Hochleistungsbetonen sind die Eigenschaften 

der Gesteinskörnung in besonderem Maße bedeu-

tend für die erreichbaren Betoneigenschaften. Um 

zielsicher hohe Festigkeiten über 100 MPa zu errei-

chen, müssen auch Gesteinskörnungen mit hoher 

Festigkeit und hohem Elastizitätsmodul eingesetzt 

werden [10]. 

Aus diesem Grund kommen bei der Herstellung 

hochfester und ultrahochfester Betone (HPC, UHPC) 

bevorzugt gebrochene Festgesteine zum Einsatz 

[10]. Mit dem Einsatz gebrochener Körnung wird 

auch im Allgemeinen ein höherer Elastizitätsmodul 

als mit runder Körnung erreicht, vor allem wenn 

dichtes Gestein wie z. B. Basalt verwendet wird [10]. 

Neben der Eigenfestigkeit der Gesteinskörnung sind 

auch ein dichtes Gefüge sowie die Oberflächenbe-

schaffenheit der Gesteinskörnung wichtige Voraus-

setzung für das Erreichen hoher Festigkeiten. 

Die Oberflächenbeschaffenheit der Körner be-

einflusst dabei das Verhalten des Werkstoffs in der 

Kontaktzone Gesteinskorn-Zementmatrix, welche 

grundsätzlich bei Normalbetonen die schwächste 

Stelle im System darstellt. Mäßig raue Kornoberflä-

chen verbessern den Verbund an dieser Stelle im 

Zusammenspiel mit dem zumeist eingesetzten  

Silikastaub. 

Im Hinblick auf die erzielbare Betonfestigkeit ist 

darüber hinaus eine hohe Packungsdichte der Ge-

steinskörnung, die nur mit zielgerichteter Kornab-

stufung funktioniert, unabdingbar. Die Zusammen-

setzung der Gesteinskörnung für die Korngruppen 

≤ 2 mm sollte nah an der Regelsieblinie B liegen und 

für die Korngruppen > 2 mm nahe der Regelsiebli-

nie A [10]. Von besonderer Bedeutung ist dabei 

insbesondere der Kornbereich < 0,5 mm, da dieser 

Bereich wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung 

der Festigkeitseigenschaften hat [11].  

Eine günstige Kornabstufung wirkt sich darüber 

hinaus auch positiv auf den Wasseranspruch aus, der 

möglichst gering gehalten werden soll. Eine gut 

abgestufte Körnung erfordert wegen des geringeren 
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Hohlraumgehaltes weniger Bindemittel, um sowohl 

die erforderlichen Verarbeitungseigenschaften als 

auch Festbetoneigenschaften zu erreichen [11]. 

Dazu trägt auch der Einsatz möglichst gedrungener 

Körnung bei [10]. 

Da immer mehr Hochleistungswerkstoffe ledig-

lich feinere Körnungen beinhalten, um z. B. auch die 

Herstellung filigraner Bauteile zu ermöglichen, kann 

gerade für Hochleistungsbetone, wie Selbstverdich-

tende Betone oder ultrahochfeste Betone eine  

genauere Klassifizierung der geometrischen Eigen-

schaften der Gesteinskörnung insbesondere im Fein- 

und Feinstkornbereich dazu beitragen, vorhandene 

Potentiale besser ausnutzen zu können. 

3.1.2 Prüfverfahren 

Die standardisierten Verfahren zur Bestimmung der 

geometrischen Eigenschaften von Gesteinskörnun-

gen umfassen zum einen die Bestimmung der Korn-

größenverteilung nach DIN EN 933-1. Dieses Verfah-

ren ist sowohl für feine als auch für grobe Körnun-

gen geeignet, wobei die Abstufung der Siebe im 

Feinbereich deutlich abnimmt. Dies ist allein der 

technischen Machbarkeit der Siebung geschuldet. 

Zum anderen können nach DIN EN 933-3 und -4 die 

Plattigkeitskennzahl (FI) bzw. die Kornformkennzahl 

(SI) ermittelt werden. Diese Verfahren sind allerdings 

beschränkt auf Körnungen ≥ 4 mm. Mit Hilfe dieser 

beiden Kennzahlen lassen sich Körnungen gemäß 

ihrer Plattigkeit bzw. ihrer Abweichung von der 

Kugel- bzw. Würfelform geometrisch klassifizieren. 

Eine weitere Möglichkeit für die Abschätzung der 

Oberflächenbeschaffenheit bietet die Bestimmung 

des Fließkoeffizienten nach DIN EN 933-6. Die Norm 

gibt hier jeweils ein Verfahren für grobe und für 

feine Körnungen an. Die weiteren genormten Ver-

fahren zur Bestimmung geometrischer Eigenschaf-

ten (Anteil von gebrochenen Körnern in grober 

Gesteinskörnung, Muschelschalengehalt, Einteilung 

der Bestandteile in grober rezyklierter Gesteinskör-

nung, DIN EN 933-5, -7, -11) sind ebenfalls lediglich 

bei groben Gesteinskörnungen (≥ 4 mm) anwend-

bar. 

Um diese Lücken, insbesondere im Feinkornbe-

reich, zu füllen, werden unterschiedliche nicht stan-

dardisierte zwei- und dreidimensionale bildgebende 

Methoden zur geometrischen Charakterisierung von 

Gesteinskörnungen aller Art eingesetzt.  

Zu den zweidimensionalen bildgebenden Ver-

fahren zählen u. a. die Fotografie (z. B. [12, 13]), 

Laserbeugung (vgl. u. a. [14, 15, 16]) oder auch 

Scanner unterschiedlicher Art (z. B. [17]). Dabei wer-

den Projektionen der Körner erzeugt, anhand derer 

die weitere Analyse erfolgt. Nachteil dieser Metho-

den ist allerdings, dass ohne weiteren größeren 

Aufwand jeweils nur eine Projektion aus einer  

 

 

Aufnahmerichtung erstellt wird. Dies führt dazu, 

dass bei diesen Verfahren die weitere Auswertung 

lediglich zweidimensionale Kennwerte ergibt.  

Zur dreidimensionalen Erfassung der Körner gibt 

es ebenfalls Ansätze mit Laserbeugung [18, 19], 

allerdings beschränkt sich hier die Untersuchung 

jeweils auf ein Einzelkorn [19]. 

Um die geometrischen Eigenschaften von größe-

ren Gesteinskörnungen zum einen genauer/feiner zu 

beschreiben bzw. eine geometrische Charakterisie-

rung, die über die Bestimmung der Korngrößenver-

teilung hinausgeht, für feine Fraktionen erst einmal 

zu ermöglichen, kann die Computer Tomographie 

ein hilfreiches Verfahren darstellen, vgl. u. a. [20, 21, 

22, 19, 23]. Vorteil bei dieser Methode ist die gleich-

zeitige Erfassung einer größeren Probe bei der Auf-

nahme, nicht nur die Analyse von Einzelkörnern. 

Allerdings werden bei den meisten Untersuchungen 

die Proben für die CT-Aufnahme zuvor präpariert, 

um eine Überlappung der Körner bei den Aufnah-

men zu verhindern [20]. Zum Teil werden größere 

Körner auch hier einzeln tomographiert, kleinere mit 

Plastik umhüllt und gemeinsam in einem Gefäß 

tomographiert während noch kleinere Fraktionen 

z. B. in eine schwache Epoxid-Lösung untergemischt 

werden [24]. In [25] und [26] sind erste Ergebnisse 

für die Analyse von CT-Aufnahmen einfacher Schüt-

tungen grober Gesteinskörnungen gezeigt. Die 

Trennung der einzelnen Körner wird hier per Bildbe-

arbeitung (erfolgt mit MAVIparticle, einer vom 

Fraunhofer Institut für Techno- und Wirtschaftsma-

thematik entwickelten Software) durchgeführt.  

 

Abb. 1: Links oben: rekonstruiertes Graustufen CT-

Schnittbild; rechts oben: binarisiertes 

Schnittbild; links unten: segmentiertes 

Schnittbild; rechts unten: dreidimensionale 

Visualisierung [25] 
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In Abbildung 1 ist das grobe Vorgehen der Bild-

bearbeitung anhand einer Probe erläutert. Grundla-

ge ist die auf der CT-Aufnahme basierende Graustu-

fen-Rekonstruktion der Probe (Abbildung 1 oben 

links). Anhand dieser wird per Bildverarbeitung ent-

schieden, welche Voxel (dreidimensionale Pixel) zu 

der Körnung gehören (weiß in Abbildung 1 rechts 

oben) und welche nicht (schwarz). Um in der weite-

ren Analyse Kenndaten für jedes einzelne Korn zu 

erhalten, werden die Körner im Folgenden getrennt 

- das einzelne Korn ist an der jeweils anderen Farbe 

zu erkennen (Abbildung 1 links unten, hier als grau 

Abstufung dargestellt). Anschließend können die 

Körner dreidimensional visualisiert werden (Abbil-

dung 1 rechts unten). 

Mit den nun getrennt zu betrachtenden Körnern 

wird anschließend die Partikelanalyse mit MAVIpar-

ticle durchgeführt. Auf Basis der so gewonnenen 

Daten können die Körner unterschiedlich mathema-

tisch modelliert werden [25] und anschließend kann 

eine Auswertung angelehnt an die aktuell geltende 

Normung erfolgen. In [25] werden zunächst die CT-

Daten mit MATLAB ausgewertet, um anschließend 

die Korngrößenverteilung zu erstellen sowie die 

Plattigkeitskennzahl (FI) und Kornformkennzahl (SI) 

zu bestimmen. In Abbildung 2 ist beispielhaft die im 

Labor ermittelte Korngrößenverteilung der auf Basis 

der CT-Aufnahmen ermittelten Korngrößenvertei-

lung eines Kieses der Korngruppe 4/8 gegenüberge-

stellt. 

 

Abb. 2:  Vergleich der Korngrößenverteilungen 

eines Kieses der Korngruppe 4/8: Labor-

ergebnis (durchgezogene Linie) und CT-

Analyse (gestrichelte Linie) [25] 

Abbildung 3 zeigt den Vergleich des Laborergebnis-

ses mit den CT-basierten Ergebnissen der Korn-

größenverteilung eines Sandes der Korngröße 0,25-

0,5 mm. Auch hier ist, wie bei den groben Fraktio-

nen, eine einfache Schüttung tomographiert worden 

und auch hier ist eine gute Übereinstimmung zu 

erkennen.  

 

Abb. 3:  Vergleich der Korngrößenverteilungen 

eines Sandes 0,25/0,5: Laborergebnis 

(durchgezogene Linie) und CT-Analyse  

(gestrichelte Linie) 

Mit Verfeinerung und Vereinfachung bzw. Automati-

sierung der Bildbearbeitungsschritte kann die CT in 

Zukunft ein hilfreiches Werkzeug für die Form- und 

Größenanalyse darstellen. Vorteilhaft bei dieser Art 

der Charakterisierung ist vor allem die Erweiterung 

des Anwendungsbereichs auf die feinen Fraktionen 

der Gesteinskörnungen. Auch können in Bezug auf 

die bei Hochleistungsbetonen höheren Ansprüche 

an die Abstufung der Kornbänder viel feinere Abstu-

fungen der Siebweiten eingesetzt werden. Jede 

beliebige Siebweite und auch beliebig viele Siebwei-

ten zur Erstellung von Sieblinien ist auf diese Weise 

möglich. So kann schon beim Klassifizieren der  

Sande zielgerichtet gesteuert werden. Darüber  

hinaus eröffnet diese Prüfmethode auch Wege der 

Formanalyse für feine Körnungen, was zu einer  

optimierten Einstellung der Eigenschaften der End-

produkte beitragen kann. 

Auch im Bereich der rezyklierten Gesteinskör-

nung kann die CT ein hilfreiches Werkzeug darstel-

len. So kann nicht nur die Form und Größe rezyklier-

ter Gesteinskörnung ermittelt werden, auch die 

Anteile des natürlichen Korns und der anhaftenden 

Zementsteinmatrix sind auf CT-Aufnahmen zu  

erkennen (vgl. Abbildung 4). 

     

Abb. 4:  Schnittbild einer CT-Aufnahme von rezyk-

lierter grober Gesteinskörnung 
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3.2 Rezyklierte Gesteinskörnungen - Neue 

Anwendungsgrenzen und Perspektiven 

3.2.1 Eigenschaften der rezyklierten Gesteinskör-

nung 

Als rezyklierte Gesteinskörnungen werden gemäß 

der Definitionen in DIN EN 12620:2008-07 und DIN 

4226-101:2017-08 „Gesteinskörnungen aus auf-

bereitetem anorganischem Material, welches zuvor 

als Baustoff eingesetzt war“, bezeichnet. Die  

Bezeichnung ist ein Sammelbegriff für rezyklierten 

Splitt und rezyklierten Brechsand. Rezyklierte  

Gesteinskörnungen bestehen größtenteils aus ge-

brochenen mineralischen Bauabfällen, stammen 

folglich also in der Regel nicht aus einem homoge-

nen Vorkommen. Aus diesem Grund kann die rezyk-

lierte Gesteinskörnung gegenüber natürlicher  

Gesteinskörnung in ihrer stofflichen Zusammenset-

zung und ihren Eigenschaften stark schwanken. 

Rezyklierte Gesteinskörnungen weisen im Ver-

gleich zu natürlicher Gesteinskörnung charakteristi-

sche Eigenschaften auf, die sich auf die Frisch- und 

Festbetoneigenschaften auswirken. Folgende Eigen-

schaften der Gesteinskörnung sind dabei von  

Bedeutung: 

 Porosität/Porengrößenverteilung 

 Wasseraufnahme 

 Kornfestigkeit 

 Elastizität 

 Konstanz der Eigenschaften 

Rezyklierte Gesteinskörnungen besitzen, verglichen 

mit primären Gesteinskörnungen, allgemein eine 

höhere Porosität und dadurch bedingt eine geringe-

re Rohdichte.  

 

Abb. 5:  Streubreiten der Rohdichten im wasser-

gesättigten und im ofentrockenen Zustand, 

ermittelt nach DIN EN 1097-6 [27, 46] 

Mit steigendem Anteil an Mauerziegeln verringert 

sich die Rohdichte und erhöht sich die Porosität 

gegenüber rezyklierten Gesteinskörnungen aus  

 

reinem Betonbruch (vgl. Abbildung 5). Bei reinen 

Betonsplitten ist die Porosität der anhaftenden alten 

Zementsteinmatrix von großem Einfluss auf die 

Porosität der rezyklierten Gesteinskörnung (siehe 

Abbildung 6). 

 

Abb. 6:  Betonsplitt ca. 16 mm Korngröße 

Die Wasseraufnahme rezyklierter Gesteinskörnung 

ist höher als die von Primärgesteinskörnung. Bei 

feiner Gesteinskörnung ist sie größer als bei der 

groben Körnung. Mauerwerksabbruch macht, nach 

Betonbruch den zweiten Hauptanteil an rezyklierter 

Gesteinskörnung aus. Dieses Material besitzt, vergli-

chen mit Betonbruch, nochmals eine deutlich höhe-

re Porosität und eine dadurch bedingt deutlich 

geringere Rohdichte sowie eine höhere Wasserauf-

nahme. Je größer der Anteil an Mauerwerk/Ziegel/ 

Backstein an der rezyklierten Gesteinskörnung, des-

to höher die Wasseraufnahme (vgl. Abbildung 7). 

Die größte Wasseraufnahme erfolgt innerhalb der 

ersten 10 Minuten. Abhängig von der Porosität des 

Ausgangsmaterials nimmt rezyklierte Gesteinskör-

nung innerhalb der ersten 10 Minuten nach Wasser-

kontakt 50 % bis 98 % der Wassermenge auf, die sie 

innerhalb von 24 Stunden aufnehmen kann. 

 

Abb. 7:  Streubreiten der Wasseraufnahme über die 

Zeit, ermittelt nach DIN EN 1097-6 [27, 46] 
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Allgemein ist mit starken Schwankungen von bis zu 

20 M.-% der stofflichen Zusammensetzung zu rech-

nen, da die Ausgangsmaterialien nicht aus einheitli-

chen Vorkommen stammen, sondern von Region, 

Alter, Gebäudetyp, Abbruch- und Aufbereitungs-

technik abhängig sind [28]. 

Bei der Herstellung kann mit einem selektiven 

Rückbau bereits deutlich Einfluss auf die Qualität der 

rezyklierten Gesteinskörnung genommen werden. 

Nach dem Abbruch erfolgen eine weitere Sortierung 

und anschließend der Brechprozess. Dieser kann 

mittels Backen-, Kegel-, Walzen-, Prall- oder 

Schlagwalzenbrechern erfolgen. Am häufigsten 

finden bei der Baustoffaufbereitung Prall- und  

Backenbrecher Verwendung [29]. Je nach Ausgangs-

festigkeit des zu brechenden Betons und dem ein-

gesetzten Brechertyp fällt ein erheblicher Anteil der 

gewonnenen Gesteinskörnung als Brechsand 

< 4 mm an. Es muss mit einem Anteil von  

ca. 20–40 M.-% < 4 mm gerechnet werden [29]. 

Die Kornform sollte möglichst kubisch sein, um 

eine hohe Packungsdichte der Betonmischung zu 

erreichen und somit den Bindemittelbedarf zu  

minimieren. Die Kornform kann durch den einge-

setzten Brechertyp maßgeblich beeinflusst werden.  

Die Kornfestigkeit, die indirekt über den Druck-

wert, ermittelt nach DIN EN 13055, abgeschätzt 

werden kann, hängt wesentlich von der Ausgangs-

festigkeit der Zementsteinmatrix ab [30]. Bei der 

gröberen Körnung 8/16 mm ist sie niedriger als bei 

der feineren Körnung 4/8 mm. Die Kornfestigkeit 

von Mauerwerksplitten ist deutlich geringer als 

diejenige von Betonbruch [31, 32]. Die geringere 

Kornfestigkeit im Vergleich zu Primärgesteinen wirkt 

sich auf die Betondruckfestigkeit auch bei vollstän-

digem Ersatz der groben Gesteinskörnung nicht aus, 

solange die Zusammensetzung der rezyklierten 

Gesteinskörnung die Regelwerkanforderungen  

erfüllt.  

Der Frostwiderstand der RC-Gesteinskörnung ist 

mit Ausnahme von reinem Mauerwerksplitt sehr 

gering [32, 28, 33]. Die Anforderungen an die Frost-

beständigkeit der rezyklierten Gesteinskörnung, die 

sich aus den XF-Expositionsklassen ergeben (F4, 

MS25, F2, MS18), können von den meisten RC-

Körnungen nicht erfüllt werden, jedoch haben die 

aus der rezyklierten Gesteinskörnung hergestellten 

Betone eine ausreichende Frostbeständigkeit. Für 

rezyklierte Gesteinskörnungen empfiehlt sich daher, 

die Frostbeständigkeit direkt über den zulässigen 

Nachweis im Betonversuch zu führen. 

Die Anforderungen an rezyklierte Gesteinskör-

nungen für die Betonherstellung ergeben sich aus 

den Regelungen der DIN EN 12620 sowie der 

DAfStb-Richtlinie „Beton nach DIN EN 206-1 und 

DIN 1045-2 Beton mit rezyklierten Gesteinskörnun-

gen nach DIN EN 12620“ in Verbindung mit DIN EN 

206-1 und DIN 1045-2. 

Die Bestandteile rezyklierter Gesteinskörnung  

werden gemäß Tabelle 20 der DIN EN 12620 kate-

gorisiert. Dabei wird zwischen den Bestandteilen 

gemäß Tabelle 3 unterschieden und entsprechend 

der massemäßigen Anteile der Stoffe in Kategorien 

eingeteilt. 

Tab. 3:  Bestandteile rezyklierter Gesteinskörnung 

nach DIN EN 12620 

Bestandteile Beschreibung 

Rc 
Beton, Betonprodukte, Mörtel, 

Mauersteine aus Beton 

Ru 

Ungebundene Gesteinskörner, 

Naturstein, hydraulisch gebunde-

ne Gesteinskörner 

Rb 

Mauer- und Dachziegel aus ge-

branntem Ton, Kalksandsteine, 

Gasbetonsteine (nicht schwim-

mend) 

Ra Bitumenhaltige Materialien 

X 

Bindige Materialien (d. h. Ton, 

Erde), (eisenhaltige und nicht 

eisenhaltige) Metalle, nicht 

schwimmendes Holz, Kunststoff, 

Gummi, Gips 

Rg Glas 

FL 
Schwimmendes Material im  

Volumen 

Die Anforderungen an die stoffliche Zusammenset-

zung rezyklierter Gesteinskörnungen unterliegen 

nationalen Regelungen. Für Deutschland werden 

gemäß Tabelle 1 der DIN 4226-101:2017-08 vier 

Typen rezyklierter Gesteinskörnung, entsprechend 

den nach DIN EN 12620 anzugebenden Kategorien 

der Bestandteile rezyklierter Gesteinskörnungen, 

unterschieden. Für die Verwendung in der Betonher-

stellung nach DIN EN 206-1 und 1045-2 dürfen 

derzeit in Deutschland rezyklierte Gesteins-

körnungen vom Typ 1 und Typ 2 unter Ausschluss 

der feinen Gesteinskörnung < 2 mm verwendet 

werden. 

Soll rezyklierte Gesteinskörnung für die Herstel-

lung von Beton nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 

verwendet werden, so sind die Anforderungen  

gemäß der Richtlinie des Deutschen Ausschusses  

für Stahlbeton „Beton nach DIN EN 206-1 und  

DIN 1045-2 mit rezyklierten Gesteinskörnungen 

nach DIN EN 12620“ zu erfüllen. Für die zulässigen 

Typen 1 und 2 gibt das vorgenannte Regelwerk die 

Grenzwerte der stofflichen Zusammensetzung vor. 

Diese sind in Tabelle 4 dargestellt. 

Zudem muss rezyklierte Gesteinskörnung, die für 

die Verwendung in der Betonherstellung produziert 

wird, die in der DAfStb-Richtlinie zusammengefass-

ten Regelanforderungen und zusätzlichen Anforde-

rungen erfüllen. 
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Tab. 4:  Grenzwerte der stofflichen Zusammenset-

zung rezyklierter Gesteinskörnung nach 

DAfStb-Richtlinie, Tabelle 1 

Bestandteile Typ 1 Typ 2 

Rc+ Ru Rcu90 Rcu70 

Rb Rb10- Rb30- 

Ra Ra1- Ra1- 

X + Rg XRg1- XRg2- 

FL FL2- FL2- 

Es dürfen nur rezyklierte Gesteinskörnungen nach 

DIN EN 12620 verwendet werden, die keine umwelt-

schädlichen Auswirkungen, insbesondere auf Boden 

und Grundwasser, haben. Die Grenzwerte für den 

Nachweis der Umweltverträglichkeit sind seit August 

2017 in DIN 4226-101 geregelt. 

Der Status Quo der Regelwerke zu Betonen mit 

rezyklierter Gesteinskörnung ist ausführlicher in [34] 

zusammengefasst. 

3.2.2 Betonherstellung mit rezyklierten Gesteins-

körnungen  

Die höhere Porosität und damit verbundene höhere 

Wasseraufnahme führen dazu, dass im Betonent-

wurf bei Verwendung von rezyklierter Gesteinskör-

nung in der Betonherstellung die Wasseraufnahme 

der Gesteinskörnung zusätzlich zum Zugabewasser 

auszugleichen ist, um eine ausreichende Verarbeit-

barkeit zu gewährleisten und den angestrebten 

Wasserzementwert zu realisieren und damit auch die 

Dauerhaftigkeitsanforderungen sicherzustellen. Dies 

wurde übereinstimmend z. B. in [35, 36, 37, 46] fest-

gestellt. Hierzu wird an der Körnung im Allgemeinen 

die Wasseraufnahme im Pyknometerversuch ermit-

telt und darüber die zusätzlich erforderliche Was-

sermenge abgeschätzt, die in einer Betonmischung 

mit trockener Gesteinskörnung notwendig ist, um 

den angestrebten Wasserzementwert und die ange-

strebte Verarbeitbarkeit zu erzielen. 

Gegenwärtig empfiehlt es sich, wie in [35], bei 

Verwendung rezyklierter Gesteinskörnung auf der 

sicheren Seite liegend das Äquivalent der Was-

seraufnahme in 10 Minuten, als zusätzliches Wasser 

zum normal errechneten Zugabewasser zur Beton-

zusammensetzung in den Mischprozess zu geben. 

Es ist jedoch zu beachten, dass der Feuchtegehalt 

der Gesteinskörnung zum Zeitpunkt der Verwen-

dung bekannt sein muss und dieser auf das zusätzli-

che Wasser anzurechnen ist. Des Weiteren ist zu 

beachten, dass die Rohdichte der Gesteinskörnung 

aufgrund der hohen Wasseraufnahme feuchtebe-

dingt stark schwankt. Das „Saugwasser“, das die 

Gesteinskörnung aufnimmt, wird im Mischungsent-

wurf üblicherweise massenteilig, nicht aber volu-

menmäßig berücksichtigt. Für den Mischungsent-

wurf empfiehlt es sich, für die Zielfestigkeit und den 

Wasserzementwert aufgrund der streuenden Eigen-

schaften ein Vorhaltemaß im oberen Bereich der 

praxisüblichen Empfehlungen für Normalbeton [38] 

zu wählen. 

Die DAfStb-Richtlinie „Beton nach DIN EN 206-1 

und DIN 1045-2 mit rezyklierten Gesteinskörnungen 

nach DIN EN 12620“ deckt den Festigkeitsbereich 

bis Betondruckfestigkeitsklasse C 30/37, unter Ein-

schränkung der möglichen Expositionsklassen und 

höchstzulässiger Anteile der rezyklierten Gesteins-

körnung > 2 mm, bezogen auf die gesamte Ge-

steinskörnung, ab. Sie gewährleistet, dass die Eigen-

schaften der Betone, die mit dieser rezyklierten 

Gesteinskörnung hergestellt werden, denen eines 

Normalbetons gleicher Betondruckfestigkeitsklasse 

entsprechen. Somit sind auch hinsichtlich der Dau-

erhaftigkeit keine Einschränkungen durch die Ver-

wendung der rezyklierten Gesteinskörnung zu er-

warten. Zulässig ist rezyklierte Gesteinskörnung in 

Betonen der Expositionsklassen X0, XC1 bis XC4, XF1 

und XF3 sowie XA1 einzusetzen. 

Zur Vermeidung einer schädigenden Alkali-

Kieselsäure-Reaktion (AKR) in Beton gilt in Deutsch-

land die DAfStb-Richtlinie „Vorbeugende Maßnah-

men gegen schädigende Alkalireaktion im Beton 

(Alkali-Richtlinie)“ in der derzeit gültigen Ausgabe 

vom Oktober 2013. Aus dieser Richtlinie ergeben 

sich für den Einsatz von rezyklierter Gesteinskör-

nung, insbesondere in feuchter und somit AKR-

gefährdeter Umgebung, zusätzlich zu den Ein-

schränkungen aus der vorgenannten Richtlinie für 

Beton mit rezyklierter Gesteinskörnung, strenge 

Anforderungen und vorbeugende Maßnahmen, die 

das Auftreten von Alkalitreiben verhindern sollen. 

Rezyklierte Gesteinskörnungen dürfen für Bauteile in 

feuchter Umgebung, entsprechend der Klasse WF 

der Alkali-Richtlinie, nur verwendet werden, wenn 

die Herkunft der rezyklierten Gesteinskörnung be-

kannt ist und die im Altbeton enthaltene Gesteins-

körnung eindeutig einer unbedenklichen Alkaliemp-

findlichkeitsklasse zugeordnet werden kann. Falls 

der Hersteller der rezyklierten Gesteinskörnung 

diesen schriftlich zu dokumentierenden Herkunfts-

nachweis hinsichtlich einer unbedenklichen Alkali-

empfindlichkeitsklasse nicht erbringen kann, von 

diesem Fall ist im Allgemeinen auszugehen, so müs-

sen die rezyklierten Gesteinskörnungen in die Alkali-

empfindlichkeitsklasse E III-S eingeordnet und ent-

sprechend gehandhabt werden. Damit gelten, ge-

mäß der vorgenannten Alkali-Richtlinie, die vorbeu-

genden Maßnahmen gegen schädigende Alkalireak-

tion, es sei denn, dass durch eine Untersuchung 

gemäß Anhang B der Alkali-Richtlinie die Einstufung 

dieser Gesteinskörnung in eine unbedenkliche Alka-

liempfindlichkeitsklasse zweifelsfrei festgestellt wird. 

Soll ein Bauteil der Feuchtigkeitsklasse WA herge-

stellt werden (Bauteile mit Meerwassereinwirkung, 

Bauteile mit Tausalzeinwirkung, Bauteile von Indust-

riebauten, landwirtschaftlichen Bauwerken mit  
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Alkalisalzeinwirkung) so ist dies ebenfalls möglich, 

wenn der Zementgehalt unterhalb von 350 kg/m³ 

bleibt und gleichzeitig ein Zement mit niedrigem 

wirksamen Alkaligehalt ((na)-Zement) zum Einsatz 

kommt. Alternativ kann für den letztgenannten Fall 

auch eine gutachterliche Stellungnahme durch eine 

fachkundige Person erstellt werden. 

Auf die Frischbetoneigenschaften hat rezyklier-

te Gesteinskörnung, verglichen mit natürlicher  

Gesteinskörnung, mehrere unmittelbare Einflüsse. 

Die Frischbetonrohdichte von Beton mit RC  

Gesteinskörnung ist, abhängig von der Rohdichte 

der rezyklierten Gesteinskörnung, geringer als die 

von Betonen mit natürlicher Gesteinskörnung. Je 

höher der Anteil an ziegelhaltigem Material ist, 

desto geringer ist die Frischbetonrohdichte. Der 

Luftgehalt des Frischbetons, ermittelt im Druckaus-

gleichsverfahren nach DIN EN 12350-7, ist höher als 

bei vergleichbaren Betonen mit Primärgesteinskör-

nung. Die höheren Werte rühren nicht von einer 

höheren Porosität des Zementsteins. Vielmehr  

werden im Druckausgleichsverfahren auch nicht 

wassergesättigte Poren der Gesteinskörnung mit 

erfasst [35], was aufgrund der hohen Porosität der 

Gesteinskörnung insbesondere bei Betonen mit 

Gesteinskörnung Typ 2 zu deutlich erhöhten Luft-

gehalten im Frischbeton führt. Hier ist der Korrek-

turfaktor für die Gesteinskörnung gemäß Anhang A 

der DIN EN 12350-7 bei der Beurteilung von Prüfer-

gebnissen zu berücksichtigen. Wird die Wasserauf-

nahme der rezyklierten Gesteinskörnung in der 

Mischungszusammensetzung nicht ausreichend 

berücksichtigt, so kann es zu einem vorzeitigen 

Konsistenzverlust der Betone kommen. Es ist außer-

dem nachgewiesen, dass der Feuchtezustand der 

Gesteinskörnung Einfluss auf die Verarbeitbarkeit 

und die Festigkeit besitzt. Die genauen Ursachen 

hierfür sind nicht hinreichend bekannt. Nachgewie-

sen wurde in [39], dass ofentrockene Gesteinskör-

nung aus Betonbruch zu einer erhöhten Anfangs-

konsistenz und zu einem schnellen Absinken dersel-

ben führt. Auch ein Einfluss auf die Festbetoneigen-

schaften wurde gezeigt. Des Weiteren sind Ergeb-

nisse veröffentlicht, die auf einen negativen Einfluss 

einer vollständig gesättigten Körnung auf die  

Festigkeit schließen lassen, da die Gesteinskörnung 

in Folge der Verdichtungsenergie einen Teil des 

Wassers abgab, der Beton stark blutete, das abge-

gebene Wasser die Kontaktzone zwischen Korn und 

Matrix durch eine lokale Erhöhung des Wasserze-

mentwertes störte und den Haftverbund verringerte. 

Eine komplett trockene Gesteinskörnung wirkte sich 

ebenfalls negativ aus, da sie in ihrem Wasserauf-

nahmevermögen überschätzt wurde. 

Für die Praxis empfiehlt sich daher, die Gesteins-

körnung weder vollständig mit Wasser zu sättigen 

noch sie vollständig zu trocknen. Gesteinskörnung 

im praxisüblichen, lufttrockenen Zustand führt bei 

gleichem Gesamtwasser zu den höchsten Festig-

keitsergebnissen [39]. Der Feuchtegehalt der  

Gesteinskörnung sollte, gemäß der Vorgaben in der 

DAfStb-Richtlinie für Beton mit rezyklierter Ge-

steinskörnung, bestimmt und auf das Gesamtwasser, 

bestehend aus Zugabewasser und dem Äquivalent 

der Wasseraufnahme (auf der sicheren Seite liegend) 

nach 10 Minuten, angerechnet und bei Änderung 

der Feuchtebedingungen überprüft werden. Unter 

Verwendung eines auf rezyklierte Gesteinskörnung 

und den verwendeten Zement abgestimmten Fließ-

mittels ist für die Konsistenz von Beton mit rezyklier-

ter Gesteinskörnung gegenüber Normalbetonen 

jedoch keine Verschlechterung zu erwarten. 

In zahlreichen Untersuchungen (z. B. von Hoff-

mann und Hurth [40], Kerkhoff und Siebel [30],  

sowie Müller [35]) deckt sich die Erfahrung, dass die 

Zugabe von verflüssigenden Betonzusatzmitteln 

unbedingt erforderlich ist, um eine ausreichende 

Verarbeitbarkeit ohne zu hohe Wasserzementwerte 

zu erreichen. Der Wasseranspruch der rezyklierten 

Gesteinskörnung ist tendenziell höher als bei primä-

rer Gesteinskörnung. Wie auch für Normalbetone 

erforderlich, ist die Kompatibilität und Wechselwir-

kung zwischen Zement, Gesteinskörnung und den 

eventuell weiteren Zusatzmitteln bei der Auswahl zu 

berücksichtigen. Vom Regelwerk wird vorgegeben, 

dass im Rahmen der erweiterten Erstprüfung die 

notwendige Dosiermenge, auch für eine eventuell 

erforderliche Nachdosierung auf der Baustelle, zu 

ermitteln ist. 

Da rezyklierte Gesteinskörnung nicht wie natürli-

che Gesteinskörnung aus einem weitgehend homo-

genen Vorkommen stammt sondern von den Eigen-

schaften des aufbereiteten Bauschutts abhängt, 

schwanken ihre Eigenschaften wie Wasseraufnahme, 

Rohdichte, Porosität und Wasseraufnahme. Die 

Schwankungen können durch eine Homogenisie-

rung von aufbereitetem Material durch den Bau-

schuttaufbereiter minimiert werden, dennoch muss 

für die Betonherstellung die Gesteinskörnung auf 

ihre wesentlichen Eigenschaften geprüft werden. 

Für die Produktionskontrolle des Betonherstel-

lers ergeben sich aus den Regelwerken zusätzliche 

Anforderungen gegenüber der Verwendung natürli-

cher Gesteinskörnung, die der Streuung bei den 

Eigenschaften von rezyklierter Gesteinskörnung 

Rechnung tragen. 

Es ist vom Betonhersteller eine Sichtprüfung der 

stofflichen Zusammensetzung der rezyklierten  

Gesteinskörnung in jedem Lieferfahrzeug durchzu-

führen, zudem ist in jeder Produktionswoche die 

Kornrohdichte (ofentrocken) nach DIN EN 1097-6, 

sowie die Wasseraufnahmen nach 10 Minuten nach 

Anhang B der DAfStb-Richtlinie zu ermitteln.  Bei 

Änderung der Feuchtebedingungen ist der Wasser-

gehalt der rezyklierten Gesteinskörnung zu bestim-

men. 
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Die geringere Kornfestigkeit im Vergleich mit  

Primärgesteinen wirkt sich auf die Betondruckfes-

tigkeit auch bei vollständigem Ersatz der groben 

Gesteinskörnung nicht aus, solange die Zusammen-

setzung der rezyklierten Gesteinskörnung die  

Regelwerkanforderungen erfüllt. Wird die Was-

seraufnahme nicht korrekt abgeschätzt, kann es 

durch die ungewollte Veränderung des Wasserze-

mentwertes indirekt zu einem Einfluss auf die Druck-

festigkeit kommen. Eine Unterschätzung des Saug-

vermögens führt dazu, dass die Gesteinskörnung der 

Betonzusammensetzung unkontrolliert Wasser ent-

zieht, das somit nicht für die Hydratation des  

Zementleims zur Verfügung steht und den Was-

serzementwert ungewollt und unkontrollierbar  

absenkt. Die Festigkeitsergebnisse sind unter  

Umständen besser, da der verringerte Wasserze-

mentwert zu einer höheren Festigkeit des Zement-

steins führt. Umgekehrt führt eine Überschätzung 

des Saugvermögens dazu, dass nicht das komplette 

zusätzliche Wasser von der Gesteinskörnung als 

Kernfeuchte gebunden wird, wodurch mehr freies 

Wasser vorhanden ist als berechnet. Der Wasserze-

mentwert wird erhöht, was zu geringeren Festigkei-

ten führt. In der Literatur [36, 37] wird festgestellt, 

dass die Gesteinskörnung im Frischbeton nicht das 

gleiche Saugvermögen hat wie im Pyknometerver-

such, da der Zementleim einen Teil der offenen 

Poren verstopft und so zu geringerem Saugvermö-

gen führt. Insgesamt ist nicht von einem negativen 

Einfluss von rezyklierter Gesteinskörnung Typ 1 oder 

Typ 2 auf die Betondruckfestigkeit auszugehen. 

Auch die Dauerhaftigkeit der Betone ist nicht 

vermindert. Innerhalb der zulässigen Expositions-

klassen gemäß der geltenden Regelwerke ist  

gewährleistet, dass die Betone vergleichbare Eigen-

schaften wie Normalbeton aufweisen. Zu beachten 

ist, dass bei der Verwendung rezyklierter Gesteins-

körnung die Frostbeständigkeit über die Prüfung am 

Beton nachgewiesen werden sollte. Zwischen den 

Ergebnissen der Frostprüfung an der Gesteinskör-

nung selbst und den Ergebnissen an daraus herge-

stellten Betonen besteht kein Zusammenhang. Reine 

Ziegelsplitte, die anhand der Frostprüfung an der 

Gesteinskörnung selbst für Betone mit hoher Frost-

beanspruchung als geeignet einzustufen wären, 

zeigen im Betonversuch eine verringerte Frostbe-

ständigkeit. Umgekehrt führen Prüfungen an Beton-

splitten zu negativen Prüfergebnissen, die daraus 

hergestellten Betone weisen jedoch eine hohe Frost- 

und Frost-Tausalz-Beständigkeit auf. 

Der Elastizitätsmodul von Beton ist in hohem 

Maße vom Elastizitätsmodul der Gesteinskörnung 

abhängig. Durch die höhere Porosität besitzen 

rezyklierte Gesteinskörnungen im Allgemeinen einen 

geringeren Elastizitätsmodul als natürliche Gesteins-

körnungen. Der Elastizitätsmodul des Betons sinkt 

durch den Einsatz von Betonsplitt geringfügig ab, 

mit zunehmendem Anteil an porösem Mauerwerk-

splitt sinkt er weiter, liegt aber immer noch inner-

halb der Bandbreite, die bei Beton mit unterschiedli-

chen natürlichen Gesteinskörnungen gegeben ist. 

Bedingt durch den geringeren Elastizitätsmodul 

der Gesteinskörnung sowie den am Betonsplitt an-

haftenden Zementstein ist das Schwinden bei Beto-

nen mit rezyklierter Gesteinskörnung stärker ausge-

prägt als bei Betonen mit primärer Gesteinskörnung 

[35], da sie einen geringeren Verformungswider-

stand besitzen. Gemäß [35] liegt jedoch auch für 

Betone mit 100 % Ersatz der Gesteinskörnung 

> 4 mm das Schwindmaß innerhalb des Bereichs für 

praxisübliche Normalbetone. 

Auch kriechen die Betone mit rezyklierter  

Gesteinskörnung stärker als Beton mit sonst identi-

scher Zusammensetzung mit natürlicher Gesteins-

körnung. Bei Einsatzmengen von bis zu 75 Vol.-% 

Betonsplitt > 2 mm bewegen sich laut [35] die 

Kriechdehnungen in der Regel im Wertebereich 

üblicher Betone mit natürlicher Gesteinskörnung. 

Bei Anwendung der geltenden Regelwerke sind 

die Bemessungskonzepte für Normalbeton uneinge-

schränkt anwendbar. Hier ergeben sich keine erfor-

derlichen Änderungen durch die Verwendung von 

Beton mit rezyklierter Gesteinskörnung, sodass auch 

nach Abschluss der Tragwerksplanung die Auswahl 

des Betons frei bleibt. 

3.2.3 Liefersicherheit und mögliche Strategien 

Dass rezyklierte Gesteinskörnung in der Beton-

herstellung nicht zum vollständigen, flächendecken-

den Ersatz von Primärkörnung als Betonausgangs-

stoff dienen kann, macht die aktuell bereits hohe 

Verwertungsquote der 54,6 Mio. t Material in der 

Abfallfraktion Bauschutt von 77,8 % im Jahr 2014 

[41] genau wie der Vergleich von anfallenden Men-

gen an mineralischem Bauabfall mit dem Gesteins-

körnungsverbrauch der Betonindustrie deutlich. 

Auch in ihrem Positionspapier zu Beton mit rezyk-

lierter Gesteinskörnung [9] kommt der Bundesver-

band Transportbeton zu dem Schluss, dass rezyklier-

te Gesteinskörnung eine wichtige Alternative zur 

Sicherung der Flexibilität von Betonherstellern in 

Zukunft ist, jedoch keinesfalls dazu dienen kann in 

allen hergestellten Betonen primäre Gesteinskör-

nung zu ersetzen. Die hierfür notwendigen Mengen 

sind weder aktuell vorhanden noch zukünftig zu 

erwarten, wie in [42] ermittelt. Vielmehr ist es im 

Sinne der Ressourcenschonung und zukünftigen 

Rohstoffsicherung sinnvoll die technischen Grenzen 

in Forschungsergebnissen zu ermitteln, in der Praxis 

aber mit geringeren Anteilen in einer Vielzahl von 

Betonen, oder durch Einsatz der rezyklierten  

Gesteinskörnung entsprechend ihrer lokalen Ver-

fügbarkeit in denjenigen Betonsorten, in denen 

keine technischen Herausforderungen zu erwarten 

sind, sinnvoll und hochwertig zu verwerten.  
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Funktionierende Konzepte hierzu existieren bei-

spielsweise in Nachbarländern wie der Schweiz [43] 

oder den Niederlanden [44], wo ohne Deklarations-

pflicht und ohne technische Einschränkungen rezyk-

lierte Gesteinskörnungen in Normalbeton bis zu 

25 % bzw. 30 % der primären Gesteinskörnung  

ersetzen dürfen. Ähnliche Konzepte wären auch in 

Deutschland denkbar, die den Betonherstellern eine 

größtmögliche Flexibilität bei der Auswahl der lokal 

und zeitlich verfügbaren Rohstoffe lassen. 

4 Ausblick 

Wie in diesem Beitrag dargelegt, besitzen auch 

Gesteinskörnungen durchaus noch Potential, das mit 

Hilfe neuer Prüfmethoden wie der Computertomo-

graphie aber auch der Etablierung neuer fundierter 

Anwendungsgrenzen in den bestehenden Regelwer-

ken erschlossen werden kann.  

Dabei erweist sich die Computertomographie als 

vielversprechendes Werkzeug für die geometrische 

Charakterisierung von Gesteinskörnungen vom 

Feinstsandbereich bis hin zu den groben Fraktionen. 

Auch für die Charakterisierung von rezyklierter  

Gesteinskörnung kann sich die Computertomogra-

phie als hilfreich erweisen. Um dieses Werkzeug 

bestmöglich einsetzten zu können, werden weiterhin 

Forschungsarbeiten erforderlich sein, um die Vorge-

hensweise zu verfeinern, die Bildbearbeitung zu 

vereinfachen und anschließend neue dreidimensio-

nale Kennwerte zu entwickeln. 

Die Gründe für die derzeit geringe Bedeutung 

von Beton mit rezyklierter Gesteinskörnung für die 

Praxis der Betonherstellung liegen in Deutschland 

darin begründet, dass die relevanten Normen und 

Bauvorschriften für Beton mit rezyklierter Gesteins-

körnung viele Einschränkungen enthalten, die der 

Praxis keine Anreize, stattdessen aber zahlreiche 

Hemmnisse bieten. Anreize oder Zwänge für die 

Praxis in Form von gesetzlichen Vorgaben oder 

positiven Bewertungen bei Zertifizierungssystemen 

existieren in Deutschland nicht. Zudem ist natürliche 

Gesteinskörnung in vielen Regionen in großem 

Umfang verfügbar und erfordert einen geringeren 

Prüf- und damit Kostenaufwand im Vergleich zu 

rezyklierter Gesteinskörnung. Der heutige Stand der 

Technik und das gestiegene wissenschaftliche Ver-

ständnis der mikroskopischen Funktionsmechanis-

men von Beton bieten völlig neue Möglichkeiten 

dieses Thema zu bearbeiten. Aus den geschilderten 

Regelwerkeinschränkungen ergeben sich in 

Deutschland zahlreiche Aufgabenstellungen für die 

Forschung. Daher ist es das Ziel des vom Bundesmi-

nisterium für Bildung und Forschung geförderten 

Verbundforschungsprojekts „R-Beton – Ressourcen-

schonender Beton – Werkstoff der nächsten Genera-

tion“ [45], Wege zu finden, die bestehenden Rege-

lungshemmnisse nachhaltig zu beseitigen, um  

zukünftig Betone mit rezyklierter Gesteinskörnung in 

eine breite praktische Anwendung zu bekommen. 

Die bestehenden Hemmnisse wurden analysiert und 

werden im Rahmen des seit November 2014 laufen-

den Projekts in einzelnen Arbeitspaketen untersucht. 

Über die Projektziele und Projektinhalte, sowie erste 

Ergebnisse wurde bereits u. a. in [45, 27, 46] infor-

miert. 
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Bemessungsrelevante Kennwerte zukünftiger Betone und deren 

Abbildung in Regelwerken 

Frank Dehn 

Zusammenfassung 

Nicht zuletzt infolge eines gesellschaftlich und politisch motivierten Umdenkens unterliegt der Betonbau gegen-

wärtig einem von Nachhaltigkeit und effizienterem Ressourceneinsatz geleiteten Wandel, infolgedessen die Ver-

wendung alternativer Ausgangsstoffe und –kombinationen zusehends an Bedeutung gewinnt, jedoch die klassi-

schen betontechnologischen, auf deskriptiven Vorgaben basierenden Grundsätze an ihre Grenzen stoßen. Es ist 

daher nur konsequent, dass für die Anwendung zukünftiger Betone neue Ansätze entwickelt werden, die bewusst 

die für einen spezifischen Anwendungsfall benötigten und die darauf abgestellten Leistungsmerkmale der Betone 

in den Vordergrund stellen. Die Herausforderung bei einem solchen leistungsbezogenen Konzept (performance-

based concept) besteht zum einen in der Kopplung der in der Praxis vorherrschenden komplexen Einwirkungssze-

narien mit der Vielzahl an bereits heute, vor allem aber zukünftig zur Verfügung stehenden stofflichen Varianten, 

zum anderen aber insbesondere in den bislang nur bedingt vorhandenen Prüfverfahren, die eine statistisch  

abgesicherte Prognose des Betonverhaltens ermöglichen sollen. Dies trifft vorrangig für die Dauerhaftigkeits- 

eigenschaften, aber auch auf die bemessungsrelevanten Kennwerte zukünftiger Betone zu. Der nachfolgende  

Beitrag gibt einen Überblick zum Stand der Umsetzung leistungsbezogener Bewertungskonzepte für bemessungs-

relevante – vorwiegend mechanische - Kennwerte in pränormativen Regelwerken und Normen des Betonbaus 

sowie einen Vorschlag für zukünftige, gegenwärtig nicht den einschlägigen Normen genügende Betone. 

1 Einleitung 

Neuere Entwicklungen im Bereich der alternativen 

Bindemittel, Betonzusatzstoffe und –mittel fördern 

zwar den zunehmenden Einsatz moderner Betone in 

der Praxis, jedoch werden diese zumindest aktuell nur 

eingeschränkt von den gültigen Normen erfasst, 

geschweige denn geregelt. Vielmehr werden diese 

oftmals einzelfallbezogen bzw. projektspezifisch ent-

wickelt, bewertet und dann deren Einsatz genehmigt. 

Die üblichen mit den Expositionsklassen einher-

gehenden deskriptiven Vorgaben für die Betonaus-

gangsstoffe, die Mindestdruckfestigkeitsklassen, die 

höchstzulässigen Wasserzement-Werte oder die 

Mindestzementgehalte sind auf solche modernen 

Betone oftmals nicht anwendbar. Der deskriptive 

Ansatz der Betonkonzeption geht dabei (teils fälsch-

licherweise) von der Annahme aus, dass Betone 

nahezu gleicher Zusammensetzung eine annähernd 

vergleichbare Leistungsfähigkeit aufweisen; sowohl 

bzgl. der bemessungsrelevanten (mechanischen) 

Kennwerte, als auch hinsichtlich der erzielbaren Dau-

erhaftigkeitseigenschaften.  

Jedoch kann mit diesem Ansatz der kombinierte 

Einfluss der Betonausgangsstoffwahl, der Bauweise 

und der vorherrschenden Umgebungsbedingungen 

nicht angemessen berücksichtigt werden. 

Dagegen stützen sich leistungsbezogene Spezifikati-

onen (performance-based specifications) auf  

bestimmte Leistungsmerkmale bzw. -kriterien ab, die 

spezifisch für bestimmte Anwendungsfälle definiert 

werden. Demnach werden bei leistungsbezogenen 

Ansätzen vielmehr zu erreichende Frisch- und Fest-

betoneigenschaften festgelegt und weniger eine  

bestimmte Betonzusammensetzung vorausgesetzt. 

Somit schließen leistungsbezogene Spezifikationen 

üblicherweise das Abprüfen betreffender Beton- 

eigenschaften sowie die Beurteilung der Prüfergeb-

nisse anhand von vereinbarten Konformitätsanforde-

rungen explizit mit ein. 

Aufgrund der Fortschritte bei der Entwicklung von 

kombinierte Einwirkungen berücksichtigende metho-

dische Prüfkonzepte und -verfahren wird die 

leistungsbezogene „Bemessung“ des Betons und der 

Betonbauwerke ermöglicht und verstärkt in der Praxis 

angewendet.  

Dieser Ansatz bedingt ein Umdenken gegenüber 

der bislang etablierten Nachweisführung, bei der die 

Betonzusammensetzung im Vordergrund steht. Die 

Chancen und Risiken der leistungsbezogenen Spezi-

fikationen gegenüber dem deskriptiven Vorgehen 

gilt es abzuwägen. 
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Der meist verbreitete leistungsbezogene bemes-

sungsrelevante Kennwert ist die Betondruckfestigkeit 

fc, auf die wiederum andere, teils empirische (z.B. fct, 

Ec usw.), teils physikalisch korrekte Bemessungskenn-

werte zurückgeführt werden. Jedoch ist für eine Reihe 

von Fällen, die ausschließliche Berücksichtigung von 

fc als „Leistungsindikator“ für einen bestimmten  

Beton oder für eine Reihe in der Zusammensetzung 

vergleichbarer Betone nicht ausreichend, zumal die 

Beziehung zwischen der Betondruckfestigkeit und 

anderen Betoneigenschaften je nach Zusammen- 

setzung stark schwankt.  

Neben der Betondruckfestigkeit sind auch andere 

bemessungsrelevante Eigenschaften von großer 

Bedeutung für die Praxis, so dass auch diese gerade 

bei zukünftigen, dem Anwendungsfall anpassbaren 

Betonen (tailormade concretes) eingehend betrach-

tet werden müssen. Als Beispiele seien hier insbeson-

dere das elastische und plastische (Langzeit-)Verfor-

mungsverhalten, die Frischbetoneigenschaften im 

Allgemeinen, die thermischen Eigenschaften wäh-

rend und nach der Erhärtung, die zeitliche Festig-

keitsentwicklung, die Duktilität, der Widerstand 

gegen Rissbildung im jungen Beton usw. genannt. 

2 Betonleistungsfähigkeit 

2.1 Definition 

In diesem Abschnitt wird versucht, eine allgemein-

gültige Definition für die Betonleistungsfähigkeit 

(performance-based specifications) herzuleiten, die 

sowohl für die Dauerhaftigkeitsbetrachtung als auch 

bei anderen relevanten Betonkennwerten angewen-

det werden kann, wie sie bspw. mit der Tragwerks-

bemessung in Zusammenhang stehen. Es wird vorge-

schlagen, dass sich „… leistungsbezogene Betonspe-

zifikationen auf die zuvor verbindlich festgelegten 

Betoneigenschaften und/oder die Eigenschaften des 

Betonbauwerks selbst abstützen, welche sich auf die 

benötigte Leistungsfähigkeit des einzelnen Betons 

und/oder Betonbauwerks beziehen und die eine  

Bewertung besonderer Eigenschaften mittels einer 

validierten Prüfung und/oder einer konstitutiven  

Modellierung einschließt. Der Ansatz der leistungs-

bezogenen Betonspezifikationen weicht insofern von 

den klassischen deskriptiven Vorgaben in den Nor-

men ab, da diese die erzielbaren Eigenschaften des 

Betons mit dessen auf Erfahrung gründende Zusam-

mensetzung verbinden“.  

Mit dieser allgemeingültigen Formulierung soll 

deutlich werden, dass für zukünftige Betone, für die 

nur bedingt ausreichende Langzeiterfahrungen vor-

liegen können, eine Möglichkeit der Anwendung 

geschaffen werden kann, ohne dabei die hohen 

Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen in Frage zu 

stellen, wie man sie für genormte „Standardbetone“ 

erwartet. 

2.2 Regelwerke mit leistungsbezogener 

Grundlage 

In jüngerer Zeit wurden leistungsbezogene Bemes-

sungsansätze ohne oder in Kombination mit geeig-

neten Prüfverfahren in erster Linie zur Bewertung der 

Betondauerhaftigkeit für die Expositionsklassen XC, 

XD und XS entwickelt (z.B. über sog. Widerstands-

klassen (RC) zur Sicherstellung der Dauerhaftigkeit in 

EN 206, abgeleitet aus der Lebensdauerbemessung 

nach ISO 16204 oder in [1]) und bspw. in der Schweiz 

(gemäß SN EN 206 in Verbindung mit SIA 262) oder 

in Südafrika (über einen sog. Durability Index 

Approach (DIA)) [2] (vgl. RILEM TC 230-PSC (2016)) 

verbindlich in das jeweilige nationale Regelwerk 

implementiert. Bei diesen Regelungen handelt es sich 

meistens jedoch um die Erweiterung der üblichen 

deskriptiven Ansätze durch einen zusätzlichen leis-

tungsbezogenen Bewertungszusatz. Regelwerke, die 

ausschließlich leistungsbezogene Betonspezifikatio-

nen berücksichtigen, sind vorrangig in Nordamerika 

(ACI in den USA und CSA in Kanada) eingeführt 

worden. Diese wären bspw.: 

 American Concrete Institute (ACI) 329R-14 Report

on performance-based requirements for con-

crete, 2015, ISBN 978-08-703-1974-7

 Canadian Standard Association (CSA) A23.1-09

und A23.2-09 Concrete materials and methods

and concrete construction / methods of test and

standard practices for concrete, 2014

Man muss jedoch einschränkend festhalten, dass die 

leistungsbezogene Betrachtung der Dauerhaftig-

keitseigenschaften von Betonen weitaus komplexer 

ist, als bspw. jene für die Frischbetoneigenschaften 

bzw. die für die bemessungsrelevanten Kennwerte, 

die mit der Tragwerksbemessung im Zusammenhang 

stehen.  

Insbesondere die Bewertung der leistungsbezo-

genen Dauerhaftigkeitseigenschaften steht und fällt 

mit der Bereitstellung allgemeingültiger, anerkannter 

und statisch abgesicherter, verifizierender Prüf- 

verfahren und Modelle, mit denen experimentell 

und/oder numerisch nachgewiesen werden kann, 

dass der für den spezifischen Anwendungsfall erwar-

tete Betonwiderstand erreicht wird [3, 4]. 

Wie bzgl. bemessungsrelevanter Kennwerte 

zukünftiger Betone und deren Abbildung in Regel-

werken perspektivisch verfahren werden könnte, soll 

im folgenden Abschnitt 3 detaillierter beschrieben 

werden. 
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3 Wesentliche bemessungsrelevante 

Kennwerte zukünftiger Betone 

Im Hinblick auf eine Einordnung und Vergleichbarkeit 

der Eigenschaften zukünftiger Betone gegenüber den 

normierten „Standardbetonen“ sollten wesentliche 

Referenzparameter (RP) ermittelt bzw. experimentell 

abgeprüft werden. Hierbei muss darauf geachtet wer-

den, inwieweit die gängigen Prüfverfahren überhaupt 

auf die zukünftigen Betone angewendet werden kön-

nen, um die charakteristischen, bemessungsrelevan-

ten Eigenschaften verifizieren zu können, weichen 

diese doch ggf. hinsichtlich der zeit- und/oder tem-

peraturabhängigen Reaktionskinetik alternativer 

Bindemittel im Wechselspiel mit Betonzusatzstoffen, 

-mitteln und Gesteinskörnungen deutlich von den 

einschlägig geregelten Standardbetonen ab [4]. Hin-

sichtlich der oben erwähnten Referenzparameter 

kann in diesem Zusammenhang bspw. auf DIN EN 

1992-1-1 [5] oder auf das Kapitel 5.1 des fib Model 

Code 2010 [6] zurückgriffen werden, in dem die 

zur Beschreibung eines Betons maßgebenden 

bemessungsrelevanten Kennwerte aufgeführt sind 

(Tabelle 1). 

Tab. 1: Überblick maßgebender, bemessungsrele-

vanter Kennwerte zukünftiger Betone 

Referenz- 

parameter (RP) 

Bemessungsrelevante 

Kennwerte 

Mechanisches 

Verhalten 

Dichte, Druckfestigkeit, 

Zugfestigkeit, Spaltzug-

festigkeit, Biegezugfestig-

keit, Bruchenergie,  

E-Modul, Querdehnzahl 

Last-Verformungs- 

verhalten (Kurzzeit) 

Druck, Zug 

Zeitabhängiges 

Verhalten 

(Kurzzeit, Langzeit) 

Druckfestigkeit, Zugfestig-

keit, E-Modul, Kriechen, 

Schwinden 

Temperaturabhän-

giges Verhalten 

(Kurzzeit, Langzeit) 

Last-Verformung, Tempe-

raturausdehnung, Druck-

festigkeit, Zugfestigkeit, 

Bruchverhalten, E-Modul, 

Kriechen (einschließlich 

transientes Kriechen),  

Relaxation, Schwinden, 

Hoch- und Tieftempera-

turverhalten, Zwang 

Nicht-statisches 

Verhalten 

Ermüdung (Festigkeit, 

Verformung), Effekte aus 

Spannungs- und Verfor-

mungsraten (Anprall, 

Explosion) 

4 Mögliche Berücksichtigung 

leistungsbezogener Spezifikationen 

für zukünftige Betone 

Die Berücksichtigung leistungsbezogener Spezifika-

tion für bemessungsrelevante Kennwerte zukünftiger 

Betone setzt zunächst eine gewisse Systematik  

voraus, wie bspw. anhand geeigneter Prüfungen die 

gewonnenen Ergebnisse bewertet und in ein entspre-

chendes neues Materialmodell implementiert werden 

können. Gegebenenfalls sind aber auch Anpassungen 

oder Korrekturen an bereits vorhandenen Material-

modellen oder Prüfverfahren sinnvoll, die die charak-

teristischen Eigenschaften der zukünftigen Betone 

widerspiegeln, vorausgesetzt, dass die Material- 

modelle und Prüfverfahren überhaupt geeignet sind, 

das spezifische Verhalten der zukünftigen Betone 

ausreichend abzubilden. In diesem Zusammenhang 

sind daher die folgenden Fragen zu stellen: 1. Gibt es 

überhaupt ein geeignetes Prüfverfahren? 2. Kann 

man einen spezifischen Materialkennwert eines zu-

künftigen Betons anhand des geeigneten Prüfverfah-

rens bestimmen und bewerten? und 3. Kann man auf 

ein bereits anerkanntes Materialmodell zurückgrei-

fen? [4]. 

Dies könnte z.B. in einem ersten Schritt anhand 

von vordefinierten Klassen für die wesentlichsten Be-

tonausgangsstoffe Gesteinskörnung (Abschnitt 4.1) 

und Bindemittel (Abschnitt 4.2) erfolgen, die dann 

zukünftig durch weitere gewonnene Daten verfeinert 

werden können, vorausgesetzt, es ist ein belastbarer 

Umfang an reproduzierten Daten bereits vorhanden. 

Da insbesondere die mechanischen, bemessungs- 

relevanten Eigenschaften von aus alternativen Binde-

mitteln hergestellten Betonen teils starken Streuun-

gen unterliegen, ist zu vermuten, dass ggf. erforder-

liche Korrekturfaktoren zunächst konservativ anzu-

setzen sind.  

Mittels der chemischen Zusammensetzung - ins-

besondere bzgl. der Cao-, SiO2- und Al2O3-Gehalte – 

erscheint es jedoch möglich zu sein, die unterschied-

lichen Betonkomponenten vergleichend miteinander 

zu korrelieren. Nachfolgend wir hierzu eine mögliche 

Verfahrensweise vorgeschlagen. 

4.1 Klassifizierung der Gesteinskörnung 

Die folgende Abbildung 1 zeigt eine auf Basis 

einer Literatursichtung ermittelte exemplarische 

Zusammenstellung der chemischen Zusammenset-

zung unterschiedlicher Gesteinskörnungen. Naturge-

mäß unterliegt die chemische Zusammensetzung 

natürlicher Gesteine einer großen Varianz, jedoch 

können diese in zwei maßgebliche Gruppen (Ge-

steinskörnungsklassen, GK-Klasse) eingeteilt werden: 

 Silikatische Gesteinskörnungen (GK-Klasse I)

 Karbonatische Gesteinskörnungen (GK-Klasse II)
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Hinsichtlich zukünftiger Gesteinskörnungen, die 

durch deren chemische Zusammensetzung nicht in 

die oben aufgeführten GK-Klassen I und II eingeteilt 

werden können, ist die Einführung zusätzlicher Klas-

sen möglich. 

Abb. 1: Ternäres Phasendiagram der chemischen 

Zusammensetzung verschiedener Gesteins-

körnungen 

Eine deutliche Anhäufung von entsprechenden Daten 

kann im silikatreichen Bereich des obigen ternären 

Phasendiagramms ausgemacht werden, was eine ein-

deutige Unterscheidung zwischen einzelnen 

Gesteinskörnungsarten schwierig macht. Eine zusätz-

liche Differenzierung kann bspw. über ein sog. TAS-

Diagramm (Total-Alkali-Silika-Diagramm) erreicht 

werden (Abb. 2). Das TAS-Diagramm basiert auf der 

Unterscheidung des Alkaligehalts (Na2O und K2O) 

und des SiO2-Gehalts und ermöglich eine zusätzliche 

Unterscheidung von Gesteinskörnungen in eine sog. 

alkalische und subalkalische Kategorie (Abb. 2). 

Abb. 2: Beispielhafte Darstellung der chemischen 

Zusammensetzung von Gesteinskörnungen 

mittels eines TAS-Diagramms 

Eine solche Einteilung ist auch hinsichtlich der Bewer-

tung des Verhaltens einer Gesteinskörnung in einer 

hochalkalischen Umgebung, z.B. in der Porenlösung 

zementärer oder alternativer Bindemittel (SCM, 

alkalisch-aktivierte Bindemittel oder Geopolymere) 

hilfreich [7] und sollte gerade im Hinblick auf die 

bemessungsrelevanten Kennwerte zukünftiger 

Betone beachtet werden. 

4.2 Klassifizierung der Bindemittel 

Für die Bindemittelklassifizierung kann die nachfol-

gende Abbildung 3 herangezogen werden [8]. Sie 

zeigt die chemische Zusammensetzung für eine 

Reihe von Zementen (CEM I bis CEM IV nach 

DIN EN 197-1), Zementersatzstoffen (SCM – Supple-

mentary Cementitious Materials) und sonstige alter-

native Bindemittel. Zusätzlich sind zur Orientierung 

die inerten Gesteinsmehle aus Quarz und Kalkstein 

aufgeführt. 

Abb. 3: Chemische Zusammensetzung verschiede-

ner Bindemittel nach [8] 

Vergleichbar wie bei der Herangehensweise für die 

Gesteinskörnung können auch für die unterschiedli-

chen Bindemittel entsprechende Klassen (Bindemit-

telklassen – BM-Klassen) definiert werden (Abb. 4). 

Abb. 4: Mögliche Klasseneinteilung für Bindemittel 

anhand der chemischen Zusammensetzung 

Anhand der oben vorgeschlagenen Klasseneinteilung 

ergeben sich die folgenden BM-Klassen: 

 Portlandzemente (BM-Klasse I)

 Zementersatzstoffe (SCM) (BM-Klasse II)

 Ca-reiche Bindemittel (z.B. alkalisch-aktivierte

Bindemittel, AAB) (BM-Klasse III)

 Ca-arme Bindemittel (z.B. Geopolymere, GP)

(BM-Klasse IV)

 Al-reiche Bindemittel (z.B. Tonerdeschmelzze-

mente) (BM-Klasse V)
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In Tabelle 2 wird eine weitere Unterteilung der Binde-

mittel aufgrund der chemischen Zusammensetzung 

vorgenommen. Insgesamt kann die BM-Klassenein-

teilung durch weitere zukünftige Bindemittel erwei-

tert werden. 

Tab. 2: Klassifizierung der Bindemittel bzgl. der che-

mischen Zusammensetzung (M.-%) 

BM-Klassen 

I II III IV V 

CaO 

+ 

MgO 

58,9 

bis 

75,4 

47,4 

bis 

67,4 

0,1 

bis 

55,5 

0,1 

bis 

27,3 

16,5 

bis 

49,4 

Al2O3 

+ 

Fe2O3 

4,1 

bis 

13,0 

7,8 

bis 

19,3 

7,8 

bis 

53,9 

23,5 

bis 

48,5 

47,4 

bis 

82,4 

SiO2 

18,7 

bis 

27,9 

23,7 

bis 

34,1 

26,4 

bis 

66,7 

36,8 

bis 

66,7 

0,3 

bis 

7,9 

Um insbesondere neue, alternative Bindemittel trotz 

der teils nicht vorhandenen Langzeiterfahrungen eine 

schnellere Anwendung in der Praxis zu ermöglichen, 

werden oft auf Basis eines sog. semi-leistungs- 

bezogenen Nachweises auf internationaler Ebene 

Festlegungen getroffen. Hierbei steht vor allem die 

Vergleichbarkeit mit Bindemitteln und Betonen klas-

sischer, deskriptiver Zusammensetzung im Vorder-

grund [9, 10, 11, 12, 13].  

4.3 Kopplung der GK- und BM-Klassen mit 

Prüfverfahren und Materialmodellen 

Mittels der in den Abschnitten 4.1 und 4.2 vorgestell-

ten Klassifizierungen für Gesteinskörnungen und Bin-

demittel wird die Möglichkeit geschaffen, die bemes-

sungsrelevanten Kennwerte zukünftiger Betone als 

Funktion der Zeit und Temperatur auf Basis von  

bereits existierenden Prüfverfahren und Material- 

modellen grundsätzlich einzuordnen. Im Idealfall sind 

die Prüfverfahren und Materialmodelle auf die  

zukünftigen Betone übertragbar, so dass keine  

gesonderte Anpassung der Regelwerke erforderlich 

ist, sondern diese nur um eine bestimmte Gruppe  

zukünftiger Betone – entsprechend der stofflichen 

Zusammensetzung bspw. auf der Grundlage der vor-

gestellten GK- und BM-Klassen - ergänzt werden 

müssen (vgl. Tabelle 3a).  

Zeigen jedoch an zukünftigen Betonen experi-

mentell ermittelte Eigenschaften oder im Umgang 

mit dem Prüfverfahren Auffälligkeiten bzw. deutliche 

Abweichungen, so sind gesonderte Überlegungen 

anzustellen, bis hin zum Verwerfen des Prüfverfah-

rens bzw. der Entwicklung eines eigenen Material-

modells (vgl. Tabelle 3b).  

Generell wird für zukünftige Betone erwartet, dass 

bzgl. der bemessungsrelevanten Kennwerte eher von 

sog. „Betonsystemen“ gesprochen werden muss, für 

die spezifische und nur bedingt verallgemeinerbare 

Materialmodelle abgeleitet werden können und sich 

somit deutlich von den normativ festlegten Bemes-

sungsansätzen, wie sie bspw. für Normal-, Leicht- und 

hochfesten Beton vorhanden sind, unterscheiden 

werden. Folgende zwei Beispiele sollen dies verdeut-

lichen. 

Tab. 3a: Beispiel für die Kopplung der BM- und GK-

Klassen anhand des Referenzparameters der 

mittleren Druckfestigkeit fcm 

RP 
BM 

I 

BM 

II 

BM 

III 

BM 

IV 

BM 

V 

GK 

I 

fcm + + +  + Q 

mit: + Druckfestigkeitsklasseneinteilung nach 

DIN EN 206-1 und Prüfung nach DIN EN 

12390-3 ist anwendbar für Betone unter 

Verwendung von Bindemitteln der Klassen 

BM I, II, III und V sowie einer Gesteinskör-

nung der Klasse GK I (Quarz). 

 Druckfestigkeitsklasseneinteilung nach

DIN EN 206-1 ist grundsätzlich anwend-

bar, jedoch Prüfung nach DIN EN 12390-3

ist nur bedingt anwendbar (Wasserlage-

rung ist zu vermeiden, bei Trockenlage-

rung ist ein Austrocknen der Prüfkörper zu

vermeiden) für Betone unter Verwendung

eines Bindemittels der Klasse BM IV sowie

einer Gesteinskörnung der Klasse GK I

(Quarz).

Tab. 3b: Beispiel für die Kopplung der BM- und GK-

Klassen anhand des Referenzparameters der 

zeitlichen Entwicklung der mittleren Druck-

festigkeit fcm(t) 

RP 
BM 

I 

BM 

II 

BM 

III 

BM 

IV 

BM 

V 

GK 

I 

fcm(t) +  - -  Q 

mit: + Beiwert cc(t) nach DIN EN 1992-1-1, Glei-

chung 3.1, ist anwendbar für Betone unter 

Verwendung eines Bindemittels der Klasse 

BM I sowie einer Gesteinskörnung der 

Klasse GK I (Quarz). 

 Beiwert cc(t) nach DIN EN 1992-1-1, Glei-

chung 3.1, ist grundsätzlich anwendbar für

Betone unter Verwendung von Bindemit-

tel der Klassen BM II und V und einer

Gesteinskörnung der Klasse GK I (Quarz).

Eine Abschätzung der zeitlichen Entwick-

lung der Druckfestigkeit ist grundsätzlich

möglich.
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- Beiwert cc(t) nach DIN EN 1992-1-1, Glei-

chung 3.1, ist nicht anwendbar für Betone 

unter Verwendung von Bindemitteln der 

Klassen BM III und IV sowie einer Gesteins-

körnung der Klasse GK I (Quarz). Der  

Beiwert cc(t) zur Berücksichtigung der  

Zementart, Lagerungstemperatur und  

-bedingungen überschätzt die zeitliche 

Druckfestigkeitsentwicklung in Abhängig-

keit des Ca-Gehalts des Bindemittels teils 

deutlich und sollte gesondert experimen-

tell ermittelt werden. Ein modifiziertes  

Materialmodell ist zu entwickeln. 

 

Eine solche Kopplung ist letztendlich für alle in  

Tabelle 1 aufgeführten Referenzparameter (RP) bzw. 

alle bemessungsrelevanten Kennwerte möglich, setzt 

jedoch voraus, dass bestätigt werden konnte, dass 

das zugrundeliegende, jeweilige Prüfverfahren für die 

Kombination aus Bindemittel- und Gesteins- 

körnungsklasse und somit für die Verifizierung der 

charakteristischen Eigenschaften zukünftiger Betone 

grundsätzlich geeignet ist. 

5 Zusammenfassung 

Wie der Betonbau sich insgesamt stark im Umbruch 

befindet, so unterliegen auch die hierfür gültigen  

Regelwerke und Normen einem ständigen Anpas-

sungs- und Fortschreibungsprozess. Im Rahmen  

dieses Beitrags sollte gezeigt werden, wie sich  

momentan für nichtgeregelte, aber für die Praxis  

bereits schon heute hochinteressante, zukünftige  

Betone insbesondere die bemessungsrelevanten 

Kennwerte ggf. bewertet und somit bedarfsgerecht 

anhand eines leistungsbezogenen Nachweiskonzepts 

angewendet werden könnten.  

Mit den angeführten Performance-Ansätzen wer-

den die Ziele verfolgt, Anregungen für alternative  

Bewertungs- und Bemessungskonzepte für zukünf-

tige Betone zu geben sowie einen möglichen Weg 

aufzuzeigen, wie die Implementierung bislang nicht-

geregelter Betone in die Normen ermöglicht werden 

könnte. Letztlich soll der Beitrag auch zur Erhöhung 

der Akzeptanz für neue, innovative betontechnologi-

sche Entwicklungen beitragen. 
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Anforderungen an das Bauen der Zukunft aus Sicht eines 

Generalunternehmers – oder: Die Gestaltung der Bebauten 

(Um)Welt 

Norbert Pralle und Franz-Josef Klager 

Zusammenfassung 

Die Bauwirtschaft ist volkswirtschaftlich von enormer Bedeutung, besonders wenn die Immobilien- und Zuliefer-

wirtschaft eingerechnet wird. Sie prägt unsere gesamte Umwelt, d.h. auch Fauna und Flora und damit die Le-

bensgrundlage für uns Menschen. Der für das Bauen aufgewendete Ressourcenverbrauch nimmt weltweit inzwi-

schen bedenkliche Ausmaße an. Ein weiteres Merkmal der Bauwirtschaft ist ihre industrielle Ineffizienz, vergli-

chen mit der Produktivität stationärer Industrien. Auch wenn der Bausektor als innovationsträge gilt, kann er sich 

dem Sog der technologischen Entwicklungen nicht entziehen. Zahlreiche internationale Studien sehen in den 

digitalbasierten Informations- und Kommunikationstechnologien den Schlüssel zu einem effizienteren, hochwer-

tigeren und wirtschaftlicheren Bauen. Zentrales Merkmal dabei sind die Möglichkeiten, die meisten Vorgänge zu 

messen, den Bauteilen und -stoffen Informationen zuzuschreiben, die zu gegebener Zeit, bei Einbau auf einer 

Baustelle, beim Rück- oder Umbau nach der Nutzungsphase ausgewertet werden können. Hierbei kommt der 

Planungsphase eine größere Bedeutung als bisher zu: Im Front-loaded Design sind die Optionen der späteren 

Nutzung vorwegzunehmen. Dabei sehen wir eine zunehmende Integration von Funktionalität bei Materialien, 

Bauteilen, Gebäuden. Bauen wird zunehmend systemisch im Lebenszyklus gedacht werden müssen; nicht nur bei 

Bauobjekten, sondern von Stadtvierteln. Altbauten werden von Neubauten energetisch versorgt werden, wäh-

rend sie mit ihrer Geschichte das Leben in den Städten prägen. Entsprechend verändern sich die Aufgaben von 

Planern, Bauingenieuren, auch der Bürger. Die Aufgaben, die sich aus dem augenscheinlich unausweichlichen 

Trend des Systemischen ergeben, lassen sich nur durch neue Formen der Zusammenarbeit stemmen. Daher lau-

tet die Zukunft des Bauens: Partnerschaft. 

 

1 Anteile und Anwendungsbereiche 

bewährter Zemente 

Mühelos überqueren wir in der heutigen Zeit tiefe 

Täler, gleiten durch Berge, fahren selbstverständlich 

entlang vielspurigen Autobahnen, die sich in Stapeln 

kreuzen, werden durch riesige Gebäudekomplexe 

hindurch bewegt ohne die Witterung wahrzu-

nehmen, schweben in Kabinen in große Höhen, 

schauen aus gläsernen Wänden auf Millionenstädte 

hinab. Immer mehr Menschen arbeiten und wohnen 

in Gebäuden von hunderten Metern Höhe, wechseln 

mit enormer Geschwindigkeit ihre Standorte über 

Länder und Kontinente hinweg.  Auch wirtschaftlich 

ist der Bausektor von zentraler Bedeutung: So sind 

allein 10% des Bruttoinlandproduktes der Europäi-

schen Union ausschließlich Bauinvestitionen zuzu-

rechnen, weltweit sind es etwa 13%. Der Bausektor  

schafft grundlegende Infrastrukturen zum Wohnen 

und Arbeiten, worauf andere Wirtschaftszweige 

angewiesen sind, um ihre Kraft entfalten können. 

Diese Welt wurde über große Zeiträume hinweg 

erbaut – und wird täglich erweitert und erneuert. 

Nun steht der Bausektor vor großen Aufgaben:  Die 

zunehmende Migration, ein allerorten wachsender 

Anteil der „Silver Generation“ an der Gesamtbevöl-

kerung mit entsprechenden Bedürfnissen an das 

Wohnen und Leben sowie die Landflucht erhöhen 

den Bedarf an bezahlbarem Wohnraum in den  

Metropolen auf allen Kontinenten. Neue Straßen 

und Metrolinien sind zu bauen und in die Jahre 

gekommene Infrastrukturnetze in Europa und Nord-

amerika wollen modernisiert sein – das sind nur 

wenige Beispiele, weshalb gesteigerte Investitionen 

in den Bausektor in den nächsten Jahren erwartet 

werden [1].  

So erfreulich diese Aussicht aus rein ökonomi-

scher Perspektive scheinen mag. Vor den Auswir-

kungen auf die Umwelt und damit den langfristigen 

Auswirkungen auf die Lebensgrundlage des  

Menschen dürfen wir den Blick nicht verschließen. 

Die Bauwirtschaft ist der größte Verbraucher von  

 



14. Symposium Baustoffe und Bauwerkserhaltung 
 

 82 

stofflichen Ressourcen und nicht nachwachsenden 

Rohstoffen. 50% der weltweiten Stahlproduktion 

und jährlich 3 Milliarden Tonnen Rohstoffe werden 

für Bauprojekte aufgewendet [15]. Auch bezüglich 

des Energieverbrauchs und CO2-Emissionen nimmt 

der Sektor vorderste Plätze unter den Top-

Verbrauchern ein. Der Gebäudesektor verantwortet 

ca. ein Drittel des weltweiten Endenergieverbrauchs. 

Legt man die Primärenergie zugrunde, sind 40% der 

gesamten CO2-Emissionen diesem Sektor zuzu-

ordnen [16]. 

Allein ca. 6% der globalen CO2-Emissionen rüh-

ren aus der Zementherstellung [17], mehr als durch 

die gesamte Luftfahrt [18]. Das meiste davon ent-

weicht infolge des chemischen Prozesses. 2016 

wurden ca. 34 Milliarden Tonnen Beton produziert, 

ca. 1000 Tonnen pro Sekunde. Von dieser Menge 

kann eine Mauer um den Äquator erstellt werden, 

über 2 Kilometer hoch [19]. Unvorstellbare Mengen 

von Zuschlagstoffen, wie Sand und Kies sind hierfür 

jährlich erforderlich, Tendenz steigend. Weltweit 

sind diese Rohstoffe zwar in großen Mengen  

vorhanden; deren Beschaffung wird zunehmend 

kostspieliger mit besonders besorgniserregenden 

Auswirkungen auf marine Ökosysteme [20],[21]. 

2 Bauen hat traditionell eine geringe 

Produktivität - noch 

Bislang hatte der technologische Fortschritt eher 

langsam Eingang in den Bausektor gefunden. Mit 

dem Resultat, dass dessen Produktivität in den ver-

gangenen 50 Jahren nicht nur nicht mit den statio-

nären Industrien hat mithalten können, sondern 

absolut abgenommen hat [2],[3]. Diese geringe 

Produktivität des Bausektors im Vergleich zu ande-

ren Industrien hat vielschichtige Gründe.  

Das Baugeschäft zeichnet sich durch eine ausge-

prägte Projektbezogenheit aus. Darüber hinaus sind 

technische, logistische, kaufmännische sowie  

behördliche Anforderungen mit zahlreichen und 

wechselnden Beteiligten zu erfüllen. Bauherren, 

Planer, Ausführende, Lieferanten, Nachunternehmer, 

Nutzer, Behörden, Anwohner – alle möchten gehört 

sein was wiederrum die typische regionale Verbun-

denheit des Baugeschäfts begründet. Planungsän-

derungen nach Baubeginn sind keine Seltenheit und 

bei Straßenbauprojekten bewegt sich die Produkti-

onsstätte in den meisten Fällen „unter rollendem 

Rad“. Jeder Eingriff in das Erdreich sorgt nicht selten 

trotz gründlicher Baugrunduntersuchungen für 

Überraschungen. Damit ändern sich die Randbedin-

gungen häufig und schnell. Das führt dann auch mal 

dazu, dass die Ausführung begonnen wird, obschon 

die Planung noch nicht fertig ist – „baubegleitende 

Planung“ heißt es dann. Entsprechend vielseitig,  

ad-hoc und unübersichtlich ist mit derart vielen 

Schnittstellen meist der Umgang mit den für  

Entscheidungen erforderlichen Informationen. Das 

Ausmaß des Informationsverlustes nimmt mit der 

Anzahl der Schnittstellen zu. Beispielsweise entsteht 

an der Schnittstelle zwischen Bauphase und Inbe-

triebnahme ein großes Defizit. Für die Auftraggeber-

schaft bedeutet dies bei Korrekturen und Sanierun-

gen die aufwendige Wiederbeschaffung von Infor-

mationen, die bislang nirgendwo zentral gesammelt 

worden waren. 

Gerade wegen dieser Unwägbarkeiten sind sehr 

erfahrene Projektbeteiligte wesentlich für die erfolg-

reiche Projektausführung. Daher ist im Baugeschäft 

der Anteil impliziten Know-hows besonders aus-

geprägt, was einen intensiven, unmittelbaren und 

persönlichen Austausch erfordert – und weiter  

fördert. Das erklärt die noch weitverbreitete analoge 

Steuerung von Baustellenprozessen. Dass Material-

transporte mit Strichlisten erfasst und mit papiernen 

Lieferscheinen abgerechnet werden. Dass Sicher-

heitsbegehungen noch händisch protokolliert und 

abgelegt werden. Dass Bewehrungsabnahmen viel 

Zeit in Anspruch nehmen, weil Formulare ausgefüllt  

und abgelegt sein wollen. Dass die Anzahl der erfor-

derlichen Walzenüberfahrten zur Verdichtung von 

Straßenasphaltbelägen zuweilen noch per Handzei-

chen kommuniziert werden. Dass die Disposition 

von Mensch und Maschine sehr häufig noch mit 

Listen gesteuert wird. Diese Merkmale erzwingen 

förmlich ein sequenzielles Handeln der Projektbetei-

ligten. Planungs- und Baufirmen, Lieferanten und 

Nachunternehmer werden nacheinander beauftragt. 

 

Abb. 1: Bauen heute - in der Lebenszyklus-

darstellung 

Abbildung 1 illustriert die wesentlichen Merkmale, 

wie heute meist noch gebaut wird, im Kontext des 

Lebenszyklus‘ schematisch. In jedem Geschäftsfeld 

werden projektweise Bauobjekte errichtet. Selbst der 

Informationsaustausch zwischen den Gewerken 

innerhalb eines Projekts hängt häufig von Einzelper-
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sonen oder der individuellen Organisation ab. In 

jedem Lebenszyklusabschnitt ist Energie erforder-

lich, die als Emissionen in die Umwelt gelangen. Je 

nach Wertschöpfungstiefe der Bauunternehmung 

werden Baustoffe veredelt, Bauteile beschafft - und 

durch das Bauunternehmen im Konzert mit den 

Planern, Nachunternehmern und Lieferanten  

zusammengesetzt. Die dafür erforderlichen Informa-

tionen werden meist bilateral und projektbezogen 

verteilt und abgelegt. Das Projekt-Knowhow des 

Zusammenführens ist damit in der Regel implizit, die 

Informationen siloartig bei den Beteiligten verteilt 

und damit oft mehrfach und nicht verknüpfbar  

abgelegt. Alles Merkmale, die eine nahezu sequenti-

elle Herstellung von Bauwerken fördert. 

3 Die Verheißung vernetzender 

Technologien  

Die augenblickliche und grenzenlose Kommunikati-

on – ermöglicht durch eine nicht zu versiegen schei-

nende Innovationskraft der Informationstechnolo-

gen – sowie der radikale Preisverfall für Rechner- 

und Speicherkapazitäten verändern maßgeblich 

sämtliche industrie- und damit produktionsbezoge-

nen Prozesse. Sensoren sind inzwischen so klein, 

handlich und robust geworden, dass unsere gesam-

te Umwelt damit bestückt werden kann. Und damit 

auch die bebaute Welt, die wir als Baukonzern mit-

gestalten. Initiativen wie „Planetary Skin“ von Cisco 

oder Hewlett Packards „Central nervous system for 

the Earth (CeNSE)“ kündigen unter dem Begriff des 

„smart dust“ Millionen weiterer an das Internet  

angeschlossener Sensoren an [4]. Deren Datenströ-

me, geführt über das Internetprotokoll IPv6,  

das mehrere Tausend Internetadressen auf jeden 

Quadratmeter der Erdoberfläche ermöglicht und 

verknüpft über den künftigen 5G-Telekom-

munikationsstandard, werden zukünftig eine wahr-

nehmende Umgebung schaffen – wir sprechen vom 

Beginn des kognitiven Zeitalters [5]. Aufgrund der 

enormen Leistungsfähigkeit der datenverarbeiten-

den Zwischen- und Endgeräte stehen daher nahezu 

beliebige Informationen an jedem Ort und zu jeder 

Zeit sofort bereit – und ermöglicht aus technologi-

scher Sicht eine bisher nicht dagewesene Art der 

Zusammenarbeit zwischen zahlreichen Personen 

und gar Gruppen über beliebige Standorte hinweg. 

Mittels hochgradiger Visualisierungstechnologien 

können damit komplexe Vorgänge dargestellt und 

vermittelt werden, die sich ein Mensch sonst kaum 

mehr vorstellen vermag. 

Diese technologischen Möglichkeiten beschleu-

nigen nicht nur die Verarbeitung von Daten und 

Informationen. Das große prognostizierte Potenzial 

zur deutlichen Steigerung von Produktivität, Wert-

schöpfung sowie der Qualität im Bausektor [2], [6], 

[7], [8] wird auch durch die enormen Fortschritte bei 

mobilen und (teil)-autonomen und code-

gesteuerten Produktionsmöglichkeiten erwartet, 

welche durch die verknüpfenden Informations- und 

Kommunikationsmöglichkeiten nun möglich werden. 

4 Das Bauwerk – ein Produkt über den 

Lebenszyklus gedacht 

Diese neuen Möglichkeiten zur Herstellung und des 

Betriebes von Bauobjekten erfordern einen neuen 

Ansatz der Planung. Vor etwa 30 Jahren begannen 

Architekten mit CAD die ersten 3-D-Zeichnungen. 

Daraus entwickelte sich zunächst das Building  

Information Modelling, bekannt unter dem Akronym 

BIM. Inzwischen werden an das 3-D-

Geometriemodell Informationen zu Materialien, 

Kosten, Terminen etc. verknüpft, was auch als „5D“ 

Eingang in die BIM-Szene gefunden hat – und BIM 

zum Building Information Management hat werden 

lassen.  

Das modellbasierte Arbeiten mit BIM ist deshalb 

so mächtig, weil der Mensch visuell aufbereitete 

Informationen, v.a. wenn verknüpft mit vertrauten 

Objekten, wie der dreidimensionalen Darstellung 

eines Gebäudes, rasch aufnehmen und verarbeiten 

kann. Was bisher nur erfahrenen Planern vorbehal-

ten war, aus zweidimensionalen, mit kryptischen 

Symbolen verzierten Plänen, aus Schnitten, Grund-

rissen und zahlreichen Ansichten kraft ihres Vorstel-

lungsvermögens im Geiste ein Bauwerk entstehen zu 

lassen, kann dieses nun mittels der digitalen Werk-

zeuge von allen Beteiligten und vor allem ohne 

Informationsverlust gesehen werden. Auch von 

denjenigen, deren dreidimensionale Abstraktions-

fähigkeit geringer ausgeprägt ist. 3D-Darstellungen 

existierten zwar schon seit jeher – als physikalische 

Modelle -  in erster Linie zu Visualisierungszwecken 

für den Bauherrn in der Entwurfsphase, hatten  

jedoch meist eher den Charakter abstrahierter 

künstlerischer Darstellungen und waren daher für 

Planungsänderungen während des Projektverlaufes 

nicht geeignet.  

Im Idealfall ermöglichen BIM-basierte Entwürfe 

den Baubeteiligten, an einem virtuellen (oder digita-

len) Zwilling Änderungen, Varianten, Sanierungen 

und Ausbauten von der technischen Planung über 

die Erstellung von Leistungsverzeichnissen und 

Materiallisten bis hin zu den damit verbundenen 

Kosten nachvollziehbar vorwegzunehmen. Somit 

rückt eine im Bau schon lang angestrebte Kosten-, 

Planungs- und Terminsicherheit in greifbare Nähe. 

Informationslücken und Kollisionen in den einzelnen 

Fachbereichen und Disziplinen können dann recht-

zeitig identifiziert und teure Planungs- und Abstim-

mungsfehler vermieden werden. Insbesondere in der 

Baubranche mit Gewinnmargen im niedrigen ein-

stelligen Bereich – zum Vergleich: im Autobau liegt 

sie bei 10 %, bei Software sogar bei 33 % – kann das 
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hinsichtlich des wirtschaftlichen Erfolgs des Projekts 

entscheidend sein.  

Dieser Ansatz erzwingt immer mehr Entschei-

dungen an den Anfang des Bauprojektes – auf die 

Planung. Die Baubeteiligten, allen voran Auftragge-

ber und Auftragnehmer legen dann im „front-

loaded design“ die Randbedingungen und Vorge-

hensweise fest. Und in die Zukunft blickend: für den 

gesamten Lebenszyklus des Bauwerks. Entsprechend 

ist eine Abstimmung zwischen allen Beteiligten vom 

Zeitpunkt der Projektkonzeption erforderlich. Part-

nerschaftsmodelle, bei der Auftraggeber und Aus-

führende mit offenen Visier miteinander kooperie-

ren, werden von der modellbasierten Arbeitsweise 

profitieren.  

Abb. 2: Lebenszyklusdarstellung „Bauen von 

 morgen“. 

Abbildung 2 illustriert schematisch im Lebenszyklus, 

wie die „Bebaute (Um)Welt von morgen“ miteinan-

der vernetzt sein wird. In jedem Geschäftsfeld wer-

den nach wie vor Bauobjekte projektweise errichtet. 

Die Planung ist umfassender, auch Aspekte aus dem 

späteren Betrieb fließen detailliert ein. Daten und 

Informationen aus unterschiedlichen Projekten kön-

nen ausgewertet werden, auch über Geschäftsfelder 

hinweg. Baustoffe und Bauteile werden auf Ihre 

Funktionalität im gesamten Lebenszyklus hin bewer-

tet. Aspekte der Kreislaufwirtschaft können berück-

sichtigt und bewertet werden. Selbst im Betrieb sind 

Objekte aus unterschiedlichen Geschäftsfeldern 

miteinander auf einer Datenbasis miteinander 

verknüpft. Brücken- und Tunnelstände werden 

überwacht, Gebäude werden bedarfsweise und 

witterungsabhängig mit erneuerbarer Energie ver-

sorgt - und versorgen selber z.B. Elektrofahrzeuge. 

Das Know-how von Bauprojekten ist explizit auf 

Datenbanken vorhanden und lässt sich z.B. über 

einen Big Data Ansatz auswerten. 

5 Bedeutung für die bebaute Umwelt 

Die Frage ist nicht nur, wie diese Entwicklungen 

unsere tägliche Bautätigkeit beeinflussen, sondern 

welche Systemlösungen entwickelt werden können, 

die einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft schaf-

fen. Und welche Geschäftsmodelle sich daraus erge-

ben – und welche Marktteilnehmer diese erfolgreich 

entwickeln. 

Fahrzeuge und Gebäude oder Fahrzeuge und 

Straßen werden zum gegenseitigen Nutzen in nahe-

zu Echtzeit vernetzt. Zustände, seien es Gebrauchs-

zustände von Brücken oder die eisbedingte Rutsch-

gefahr auf Fahrbahnen, können inzwischen mittels 

des Internets der Dinge autark erkannt werden und 

entsprechende Mitteilungen an Wartungsdienste 

auslösen. Die Sensorik im Fahrzeug überwacht nicht 

nur dessen Zustand, sondern erfasst jede 

Bodenunebenheit. Damit können Straßenzustände 

kontinuierlich kartiert werden, analog der via App 

angezeigten Verkehrsdichte. Die präventive Wartung 

könnte aus technischer Sicht dann auch für Straßen 

möglich sein. 

6 Bedeutung für die Bauindustrie 

All diese Entwicklungen werden sich auch auf die 

Bautätigkeit auswirken und damit auf die Beteiligten 

und deren Expertise. Branchenübergreifende Koope-

rationen ermöglichen einerseits die Erschließung 

neuer Märkte, locken andererseits neue Marktteil-

nehmer, wie das Beispiel Google bei der Gebäude-

automation oder bei der Einführung des fahrerlosen 

PKW beweist. Auch in der Bauwirtschaft werden 

neue Geschäftsmodelle entwickelt, wie die Rhom-

berg-Tochter CREE [22] oder das Unternehmen 

katerra [23] zeigen. Deutlich wird: Systemlösungen 

mit konkretem Nutzen für Kunden und Gesellschaft 

stehen im Vordergrund. Ideale Anwendungsfelder in 

der Bauwelt sind bezahlbares Wohnen in nachhalti-

gen Bezirken in der Stadt von morgen [12].  

Aus Sicht eines großen, international agierenden 

Generalunternehmers, der in zahlreichen Geschäfts-

feldern des Bauwesens tätig ist, erwachsen aus die-

sen Randbedingungen für den Bausektor im Allge-

meinen und die Bauindustrie im Besonderen erwei-

terte und auch neue Aufgaben, die sich ergeben aus: 

 dem Wunsch von Bauherren, infolge der unauf-

haltsamen Verbreitung von immer leistungsfähi-

geren Planungs-, Bemessungs- und Produkti-

onswerkzeugen sehr komplexe, nie zuvor dage-

wesene (Groß)Projekte in immer kürzeren Bau-

zeiten zu realisieren
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 den Möglichkeiten neuartiger Instrumente, wie

Drohnen, mit denen Dach- und Fassadenabnah-

men im Industriebau rasch und beliebig detail-

liert erledigt oder Vermessungsarbeiten im Stra-

ßen- und Erdbau sehr viel schneller und genauer

als bisher durchgeführt werden können

 der Notwendigkeit heraus, nachhaltiger bauen

zu müssen, das Recycling von Bauteilen und

Baustoffen in nennenswerten Mengen zu erhö-

hen, neuartige Materialien wie Faserverbundstof-

fe oder Kompositmaterialien verarbeiten zu kön-

nen

 der Anforderung heraus, die umfassende Um-

nutzung von Bauwerken zu realisieren, denn die

Nutzungszyklen werden immer kürzer. Bemessen

werden Gebäude häufig auf 30 Jahre; wobei die

Rohbauten auch weit über 100 Jahre stand-

hielten ...

 Dem Erfordernis heraus, IT-Architekturen und -

Infrastrukturen bereitstellen zu müssen, um das

angestrebte Ausmaß der multilokalen Zusam-

menarbeit zwischen den Baubeteiligten zu etab-

lieren

 der Flut – bedingt durch die Start-Up-Szene -

von immer mehr auf dem Markt erscheinenden

Softwareapplikationen, die sich vielfältiger Auf-

gaben im Bauwesen annehmen, wie Disposition

von Mensch, Maschine und Material, zum Moni-

toring von Einbauleistungen und – fortschritte

u.v.m.

 Der Notwendigkeit, eine Datenhaltung zu

beherrschen, die mit großen Daten- und Infor-

mationsmengen aus zahlreichen und unter-

schiedlichen Software-Applikationen (und damit

Formaten) gespeist wird

 Der Beschäftigung mit der rasanten Entwicklung

der Robotik, mittels derer autonom agierende

Roboter Arbeitsfortschritte in Gebäuden, Lager-

bestände oder Mängel automatisch erfassen

können oder beim Gebäudebetrieb assistieren

[10]. Dort können sie Innenräume scannen, bei

der Navigation in Gebäuden das Auffinden von

Revisionsöffnungen anhand von 3D-

Gebäudeplänen unterstützen, Betriebszustände

mittels der im Gebäude eingebetteten Sensorik

abfragen sowie die fallspezifischen Unterlagen

bereitstellen, damit die angeforderten War-

tungsarbeiten rasch und fehlerfrei erledigt

werden können.

 Der Entwicklung des 3D-Drucks für das Bauwe-

sen. Von der additiven Fertigung, die mörtelt

und mauert, bis zum Schweißen verschiedener

Stähle. „Gedruckt“ werden können inzwischen

zahllose Materialien. Für den Bausektor sind

Kompositmaterialien, Mörtelgemische, Stahl und

Harze bedeutsam. Damit eröffnet die skalierbare

Robotik dem Bauwesen neue Optionen.

 Den Möglichkeiten neuartiger Werkzeuge für die

gewerblichen MitarbeiterINNEN, wie z.B. Exoske-

lette, welche die Leistungsfähigkeit bei schweren

Arbeiten erhöhen und diese in Bau-Cyborgs

verwandeln [9].

 Den ersten erfolgreichen Pilotanwendungen im

Straßenbau, bei der erstmals in Deutschland im

Zuge der Cloud-gestützten Prozessoptimierung

in einem Straßenbauvorhaben autonom fahren-

de Walzen getestet wurden [11].

 Der Möglichkeit, mit sensorbestückte Arbeits-

kleidung, Helmen und Baumaschinen nicht

zuletzt die Menschen auf Baustellen besser

geschützt; lassen die unmittelbar Beteiligten

schneller erkennen, ob sich jemand in einem

Gefahrenbereich bewegt.

 strenger werdenden Auflagen an den Ressour-

cenverbrauch für interne Prozesse, wie Treibstoff

für die Baumaschinen und Fahrzeuge, Kohle-

staub und Gas für den Betrieb der Asphaltmisch-

anlagen.

 der zunehmenden Erwartung, aufgrund all dieser

technologischen Mittel, die geplante Qualität

selbstverständlich abzuliefern

 dem Spannungsbogen zwischen den rasch ver-

änderten Randbedingungen und den bestehen-

den Ausschreibe- und Vergaberichtlinien, bei

denen der Preiswettbewerb noch im Vorder-

grund steht.

Das sind nur einige prominente Beispiele für Aufga-

ben, die eine erhöhte Komplexität bei Bauprojekten 

und Betrieben von Bauobjekten widerspiegeln und 

demonstrieren, dass digitale Daten das Bauen 

bereits stark verändern. Für die eine entsprechende 

Expertise aufgebaut werden muss, mit Berufsbildern, 

wie sie vor wenigen Jahren noch gar nicht existier-

ten. Wobei angenommen wird, dass sämtliche rele-

vante Informationen in naher Zukunft digitalisiert 

verfügbar sein werden. Nicht nur aktuelle Informati-

onen, sondern auch historische, bislang analog 

erstellte und archivierte Daten und Informationen. 

Und auch neuartige Daten, die bislang noch gar 

nicht existierten, weil sie schlichtweg bis vor kurzem 

technologisch nicht vorstellbar waren. 

Von zentraler Relevanz ist die Frage: Wem gehö-

ren die Daten, die auf Plattformen, den digitalen 

Marktplätzen, von den Baubeteiligten genutzt wer-

den und dort zu neuen Daten, Informationen und 

vor allem neuen Erkenntnissen führen? Fest steht: 

Daten sind das Neue Öl [13] und auch in der Bauin-

dustrie stellen wir uns die Frage, wie die gewünschte 

und zur Erhöhung der Produktivität erforderliche 

Integration der Bauabläufe - was mit dem Zusam-

menführen der dazu nötigen Daten einhergeht - vor 

dem Hintergrund gelingen kann, dass diejenigen 

einen deutlichen Mehrwert erzielen werden, welche 

die Daten besitzen, interpretieren und Geschäfts-
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modelle daraus entwickeln. Für ein Generalunter-

nehmen, deren Vermögenswerte zu großen Teilen 

aus leicht digitalisierbaren Daten und Informationen 

bestehen, mit denen wir unsere Planungs-, Bau- und 

Betriebsprozesse steuern, kann diese Fragestellung 

existentiell sein. 

7 Wie bauen wir zukünftig?  

Die Zukunft des Bauens ist Partnerschaft – mit der 

voranschreitenden Erweiterung der Funktionalitäten 

von Materialien und Bauteilen zu systemischen 

Modulen und dem Anspruch, Bauwerke über deren 

Lebenszyklus vorauszudenken, wächst die Komplexi-

tät moderner Bauprojekte. Damit steigen die Anfor-

derungen an die Menschen, die sie realisieren sollen. 

Der erfahrene Bauleiter und der Polier werden  

weiterhin erforderlich sein, ihre Aufgaben werden 

sich jedoch verändern. In einigen Fällen werden wir 

ganz umdenken müssen. Was macht der Architekt, 

wenn die Produktionsmethoden Bauteile und Struk-

turen erschaffen können, die man gar nicht planen 

kann? Im Bausektor entwickeln sich daher ganz neue 

Berufsbilder, wie der BIM-Manager, der die Bau-

werksmodelle bei der Umsetzung auf der Baustelle 

steuert. BIM-Modeller erstellen die virtuellen  

Zwillinge der Bauobjekte. Lean Construction Exper-

ten übertragen bereits heute schon Methoden aus 

der Automobilproduktion, um die Anteile von  

Verschwendung systematisch und kontinuierlich zu 

reduzieren. Gemeinsam mit Prozessanalysten erar-

beiten sie die Grundlagen für Prozessstandards, 

explizit formulierte Vorgehensweisen, um künftig 

Abläufe, z.B. mit Workflow-Werkzeugen, mit einer 

höheren Produktivität und Qualität robuster auszu-

führen.  

Programmierer verknüpfen die Modelle mit  

Internet-of-Things-Daten und Datenanalysten  

setzen selbstlernende Algorithmen der Künstlichen 

Intelligenz ein, um den Mehrwert aus den großen 

Datenmengen maschinell zu destillieren. Diese neu-

en Aufgaben werden andere Menschen für das 

Bauen interessieren als bisher, wie es allein schon 

die Start-up Szene mit zahlreichen baurelevanten 

Lösungen zeigt [14]. 

Der Bausektor wird von dieser größeren Diversi-

tät profitieren. Und die bebaute Umwelt, in der wir 

alle leben. 
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Programm des Symposiums  
21. März 2018, Großer Hörsaal Bauingenieurwesen, Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 

 

 
 

9:00 Uhr  Anmeldung | Kaffee 

 

9:30 Uhr  Begrüßung | Moderation 

Prof. Dr.-Ing. Frank Dehn 

Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 
 

Dipl.-Ing. Eckhard Bohlmann 

Verband Deutscher Betoningenieure e. V. 
 

Dipl. Wirtsch.-Ing. Ulrich Nolting 

InformationsZentrum Beton GmbH 

 

9:45 Uhr  Technikfolgenabschätzung zum Thema 

Betone der Zukunft – 
Herausforderungen und Chancen 

Dr. Matthias Achternbosch 

Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 
 

10:15 Uhr  Calcium-Silikat-Hydrat – 
Unverzichtbarer Bestandteil von Beton 

Dr.-Ing. Michael Haist 

Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 
 

10:45 Uhr  Kaffeepause 

 

11:15 Uhr  Dauerhafte Betone mit kalksteinhaltigen 

Zementen 

Dr.-Ing. Christoph Müller  

Verein Deutscher Zementwerke 
 

11:45 Uhr  Flugasche und Hüttensand – 

Zusatzstoffe mit Zukunft? 

Prof. Dr.-Ing. Detlef Heinz 

Technische Universität München 
 

12:15 Uhr   Calcinierte Tone und ihr Potenzial für 

die moderne Betontechnologie 

Prof. Dr.-Ing. Karl-Christian Thienel 

Dr.-Ing. Nancy Beuntner 

Universität der Bundeswehr München 

 

12:45 Uhr   Mittagspause 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:00 Uhr  Neuartige Bindemittel – Die Zeit nach 

dem Portlandzement 

Prof. Dr.-Ing. Horst-Michael Ludwig 

Universität Weimar 
 

14:30 Uhr  Gesteinskörnung – von natürlicher bis 

rezyklierter Körnung 

Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Breit 

Technische Universität Kaiserslautern 

 

15:00 Uhr  Kaffeepause 

 

15:30 Uhr  Bemessungsrelevante Kennwerte 

zukünftiger Betone und deren 

Abbildung in Regelwerken  

Prof. Dr.-Ing. Frank Dehn 

Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 
 

16:00 Uhr  Anforderungen an das Bauen der 
Zukunft aus der Sicht eines 
Generalunternehmers – oder: Die 
Gestaltung der Bebauten Umwelt 

Dr.-Ing. Norbert Pralle 

Ed. Züblin AG 

 

16:30 Uhr  Zusammenfassung | Schlusswort 

Prof. Dr.-Ing. Frank Dehn 

Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 
 

Dipl.-Ing. Eckhard Bohlmann 

Verband Deutscher Betoningenieure e. V. 
 

Dipl. Wirtsch.-Ing. Ulrich Nolting 

InformationsZentrum Beton GmbH 

 

16:40 Uhr  Umtrunk | Imbiss 
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Fachgebiet Werkstoffe im Bauwesen, TU Kaiserslautern, Gottlieb-Daimler-Str. Geb. 60, 67663 Kaiserslautern 

Dr.-Ing. Nancy Beuntner 
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Symposium Baustoffe und Bauwerkserhaltung 
Themen vergangener Symposien (2004-2017) 

 

 

1. Symposium Baustoffe und Bauwerkserhaltung 

Instandsetzung bedeutsamer Betonbauten der Moderne in Deutschland 

Hrsg. H. S. Müller, U. Nolting, M. Vogel, M. Haist 

ISBN 978-86644-098-2 

 

2. Symposium Baustoffe und Bauwerkserhaltung 

Sichtbeton – Planen, Herstellen, Beurteilen 

Hrsg. H. S. Müller, U. Nolting, M. Haist 

ISBN 3-937300-43-0 

 

3. Symposium Baustoffe und Bauwerkserhaltung 

Innovationen in der Betonbautechnik 

Hrsg. H. S. Müller, U. Nolting, M. Haist 

ISBN 3-86644-008-1 

 

4. Symposium Baustoffe und Bauwerkserhaltung 

Industrieböden aus Beton 

Hrsg. H. S. Müller, U. Nolting, M. Haist 

ISBN 978-3-86644-120-0 

 

5. Symposium Baustoffe und Bauwerkserhaltung 

Betonbauwerke im Untergrund – Infrastruktur für die Zukunft 

Hrsg. H. S. Müller, U. Nolting, M. Haist 

ISBN 978-3-86644-214-6 

 

6. Symposium Baustoffe und Bauwerkserhaltung 

Dauerhafter Beton – Grundlagen, Planung und Ausführung bei Frost- und Frost-

Taumittel-Beanspruchung 

Hrsg. H. S. Müller, U. Nolting, M. Haist 

ISBN 978-3-86644-341-9 

 

7. Symposium Baustoffe und Bauwerkserhaltung 

Beherrschung von Rissen in Beton 

Hrsg. H. S. Müller, U. Nolting, M. Haist 

ISBN 978-3-86644-487-4 

bitte wenden 
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8. Symposium Baustoffe und Bauwerkserhaltung 

Schutz und Widerstand durch Betonbauwerke bei chemischen Angriff 

Hrsg. H. S. Müller, U. Nolting, M. Haist 

ISBN 978-3-86644-654-0 

 

9. Symposium Baustoffe und Bauwerkserhaltung 

Nachhaltiger Beton – Werkstoff, Konstruktion und Nutzung 

Hrsg. H. S. Müller, U. Nolting, M. Haist, M. Kromer 

ISBN 978-3-86644-820-9 

 

10. Symposium Baustoffe und Bauwerkserhaltung 

Gestalteter Beton – Konstruieren in Einklang von Form und  

Hrsg. H. S. Müller, U. Nolting, M. Haist, M. Kromer 

ISBN 978-3- 73150-179-4 

 

  

 

11. Symposium Baustoffe und Bauwerkserhaltung 

Betonverformungen beherrschen – Grundlagen für schadensfreie Bauwerke 

Hrsg. H. S. Müller, U. Nolting, M. Haist, M. Kromer 

ISBN 978-3-7315-0343-9 

 

12. Symposium Baustoffe und Bauwerkserhaltung 

Bauwerkserhaltung – Instandsetzung im Beton- und Stahlbetonbau 

Hrsg. H. S. Müller, U. Nolting, M. Haist 

ISBN 978-3-7315-0474-0 

 

13. Symposium Baustoffe und Bauwerkserhaltung 

Sicherheit durch Beton – Schutz vor Explosion, Brand und Risikostoffen 

Hrsg. H. S. Müller, U. Nolting, J. Link 

ISBN 978-3-7315-0629-4 

 

 

Alle Bände sind kostenfrei als Download bei KIT Scientific Publishing (http://www.ksp.kit.edu) oder für  

einen Unkostenbeitrag im Buchhandel erhältlich 
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die Bauwirtschaft und insbesondere der Betonbau unterliegen einem rasanten Wan-
del. portlandzement wird zunehmend durch ersatzstoffe wie flugasche oder Hüt-
tensand verdrängt. Bereits heute übersteigt die nachfrage nach ersatzstoffen das 
verfügbare Angebot. diese ressourcenknappheit führt neben emissionsaspekten 
zur weltweiten forschung an einer Vielzahl neuer Alternativen zu portlandzement, 
deren aktuelle entwicklungsstadien sich zwischen frühen entwicklungsstufen und 
marktreife befinden. exakte Zukunftsprognosen sind schwer zu erstellen, jedoch 
scheinen in Zukunft einzelne Bindemittel wie portlandzement durch kombinationen 
aus mehreren, gezielt aufeinander abgestimmten Bindemitteln und feinststoffen 
abgelöst zu werden. Auch ist absehbar, dass rezyklierte Gesteinskörnungen zukünf-
tig eine stärkere rolle bei der Betonherstellung spielen werden. Zielsetzung des 14. 
Symposiums Baustoffe und Bauwerkserhaltung ist es, ihnen einen Überblick über 
diese entwicklungen zu geben und diese hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die 
zukünftige Betontechnologie sowie das zukünftige Bauen zu bewerten.
das programm der Veranstaltung beginnt mit der Vorstellung von Bewertungsme-
thoden, mit denen die folgen von technischen Änderungen für einzelne projek-
te, das eigene unternehmen oder das Bauen insgesamt beurteilt und quantifiziert 
werden können. da Calcium-Silikat-Hydrat auch in nahezu allen neuen Bindemit-
telansätzen weiterhin das maßgebende Hydratationsprodukt ist, wird im folgenden 
Vortrag die Struktur dieses Binders erläutert. Anschließend folgt eine Vorstellung 
der möglichkeiten, die sich durch Zementersatzstoffe wie Gesteinsmehle, Hütten-
sand und flugasche oder calcinierte tone bieten. nachfolgend werden ihnen Al-
ternativen zum portlandzement vorgestellt und deren potentiale beleuchtet. Auf 
die einsatzmöglichkeiten der rezyklierten Gesteinskörnung und die konsequenzen 
einer Verschiebung der normativen regeln hin zu performance-konzepten wird in 
zwei weiteren Vorträgen eingegangen. dem zeitlichen Wandel unterliegen auch die 
Anforderungen an Bauwerke und Baustoffe. die Veranstaltung schließt daher mit 
einem Vortrag zur Zukunft des Bauens.

www.betoninstitut.de
www.beton.org
www.betoningenieure.de 

iSBn  978-3-7315-0767-3   9 783731 507673

ISBN 978-3-7315-0767-3
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